
Деформационные наливные полы. Их применяют в качестве быстрого и недорого 
варианта. Их можно красить использовать в качестве основы под основное покрытие. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Деформационные наливные 

полы  

>>>MORE<<< 

Комплексные исследования и 

промышленную апробацию 

прошли полимерные 

покрытия полов на основе 

композиций полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП (УП 

АНТИЗА). Введение в 

составы добавок - промоторов 

адгезии и 
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гидрофобизирующих 

компонентов обеспечивает 

непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании 

коррозионностойких 

(химстойких) полимерных 

покрытий полов 

деформационные наливные 

полы, в отличие от 

полимерных покрытий полов, 

подверженных 

преимущественно 

механическим нагрузкам 

(склады, гаражи, 

административно-бытовые 



помещения, открытие 
площадки и др. 

), уделить внимание двум 

факторам Полимерное 

покрытие пола находится в 

сложном напряженном 

деформационные наливные 

полы, обусловленном 

возникновением при 

структурообразовании 

покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в 

процессе эксплуатации пола 

температурными 

напряжениями, а также 

напряжениями от 

деформационные наливные 



полы нагрузок ударных, от 

перемещения транспортных 

средств, волочения предметов 
и т. 

Коррозионная (химическая) 

стойкость полимерных 

материалов для полов 

является необходимым 

условием долговечности, но 

недостаточным, так как 

пригодность материалов для 

монолитных полов в 

промышленных зданиях с 

воздействием агрессивных 

сред определяется сроком 

выполнения ими защитных 



функций по отношению к 
основанию, т. 

практическим отсутствием 

агрессивной среды на границе 

покрытие пола основание. 

Непроницаемость 

полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется 

поровой структурой 

полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной 

активностью по отношению к 

ингредиентам агрессивной 

среды и наличием дефектов в 

покрытии (микротрещин, 

отслоений и т. ), 

образованных возникающими 



напряжениями. 3,4. Для 

уменьшения усадочных 

напряжений в покрытии и 

увеличения прочности 

некоторые производители 

идут по пути выполнения 

высоконаполненных 

полимерных покрытий. Но 

при этом необходимо 

учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных 

композиций отрицательные 

моменты, как то увеличение 

пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного 

покрытия и практически 

полное пропадание эффекта 



деформационные наливные 

полы пластификации 
(эластификации). 

Коэффициент диффузионной 

проницаемости 

полимербетона по мере 

увеличения степени его 

наполнения от 12 

деформационные наливные 

полы 14. 18 увеличивается 

более чем в 10 раз. Поэтому 

полимербетонные 

высоконаполненные 

покрытия полов, вполне 

надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 



предприятиях легкой 

промышленности, где нет 

агрессивных сред, на 

предприятиях пищевого 

комплекса могут оказаться 

весьма недолговечными. 

Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с 

агрессивными средами 

обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 

основании многочисленных 

исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 



не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными 

механическими нагрузками - 

6-10 мм. Применяемые в РБ 

импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 

дороги, использующие их в 

своей деформационные 

наливные полы фирмы идут 

по пути удешевления 

покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения 



конструкции, что для 

предприятий с агрессивными 

средами нецелесообразно, так 

как срок непроницаемости 

таких покрытий за счет малой 

толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 
разрушению. 

Весьма важным моментом в 

снижении внутренних 

напряжений полимерного 

покрытия пола является 

установление равновесия 

системы полимерное 

покрытие бетонное 

основание. Для полимерных 



покрытий толщиной более 3 

мм допускаемые напряжения 

(G) определяются 

неравенством Адгезия 

полимерного покрытия к 

бетонному основанию 

определяется как видом 

применяемого полимерного 

материала (например, у 

полиуретановых покрытий 

она низкая, и для улучшения 

этой характеристики 

полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным 

грунтовкам), так и 

характеристиками основания 

его прочностью, 



шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 
пятен, снижающих адгезию. 

Деформационные наливные 

полы СНиП 2. 13-88 

основание должно иметь 

прочность не ниже 20 МПа, 

но для покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 
недостаточна. 

Исходя из отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна 



составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие бетонное 

основание, как мы видим, 

подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 

воздействий. Разрушение 

покрытия происходит тогда, 

когда хотя бы один 

деформационные наливные 

полы параметров свойств 

системы выходит за 
допускаемые пределы 5. 

Комплекс исследований в 

этой области и 



промышленная апробация 

показали, что один из 

наиболее надежных путей 

деформационные наливные 

полы долговечности 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами применение двух 

трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в 

котором разделены по слоям 

функции сопротивления 

различным видам 

воздействий и, прежде всего, 

ударным нагрузкам и 

действию агрессивных сред. 



Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 

выбирается из условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия 

максимальной 

ударостойкости 6. Таким 

образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции с модулем 

упругости более низким, чем 

у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему 

обеспечивается высокая 

трещинностойкость 



низкомодульного слоя и его 

демпфирующее действие при 
механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса и практическая 

апробация двух- и 

трехслойной конструкции 

пола на основе композиций 

полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 

слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 



слоем, и основание, чаще 

всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная стяжки), 

не испытывает напряжений, 

превышающих его предел 
прочности. 

Установлено соотношение 

модулей упругости верхнего 

и нижнего слоев полимерного 

покрытия, при котором 

сохраняется монолитность 

конструкции пола в целом, 

создается достаточный барьер 

деформационные наливные 

полы передачи напряжений к 

бетонному основанию, т. 



обеспечивается равновесие 

системы полимерное 

покрытие бетонное 
основание. 
 

Деформационные наливные 

полы 

<>>>MORE<<< 

Добавками - антистатическими) свойствами 
и выполняются практически в любой 

цветовой гамме. Такие промышленные полы 

отлично зарекомендовали себя на самых 

активных участках техстанций, 

механических цехов, складов с 
деформационные наливные полы 

автопогрузчиков, электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, мясомолочном 

производстве и объектах культурно-

бытового профиля. 

Также областью применения монолитных 

полимерных наливных полов являются 
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здания пищевой, медицинской, 
фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 

больницы, офисы, хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на деформационные наливные 
полы следующих материалов эпоксидных 

смол, полиуретановых эпоксидов, 

углеводных каучуков и др.а также их смесей. 

Покрытия безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 

сертификатами. превосходят известные 

покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. ) по ряду параметров и 
характеризуется следующими показателями 

высокие эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). 

Благодаря отличной растекаемости 

формирует максимально гладкое покрытие 

без швов, пор, трещин. Монолитное 

покрытие пола может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, в 
диэлектрическом или антистатическом 

варианте (возможно снижение 

поверхностного сопротивления до 106 Ом) 



Полимерные материалы являются 
саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 

28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона (не более 4 
мас. ), наличие миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна быть сведена 

к минимуму при нанесении непроницаемых 

материалов. Следует определить прочность 

бетона на сжатие и отрыв, для этих целей 
чаще всего используются молотки Шмидта 

(отечественное название. 

?склерометры?), приборы типа ?Дина?. 
Использование указанных приборов 

регламентировано американскими, 

европейскими, немецкими и швейцарскими 

нормативами, а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 
бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При нанесении 



покрытия большое значение имеет 
температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 
документации (обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 

скорость деформационные наливные полы 

реакции и ухудшает растекание, что может 

деформационные наливные полы к 
увеличению расхода композиции и 

ухудшению внешнего вида деформационные 

наливные полы. Слишком высокая 

температура ускоряет реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни композиции и не 
позволяет получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) при снижении 

температуры воздуха может привести к 

нежелательной конденсации влаги на 

наносимом покрытии. 

Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко определить границы 

использования достаточно сложно. Зачастую 
конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 



наливные полы на следующие категории 
полы деформационные наливные полы 

основе эластомерных полиуретанов. для 

помещений с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными нагрузками. 
Наливные полы состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 

за сч?т глубокой пропитки 
среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря деформационные 

наливные полы растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 
максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне. Шлифовка 

бетонной подготовки алмазным 
инструментом с целью удаления верхнего 



менее прочного слоя бетона (молока), 
вскрытия пор бетона для увеличения адгезии 

полимербетон, выравнивания бетонной 

подготовки. При шлифовке деформационные 

наливные полы 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. Для повышения 
декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 

частички из деформационные наливные 

полы акриловой краски, разной формы и 

размеров когда ?чипсы. 

лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на пол придают 

покрытию глубину и сходство с природными 
материалами, например, мрамором 

деформационные наливные полы гранитом) 

в деформационные наливные полы слой 

полиуретановой композиции. 

\  


