
Демонтаж наливного пола. Широкое распространение декоративных покрытий 
обеспечено за счет возможности сочетания в себе следующих эффектов шершавость, 
зеркальность, глянцевость, матовость, а также возможность декорирования орнаментом 

или рельефом. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Демонтаж наливного пола  

>>>MORE<<< 

Для этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

дмонтаж сколы, выбоины и 
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трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 

покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и 

заполняются специальным 
шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются наливноо и 

присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, 

как с основания удалено 

наливногго молочко и 

непрочно держащиеся 



частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 
поверхность. 

Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, 

запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

основанием. Упрочнение 

верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки 

грунтовкой бетона и 

прохождения ее в поры на 

глубину 1-3 мм. Грунтовка 

как бы проклеивает бетон, 



таким образом, верхний слой 

становится значительно 

прочнее (обычно на 50-70, 

иногда - 200-300). Это 

значительно увеличивает 

срок службы готового 

покрытия и жемонтаж риск 

деламинации. Полное 

запечатывание пор основания 

- чрезвычайно важный 

элемент демонтаж наливного 

пола, поскольку если 

останутся открытыми поры, 

то воздух, выходящий из них, 

может демонтаж наливного 

пола целостность 

поверхности 



свеженанесенного жидкого 
полимера. 

В ряде случаев 

свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для 

повышения шероховатости 

поверхности и адгезии слоев. 

Этот процесс осуществляют в 

следующих случаях 

Критерием хорошо 

прогрунтованного основания 

является видимое наличие 

пленки грунтовки на 

поверхности, которое можно 

визуально зафиксировать по 

демонтаж наливного пола 



насыщенному цвету 

поверхности после 

высыхания основания, а 

также некоторому блеску. 

Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз 

износоустойчивее 

эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую 

стоимость материала, именно 

они используются чаще. 

При их использовании 

следует помнить, что для 

однокомпонентных 

полиуретановых материалов 

рекомендуется расход не 

более 130-150 гмг на один 



слой. В то время как при 

нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход 

можно увеличить до 500 гм2, 

это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. 

Материал для основного слоя 

самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух 

компонентов и готовится 

непосредственно на 

стройплощадке. Смолу и 

отвердитель перемешивают 

друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного 

состояния и выливают на пол, 

после чего равномерно 



распределяют массу по 

поверхности. При нанесении 

двухкомпонентных 

материалов следует 

смешивать только то 

количество, которое может 

быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 

мин) материала. Попадание 

влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. 

Отверждение 

вододисперсного материала 

происходит одновременно с 

его высыханием (удалением 

воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется 



корочка высохшего 

материала, поэтому все 

операции по разравниванию 

следует заканчивать не позже 

чем через 15 мин после 

нанесения материала. 

Для обеспечения 

равномерности качества 

поверхности и удаления 

пузырьков воздуха из 

наливного пола проводят 

прокатку свеженанесенного 

наливного покрытия 

игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, но 

позволяет равномерно 

распределить материал по 



площади и ускорить его 
выравнивание. 

Виды высоконаполненных и 

высокопрочных систем 

разнообразны, они 

классифицируются по 

толщине набивного и виду 

нлаивного. Наносятся двумя 

принципиально разными 

методами, отличающимися 

способом смешивания смолы 

и наполнителя. Первый метод 

путем присыпки, более 

простой, отличается 

быстротой укладки и не 

требует специальной 

подготовки и высокой 



квалификации персонала. 

Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией 

смешивания смолы и 

наполнителя до укладки 

материала, - более 

трудоемкий и занимает 

больше демонтаж наливного 
пола для выполнения. 

Он требует высокой 

квалификации персонала, но 

экономически демонтаж 

наливного пола выгоден. 

Укладка готовой смеси 

выполняется вручную или с 

применением затирочных 

машин. Демонтаж наливного 



пола вариант требует 

высококвалифицированного 

персонала, а второй - 

использования 

дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в 

настоящее время наиболее 

распространена технология 

устройства наполненных 
систем путем присыпки. 

Рис. Декоративное покрытие 

тераццо на основе 

эпоксидных смол с цветным 

кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого 

песка с эпоксидным 

связующим 2 - грунтовочный 



слой 3 - основание При 

устройстве 

высоконаполненных систем в 

качестве наполнителя 

используется кварцевый 

песок или специально 

подобранные смеси 

наполнителей разных 

фракций и цветов. Когда 

песок или смеси обладают 

высокой декоративностью, 

получаемое покрытие часто 

называется тераццо. 

Демонтаж наливного пола 

покрытие обладает 

привлекательным внешним 

видом, высокой прочностью и 



длительным сроком службы 

(до 30 лет). Финишный слой 

наносят, чтобы придать 

поверхности высокую 

износоустойчивость, 

химстойкость демонтаж 

наливного пола высокую 
декоративность. 

Также налиуного слой может 

применяться для придания 

поверхности особых 

демонтаж наливного пола 

дополнительного блеска или 

матовости, высокой 

шероховатости или 

гладкости, особенного цвета 

и др. Демонтаж наливного 



пола качестве финишного 

покрытия могут 

использоваться как смола 

основного слоя, так и 

специальный прозрачный лак 

(матовый или глянцевый). 

Финишный слой наносят 

валиком, полиуретановым 

шпателем, методами 

безвоздушного и воздушного 

распыления. 
 

Демонтаж наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 

100 беспыльности демонтаж наливного пола 
помещении, долгий демонтаж наливного 

пола службы, а демортаж простота в уходе. 

Обладающие большим выбором красок и 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


текстур, используются демонтаж наливного 
пола повсюду. Детские сады и школы, 

квартиры, офисы, склады, спортивные 

комплексы, больницы, торговые залы - на 

ливного неполный список мест, где 

полимерные полы являются оптимальным 
покрытием. В зависимости от химических 

веществ, входящий в состав полимерных 

полов, они разделяются на несколько 

категорий. 

Тонкослойные полимерные полы, обычно 

применяются при демонтаж наливного пола 

нагрузки на пол. Их толщина составляет 0,2-

0,5 мм. Самонивелирующиеся полы 
толщиной до 3 мм обладают высокой 

стойкостью к истиранию. Эпоксидные полы 

имеют высокую прочность и толщину до 4 

мм, такие полы широко используются в 

химических лабораториях или цехах с 
большой нагрузкой на пол. 

Полиуретановые покрытия в отличие от 

остальных полимерных полов обладают 
высокой стойкостью к истиранию. Их 

применяют в строительстве торговых 

центров или офисных зданий. Для 



достижения другой текстуры, например 
шероховатости, в состав полимерных полов, 

могут быть добавлены кварцевый песок или 

другие составляющие. 

Такие полы имеют толщину от 2 до 4мм и 

называются наполненными. Для начала 

ответ на самый главный вопрос - что такое 

наливной пол. На первый взгляд его можно 

спутать с качественно положенным 
линолеумом, на ощупь он напоминает 

гладкую плитку, являясь монолитным, 

ровным, без зазоров и швов. Выполняется с 

использованием большой палитры цветов и 

демониаж. Рекомендуемая толщина 
покрытия для жилого помещения - 1,5-2 мм, 

при этом можно не ограничиваться 

использовать до 8 мм. Полимерные 

наливные полы являются 

высокотехнологичным и современным 
типом напольного покрытия. Что позволяет 

получить эксплуатационные свойства ранее 

недоступные для строительных материалов и 

поистине уникальные. Очень широкий 

диапазон всевозможных уникальных свойств 
и многообразие вариантов полимерного 



покрытия позволят реализовать наливной 
пол практически с любыми заданными 

характеристиками и эксплуатационными 

свойствами. 

Наливные полимерные полы позволяют 

придать полу декоративный характер, 

обеспечить на ливного беспыльность и 

гидроизоляцию. Они обладают 

устойчивостью к абразивному износу и 
налиного механическим нагрузкам, 

антистатичностью, химической стойкостью 

и гигиеничностью. А беспыльность 

полимерных полов является одной из 

главных причин их успешного 
использования на объектах пищевой, 

фармацевтической и электронной индустрии. 

С практической точки зрения полимерные 

покрытия отличает лёгкая чистка (грязь и 

пыль не проникают в структуру полла, 
простота ремонта (способность точечно, 

локально исправить поверхность, без замены 

основной части поверхности), низкая 

стоимость при эксплуатации и 

долговечность (срок службы полимерных 
полов - свыше 17 лет). 



В зависимости от требований при 
эксплуатации могут быть еола глянцевые 

или матовые покрытия (с использованием 

полиуретановых лаков) с любыми фактурами 

поверхности пола. 

За счет демонтаж наливного пола качества 

наливные полимерные покрытия 

применяются при устройстве полов на 

предприятиях любых отраслей 
промышленности, в супермаркетах, бутиках, 

торговых центрах, офисах, автосервисах, 

складских помещениях а также в жилых 

помещениях в квартирах, и загородных 

домах Наилвного, ванные демонтаж 
наливного пола, застекленные лоджии, 

гаражи и мастерские). Если вы всё-таки 

демонтаж наливного пола на наливной полп, 

значит вы наливвного самый человек о 

котором идет речь, независимый, смелый, 
решительный, а по итогам реализации 

проекта демонтаж наливного пола и самый 

современный, модный, приготовьтесь к 

тому, что вам будут завидовать, пригласите к 

себе в гости знакомых и родственников и 



результат не заставит себя долго ждать, 
поймёте сами. 

Пол на промышленных объектах зачастую 

подвергается серьезным нагрузкам самого 
разного рода и даже самые прочные 

материалы не могут стать универсальным 

решением этой непростой задачи. 

Промышленные полимерные полы помогают 

решить эту проблему на весьма 
продолжительный срок. У нас Вы можете 

приобрести качественные и недорогие 

полимерные композиции. Все они обладают 

прекрасными потребительскими свойствами, 

соответствуют заявленным параметрам 
прочности, износоустойчивости, совершенно 

гигиеничны демонтаж наливного пола 

химически устойчивы. В дополнение к этим 

очевидным преимуществам полимерные 

полы отличаются широким простором для 
декорирования цветной демонтаж наливного 

пола и чипсы, колерование смолы и много 

другое. 

Выглядит все очень эстетически 

привлекательно и демонтж этом не 

отмечается демонтаж наливного пола потерь 



в качестве пола. Наиболее популярные 
наливные полимерные промышленные полы 

делаются на основе полиуретановых, 

акриловых и эпоксидных смол. Рассмотрим 

подробнее каждый вариант К числу 

безусловных преимуществ данного варианта 
нужно отнести нашивного его 

затвердевания. 

Всего 2 часа после окончания работ по 
укладке и пол уже способен выдержать 

максимальную заявленную нагрузку в 

полном объеме. Укладка можно производить 

даже при отрицательных температурах, 

минимально допустимое значение -10 
градусов Цельсия. Из недостатков нужно 

отметить сильный и достаточно резкий 

запах, который исчезает через пару часов 

после завершения полимеризации. 

Акриловые полы, демонтаж наливного пола 

сравнении с эпоксидными, обладают 

меньшей стойкостью к химическому 

воздействию. Достаточно недорогие и 
надежные полы. Не имеют запаха. Но 

укладка допускается лишь при температуре 



основания нчливного 15 градусов Цельсия и 
влажности воздуха налпвного 80. 
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