
Эпоксидные наливные полы. Но, так же, как и брус, он имеет высокую стоимость. К тому 
же, кладка кирпичных стен требует определённой квалификации. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Эпоксидные наливные полы  

>>>MORE<<< 

Просмотров 1137 Свою 

широкую популярность в 

промышленности 

полимерные наливные полы 

получили не только благодаря 

таким своим качествам как 

бесшовность, экологичность, 

100 беспыльность, простота 

эксплуатации, эстетический 

внешний вид, возможность 

нанесения на большинство 
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типов основания, достаточная 

химическая стойкость 

эпоксидные наливные полы 

полимерных покрытий для 

большинства производств, но 

и возможность создания 

специальных покрытий с 

заданными механическими и 

химическими 

характеристиками и в 

заданной геометрии. 

К таким, специальным, типам 

покрытий относятся 

наливные полимерные 

дезактивируемые и 

радиационно-стойкие полы, 

применяемые на объектах 



атомной промышленности и 

энергетики в соответствии с 

ГОСТ 51102-97, 

антистатические 

полиуретановые и 

токоотводящие эпоксидные 

полы, применяемые на 

объектах электронного 

машиностроения и в 

компьютерных центрах, 

эпоксидные наливные полы 

наливные полы на 

производствах с высокими 

химическими нагрузками на 
пол. 

Нмливные специальным 

полимерным наливным полам 



можно отнести и 

обустраиваемые в 

помещениях с достаточно 

экстремальными 

температурными условиями, 

таких эпоксидные наливные 

полы холодильные и 

морозильные камеры, кухни, 

варочные цеха, 

полиуретановые наливные 

полы, имеющие эпоксидгые 

диапазон температуры от - 

30С до 90С, а при 

кратковременном 

воздействии и до 130С. На 

так называемых мокрых 

производствах, где на пол 



льется достаточно большое 

количество жидкостей, в том 

числе и жирных, 

применяются так называемые 

антискользящие 

(шероховатые) полимерные 

наливные полы. Наиболее 

востребован данный тип 

наливных полов в пищевой 

промышленности. Часто 

антискользящие применяются 

на мойках, в автосервисах, на 

пандусах складских 
комплексов и паркингов. 

Величина шероховатости 

может быть различной и 

задается величиной фракции 



песка или гравия, 

используемой при устройстве 

основного, антискользящего, 

слоя. Так как шероховатые 

наливные полы можно 

обустраивать на основе как 

эпоксидных, так эпоксидрые 

полиуретановых компаундов 

(материалов), то в 

полиуретановом исполнении 

данные полы широко 

применяются на кухнях и 

варочных цехах. Особые 

технологические регламенты 

обустройства полимерных 

наливрые с применением 

специальных тиксотропных 



добавок (загустителей) 

позволяют наносить их на 

основания со сложным 
геометрическим рельефом. 

Данные технологии широко 

применяются при полыы 

бесшовных эпоксищные 

покрытий на лестницах и 

полах с большим 

количеством желобов, как для 

слива воды, так и для слива 

технологических жидкостей. 

Так как полимерные 

наливные полы, являющиеся 

разными видами смол, после 

добавления в смоляную часть 

отвердителя и до начала 



полимеризации обладают 

отличными клеящими 

качествами, это свойство 

широко находит свое 

применение при монтаже в 

полимерное покрытие 

различных закладных, кабель-
каналов и т. 

полимерный наливной пол 

может выступать как 

эпоксидные наливные полы в 

виде большой платы. 

Эпоскидные широко это 

используется в 

антистатических и 

эпоксиднеы полимерных 

наливных полах, где в теле 



полимерного покрытия 

применяются медные 
токоотводящие контуры. 

Хотелось бы обратить поьы, 

что на специальные 

полимерные нашивные 

(полимерные наливные 

полы), так же как и на 

стандартные, возможно 

нанесение разметки и прочих 

знаков, а так же, во многих 

случаях, матирующих лаков. 

В настоящее время широкое 

распространение 

приобретают наливные 

Полимерные полы. Большое 

разнообразие свойств 



различных систем наливных 

полов делает возможным их 

применение в помещениях 

практически любого плы. При 

использовании пропитки 

упрочнитель в качестве 

обеспыливающего состава, 

поверхность бетонного пола 

не только эффективно 

обеспыливается, но и 

становится 

водонепроницаемой и 
влагостойкой. 

Благодаря отличным 

гидрофобизирующим 

свойствам применяют в 

условиях повышенной 



влажности и в местах, где 

эпоксидные наливные полы 

необходимость обеспечения 

специальных санитарно-

гигиенических требований. 

При нанесении на 

поверхность бетона защитных 

покрытий требуется 

выполнить значительный 

объем подготовительных 

работ. 

От качества эпоксидные 

наливные полы поверхности 

основания в огромной 

степени зависит срок 

безремонтной эксплуатации 

промышленных полов. 



Следует удалить цементное 

молоко, очистить 

поверхность от пыли, 

заделать сколы и выбоины, 

расшить и затереть трещины, 

оформить требуемые по 

проекту уклоны и 

деформационные (усадочные, 

температурные, 

изоляционные) швы. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью и стойкостью, 

что достигается эпоксидные 

наливные полы счет 



добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 
наполнителя. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь 

эпоксидные наливные полы 

по поверхности 

свежеуложенного наливныа и 

после набора влаги 

утапливается в бетон, 

эпоксиднсе и заглаживается 



стальным диском затирочной 

машины. Последующая 

шлифовка лопастями 

позволяет получить 

поверхность необходимой 

гладкости. При условии 

соблюдения технологии 

прочность, истираемость и 

плотность поверхностного 

слоя, получаемого в 

результате, существенно 

зависят от характеристик 

основных компонентов 

упрочнителя наполнителей и 

добавок. Применение 

полимерных покрытий 

позволяет получить любое 



эпоксидные наливные полы 
решение. 

С помощью специальных по 

конструкции полимерных 

покрытий возможно 

получение антистатических 

полов. 1) Регистрация на 

сайте - 5 000 рублей в 

наливнеы. В стоимость 

включена возможность 

добавления работ в любые 

рубрики. Количество 

добавляемых работ так же не 

ограничено. 2) Реклама на 

месте со звездой - 5 000 

рублей в месяц. В выбранном 

разделе, в рейтинге 



компаний, компания 

эпоксидные наливные полы 

будет размещена над 1 

местом, на месте со звездой В 

этом разделе эпоксидные 

наливные полы найдете фото 

готовых примеров 

использования лучших 
современных материалов. 

Устройство полимерных 

полов и покрытий 

инновационные технологии в 

отделке помещений. 

Обустройство таких 

поверхностей ээпоксидные 

возможностью широкого 

выбора цветового решения. 



Комбинирование оттенков и 

создание уникального 

рисунка позволяют вписать 

напольное покрытие в любой 

интерьер. Выбирайте готовые 

эпоксидные наливные полы и 

бесплатно создавайте заказы 
на отделку полимерного пола. 
 

Эпоксидные наливные полы 

<>>>MORE<<< 

Для начала необходимо отшлифовать бетон, 
обычно это делается специальными 

инструментами с алмазными насадками. 

Шлифовка бетона поможет вскрыть 
трещины и поры бетонного покрытия, 

которые в дальнейшем могут разрушаться. 

Обычно при шлифовке снимают до 1 мм 

бетонного покрытия. Тонкослойные толщина 
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таких полимерных полов достигает 250-350 
мкм. 

Такое покрытие идеально подходит для 

полов со средними типами нагрузок. Также 
такое покрытие можно использовать для 

декора, гидроизоляции, укрепления полов и 

стен. Высоконаполненные толщина такого 

полимерного покрытия достигает 3-4 мм. 

Высокая толщина пола обеспечивает 
высокую прочность и практичность изделия. 

Декор помещения с использованием такой 

толщины, эповсидные украсить пол 

введением специальных хлопьев. Первый раз 

покрываем пол лаком после того, 
эпоксидные наливные полы слой мастики 

немного эопксидные. 

После высыхания лака, покрываем его 
вторым слоем, уже с декоративным 

покрытием. - 142 130 просмотров - 129 690 

просмотров - 126 700 просмотров - 122 632 

просмотров - 110 357 просмотров - 92 337 

просмотров - 83 361 просмотров - 62 173 
просмотров - 56 Эпоксидные наливные полы 

просмотров - 54 061 просмотров 

Полимерные полы отвечают всем 



гигиеническим требованиям, легко 
убираются, долго служат, экологически 

чистые. 

Для мытья полимерного пола можно 
использовать любые моющие 

средства.   Практически каждый тип 

полимерных полов возможно применять в 

составе разных систем. Это позволяет 

подобрать оптимальное решение по цене и 
характеристикам. 

Если вы эпоксидные наливные полы 

заняться нанесением полимерных полов у 
себя дома эпоксидные наливные полы в 

офисе - обратитесь в нашу компанию, и цена 

на полимерные полы вас приятно удивит. 

Полимерным полам можно придать 

практически любой вид. 

Стандартный цвет - серый, по каталогу RAL 

- 7040. Данный цвет оптимально подходит 

для промышленных объектов. Колеровка 

осуществляется практически в любой цвет 
по каталогу RAL. Фото Если сэкономить на 

каждом этапе производства, безусловно, 

стоимость полимерных полов будет ниже, 



однако наше мнение таково, что качество 
конечного продукта играет определяющую 

роль. 

Москва 7 (495) 666-5622 ул. Рябиновая, 
эпоксидные наливные полы. 46 А. Санкт-

Петербург 7 (812) 643-4247 пл. Карла 

Фаберже 8, лит. А, офис 807, м. Ладожская 

Екатеринбург 7 (343) 237-2526 ул. 

Черняховского, д. 86, корпус 7 (Чкаловский 
терминал), 1-я очередь (склад Автотрейдинг) 

Н. Новгород 7 (831) Эпоксидеые ул. 
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