
Эпоксидные полы. Ключевым отличием в каждом случае является состав полимерных 
полов, который влияет как их эксплуатационные качества, так и на себестоимость. 
Каждый из видов обладает своими особенностями подходящим для тех или иных условий 

и эпоксидные полы. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Эпоксидные полы  

>>>MORE<<< 

Эпоксидные полы свойств 

каждого типа связующего 

весьма широк, поэтому четко 

определить границы 

использования каждого 

достаточно сложно. 

Покрытия на основе 

эпоксидных смол обладают 

высокой адгезией к 

различным основаниям, 
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химической стойкостью, 

твердостью и прочностью, но 

малоэластичны. Эпоксиднып 

на основе эластомерных 

полиуретанов обладают 

высокой износостойкостью, 

но меньшей химической 

стойкостью. Весьма условно 

можно рекомендовать 

использоватьI. Эпоксидное 

полимерное покрытие 

достаточно хорошо известны 

в стране. Они служат для 

выполнения п олы, 

бесшовных половых 

покрытий и обладают 

высокой адгезией к 



различным основаниям, 

высокой химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 
цветового решения. 

Наливные эпоксидные 

эпоксидные полы 

жпоксидные своим свойствам 

удовлетворяют самым 

современным требованиям, 

которые в той или иной 

степени предъявляются к 

полам как промышленного, 

так и гражданского 

назначения. Эпоксидные 

покрытия очень хорошо 

переносят механические 



нагрузки имеют широкое 

применение Предприятия 

машиностроения, эпоксидные 

полы и энергетической 

промышленности 

Предприятия пищевой 

промышленности 

Предприятия табачной 

промышленности 

Предприятия химической и 

фармацевтической 

промышленности 

Предприятия лёгкой 

промышленности 

Предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, 

типографии Многоэтажные 



парковки, гаражи, 

автомастерские, самолётные 

ангары Торговые и складские 

эпоксидные полы Помещения 

с повышенными 

декоративными свойствами 

торговые залы, выставочные 

залы, телестудии, бассейны 

Медицинские учреждения 

Предприятия общественного 

питания Административно-

офисные помещения 

Развлекательные центры 

Предприятия электронной 
промышленности. 

Добавляя в эпоксидную 

смолу специальные 



компоненты, можно, 

эпоксидные полы 

зависимости от технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

антистатичность. Эпоксидные 

покрытия эпоксидные полы 

кварцевым наполнителем 

обладают еще большей 

прочностью, 

износостойкостью, 

невосприимчивостью к 

избытку воды и 



устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 

полов занимает несколько 

дней и зависит от количества 

выполняемых операций. 

Эпоксидное напольное 

покрытие наносится на 

бетонные и прочие основания 
на цементной основе. 

Кроме этого эпоксидные 

полы на металл, дерево, 

асфальт, гипсоволокнистые 

плиты и пр. Толщина 

покрытия зависит от его 

назначения и состояния 

основания. Стандартная 



суммарная толщина всех 

слоев составляет от 0,5 до 6,0 

мм. Все покрытия на 

эпоксидной основе 

гигиеничны и антистатичны. 

Полиуретановое напольное 

покрытие является 

композицией материалов на 

базе полиуретановых смол и 

применяется для выполнения 

многослойных бесшовных 

наливных полов. 

Полиуретановое напольное 

покрытие незаменимы в 

производствах, требующих 

высокой точности и качества 

сборки, использующих 



химически активные 

реагенты, предъявляющих 

повышенные требования к 
чистоте помещений. 

Покрытия абсолютно 

беспыльны, легки в уборке, 

стойки к УФ - полф и 

выполняются практически в 

любой цветовой гамме. Такие 

промышленные аолы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках тех. 

станций, механических цехов, 

складов с использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 



мясомолочном производстве 

эпоксидные полы объектах 
культурно-бытового профиля. 

Также областью применения 

полиуретановых наливных 

полов эпоксидные полы 

здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, ночные клубы, 

офисы, хранилища, гаражи. 

Достоинствами 

полиуретановых напольных 

покрытий являются 

Эпоксидные полы прочность 



и устойчивость к истиранию 

Отличная способность к 

перенесению динамических 

нагрузок Высокий 

коэффициент трения 

(покрытие не скользящее) 

Химическая стойкость к 

агрессивным эпоксидные 

полы Эффективный внешний 
вид, безвредность. 

Полиуретановые напольные 

покрытия легко 

ремонтируются и 

обновляются при 

необходимости. 

Полиуретановое напольное 

покрытие наносится на 



бетонное основание. Толщина 

покрытия зависит от его 

назначения и состояния 
основания. 

Стандартная суммарная 

толщина всех слоев 

составляет от 1,0 до 6,0 мм. 

ПО ТОЛЩИНЕ И СТЕПЕНИ 

НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЕЛЯТСЯ1. Тонкослойные 

эпоксидные полы окрасочные 

(малонаполненные системы 
толщиной до 1,0 мм). 
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Упрочненный верхний слой бетона 
обеспечивает распределение точечных и 

ударных эпоксидные полы. Пропитка 

защищает бетон от контакта агрессивными 

веществами, например, с углекислым газом 

воздуха, который вызывает углекислотную 
коррозию и разрушение бетона. 

Эти и многие другие замечательные свойства 

пропиток Элакор обеспечивают полимерным 
полам высокую стойкость и эпоксидные 

полы. Основной показатель прочности 

прочность на разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий Элакор на разрыв 

составляет 60-70Мпа, эпоксидные полы 
подтверждено испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при высокой прочности 
полиуретановые полы и покрытия сохраняют 

эластичность (относительное удлинение 12-

20 и более). Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её очень высокой. 

Эластичная поверхность как эпоксидные 
полы уклоняется от точечного эпоксидные 

полы, а жесткая поверхность царапается. 



И, конечно, эластичность полиуретановых 
полов даёт возможность их применения в 

условиях вибрации, деформации и т. При 

устройстве полимерных полов, которые 

работают в условиях вибрационных 

эпоксидные полы или наносятся на 
поверхности, которые могут изгибаться, 

деформироваться и т. Основное это высокая 

адгезия (прилипание, склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим наполнителям, 

которые применяются для устройства 
наполненных полимерных полов. Пусть 

эпоксидные эпоксидные полы уступают 

полиуретановым по износостойкости. Но 

когда они применены для склеивания 

наполнителя, их износостойкость 
эпоксидные полы абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ начинает работать 

наполнитель. 

Главное, чтобы клей выдержал усилие 

эпксидные эпоксидные полы частицы 

наполнителя от поверхности, а 

износостойкость наполнителя (кварца, 

корунда) в десятки и сотни раз превышает 



износостойкость любого полимерного 
покрытия. 

Как не странно, малая эластичность 

эпоксидного связующего положительно 
влияет на износостойкость наполненных 

покрытий покрытий с кварцевым песком и 

другими твердыми наполнителями. Но, если 

разобраться все просто. Износостойкость 

покрытия это не только прочность 
наполнителя к истиранию, но и способность 

связующего перераспределять внешнее 

усилие. Эластичное связующее не 

распределяет нагрузку в объеме 

наполненного покрытия. Усилие 
воздействует на отдельную твердую частицу 

(песчинку), а эпоксдные связующее 

прогибается. Получается следующее 

песчинка может значительно отклониться от 

первоначального положени песчинка может 
передать только хпоксидные часть усилия 

соседним песчинкам. 

Что происходит. Периодическое отклонение 
качание песчинки вызывает её отрыв от 

поверхности. Материалы эпоксидных полов 

Элакор не эпоксидныа органических 



растворителей, а, соответственно, не имеют 
запаха. Это очень важно эпоксидные полы 

устройстве полимерного пола на 

действующих предприятиях (складах, 

парковках и т. ), которые не могут 

остановить производство (отгрузки, 
эпоксидные полы и т. ) на время проведения 

работ. Высокодекоративные полимерные 

покрытия для пола. Полимерные наливные 

полы могут выполняться любым цветом, 

дополнительно декорироваться различными 
элементами (блестки, чипсы, флоки и др. 

), могут быть прозрачными и наноситься 

поверх рисунков, фотографий, Эпоксидные 
полы пленок. Прозрачным наливным полом 

можно залить цветной песок, камушки, 

листья, монеты и т. и т. Одним словом, 

наливные полимерные полы дают 

практически неограниченные возможности 
для эпоксидные полы решений. Основные 

объекты применения рестораны, клубы, 

магазины-бутики, офисы, жилые помещения, 

больницы, поликлиники, и т. Но в отдельных 

случаях наливные полы применяются и на 
складах, в производственных помещениях и 



на эпоксидные полы промышленных 
объектах. 
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