
Эпоксидный пол для гаража. Предлагаемые нашей компанией полимерные полы 
используются практически на всех объектах строительства жилых, гражданских, 
сельскохозяйственных, промышленных, транспортных и др. Полимерная заполняет поры 

бетона в верхнем слое, обеспечивая упрочнение, беспыльность и герметизацию бетонной 
поверхности. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Эпоксидный пол для гаража  

>>>MORE<<< 

Но, подчеркну, ПРАВИЛЬНО 

сделанный. Кроме того, у 

линолеума побогаче дизайн. 

И еще, линолеум при 

необходимости можно легко 

снять. свернуть в рулон и 

заменить новым. С наливным 

покрытием такой фокус не 

пройдет. Снять такое 

покрытие. проблема, 
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эеоксидный, при желании 

можно изменить верхний 

слой пола, то есть рисунок. 

Но с другой стороны, зачем, 

если мы сделаем хороший, 

качественный. Теперь 

ламинат. Эпооксидный, как 

известно. это особая 

многослойная доска на 

основе ДВП, может 

имитировать натуральные 

материалы. дерево, камень, 

мрамор. Ламинат. красивое 

современное напольное 

покрытие, но служит, по 

сравнению с наливным 
полом, увы, меньше. 



лет 12. Кроме того, ламинат, в 

отличие от наливного пола, 

все же не рекомендуется 

класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с 

керамической плиткой, 

которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 

балконах, то здесь у 

наливного пола тоже есть 

определенные преимущества 

отсутствие швов (а значит. 

негде завестись эпоксмдный и 

бактериям) и более высокая 

эпоксидный пол для гаража. 

Но вс?-таки, если вы 



надумали сделать наливной 

пол, то необходимо ещ. кое-

что знать о том, что надо 

делать, чтобы работы по их 

устройству не оказались 

напрасными. 

Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 

основания. Оно должно быть 

очищено от пыли, масляных 

пятен, краски и т. 

д.препятствующих адгезии 
покрытий. 



Слабые мягкие основания 

(например, асфальт) должны 

быть обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

эпоксидный пол для гаража, 

для эпоксидный пол для 

гаража целей используются 

специальные приборы. Если 

основание бетонное, то его 

"возраст" должен быть не 

менее 28 суток и обладать 

проектной несущей 

способностью. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Эпоксидный пол 



для гаража бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 



бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации 

Минимальная температура 

основания эпоксиюный 

нанесении эпоксидный пол 

для гаража 5-10?С, 



максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 

ухудшению внешнего вида 
покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 
поверхность покрытия. 



 

Эпоксидный пол для гаража 

<>>>MORE<<< 

Не секрет, что подобное покрытие бетонного 

гаражо экономит деньги и облегчает 

производственный процесс. Во всех случаях 
цена на наливные полы зависит от 

материала, толщины поь и сложности 

эпоксидный пол для гаража. Современные 

полиуретановые полы широко востребованы 

и в спорте, а непылящие полимерные полы в 
медицине, ювелирной и пищевой 

промышленности. Кроме того, наливные 

полы можно производить гаражей и складов. 

Современное полимерное покрытие пола 

износоустойчиво, бесшовно, беспыльно, 
гигиенично, вариативно. Их, как и 

эпоксидные полы для гаражей, легко мыть и 

убирать, впрочем как и промышленные 

полы. Стоимость материалов и 

производимых работ сравнительно не 
эпоксидный пол для гаража. 

Пол- это та часть помещения, которая в 

процессе эксплуатации подвергается 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


наибольшей нагрузке. Именно поэтому к его 
обустройству стоит подойти ээпоксидный 

должным вниманием. В современном 

строительстве очень эпоксидный пол для 

гаража применяют технологию производства 

полимерных полов. В этом случае на 
поверхность выливают предварительно 

подготовленную полимерную массу, которая 

после полного затвердевания образует 

однородную наливной поверхность без 

значительных неровностей или швов. 
Полимерные наливные полы зачастую 

является базой, на которую в дальнейшем 

укладывается плитка, линолеум, ламинат или 

любое другое напольное покрытие. 

Выполнение полимерного слоя позволяет 
получить ровную поверхность обладает 

достаточной прочностью износостойкостью. 

В некоторых производственных 
помещениях, торговых центрах, 

выставочных залах и автомобильных 

салонах полимерные полы используются 

гараж а дополнительного покрытия. Они 

очень практичны, хорошо противостоят 
влаге, химическому воздействию, перепадам 



температур и выдерживают большие 
нагрузки. В полимерном полу 

предъявляются высокие требования по 

звуко-и теплоизоляции, а также 

влагостойкости. Очень часто эпоксидный 

пол для гаража выполняют функцию стяжки 
при монтаже эпоксидный пол для гаража 

теплых полов, а также позволяют скрыть 

проводку, трубы и кабели. Еще к 

достоинствам можно отнести относительно 

небольшой вес, пожаробезопасность и 
отсутствие пыли при его монтаже. 

Промышленные полы обычно выполняют 

толщиной до 7 мм, хотя толщина слоя может 
варьироваться в зависимости от состояния 

поверхности и требований. Так, полимерные 

полы принято разделять на тонкослойные 

(0,5 мм), универсальные (0,5-15 мм), 

паропроницаемые (0,1-6 мм), специальные 
(1-10 мм) и декоративные (1,5-10 мм). 

Декоративные полимерные полы еще 

называют цветными. Они хорошо смотрятся 
и применяются обычно для торгово-

развлекательных центров, ночных клубов, 

салонов и прочих заведений, где интерьер 



играет не последнюю роль. Наливные полы 
производится достаточно легко и быстро. 

Продолжительность его высыхания не более 

двух недель, что значительно меньше, чем у 

цементной стяжки. Перед заливкой следует 

предварительно подготовить поверхность, 
убрать значительные неровности, 

прогрунтовать и высушить базовую 

поверхность. Далее полимерная смесь 

заливается лдя подготовленное базу и, 

растекаясь, образует дья, гладкую 
поверхность. 

Стоимость наливных полимерных полов 

достаточно высока. Тем эпоксидныф менее, 
их качество и срок эксплуатации ее вполне 

оправдывают. Выполнение монтажа лучше 

всего доверить высококвалифицированным 

специалистам. При правильно выполненных 

строительных работах получается идеально 
ровный пол, обладающий хорошими тепло-и 

звукоизоляционные характеристики, 

долговечностью и практичностью. 

В дальнейшем на него можно положить 

любое напольное покрытие, паркетную 

доску эпокс идный ламинат. 
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