
Фиброволокно для стяжки. Выбор технологии и конкретного типа конструкции зависит от 
предъявляемых к полу требований. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Фиброволокно для стяжки  

>>>MORE<<< 

Поли - означает много. 

Полимеры, в силу своего 

строения обладают рядом 

свойств, который нашли свое 

применение в различных 

областях, в том числе, в 

автомобилестроении и 

промышленных полах. Это 

такие свойства как высокая 

механическая и химическая 

прочность в тонких слоях при 
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небольшом удельном весе, 

способность сочетаться с 

различными наполнителями, 

то есть стало возможным 

создание композиционных 

материалов для замены 

традиционных бетона, 

метала, дерева. Свойства 

полимеров можно изменять 

бесконечное количество раз с 

помощью специальных 

добавок, наполнителей, 

пластификаторов, 
разбавителей и т. 

до тех пор, пока не будут 

достигнуты нужные свойства. 

В фибров олокно 



применяются несколько 

видов полимеров, в основном 

это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. 

Остановимся на первых двух 

группах. Эпоксидные 

материалы обладают 

разветвленным 

пространственным 

строением, сшивка цепочек 

смолы и отвердителя 

происходит во всех 

направлениях, поэтому они 

более прочны на сжатие, 

имеют большую химическую 

стойкость и самую высокую 



адгезию (сцепление) к 
основанию. 

У полуретанов сшивка 

происходит, в основном, 

линейно, поэтому они более 

эластичны, держат нагрузки 

на изгиб, удар и деформацию. 

Существует своеобразный 

неугасающий спор в среде 

специалистов и строителей, 

какой полимер лучше 
эпоксид или полиуретан. 

Каждый из экспертов 

выбирает тот, в работе с 

которым у него больше опыта 

и знаний. Наше мнение 



заключается в 

профессиональном 

избирательном подходе по 

применению полимера в том 

случае, когда его свойства 

соответствуют 

предъявляемым требованиям 

к покрытию пола. 

Эпоксидные полы в силу 

своих качеств применяются 

чаще есть, кстати, гибридные 

полимеры, Покрытие 

формируется прямо на 

поверхности бетонного 

основания в фиброволокно 

для стяжки конкретных 
условиях. 



Под условиями 

подразумевается температура 

окружающего воздуха и 

фиброволокн, влажность 

основания, степень ровности 

поверхности и степень 

подготовки фиброволокно 

для стяжки, его прочность и 
другие фиброыолокно. 

Свойства получаемого 

покрытия зависят от 

правильного соотношения 

компонентов A и B. Для 

каждого продукта это 

соотношение. Нужно 

убедиться, что отвердитель 

(компонент Фиброволокно 



для стяжки весь до конца 

вылит из банки. Также важна 

эффективность смешивания 

компонентов. Это достигается 

правильным подбором 

смесителя, его мощности, 

конфигурации и размером 

насадки. Смесь при 

фиброволокно для стяжки 

должна двигаться снизу вверх 

и не фиброволокно для 

стяжки лишний воздух, 

стяжкт будет трудно выгнать 
из материала в дальнейшем. 

Необходимо строго 

соблюдать время 

перемешивания и всю 



процедуру, описанную в 

техзадании. Полимерные 

полы можно наносить на 

бетон, выравнивающие 

стяжки на цементной основе 

(гипс в составе стяжек не 

рекомендуется), на толстый 

металл по специальному 

грунту, толстые и прочные 

ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, 

ГВЛ и другие древесные и 

минеральные основания, 

которые работают без 

прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень 

фиброволокно для стяжки 



вещество с небольшой 
молекулярной массой. 

Он взаимодействует с 

активными фиброволокно для 

стяжки смолы и дляя иголка с 

ниткой сшивает соседние 

молекулы, образуя при этом 

очень прочную химическую 

связь и чистую тепловую 

энергию. Сшивка происходит 

по всем эпоксидным или 

полиуретановым группам в 

разных направлениях. 

С начала процесса реакция 

отверждения идет с большой 

скоростью, а затем по мере 



расходования энергии, 

замедляется. Окончательно 

ффиброволокно достигает 

своих свойств с течением 

достаточно длительного 

времени. Засыпка по 

неотвержденому слою 

декоративных флоков 

(чипсов) различной природы - 

фиброволокно для стяжки 

акриловой краски различных 

цветов, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие 

стяжкп и т. Использование 

цветных песков 

фиброволокно для стяжки 

создания так называемого 



каменного ковра. Здесь также 

можно выбирать цвет 

стяжжки, конфигурацию 

рисунка, размер частиц песка, 

степень поверхностной 

запечатки лаком, стяжри 

структурной поверхности до 
гладкой. 

Используя различные 

приемы, можно получить 

объемный многоплановый 

рисунок на полах. 

Декоративное решение пола 

находится в прямой 

зависимости от 

дизайнерского решения 

общего интерьера. Не надо 



также забывать о назначении 

помещения, дома человеку 

должно быть комфортно и 

удобно. В нашей практике 

был случай, когда хозяева 

квартиры захотели на кухне 

сделать ярок-красные 

пурпурные фиброволокно для 

стяжки, причем фибров 

олокно был с многократным 

повторением. А в результате 

получилась такая рябь, что 

долго в этом помещении 

находится было невозможно. 

Пришлось переделывать 

полы, были потрачены время 

и деньги. Также 



фиброволовно нужно 
относиться и к фотополам. 

Тема изображения не должна 

шокировать и пугать. К 

выбору изображений нужно 

отнестись очень серьезно. 

Прочность и водостойкость. 

Протечки к соседям и порча 

полового покрытия 

исключена. Полимерные 

полы - идеальное покрытие 

для помещений с 

постоянными мокрыми 

процессами, воздействием 

воды и фиброволокео 

случаев, когда есть машинная 
уборка помещений. 



 

Фиброволокно для стяжки 

<>>>MORE<<< 

Коэффициент диффузионной проницаемости 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 
увеличивается более чем в 10 раз. Поэтому 

полимербетонные фиброыолокно покрытия 

полов, вполне надежные в складских, 

административно бытовых помещениях и на 

предприятиях легкой промышленности, где 
нет агрессивных сред, на предприятиях 

пищевого комплекса могут оказаться весьма 

недолговечными. Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с агрессивными 

средами обуславливается проектируемым 
сроком его непроницаемости фиброволокно 

для стяжки на основании многочисленных 

исследований, нашедших свое отражение в 

требованиях СНиП и нормативной 

документации, должна быть не менее 4,5 5 
мм, а в цехах с интенсивными 

механическими нагрузками - 6-10 мм. 
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Применяемые в РБ импортные полимерные 
материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно 

фиброволокно физико-механическими 

свойствами, фиброволокно для стяжки 

дороги, использующие их в своей работе 
фирмы идут по пути стяжкт покрытий за 

счет уменьшения толщины и упрощения дл, 

что для предприятий с агрессивными 

средами нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких фиброволокно для 
стяжки фиброволоуно счет малой толщины 

значительно сокращается, приводя к 

преждевременному разрушению. Весьма 

важным моментом в снижении внутренних 

напряжений полимерного покрытия пола 
является установление равновесия системы 

полимерное покрытие бетонное основание. 

Для полимерных покрытий толщиной более 
3 мм допускаемые напряжения (G) 

определяются неравенством Адгезия 

полимерного покрытия к бетонному 

основанию определяется как видом 

применяемого полимерного материала 
(например, у полиуретановых покрытий она 



низкая, и для улучшения этой 
характеристики полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его 

прочностью, шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных пятен, 
снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 основание должно 

иметь прочность не ниже 20 МПа, но для 
покрытий полов с тяжки агрессивными 

средами эта величина прочности 

недостаточна. Исходя из отечественного и 

зарубежного опыта устройства полимерных 

покрытий полов, прочность бетонного 
основания должна составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное покрытие бетонное 

основание, как мы видим, подвергается в 

фиброволокно для стяжки эксплуатации 

комплексу механических, физико-
механических и химических воздействий. 

Разрушение покрытия происходит 

фиброволокно для стяжки, когда хотя бы 

один из параметров свойств системы 

выходит за допускаемые пределы 5. 
Комплекс исследований в этой области и 



промышленная апробация показали, что 
один из наиболее надежных путей 

повышения долговечности покрытий полов 

на предприятиях с агрессивными средами 

применение двух трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в котором разделены 
по слоям функции сопротивления различным 

видам воздействий и, прежде всего, ударным 

нагрузкам и действию агрессивных сред. 

ффиброволокно композиция для верхнего 

лицевого слоя выбирается из условия 

обеспечения максимальной химстойкости и 

минимальной проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия максимальной 
ударостойкости 6. Фиброволокно для стяжки 

образом, нижний слой выполняется из 

полимерной композиции с модулем 

упругости более низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря чему 
обеспечивается высокая трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его демпфирующее 

действие при механических нагрузках. 

Фиброволокно для стяжки рассмотрение 

этого вопроса и практическая апробация 

двух- и трехслойной конструкции пола на 



основе композиций полимерных 
модифицированных эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний слой 

выравнивает механическую нагрузку от 

эксплуатационных воздействий, 

воспринимаемых верхним слоем, и 
основание, чаще стябки с недостаточной 

прочностью (бетонная, цементно-песчаная 

стяжки), не испытывает напряжений, 

превышающих его предел прочности. 

Установлено соотношение модулей 

упругости верхнего и нижнего слоев 

полимерного фиброволокно для стяжки, при 

котором сохраняется монолитность 
конструкции пола в фиброволокно для 

стяжки, создается достаточный барьер для 

передачи напряжений к бетонному 

основанию, т. фибноволокно равновесие 

системы полимерное покрытие бетонное 
основание. Фиброволокно для стяжки, 

устройство многослойной конструкции 

полимерного пола удлиняет сроки 

производства работ, что особенно 

существенно при ремонтах покрытий полов 
не действующих предприятиях, когда все 



нужно сделать в один прием и фаброволокно 
выходные В фиброволокно для стяжки 

сжатые сроки можно решить только 

сиюминутную задачу. 

Но при реконструкции предприятий и 

строительстве новых необходимо применять 

конструктивные решения полимерных 

полов, обеспечивающие их долговечность. 

КуценокВ. Федорова, О. Фаговский, Ю. 
Крейдлин Пути повышения долговечности 

покрытий полов. Сборник научных трудов 

НИИТЭХИМ Исследования по защите 

металлов от коррозии в химической 

промышленности, М, 1980 Полимеры все 
фиброолокно входят в нашу жизнь. В США 

полимерные полы составляют до 30 

производственных и общественных 

фибооволокно, в Западной Европе доля и 

того выше - 40. 
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