
Финишное покрытие пола. Их легко наносить на основание пола, а грязеотталкивающие 
свойства делают их не заменимыми для ванных, коридоров, кухонь, больниц, детсадов.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Финишное покрытие пола  

>>>MORE<<< 

Есть еще один нюанс при 

смешивании. Дело в том, что 

в этот момент происходит 

химическая реакция 

компонентов смеси. И 

происходит она с выделением 

тепла. Поэтому крайне 

желательно емкость в 

которой смешивается состав 

поместить в другую, 

заполненную холодной 
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водой. Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

заливка, необходимо 

исключить сквозняки и 

перепады температуры. 

Иначе верхний полимерный 

слой может схватится раньше 

основной финишное 

покрытие пола и тогда на 

покрытии получатся 
трещины. 

Впрочем, если после заливки 

у вас все таки будут дефекты 

покрытия их легко исправить 



с помощью того же состава. 

Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в 

процессе финишное покрытие 

пола. Готовая смесь 

распределяется финишное 

покрытие пола поверхности 

под действием силы тяжести. 

Обычно заливку ведут 

полосами. С финишное 

покрытие пола смеси 

выгоняется воздух с 
помощью аэратора. 

В простейшем случае это 

валик с вбитыми в него 

гвоздями без шляпок (на фото 

снизу). Перемещаться по еще 



не застывшей смеси можно с 

помощью специальной обуви, 

но в домашних условиях 

можно использовать 

подошвы-аэраторы для 

газона. Вдоль стен 

необходимо сделать 

температурный шов. Его в 

дальнейшем заполняют 

герметиком и закрывают 

плинтусом. Чтобы не 

возиться с установкой 

микроопалубки под шов, 

можно использовать 

закладные элементы с 

нанесенной на них смазкой. 



Если вы планируете заливать 

полимерные 

самовыравнивающиеся полы 

в квартире в виде крупной 

финишное покрытие пола 

мозаики, то в качестве 

разделителя можно 

использовать тонкие 

пластиковые полосы. Их 

необходимо разместить до 

начала работы в 

соответствием картой 

заливки. Обычно время 

застывания состава 

колеблется от двух часов до 

суток. 



Это зависит от производителя 

и обозначается в инструкции 

на упаковке. После 

окончательного высыхания 

наливной пол можно 

отшлифовать финишное 

покрытие пола покрыть 

полиуретановым лаком. Это 

добавит эстетичности и 

улучшит эксплуатационные 

параметры. Иногда бывает 

необходимость нанесения 

покрытия толстым слоем, в 

этом случае заливку ведут в 

несколько этапов. Каждый 

финишное покрытие пола 

перед нанесением 



последующего высушивается, 

шлифуется и очищается от 

пыли чтобы не было 

расслаивания покрытия. 1-е 

видео. не правильно 

расстояние между 

продольными швами 

слишком маленькое, а эти 

швы находятся напротив 

двери где самая большая 

проходимость и само собой 

загрязнения(больше влаги 
при уборке). 

если это делалось в цели 

финишное покрытие пола 

материала (скупой платит 

дважды) то следовало 



начинать от двери. из личного 

опыта. какие бы небыли 

замки лучше стелить с клеем 

(на 500р. дороже, а пролежит 

на 10 лет дольше). неделю 

назад стелил знакомым 

сэкономили на клее(хотя до 

этого стелил им с клеем 

пролежали 13 лет ни одного 

скола просто ломали стену 

летели кирпичи и весь 
ламинат убили. 
 

Финишное покрытие пола 

<>>>MORE<<< 

) по ряду финишн ое финишное покрытие 

пола характеризуется следующими 

показателями Выпускаемые нами наливные 
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полы можно условно подразделить на 
тонкослойные покрытия (отверждаемые 

влагой воздуха) и собственно наливные 

полы, позволяющие за один раз достигнуть 

необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные полы 
применяются в тех помещениях, к которым 

предъявляются повышенные требования к 

внешнему виду, стойкости к абразивному 

износу, движению транспортных средств, 

эластичности и любым другим финишное 
покрытие пола. При правильной 

эксплуатации и грамотном подборе типа 

наливного пола сроки службы полимерных 

покрытий могут достигать от 7 до 20 лет. 

Очень важным фактором при устройстве 

финишное покрытие пола полов является 

неукоснительное соблюдение технологии 

нанесения покрытия на каждом этапе 
производственного процесса. Устройство 

полимерных полов ведется в несколько 

ыинишное При этом нулевым этапом 

является подготовка к выполнению работ. 

В него входит подготовка инструмента, 

материалов, площадки, оклеивание защитной 



пленкой плинтусов, подготовка 
индивидуальных средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при необходимости 

респираторных масок) и т. Перед тем как 

приступать к работам, необходимо 

проконтролировать и тщательно соблюдать 
выполнение указанных на упаковке условий 

нанесения температуру и влажность 

основания, температуру и влажность 

воздуха. 

Основаниями для нанесения полимерных 

систем могут служить бетон, цементная 

стяжка, полы из магнезита и ангидрита, 

сталь, дерево, покрытия из 
поливинилхлорида и др. Фин ишное 

подготовка основания в большой степени 

будет определять иола характеристики 

готового покрытия, поэтому остановимся 

подробнее на основных требованиях, 
предъявляемых к основанию под 

полимерные полы Требования к бетонному и 

песчано-цементному основаниям изложены в 

СНиП 2. 13-88, на них и следует 

ориентироваться. 



Марочная прочность основания должна быть 
не менее 200 МПа (рекомендуем 300 МПа), 

финишное покрытие пола на отрыв не менее 

1,5 Финишное покрытие пола, отклонение на 

двухметровой рейке не более 2 мм, 

влажность основания не более 4. 

К этим требованиям следует добавить, что 

основание должно быть чистым. 

Недопустимо загрязнение маслами 
(машинным, органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. Величина адгезии 

полимера к основанию в значительной 

степени определяется шероховатостью 

поверхности. Наиболее эффективным 
способом подготовки бетона перед 

нанесением полимера является механическая 

обработка дробеструйным оборудованием. 

Она удаляет с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, повышает степень 
шероховатости и за счет удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 раза увеличивает 

площадь сцепления полимера с бетоном. В 

ряде случаев, кроме или вместо 

дробеструйной, финишное покрытие пола 
фрезеровальная и шлифовальная обработка. 



Выбор оборудования осуществляется в 
зависимости от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 

толщины планируемого покрытия. 

Качественная первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так называемое 
деламинирование - отслоение части или 

всего покрытия от основания. Для этого 

используются механические способы или 

химический метод травления минерального 

основания соляной или ортофосфорной 
кислотой. Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и деформационные 

швы, а также сколы, выбоины и трещины, 

которые заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. 

Очищенные с помощью промышленного 

пылесоса швы грунтуются и заполняются 

специальным шпатлевочным составом. 
Трещины грунтуются полимерным составом, 

проклеиваются пкорытие и присыпаются 

кварцевым песком. 

Через сутки лишний песок удаляется. После 

того, как с основания удалено цементное 

молочко и непрочно держащиеся частицы, 



основание выровнено и зашпаклевано, 
следует обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет верхний слой 

бетона, запечатывает поры, обеспыливает 

основание, обеспечивает надежную адгезию 

между полимером и основанием. 
Упрочнение верхнего слоя бетона 

происходит за счет пропитки грунтовкой 

бетона и прохождения ее в поры на глубину 

1-3 мм. Грунтовка покрытте бы проклеивает 

бетон, таким образом, верхний слой 
становится значительно прочнее (обычно на 

50-70, иногда - Финишное покрытие пола. 

Это значительно увеличивает срок службы 

готового покрытия и устраняет риск 

деламинации. 

Полное запечатывание пор основания - 

чрезвычайно важный элемент подготовки, 

поскольку если останутся открытыми поры, 
то воздух, выходящий из них, может 

нарушить целостность поверхности 

свеженанесенного финишное покрытие пола 

полимера. 

В ряде случаев свеженанесенную грунтовку 

необходимо посыпать сухим кварцевым 



песком для повышения финишное покрытие 
пола поверхности и адгезии слоев. Этот 

процесс осуществляют в следующих случаях 

Критерием хорошо прогрунтованного 

основания является видимое наличие пленки 

грунтовки на поверхности, которое можно 
визуально зафиксировать по более 

насыщенному цвету поверхности после 

высыхания основания, а также некоторому 

блеску. Полиуретановые окрасочные 

системы во много раз износоустойчивее 
эпоксидных. 

Несмотря на несколько фини шное высокую 

стоимость материала, именно они 
используются чаще. При их использовании 

следует помнить, что для однокомпонентных 

полиуретановых материалов финишное 

покрытие пола расход не более 130-150 гмг 

на один слой. 

В то время как при нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход можно увеличить 

до 500 гм2, это позволит скрыть большую 
часть мелких недостатков. Материал для 

основного слоя самонивелирующихся систем 

обычно состоит из двух компонентов и 



готовится непосредственно на 
стройплощадке. Смолу и отвердитель 

перемешивают друг с другом в заданных 

пропорциях до однородного состояния и 

выливают на пол, после чего равномерно 

распределяют массу по финишное покрытие 
пола. При нанесении двухкомпонентных 

материалов следует смешивать только то 

финишное покрытие пола, которое может 

быть использовано за время 

жизнеспособности (15-40 мин) материала. 
Попадание влаги на покрытие до его 

отверждения недопустимо. 

Отверждение вододисперсного материала 
происходит одновременно с его высыханием 

(удалением воды). 
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