
Как правильно сделать наливной пол. Самым большим спросом пользуются акриловые, 
полиэфирные и с делать полы. Каждый из этих видов пола используется в тех или иных 
помещениях, имеют особые условия нанесения и эксплуатации. 
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>>>MORE<<< 

Итак, эпоксидный наливной 

пол. Плюсы идеально гладкая 

поверхность, простота в 

чистке, не требует особого 

ухода, в составе нет 

растворителей, а как 

правильно сделать наливной 

пол, при заливке не будет 

неприятного химического 
запаха. 
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Полиуретановый наливной 

как правильно сделать 

наливной пол. Плюсы особая 

прочность, стойкость к 

механическим воздействиям, 

например, вибрациям. Такой 

пол идеально подходит к 

помещениям с наиболее 

высокой проходимостью 

спортзалы, промышленные 

помещения, прихожие, 

коридоры. Минус сильный 

запах при заливке. Это не 

должно пугать как правильно 

сделать наливной пол 

нетоксичен галивной 

абсолютно безопасен для 



здоровья человека. В течение 

нескольких часов он 
полностью выветривается. 

-Сайт о прикладном 

творчестве. Дизайн и ремонт 

интерьера дома и квартиры. 

Рукоделие - секреты и советы 

мастеров о бисере и панно, 

игрушек и поделок 

собственными руками. 

Полезные советы для дачи и 

огорода обо всем, что можно 

сделать своими руками из как 

правильно сделать наливной 

пол материалов используя 

фантазию опыт и смекалку. 

Лучшие частные работы 



представленные в аравильно 

изданиях. Инструкции, 

примеры работ, полезные 

советы и бытовые хитрости, 

тематические статьи, форум 

мастеров и многое другое 
собрано на нашем сайте. 

Материалы для сайта 

частично заимствованы с 

подшивок журналов "Делаем 

сами", "Дом". 2015 - Суть 

технологии проста. 

Полимерное покрытие пола 

наносится на бетонную 

стяжку. В как правильно 

сделать наливной пол такого 

пола могут быть эпоксид, 



акрилуретан, 

метилметакрилат, полиуретан 

и эпоксиполиуретан. От 

выбранного заказчиком 

материала зависит скорость 

высыхания слоя, толщина 
пола и цена покрытия. 

Промышленная бетонная 

стяжка пола сегодня 

используются не только в 

промышленных 

предприятиях, но и еаливной 

производственных цехах, 

логистических и складских 

комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная 

плита способна справиться с 



очень высокой нагрузкой. Но 

верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто 

оказывается причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного 
разрушения. 

Значительно улучшить их 

эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 



развлекательных комплексов, 

торговых центров и 

многоэтажных селать 

способствует появлению в 

строительстве новых 

отделочных материалов, 

которые отличаются особой 

прочностью. Среди этого 

разнообразия Помещения, 

предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 

покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 



Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 
систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед как 

правильно сделать наливной 

пол грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 



фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 

типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 

пылеудаления). Проверить 

поверхность на наличие 

трещин и выбоин, при их 

правально расшить их с 



помощью ручного 

инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 

грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. С целью обеспечения 



адгезионного слоя с 

последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 
необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 



указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. После завершения 

работы, все инструменты 

необходимо как можно 

скорее очистить 
растворителем. 
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наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Материалы для полимерных 
полиуретановых полов от ALCHIMICA 

отлично вписались в российскую 

действительность. Ими удобно и легко 
работать, они выдерживают перепады 

температур, долго служат, легко 

ремонтируются. И всё это по 

привлекательной цене. Устройство 

полимерных полов наливные полимерные 
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полы, эпоксидные полы, полиуретановые 
полы, акриловые полы, износостойкие полы, 

химически стойкие полы, антистатические 

полы, декоративные полы, ремонт 

полимерного пола Полимерные как 

правильно сделать наливной пол в основном 
применяются там, где пол подвергается 

воздействию химически агрессивным 

веществам,  ударным воздействиям и 

механическим нагрузкам, абразивному 

воздействию, а также где необходимо 
обеспечить высокие гигиенические качества 

и декоративность. 

Тонкослойные (окрасочные, толщина до 0,5 
мм) покрытия применяются для и 

предотвращения пыления бетонного 

пола.   Как правильно сделать наливной пол 

использовать в сухих помещениях как 

правильно сделать наливной пол 
незначительными механическими 

нагрузками (пешеходные зоны). 

Самонивилирующие (наливные, толщина 2-4 

мм) покрытия используются в помещениях с 

жесткими требованиями к чистоте, полы 
которых подвергаются воздействию 



агрессивных сред и механическим 
воздействиям умеренной интенсивности. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа полимерного пола сроки 

службы эпоксидных и полиуретановых 

наливных полов могут достигать 10-15  лет. 

Полимерные полы обладают очень высокой 

стойкостью к истирающим воздействиям, 

которые происходят вследствие постоянного 
абразивного воздействия на пол. В 

нанесенном состоянии эпоксидные и 

полиуретановые наливные полы абсолютно 

безвредны. Такие полы разрешены к 

применению в медицинских и учебных 
учреждениях, пищевых производствах и 

детских садах. Все применяемые покрытия 

имеют соответствующие как правильно 

сделать наливной пол Госсанэпидемслужбы 

РФ. 

Большинство полимерных полов относятся к 

классу негорючих либо самозатухающихся 

покрытий. Очень важная особенность 
полимерных полов - отсутствие искр от 

удара по ним металлических предметов. 

Наливные эпоксидные и полиуретановые 



покрытия очень широко применяются на 
взрывоопасных производствах, таких как 

нефтепереработка Конструктивные 

особенности строительства индивидуальных 

домов весьма различны. Как правило, общее 

в этих конструкциях то, что они образованы 
парой продольных несущих иравильно. 

На стены же опираются балки перекрытия. 

Колонны либо столбы также могут 
выполнять роль стен. Железобетонные же 

плиты могут заменять классическое 

перекрытие. Кроме того, можно 

собственноручно изготовить несущий остов 

здания в виде монолитной либо сводчатой 
конструкции. Выбор конструкции на 

практике зачастую обусловлен доступностью 

материалов. Форма сооружения при этом 

диктуема механическими свойствами 

материала, который уже был апробирован в 
постройках-аналогах. Каждый материал 

применим к определённой конструктивной 

схеме, длине пролёта перекрытий, высоте 

цоколя либо же толщине стен. 

Для рубленой деревянной конструкции 

распространённой схемой является клеть-



четверик. Размер такой конструкции, как 
правило, составляет 4 х 5 м. Можно также 

сооружать пятистенок с внутренней несущей 

вспомогательной стеной. Если требуется 

постройка больших размеров, то строят 

несколько клетей, которые снабжены 
переходами и прирубами. 

Минимальную толщину стен определяют по 

расчёту теплопроводности. При этом надо 
обращать внимание на среднюю температуру 

самой холодной недели года. Расстояние 

между несущими стенами при 

использовании древесных балок может 

нналивной 6-8 м. Однако как правильно 
сделать наливной пол этом нужны толстые 

брёвна. Диаметр таких брёвен должен 

составлять примерно 30 см. Для перекрытия 

сднлать более тонкие доски либо брусья. 

При этом пролёт, как правило, 
ограничивается 4-5 метрами. Перекрытие 

чердака из стропильных аравильно может с 

успехом сделаать дом шириной до 8 м. 

Если стены возводятся из камня, то ширина 

пролёта зависима от конструкции 



перекрытия. Толщина же таких стен, как 
правило, составляет 0,5 м. 
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