
Как сделать наливной пол. Как сделать наливной пол полимерцементных полов является 
отсутствие усадки и возможность наносить на мокрые бетонные основания, с наличием 
различных неровностей и трещин без дополнительной подготовки основания. Такие полу 

актуальны для помещений, в которых нет возможности изготовить новую бетонную 
стяжку и для помещений, где необходимо провести ремонт существующего бетонного 

покрытия. 
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Толщина до 8 мм. степень 

наполнения по объему. до 85) 

При устройстве полимерных 

покрытий в особо 

неблагоприятных условиях 

(трещиноватое основание, 

термоудары, воздействие 

сильных агрессивных сред) 

существуют разнообразные 

конструктивные решения, 
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сочетающие использование в 

покрытии слоев различных 

как сделать наливной пол 

химической природе и 

степени наполнения, 

использование нескольких 

типов армирующих 

материалов. Как сделать 

наливной пол типа 

полимерного покрытия 

зависит от многих факторов, 

таких, как величина 

интенсивность механических 

нагрузок, воздействие 

химических веществ, наличие 

вибрации, перепадов 



температур, влажности и 
других воздействий. 

Специалисты нашей 

компании помогут вам 

подобрать оптимальное 

решение в каждом 

конкретном случае с учетом 

специфики вашего 

предприятия. Срок 

безремонтной эксплуатации 

любых полимерных полов в 

огромной степени зависит от 

подготовки как сделать 

наливной пол основания. 

Адгезия полимера к 

основанию опрдеделяется 

степенью шероховатости 



поверхности (площадь 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие 

может отслоиться от 
основного слоя основания). 

Поскольку на поверхности 

основания, как правило 

имеются трещины, 

необходима их грамотная 

санация. Идеальным методом 

санации трещин является их 

расшивка, заполнение 

эластичными герметиками с 

последующим армированием 

стеклотканью, пропитанной 



эластичным полимером. ООО 

?СК ?Арт Бетон. выполняет 

полный комплекс работ по 

как сделать наливной пол 

любых типов как сделать 

наливной пол покрытий с 

использованием составов 

производства ведущих 

отечественных и зарубежных 

производителей строительной 

химии. Мы, также выполняем 

работы по устройству 

бетонного основания под 

полимерные полы. Такой 

комплексный подход 

позволяет избежать затрат, 

связанных с недостаточным 



качеством бетонного 
основания. 

Наша компания занимается 

устройством полимерных 

полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, 

высокопрофессиональный 

штат сотрудников и 

необходимое оборудование 

для решения самых сложных 

?половых. вопросов. Будем 

рады сотрудничеству. 

Полимерные наливные полы 

3D сегодня активно 

используются в дизайне 

интерьера, ведь невероятные 

возможности таких полов 



просто потрясают 

воображение. И хотя первые 

прозрачные полы появились 

более полувека назад, 

использовались в те времена 

они крайне редко, поскольку 

стоили очень дорого. Теперь 

же позволить себе 

полимерные наливные полы 

3D могут также и 

представители среднего 

класса. Полимерные 

наливные полы состоят из 

нескольких слоев, для их 

изготовления требуется 

высочайший 

профессионализм 



исполнителей и отличное 

качество применяемых 
материалов. 

В общих чертах процесс 

заливки полимерных полов 

выглядит следующим 

образом. Сначала тщательно 

подготавливается основание - 

оно должно быть идеально 

ровным, сухим и чистым. 

Особенно важно при 

подготовке основания под 

наливные полы произвести 

обеспыливание поверхности, 

иначе в дальнейшем 

полимерное покрытие может 

потрескаться, вздуться. На 



последующих этапах работы 

также важно поддерживать 

абсолютную чистоту 

обрабатываемой поверхности. 

Когда основание 

подготовлено, на него 

наносится изображение. Это 

может быть как обычная 

фотография, так и 

специальное 3D-изображение 

если взглянуть на такое 

изображение под 

определенным углом, то оно 

покажется объемным. 

Полимерные полы с 3D-

изображениями как раз и 



получили название наливных 
полов 3D. 

Сверху на изображение 

наносится полимерная смесь 

для наливных полов. Такая 

смесь является 

самовыравнивающейся, а на 

ее просушку уходит не менее 

5 дней. После высыхания 

полимерного прозрачного 

покрытия наливные полы 

могут покрываться 

дополнительно как сделать 

наливной пол слоем полимера 

он будет препятствовать 

появлению царапин и прочих 
механических повреждений. 



Заключительный этап в 

монтаже полимерных 

наливных полов - это 

полировка поверхности 

полимерного покрытия. 

После полировки наливные 

полы 3D приобретают тот 

самый глянцевый блеск и 

сочность красок, за которые 

данный вид напольных 

покрытий так ценится. 

Готовые наливные полы 3D 

устойчивы к истиранию, при 

эксплуатации не выделяют 

никаких вредных веществ. Ну 

а высочайшие декоративные 

характеристики полимерных 



наливных как сделать 

наливной пол обеспечивают 

этим покрытиям большую 

популярность в дизайне 

интерьера частных квартир и 

домов, а также в дизайне 

интерьера общественных 

зданий. Например, дизайн 
интерьера в г. 

Москва сегодня использует 

полимерные наливные полы 

3D для оформления торговых 

и развлекательных центров, 

офисов, магазинов, 

ресторанов, баров и т. В 

жилых домах полимерные 

наливные полы 3D также 



применяются весьма активно. 

В квартирах или частных 

домах наливные полимерные 

полы используются 

преимущественно в тех 

помещениях, где есть много 

свободного пространства, 

ведь в противном случае 

красоту 3D пола просто 

невозможно будет оценить 

из-за обилия мебели. 

В просторных кухнях, 

прихожих, гостиных, детских 

наливные как сделать 

наливной пол полы будут как 

раз кстати. Наливной 

полимерный пол давно и 



успешно применяют в 

промышленности. В жилые и 

как сделать наливной пол 

помещения он "перекочевал" 

недавно, и показал себя с 

самой выгодной стороны. 

Оказалось, что наливной пол 

отлично подходит для 

медицинских учреждений, 

автосалонов, выставочных 

залов, детских садов, офисов 

и даже жилых помещений. 

Дизайнеры все активнее 

используют этот элемент при 

создании современных 

интерьеров, ведь полимерные 

как сделать наливной пол 



могут преобразить 

помещение до 
неузнаваемости. 

Наливной пол чаще всего 

выполняют из полиуретана, 

эпоксидных полимеров и 

метилметакрилата. Полы из 

последнего из указанных 

материалов применяются 

редко, так как 

метилметакрилат это дорогой 

материал. А вот эпоксидные и 

полиуретановые полы 
применяются повсеместно. 
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Изготовление металлоконструкций любой 
сложности. Производство бункеров, силосов 

(складов) для хранения цемента, извести, 

песка и других сыпучих материалов. 

Наливные полимерные полы - материал, 

значительно превосходящий многие другие 
виды напольных покрытий по своим 

эксплуатационным характеристикам 

долговечности, стойкости к износу и 

различным загрязнениям. 

Поэтому такие полы часто делают в 

помещениях общественного, хозяйственного 

и производственного назначения - в 

магазинах, цехах, гаражах. Разные виды 
наливных полимерных полов отличаются 

друг от друга по составу 

(метилметакрилатные, полиуретановые, 

эпоксидные) и толщине. 

обычно делают эпоксидным или 

полиуретановым, толщиной от 1 до 2,5 мм (в 

зависимости от количества и типа 

автомобилей, а также интенсивности 
эксплуатации). Для гаража, где размещается 

всего одна легковая машина, можно 

использовать и более тонкое покрытие 



(полиуретановую пропитку для бетона) - она 
надежно предохранит основание от 

разрушения из-за сырости и механических 

нагрузок. Полиуретановые наливные полы 

не накапливают пыль, колеса как сделать 

наливной пол на них не скользят (даже если 
на шинах осталась грязь или лед). Благодаря 

своей эластичности, полиуретановое 

покрытие может быть нанесено не только 

как сделать наливной пол бетонное, но и на 

металлическое или деревянное основание 
(например, из ДСП). 

В больших гаражах и на подземных 

паркингах чаще применяют эпоксидные 
наливные полы с добавлением кварцевого 

песка (наполненные). Это позволяет 

получить очень прочное покрытие толщиной 

Как сделать наливной пол - Как сделать 

наливной пол мм и при этом уменьшить 
цену наливного пола, так как самым дорогим 

его компонентом является полимерный 

состав. 

Эпоксидные наливные полы обойдутся 

дороже полиуретановых, поскольку 

рассчитаны на более высокую нагрузку, 



однако для частного гаража подходят оба 
варианта. Внешний вид наливного 

полимерного пола в гараже зависит от 

пожеланий заказчика покрытие может быть 

как бесцветным, сд елать и цветным, с 

разметкой, выделением отдельных зон 
разными оттенками, добавлением 

декоративных материалов Как сделать 

наливной пол, флоков). Обращаем ваше 

внимание на то, что данный интернет-сайт 

носит исключительно информационный 
характер налливной ни при каких условиях 

не является публичной офертой, 

определяемой положениями Статьи 437 (2) 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Для получения подробной информации о 

наличии и стоимости указанных товаров и 

услуг, сдеалть, обращайтесь к менеджерам 
отдела клиентского обслуживания по 

указанным телефонам На мой взгляд полы 

отвратительные. Во всяком случае не для 

домашнего интерьера. Нет единства, все 

разрозненно, диваны подвешенны, какой то 
беспорядок или потоп. Возможно, нужно 



подбирать более подходящие рисунки. Из 
всего представленного материала - только 

пару фотографий, на которые можно 

смотреть без содрогания ) И химия, что тоже 

не радует. Извините за критику. Как говорят, 

ничего личного )))) Перед тем, как 
ремонтировать полимерные полы 

необходимо провести диагностику, которая 

позволяет выявить причины возникновения 

повреждений. 

Существуют следующие причины и виды 

появления дефектов1. Отслаивание 

полимерного покрытия пола. Это 

происходит от старости пола (от 10 до 25 лет 
зависимо от толщины), а также вида 

покрытия. Ремонт полимерных полов, 

которые подверглись отслаиванию, 

осуществляется так демонтаж 

поврежденного участка дефекты 
расшифровываются нанесение 

самонивелирующейся смеси, либо 

выравнивающейся мембраны нанесение 

финишного слоя, как сделать наливной пол 

старому покрытию. 



Если дефектов очень много, то необходимо 
провести полный демонтаж полимерного 

покрытия. Отслоение либо быстрый износ 

полимерного покрытия пола. Ремонт 

полимерных полов еаливной такой ситуации 

производится устройством более стойких 
полимерных покрытий. Здесь, как и в 

предыдущем типе дефекта, при наличии 

сильных повреждениях необходимо 

осуществить полный демонтаж покрытия. 

Отслоение полимерного покрытия из - за 
повышенного уровня наливноф бетонного 

основания, которое имеется до монтажа 

покрытия, или попавшей во время его 

применения. 

Осуществляется ремонт полимерных полов в 

такой ситуации при помощи сушка 

основания. В зависимости от количества 

влаги в бетонном основании по средствам 
заделки дефектов сделлать покрытия, что 

дает возможность предотвращать попадание 

влаги в бетон. 

Самый оптимальный вариант в такой 

ситуации - это устройство паропроницаемого 

покрытия. Побеление покрытия. Это как 



сделать наливной пол случиться по всей 
поверхности полимерного пола, или на 

некоторых участках после полного его 

высыхания. Для того, чтобы устранить такие 

дефекты, как сделать наливной пол 

осуществить шлифовку побелевших 
участков, а после нанести на них новый слой 

полимера. 
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