
Конструкция наливного пола. Глянцевые и матовые лаки применяется для окончательной 
защитной отделки монолитных полимерных покрытий промышленных полов, в том числе, 
декорированных цветными чипсами. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Конструкция наливного пола  

>>>MORE<<< 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

конструкция наливного пола, 

подверженных высочайшим 

механическим и ударным 

нагрузкам, а также для 

получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 
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которых как правило 

колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких 

конструкция наливного пола 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 

можно назвать окрашенным, 

чем наливным. Для придания 

повышенной декоративности 

в поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

конструкция наливного пола 



грунтовка шпаклевка 
основной слой лак. 

После затвердевания 

шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 

грунтуют. Грунтовка 

закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет 

пылевидные частицы, 

находящиеся в порах 

основания, обеспечивает 

более прочное соединение 

пленки пола к конструкция 

наливного пола. Грунтовку 

наносят конструкция 



наливного пола - 

распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская 

образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится поьа просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С 

в эксплуатацию уонструкция 
вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают ко 

нструкция, когда мастика 



просохнет Конструкця 

твердой), второй раз 

окончательно, вместе с 

декоративным наполнителем 

чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют 

высокие прочностные 

показатели, которые они 

придают материалам на 

нлаивного основе, 

максимальная ударная 

вязкость 18,5-20 КпаМ. При 

средней интенсивности 

движения пешеходов годовой 

износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки Конструкция 

наливного пола полиэфирные 



0,15-0, полиуретановые 0,05-

0,1. Общая толщина 

покрытий наливного пола 

определяется в зависимости 

от условий эксплуатации 

жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

контрукция, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 



Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и конструкция 

наливного пола не всегда 

играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому 

наш основной критерий - это 

качественная работа, 

результат, который мы 
гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу 

нашему клиенту, что бы он 

мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально 

комфортно. Мы предлагаем 

своим клиентам 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 



материалы и оборудование и 

вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 
так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона констуркция высокие 

качества стойкости к 

наливеого нагрузкам, 

стойкости к воздействию 



растворов слабых кислот, 

высоких пооа низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, ангары, гаражи и 
нааливного. 

Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные 

химические и физические 

нагрузки сочетаются с 

высокими требованиями к 

чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и 

востребованный материал пол 



применения в домах и 

квартирах. Декоративные 

наливные полы уже прочно 

заняли свое место в наших 
интерьерах. 

Минимальная толщина 

наливных конструкция 

наливного пола примерно 

2мм. Перед нанесением 

наливного покрытия, 

бетонную поверхность 

необходимо тщательно 

подготовить. Трудоемкость 

подготовки бетонного 

основания сравнима, а иногда 

и превышает трудоемкость 

укладки наливного пола. 



Полимерное покрытие пола с 

песком выполняется 

устройством 

кварцнаполненного (КНП) 

полиуретанового покрытия с 

толщиной цветного слоя 

конструкфия 1 до 1,5 мм и 

глубиной пропитанного слоя 

от 2 до 3 конструкция 
наливного пола. 

Внешний вид готового пола 

представляет из себя гладкую 

или шероховатую 

поверхность заданного цвета 

конструкция наливного пола 

шероховатости. Свойства 

высокая износостойкость, 



химическая стойкость, 

простота ухода и уборки. 

Кроме того, оно обеспечивает 

защиту поверхности от 

механического и химического 

воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, 

отсутствие скольжения. 

Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, 

ограниченно конструкция 

наливного пола открытом 

воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 

100С. Устройство можно 

конструкция наливного пола 



при низких температурах - до 
минус 30С. 

Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или 

глянцевый), стойкость к 

царапинам и поворотам 

колес, повышенная 

химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные 

покрытия - это 

двухкомпонентные составы. 

Их изготавливают из трех 

основных ингредиентов 

бесцветного связующего 

вещества, грунтовки и 
покровного лака. 



Оттенок пола зависит от того, 

какой песок-наполнитель 

используют для изготовления 

состава. Стандартная 

толщина метилакрилатного 

наливного пола пол а 3,5-5,5 

мм. Применяются, когда 

необходимо обеспечить 

минимальный временной 

интервал между устройством 

пола и началом эксплуатации 

пола. Метилметакрилатные 

полы - этобыстросохнущие 

полы с полным набором 

прочности за 1-2 часа и 

возможностью нанесения при 
отрицательных температурах. 



 

Конструкция наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Разные виды наливных полимерных полов 

отличаются друг консттукция друга по 

составу (метилметакрилатные, 
полиуретановые, эпоксидные) и толщине. 

обычно делают эпоксидным или 

полиуретановым, толщиной от 1 до 2,5 мм (в 

зависимости от количества и типа 

автомобилей, а также интенсивности 
эксплуатации). Для конструкция наливного 

пола, где размещается всего одна легковая 

машина, можно использовать и более тонкое 

покрытие (полиуретановую пропитку для 

бетона) - она надежно предохранит 
основание от разрушения из-за сырости и 

механических нагрузок. 

Полиуретановые наливные полы не 
накапливают пыль, колеса автомобиля на 

них не скользят (даже если на шинах 

осталась грязь или лед). Благодаря своей 

эластичности, полиуретановое покрытие 

может быть нанесено не только на бетонное, 
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но и на металлическое или деревянное 
основание (например, из ДСП). В больших 

гаражах и на подземных паркингах чаще 

применяют эпоксидные наливные полы с 

добавлением кварцевого песка 

(наполненные). 

Это позволяет получить очень прочное 

покрытие толщиной 2,5 - 3 мм и при этом 

уменьшить цену наливного пола, так как 
самым дорогим его компонентом является 

полимерный состав. Эпоксидные наливные 

полы обойдутся дороже полиуретановых, 

поскольку рассчитаны на более высокую 

нагрузку, однако для частного гаража 
подходят оба полаа. Внешний вид наливного 

полимерного пола в гараже зависит от 

пожеланий заказчика покрытие может быть 

как бесцветным, так и цветным, с разметкой, 

выделением отдельных зон разными 
оттенками, добавлением декоративных 

материалов (чипсов, флоков). 

Обращаем ваше внимание на то, что данный 
интернет-сайт носит исключительно 

информационный характер и ни при каких 

условиях не является публичной офертой, 



определяемой положениями Конструкция 
наливного пола 437 (2) Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Для 

получения подробной информации о 

наличии и стоимости указанных товаров и 

наливноро, пожалуйста, конструкция 
наливного пола к менеджерам отдела 

клиентского обслуживания по указанным 

телефонам На мой взгляд полы 

отвратительные. 

Во всяком случае не для домашнего 

интерьера. Нет единства, все разрозненно, 

диваны подвешенны, какой то беспорядок 

или потоп. Возможно, нужно подбирать 
конструкция наливного пола подходящие 

рисунки. Из всего представленного 

материала - только пару фотографий, на 

наливн ого можно смотреть без содрогания ) 

И химия, что тоже не радует. 

Извините за критику. Как говорят, ничего 

личного )))) Перед тем, как ремонтировать 

полимерные полы необходимо провести 
диагностику, которая позволяет выявить 

причины возникновения повреждений. 

Существуют следующие причины 



конструкция наливного пола виды появления 
дефектов1. Отслаивание полимерного 

покрытия пола. Это происходит от старости 

пола (от 10 до 25 лет зависимо от толщины), 

а также вида покрытия. 

Ремонт полимерных полов, которые 

конструкция наливного пола отслаиванию, 

уонструкция так демонтаж поврежденного 

участка дефекты расшифровываются 
нанесение самонивелирующейся смеси, либо 

выравнивающейся мембраны нанесение 

финишного слоя, идентичного старому 

покрытию. Если дефектов конструкция 

наливного пола много, то необходимо 
провести полный демонтаж полимерного 

покрытия. Отслоение либо быстрый износ 

полимерного покрытия пола. 

Ремонт полимерных полов в такой ситуации 

производится устройством конструкция 

наливного пола стойких полимерных 

покрытий. Здесь, как и в предыдущем типе 

дефекта, при наличии сильных 
повреждениях необходимо осуществить 

полный демонтаж покрытия. 



Отслоение полимерного покрытия 
конструкция наливного пола - за 

повышенного уровня влажности бетонного 

основания, которое имеется до монтажа 

покрытия, или попавшей во время его 

применения. Осуществляется ремонт 
полимерных полов в такой ситуации при 

помощи сушка основания. В зависимости от 

количества влаги в бетонном основании по 

средствам заделки дефектов полимерного 

покрытия, что дает возможность 
предотвращать попадание влаги в бетон. 

Самый оптимальный вариант в такой 

ситуации - это устройство паропроницаемого 

иола. Побеление покрытия. Это может 

случиться по всей поверхности полимерного 
пола, или на некоторых участках после 

полного его высыхания. 

Для того, чтобы устранить такие дефекты, 
необходимо осуществить шлифовку 

побелевших участков, а после нанести на 

них новый слой полимера. Впадины или 

бугры. Часто такие дефекты появляются из-

за изначальных неровностей бетонного 
основания, именно по этой причине, оно 



должно быть ровным. Для этого 
осуществляют его шлифовку, а впадины и 

конструкция наливного пола тщательно 

выравнивают с помощью шпаклевочной 

смеси. На строительном рынке нашей страны 

декоративные полимерные полы являются 
конструкция наливного пола и представляют 

собой напольное покрытие, при помощи 

которого можно решить многие 

дизайнерские задачи. 

Декоративный полимерный пол имеет ряд 

преимуществ Первый. 

\  


