
Краска для наружных работ по бетону. Благодаря большому ассортименту полимеров, 
полимерные полы часто находят себя в дизайнерских идеях для престижных домов, 
выставочных залов, баров и ресторанов. Полимерные наливные (или заливные) полы 

делятся на две основные группы в зависимости от их основы - полиуретановые и 
эпоксидные. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Краска для наружных работ 

по бетону  

>>>MORE<<< 

Тонкослойные покрытия 

гораздо дешевле покрытий с 

кварцевым песком и тем 

более наливных полов, а 

значит применение таких 

покрытий на промышленных 

объектах экономически 

целесообразно. Пропитка 

бетона (она же грунтовка) 
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главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон и 

препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 

и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой 

бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка 



защищает бетон от контакта 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 

газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 

коррозию и разрушение 
бетона. 

Эти и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 

Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 



Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

эластичность (относительное 
удлинение 12-20 и более). 

Это напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 



конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 
деформации и т. 

При устройстве полимерных 

полов, которые работают в 

условиях вибрационных 

нагрузок или наносятся на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 

и т. Основное это высокая 

адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим 

наполнителям, которые 

применяются для устройства 



наполненных полимерных 
полов. 

Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

отрыв краска для наружных 

работ по бетону наполнителя 

от поверхности, а 

износостойкость наполнителя 



(кварца, корунда) в десятки и 

сотни раз превышает 

износостойкость любого 
полимерного покрытия. 

Как не странно, малая 

эластичность эпоксидного 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 

наполнителями. Но, если 

разобраться все просто. 

Износостойкость покрытия 

это не только прочность 

наполнителя к истиранию, но 

и способность связующего 



перераспределять внешнее 

усилие. Эластичное 

связующее не распределяет 

нагрузку в объеме краска для 

наружных работ по бетону 

покрытия. Усилие 

воздействует на отдельную 

твердую частицу (песчинку), 

а эластичное связующее 

прогибается. Получается 

следующее песчинка может 

значительно отклониться от 

первоначального положения 

песчинка может передать 

только малую часть усилия 

соседним песчинкам. 



Что происходит. - 

Периодическое отклонение 

качание песчинки вызывает 

её отрыв от поверхности. 

Материалы эпоксидных 

полов Элакор не содержат 

органических растворителей, 

а, соответственно, не имеют 

запаха. Это очень важно при 

устройстве полимерного пола 

на краска для наружных 

работ по бетону 

предприятиях (складах, 

парковках и т. ), которые не 

могут остановить 

производство (отгрузки, 

работу и т. ) на время 



проведения работ. 

Высокодекоративные 

полимерные покрытия для 

пола. Полимерные наливные 

полы могут выполняться 

любым цветом, 

дополнительно 

декорироваться различными 

элементами (блестки, чипсы, 
флоки и др. 

), могут быть прозрачными и 

наноситься поверх рисунков, 

фотографий, 3D пленок. 

Прозрачным наливным полом 

можно залить цветной песок, 

камушки, листья, монеты и т. 

и т. Одним словом, наливные 



полимерные краска для 

наружных работ по бетону 

дают практически 

неограниченные возможности 

для дизайнерских решений. 

Основные объекты 

применения рестораны, 

клубы, магазины-бутики, 

офисы, жилые помещения, 
больницы, поликлиники, и т. 
 

Краска для наружных работ 

по бетону 

<>>>MORE<<< 

Для создания по-настоящему надежного и 

долговечного покрытия необходимо 
неукоснительно соблюдать технологию 

устройства пола, которая включает в себя 

следующие основные этапы Одним из 
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ключевых требований к устройству 
полимерных полов является обеспечение и 

создание высокой адгезии между 

основанием и непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз и позволяет 

добиться грамотная подготовка поверхности. 

Независимо от того, какой вид полимерного 

покрытия будет использован для устройства 

наливного пола, основание должно 
соответствовать следующим требованиям 

Кроме того, при устройстве полимерных 

полов необходимо учитывать тип основания, 

состояние его поверхности. Принимаются во 

внимание и условия укладки, а также многие 
другие факторы. Так, например, если в 

качестве основания для устройства 

наливного пола выступает бетонная 

поверхность, то следует учитывать 

следующие моменты Во-первых, во время 
застывания бетона на поверхности могут 

образоваться трещины. 

Во-вторых, укладка наливного пола на 
невызревшее основание может привести к 

появлению трещин и непосредственно на 

самом полимерном покрытии. Во избежание 



этих проблем необходимо выждать минимум 
28 суток перед началом работ. За это время 

бетон вызреет, а на поверхности успеют 

проявиться все трещины, которые можно 

краска для наружных работ по бетону 

заделать перед устройством покрытия. 

И, наконец, грунтовку необходимо наносить 

на полностью сухую поверхность. Только 

при соблюдении этого условия она сможет 
значительно глубже проникнуть в основание 

и тем самым обеспечить высокую адгезию 

полимерных наливных полов и бетона. А в 

это время в течение минимум еще 28 суток, 

основание будет слишком влажным для того, 
чтобы нанести грунтовку. Влажность. 

Бетонный пол должен быть сухим. Это 

обязательное условие для нормальной 

адгезии. Даже если поверхность бетонной 

плиты достаточно сухая для нанесения 
грунтовки, но влажность бетона превышает 

норму строительной спецификации более 5 

масс.то это может помешать хорошему 

сцеплению материалов друг с другом и 

приведет к дальнейшему отслоению 
полимерного покрытия. 



Трещины и места стыков. Важно заметить, 
что даже благодаря полимерному покрытию 

бетонное основание не становится более 

прочным. Так, например, если впоследствии 

бетонная стяжка деформируется, то и 

наливной пол треснет. Для обеспечения 
долгого срока службы полимерного 

покрытия, необходимо тщательно заделать 

все трещины, устранить выбоины и другие 

дефекты бетонного основания. 

Тем более, что технология их скрытия 

достаточно проста и не требует серьезных 

временных и трудозатрат. Например, 

глубокие выбоины заполняются 
полимерными шпатлевками. При этом 

следует отметить, что определенную угрозу 

несут в себе не только текущие дефекты, но 

и трещины, которые потенциально могут 

возникнуть впоследствии. Источником их 
образования, как правило, выступают 

основные стыки. А потому они должны быть 

зачищены, а при необходимости расшиты и 

наполнены полимерной шпатлевкой. 

Температурные или деформационные швы. 
В данном случае важным требованием 



является сохранение целостности таких швов 
при укладке наливных полимерных полов. В 

этих целях осуществляется их заполнение 

эластичным полиуретановым герметиком. 

Данные меры предосторожности позволяют 

предотвратить растрескивание бетонного 

основания. Загрязнения. Как уже было 

сказано выше, одним из ключевых 

требований к основанию является чистота 
поверхности. Так, например, перед 

устройством полимерного пола необходимо 

удалить все остатки старого покрытия, 

битума и прочих материалов. Это можно 

сделать путем соскабливания, 
дробеструйной очистки или алмазного 

шлифования. Причем обработку необходимо 

осуществлять на такую глубину, чтобы 

полностью удалить имеющиеся пятна, 

засорения. Также следует учитывать, что 
наиболее качественное и результативное 

удаление различных загрязнений способны 

обеспечить только разного рода 

механические средства. 

К числу оптимальных методов очистки 

бетонной поверхности перед укладкой 



наливного пола можно отнести следующие 
Шлифовка основания мозаично-

шлифовальными машинами с алмазными 

или корундовыми абразивными сегментами. 

Данный метод позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять краска для 
наружных работ по бетону поврежденный 

слой, но и одновременно затереть сколы и 

трещины. Кроме того, свежий слой бетона, 

который обнажается во время шлифовки, 

имеет краска для наружных работ по бетону 
высокую адгезию с полимерными 

материалами. 

Кислотная промывка (кислотное травление). 
Этот метод краска для наружных работ по 

бетону рекомендуется использовать, так как 

процесс самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, краска для 

наружных работ по бетону помощью 
кислотной промывки нельзя полностью 

удалить краска для наружных работ по 

бетону (на поверхности все равно останется 

осадок). Кроме того, агрессивный состав 

может проникнуть в поры бетона. В 
результате, произойдет окисление арматуры, 



что негативно скажется на долговечности 
поверхности. А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к основанию будет 

весьма слабой. 

Растворители. 
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