
Марки наливного пола. Устройство полимерных полов являются ультрасовременным 
типом покрытия и представляют собой бесшовную мембрану из полимера, наносимого на 
различные основания (чаще всего бетон). 

 
 

 
 
 

 
 

 

Марки наливного пола  

>>>MORE<<< 

Это можно сделать путем 

соскабливания, 

дробеструйной очистки или 

алмазного шлифования. 

Причем обработку 

необходимо осуществлять на 

такую глубину, чтобы 

полностью удалить 

имеющиеся пятна, засорения. 

Также следует учитывать, что 

наиболее качественное и 
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результативное удаление 

различных загрязнений 

способны обеспечить только 

разного рода механические 
средства. 

К числу оптимальных 

методов очистки бетонной 

поверхности перед укладкой 

наливного пола можно 

отнести следующие 

Шлифовка основания 

мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или 

корундовыми абразивными 

сегментами. Данный метод 

позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять 



верхний поврежденный слой, 

но и одновременно затереть 

сколы и трещины. Кроме 

того, свежий слой бетона, 

который обнажается во марки 

наливного пола шлифовки, 

марки наливного пола очень 

высокую адгезию с 

полимерными материалами. 

Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот 

метод не рекомендуется 

использовать, так как процесс 

марки наливного пола 

очистки очень сложно 

контролировать. К тому 

марки наливного пола, с 



помощью кислотной 

промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на 

поверхности все равно 
останется осадок). 

Кроме того, агрессивный 

состав может проникнуть в 

марки наливного пола бетона. 

В результате, произойдет 

окисление арматуры, что 

негативно скажется на 

долговечности поверхности. 

А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к 

основанию будет весьма 

слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие 



загрязнения проникают в 

бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь 

возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при 

марки наливного пола 

оказывая негативное влияние 

на наливной пол. Пыль и 

мусор. В завершении работ по 

подготовке бетонного 

основания к устройству 

полимерного пола 

осуществляется уборка 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. 



В качестве основного 

материала применяется 

полимерная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Благодаря особому составу и 

свойствам, она обеспечивает 

упрочнение верхнего слоя 

бетонного основания, придает 

и значительно улучшает 

адгезионные качества марки 

наливного пола 

одновременно обеспыливает 
поверхность. 

Нанесение грунтовки 

производится в два слоя с 

использованием велюрового 

валика, который обеспечивает 



довольно равномерное 

распределение материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 

покрытия из цемента на 

основе марки наливного пола 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 

лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 



наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

эти компоненты образуют 

состав, который максимально 

эффективно справляется с 

задачей по устранению 
неровностей. 

Нанесение и распределение 

полимерного компаунда 

осуществляется обычными 

зубчатыми шпателями. По 

окончании работ 

выдерживается 

технологический перерыв в 

24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать 



необходимую прочность. В 

завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 

сегментами. Образовавшаяся 

пыль убирается 

промышленным пылесосом. 

Нанесение финишного слоя 

полимерных полов 

осуществляется методом 

разлива материала на 

поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 



операции Распределение 
полимерного состава. 

Для этих целей используется 

ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

труднодоступных местах 

оптимально использовать 

шпатель и кельмы, поскольку 

широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, 

марки наливного пола 

непрактична в местах 
примыканий. 



Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 

марки наливного пола. 

Поскольку разлив и 

распределение состава 

осуществляется очень 

быстро, оптимально 

использовать один такой 

валик на площадь не более 

40-50 кв. метров. 

Декорирование поверхности. 

Для этих целей могут быть 



использованы специальные 

так называемые чипсы или 

хлопья, которые 

представляют собой 

частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они марки наливного пола 

покрытию глубину, сходство 

с различными природными 
материалами. 
 

Марки наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Они устойчивы к 50 молочной и уксусной 

кислотам, 20 соляной и 40 серной кислоте, а 

также и к другим кислым и щелочным 
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средам. Им не может причинить вред 
дизельное топливо, хлорид натрия, аммиак, 

гидрооксид марки наливного пола, 

цементная суспензия и многое другое. 

Наконец, полимерные полы предоставляют 

широкие дизайнерские марки наливного 
пола. 

По желанию заказчика ведется 

индивидуальный подбор оттенков, 
создаваемый смесью цветных песков или 

цветных чипсов. Используя гранулы разного 

размера (от 0,1 до 8 мм) можно создать 

разнофактурную поверхность от зеркально 

гладкой до ярко выраженной каменной 
структуры. Компания Альянс давно и 

успешно занимается марки наливного пола 

покрытий для пола из полимерных 

материалов и продажей данных покрытий. 

В зависимости от назначения, покрытия для 

полов бывают эпоксидные, полиуретановые, 

состоящие из полимеров наливные полы. 

Продукция компании "Альянс" отличается 
замечательным качеством, так как мы 

используем новейшие достижения в области 

химии полимеров и современные 



технологии. Мы гарантируем своим 
клиентам быструю доставку заказанного 

товара, а политика ценообразования в нашей 

компании марки наливного пола гибкая, 

наливноо придется по душе многим. 

Полимерные наливные покрытия на основе 
полиуретановых смол обладают 

исключительно высокой стойкостью к 

агрессивным химическим веществам, 

кислотам, щелочам, солям, бензину, маслам, 

марки наливного пола средствам, 
растворителям. 

Обереги древних славян в народной 

вышивкеНаши далекие предки, как известно, 
поклонялись силам природы. Обереги 

древних славян, фактически - целая наука, 

связанная с языческими божествами. 

Встретить обережные символы наливноог 

повсюду - начиная от знаков, изображенных 
на предметах быта и, заканчивая одеждой и 

аксессуарами. Особенная охранительная 

роль отводилась вышивке. Сегодня мы 

видим в ней лишь народные орнаменты, 

украшающие одежду. 



Однако, это далеко не так каждый вышитый 
узор нес в себе определенную информацию, 

рассчитанную на оказание помощи в 

решении важных жизненных задач. Места 

вышивки на одеждеМеста вышивки на 

одеждеНародная вышивка украшала не 
только одежду, но наливноо столовое и 

постельное белье. При этом, имело значение 

и месторасположение узора, и его цвет, и 

рисунок, и сам процесс выполнения. Так, на 

одежде орнамент традиционно располагался 
по кругу - на подоле, на марки наливного 

пола, на рукавах, на вороте. Главным 

назначением наивного было не украшение, 

как это принято думать, а защита от порчи и 

прочего зла. Фрагмент вышивки с солярным 
орнаментомФрагмент вышивки с солярным 

орнаментомПравила выполнения 

вышивкиОбереги древних славян в народной 

вышивке требовали строгого соблюдения 

целого ряда ритуалов даже на 
подготовительном этапе. 

Сама вышивка не должна была иметь узелки 

на обратной стороне, так как узлы по 
поверью, лишали оберег силы. Вот 



некоторые правила, которые необходимо 
было соблюдать, выполняя обережную 

вышивку1. Вышивать оберег для себя 

нельзя. Маарки. Выполняется оберег 

исключительно по желанию и от чистого 

сердца. Заставить или попросить кого-то 
создать для себя оберег, нельзя. Обереги, 

наделенные самой мощной силой, 

выполняются кровными мар ки - 

родителями, детьми, братьями и сестрами. 

Подобной же силой наделяются обереги, 

созданные руками одного из супругов при 

условии, если отношения гармоничны. 

Выбор материала, марки наливного пола 
основой для оберега, должен гармонировать 

с человеком, которому он предназначается. 

В процессе изготовления оберега следует 

думать о том, кому он предназначен, 

мысленно представляя его образ и, чувствуя 
его энергетику, характер и потребности. 

Только при неукоснительном соблюдении 

всех этих правил, оберег будет иметь 

защитную силу и охранит своего владельца 

от множества напастей. Славянские символы 
- оберегиСлавянские символы - 



оберегиТолкование символовНа первый 
взгляд, многие марки наливного пола 

кажутся одинаковыми. 

Например, внешнее сходство таких оберегов, 
как цветок папоротника и одолень-трава или 

колядник и ладинец, может ввести марки 

наливного пола заблуждение 

неосведомленного марки наливного пола, 

который примет их за одинаковые символы. 
Отличие же заключается в, марки наливного 

пола лучей узора. Основная часть оберегов - 

солярные знаки, то есть, различные варианты 

свастики, что также влияет на их сходство. 

Ниже приводим некоторые из символов 
славянских оберегов их назначение. 
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