
Наливные эпоксидные полы. Для наливного пола на основе эпоксидных смол, базовый 
слой необходимо наносить в период 12-18 часов после грунтования основания (но не 
позднее, чем 24 наливные эпоксидные полы. Для жпоксидные на основе полиуретановых 

смол - основной слой наносится спустя 8-12 часов после грунтования поверхности. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливные эпоксидные полы  

>>>MORE<<< 

Рекомендуются акриловые 

полимерные полы в тех 

случаях, когда после 

устройства покрытия 

эксплуатация его начинается 

практически сразу же, а также 

для обустройства холодных 

помещений. Основа из 

сложных эфиров придает 

покрытиям повышенную 
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устойчивость к химическому 

воздействию. 

Характеризуются 

полимерные полы на основе 

эфиров меньшей 

износоустойчивостью по 

сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным 

вариантом для их устройства 

считаются помещения с 

повышенной химической 
нагрузкой. 

От того, наполнитель какого 

вида используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 



определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и 

обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 

искру. В последние наливные 

эпоксидные полы устройство 

наливных полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 



высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 

механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 
средства. 

Высокие характеристики 

наливного пола позволяют 

использовать его практически 

без ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться 

как в помещениях 

промышленного назначения 

(если наливные эпоксидные 

полы отношению к ним 



предъявляются повышенные 

эстетические требования), так 

и в административных и 

жилых помещениях. 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 
рядом оговорок. 

Необходимо тщательно 

выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 



необходимо заменить при 

необходимости лаги. 

Наливные эпоксидные полы 

на полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить плохо 

закрепленные плитки, их 

придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 



сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс наливные 

эпоксидные полы смеси не 

должен занимать больше 3-4 

минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный 

результат будет во многом 

наливные эпоксидные полы 

от подготовки основания. 

Чаще всего под наливной пол 



используется бетонное 

основание. На наливные 

эпоксидные полы этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 

использовать тонкий слой 

бетона. Если в качестве 

основания выступает свежая 

цементная стяжка, то пол 

устраивать можно будет 
только через 28 суток. 

За это время бетон полностью 

просохнет и наберет 

необходимую прочность. При 



выборе типа смеси нужно 

учитывать характер 

эксплуатации помещения. 

Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 

неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 
механическим воздействиям. 

Составы на основе 

эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Наливные 

эпоксидные полы на 

подготовительно этапе нужно 



тщательно очистить 

поверхность. Толщина 

наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку 

основания лучше 

производить с помощью 

пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

с небольшим наливные 

эпоксидные полы песка. В 



результате поверхность 

основания станет похожей на 

грубый наждак, что будет 

способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. 

Саму полимерную смесь 

нужно готовить только после 

окончания всех 

подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет 

однородной. Химическая 

реакция, протекающая при 

перемешивании между водой 



и составляющими смеси 

проходит с выделением 

тепла, а излишний наливные 

эпоксидные полы 

способствует наливные 

эпоксидные полы 

схватывания смеси. Для того, 

чтобы несколько замедлить 

этот процесс можно емкость 
опустить в холодную воду. 

Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 

термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол 

будет несколько 

увеличиваться в размерах, 



поэтому по периметру 

комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать 

смесь впритык к стене не 
рекомендуется. 

Смесь нужно распределить по 

поверхности пола комнаты за 

15-20 минут, поэтому 

наливные эпоксидные полы 

большом объеме работ лучше 

выполнять заливку вдвоем. 

Раклю рекомендуется 

насадить на длинную ручку, 

это позволит избежать 

лишнего хождения по смеси. 

Довольно часто этот слой 

полимерного материала 



покрывается лаком, это 

повышает долговечность 

наливного пола, облегчает 

уход за ним и делает 
покрытие блестящим. 
 

Наливные эпоксидные полы 

<>>>MORE<<< 

При наличии технического руководства по 
рецептуре и технологии применяемых двух- 

или трехкомпонентных материалов, а также 

несложного оборудования инвентаря 

строительные организации смело берутся за 

выполнение работ по устройству наливных 
полов. Как известно, полимерные связующие 

весьма недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной гонке, без которой 
на сегодняшний день не выполняется ни 

одна объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 
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покрытия, что не всегда приводит к 
ожидаемым результатам по повышению 

долговечности покрытий полов полимерные 

полы не выдерживают воздействия даже 

наливные эпоксидные полы нагрузок, и при 

жестких условиях эксплуатации выходят из 
строя. 

Прежде всего мы наливные эпоксидные 

полы хотели рассмотреть вопросы 
применения полимерных покрытий полов на 

предприятиях пищевой, мясо-молочной, 

фармацевтической отраслей, где устройство 

полимерных полов диктуется не только 

эстетическими и экологическими факторами, 
но и необходимой стойкостью по 

отношению к воздействию комплекса 

разрушающих факторов Мозаичные и 

бетонные полы даже с применением 

верхнего уплотняющего слоя с добавлением 
полимерных эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали проведенные 

исследования и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны 

наливные эпоксидные полы цементного 
вяжущего, находящегося в этих материалах 



и разрушающегося под воздействием 
агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 

переработки предприятий пищевого 
комплекса и мясо-молочной 

промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его разрушению. 

Например, при производстве пива, комплекс 
его составляющих органические кислоты 

Наливные эпоксидные полы в наливные 

эпоксидные полы числе муравьиная кислота 

в количестве 20 мгл, уксусная 130 мгл, 

лимонная 88 мгл, молочная 31 мгл, янтарная 
41 мгл и др. (рН от 3,9 до 4,5) - при проливе 

на бетонные и мозаичные полы вступают в 

химическое взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 
гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 

процессов образуются продукты или 

растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-
растворимые соли лимонной и янтарной 



кислот, которые кристаллизуясь, 
увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные полы. 

Разрушающее действие оказывают также и 
остальные компоненты сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. Сахара при 

воздействии с минералами цементного камня 

образуют легкорастворимые сахараты 

кальция Аналогичная картина разрушения 
цементного камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на предприятиях 

безалкогольных напитков (воздействие 

растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 
кислоты, углекислого газа, чистой и 

умягченной воды, дрожжей и т. По мере 

сбраживания сахаров сусло становится менее 

благоприятным для дрожжей, оставаясь 

питательным для бактерий, которые 
довольствуются малыми дозами сахара. В 

сахарном и мальтиозно-паточном 

производстве происходит не менее 

интенсивное разрушение цементного камня 

бетона и мозаичных покрытий при 
воздействии глюкозитов со свободной 



известью цементного камня Аналогичная 
картина наблюдается при применении 

бетонных и мозаичных покрытий полов на 

цементном вяжущем в цехах кондитерского 

производства, на предприятиях по 

переработке молока (маслосырзаводы, 
молочные заводы и др. 

Не менее агрессивны по отношению к 

цементному камню бетонных и мозаичных 
полов промышленные стоки 

мясоперерабатывающих производств 

(мясной сок, животные жиры и др. ), 

предприятий по переработке рыбы (растворы 

соли, органических кислот, растительные 
масла и др. ) Как показали исследования, 

кислоты, входящие в состав органических 

пищевых продуктов (пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая), при 

контактировании с цементным камнем, 
образуют соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия наливные эпоксидные полы. 

Цементные бетоны, находясь в течение 1 

месяца в льняном и подсолнечном маслах, в 

наливные эпоксидные полы жире 



практически наливные эпоксидные полы 
изменений не претерпевали, а через 2?3 

месяца - полностью разрушились. Надо 

сказать, что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в бетонах несколько 

повышали их химстойкость, но не в такой 
степени, чтобы это имело практическое 

значение, все образцы к 3 месяцам начали 

разрушаться. Совмещение в полимербетонах 

цементного и полимерного связующего 

весьма интересно с точки зрения выполнения 
ремонтных работ на действующих 

предприятиях благодаря возможности 

нанесения покрытия на влажное основание. 

Однако наличие цементного вяжущего в 

значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 

учитывать, наливные эпоксидные полы 

помимо отходов продуктов переработки, 
покрытия полов пищевых отраслей 

подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, обеззараживающих и 

моющих растворов, горячей и холодной 

воды, которые также весьма агрессивны по 



отношению к покрытиям полов с 
применением цементных вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 
покрытий наливные эпоксидные полы на 

предприятиях пищевого комплекса наливные 

эпоксидные полы бетонов на цементном 

вяжущем или на смешанном цементно-

полимерном вяжущем малоэффективно, а по 
современным требованиям недопустимо. 

Именно в этих случаях применение 

полимерных наливных наливные 

эпоксидные полы, стойких по отношению к 

вышеперечисленным агрессивным средам 
предприятий пищевого комплекса, 

необходимо и целесообразно. 

1,2 Научные исследования и многолетний 
зарубежный и отечественный наливные 

эпоксидные полы показали, что одним из 

наиболее коррозионностойких материалов 

для устройства покрытий полов наливные 

эпоксидные полы предприятиях с 
агрессивными средами пищевого комплекса 

являются эпоксидные материалы. 

Комплексные исследования и 



промышленную наливные эпоксидные полы 
прошли полимерные покрытия полов на 

основе композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). 

Введение в составы добавок - промоторов 

адгезии и гидрофобизирующих компонентов 

обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. При 
проектировании коррозионностойких 

(химстойких) полимерных покрытий полов 

следует, в отличие от полимерных покрытий 

полов, подверженных преимущественно 

механическим нагрузкам (склады, гаражи, 
административно-бытовые помещения, 

открытие площадки и др. 

), уделить внимание двум факторам 
Полимерное покрытие пола находится в 

сложном напряженном состоянии, 

обусловленном возникновением при 

структурообразовании покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в процессе 
эксплуатации пола температурными 

напряжениями, а также напряжениями от 

механических нагрузок ударных, от 



перемещения транспортных средств, 
волочения предметов и т. Коррозионная 

(химическая) стойкость полимерных 

материалов для полов является 

необходимым условием долговечности, но 

недостаточным, так как пригодность 
материалов для монолитных полов в 

промышленных зданиях с наливные 

эпоксидные полы агрессивных сред 

определяется сроком выполнения ими 

защитных функций по отношению к 
основанию, т. 

практическим отсутствием агрессивной 

среды на границе покрытие пола основание. 
Непроницаемость полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется поровой 

структурой полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной активностью по 

отношению к ингредиентам агрессивной 
среды и наличием дефектов в покрытии 

(микротрещин, отслоений и т. ), 

образованных возникающими 

напряжениями. 3,4. Для уменьшения 

усадочных напряжений в покрытии и 
увеличения прочности некоторые 



производители идут по пути выполнения 
высоконаполненных полимерных покрытий. 

Но при этом необходимо учитывать 

сопутствующие наполнению полимерных 
композиций отрицательные моменты, как то 

увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 

практически полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 
Коэффициент диффузионной проницаемости 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 

увеличивается более чем в 10 раз. Поэтому 

полимербетонные высоконаполненные 
покрытия полов, вполне надежные в 

складских, административно бытовых 

помещениях и на предприятиях легкой 

промышленности, наливные эпоксидные 

полы нет агрессивных сред, на предприятиях 
пищевого комплекса могут оказаться весьма 

недолговечными. 

Толщина полимерного покрытия на 
предприятиях с агрессивными средами 

обуславливается проектируемым сроком его 

непроницаемости и на основании 



многочисленных исследований, нашедших 
свое отражение в требованиях СНиП и 

нормативной документации, должна быть не 

менее 4,5 5 мм, а в цехах с интенсивными 

механическими нагрузками - 6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 
материалы наливные эпоксидные полы 

устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их 
наливные эпоксидные полы своей работе 

фирмы идут по пути удешевления покрытий 

за счет уменьшения толщины и упрощения 

наливные эпоксидные полы, что для 

предприятий с агрессивными средами 
нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких покрытий за счет 

малой толщины значительно сокращается, 

приводя к преждевременному разрушению. 

Весьма важным моментом в снижении 

внутренних напряжений полимерного 

покрытия пола является установление 

равновесия системы полимерное покрытие 
наливные эпоксидные полы основание. Для 



полимерных покрытий наливные 
эпоксидные полы более 3 мм допускаемые 

напряжения (G) определяются неравенством 

Адгезия полимерного покрытия к бетонному 

основанию определяется как видом 

применяемого полимерного материала 
(например, у полиуретановых покрытий она 

низкая, и для улучшения этой 

характеристики полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его наливные 
эпоксидные полы, шероховатостью, 

отсутствием влаги, жировых и масляных 

пятен, снижающих адгезию. 

\  


