
Наливные полы с рисунком. Это происходит от старости пола (от 10 до 25 лет зависимо от 
толщины), а также вида покрытия. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы с рисунком  

>>>MORE<<< 

Мы предлагаем большой 

выбор материалов и 

защитных покрытий для 

напольных покрытий. 

Специально разработанные 

для условий взрыво- и 

пожароопасных производств. 

Технология изготовления 

таких полов включает в себя 

нанесение промежуточного 

электропроводящего слоя и 
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установку медных 

проводников для отвода 
статического электричества. 

Полимер-бетонные стяжки - 

высоконаполненные системы, 

со средними толщинами 

более 4 мм. Технология 

включает затирку 

поверхности вручную или 

затирочными машинами. 

Обычно имеют финишный 

слой для герметизации пор. 

1)Толщина слоя полимерного 

пола и степень наполнения 

пропитки для бетонного пола 

и полиуретановые лаки, 



тонкослойные полимерные 
полы до 0. 

5мм, наливный полимерный 

пол 1 - 3мм, 

кварценаполненный или 

высоконаполненный 2 - 5мм 

полимерные полы. 2)Вид 

материалов для полимерных 

полов эпоксидные 

полимерные материалы, 

полиуретановые полимерные 

материалы, пропитки и 

полиуретановые лаки для 

покрытия бетона.   3)По 

характеристикам и 

специальным свойствам 

полиуретановая пропитка для 



обеспыливания и упрочнения, 

полимерный наливные полы с 

рисунком для слабых 

нагрузок, наливной 

полимерный пол для средних 

и высоких нагрузок, 

высоконаполненный 

полимерный пол наливные 

полы с рисунком высоких 
нагрузок. 

Специальные свойства 

полимерных покрытий 

бетона, химстойкие 

полимерный пол, 

антистатичный 

полимерныйпол, 

дезактивируемый 



полимерный 

пол.          Полимерные 

пропитки и полиуретановые 

лаки применяются для 

обеспыливания бетонных 

полов  и упрочнения 

поверхности слабых бетонов, 

упрочнение и обеспыливание 

ЦПС стяжек,  пропитки 

защиты металлов от 

корозии,  пропитка и  защита 

от высолов и влаги любых 
минеральных оснований. 

Пропитка полиуретановым 

лаком и упрочнение 

бетонных  и каменных 

бетонных дорожек, пропитка 



от проникания влаги 

отмосток, пропитка и защита 

стен.   Широкий спектр 

применения наливные полы с 

рисунком 

лака  обеспыливаются и 

упрочняются любые 

минеральные поверхности, 

упрочняются слабые 

основания,  полы с 

полимерной полиуретановой 

пропиткой выдерживают 

большие абразивные, 

сдвиговые, механические 
нагрузки, ударные нагрузки. 

Пропитка для бетона 

полиуретановый лак, 



обладает свойствами 

эластичности, 

полиуретановый лак 

химстоек, бензо-  и 

маслостоек, полиуретановые 

пропитки и лаки 

выдерживают воздействие 

кислот и щелочей. Покрытие 

и пропитки полиуретановым 

лаком наносятся очень 

просто, в случае старения 

покрытия или пропитки 

полиуретановым лаком, 

покрытие очень легко 

обновляется.   Пропитка и 

защита от попадания масла и 

технических жидкостей в 



автосервисах, полы в 

техцентрах, гаражах, 

пропитка и защита полов на 

станциях тех обслуживания, 
полмерный пол в автомойках. 

Промышленные полы на 

производствах, 

обеспыливание и упрочнение 

полов, на производстве 

стеклопакетов для окон, 

обеспыливание полов на 

любых производствах 

требовательных к 

пылеобразованию и 

содержанию пыли в 

воздухе.             Низкая 

стоимость тонкослойного 



полимерного покрытия 

бетона, относительно 

наливных или 

высоконаполненых 

полимерных полов при 

отличных потребительских 

качествах.  Современный 

тонкослойный полимерный 

пол обладает слёдующими 

качествами. Упрочняет 

слабые 

основания,  выдерживает 

большие абразивные, 

сдвиговые, механические 

нагрузки, ударные нагрузки, 

колеруется в любой цвет. 



Тонкослойный полимерный 

пол обладает свойствами 

эластичности, химстойкости, 

бензо- и маслостойкости, 

стоек к растворам кислот и 

щелочей. Легко обновляется 

и 

ремонтируется.        Наливные 

полимерные полы имеют 

толщину от 1 до 3 мм. Для 

покрытия 

промышленных  полов чаще 

всего применяются 

эпоксидные и 
полиуретановые материалы. 

Применение наливных 

полимерных полов позволяет 



получить высокие 

эксплуатационные свойства, 

которые невозможно придать 

полам при применении 

плитки, 

керамогранита,  линолиума, 

бетона и мозаичных полов. 

Наливной полимерный пол 

способен выдержать средние 

и высокие механические, 

абразивные, сдвиговыеи д. 

виды нагрузок, более 

износотойки, чем 

тонкослойные 

полы.   Наливные 

полимерные полы можно 

изготовить в различных 



вариантах с рядом 

специальных 

свойств  антистатичный 

полимерный пол, 

дезактивируемый 

полимерный пол, химстойкий 

полимерный пол, наливные 

полы с рисунком пол может 

обладать свойствами 

термостойкости 

(устойчивость полов к 

высоким и низким 

температурам и проливам 

горячей воды).   Наливной 

полимерный пол абсолютно 

безискровый, 

пожаробезопасный, 



выполняется в наливные 

полы с рисунком, 

шероховатых вариантах, что 

не маловажно бесшовный, 

используются наливные полы 

с рисунком полиуретановые 

полы, в местах где 

происходит воздействие 

вибрации Срок полимерных 

наливных покрытий 

достигает 20 ти лет. 

Наливные полы с рисунком 

полимерных полов в холодно 

эксвплуатируемых 

помещениях, 

хладокомбинаты, 

холодильники, полы при 



производстве и хранении 

молочной продукции, полы 

при производстве и хранении 

мяса и мясных 

полуфобрикатов, рыбные 

цеха и 

т.            Плюсы  высокая 

стойкость пола высоким 

механическим, ударным, 

химическим, экстремальным 

температурным нагрузкам и 

др видам 

нагрузок,  долговечность,  экс

плуатация без потери 

внешнего вида. Множество 

вариантов исполнения, 

цветовых и 



текстурных.   Самыми 

применяемыми на 

сегодняшний день 

материалами для устройства 

полов являются 

полиуретановые материалы, 

всё дело в их высоких 

наливные полы с рисунком 

качествах и невысокой цене, 

разнообразии материалов на 

их основе и широчайший 
спектр применения. 

На полиуретановой основе 

изготавливаются 

обеспыливающие и 

упрочняющие пропитки для 

бетона, цементно псчанных 



стяжек, кирпичных и 

бетонных стен и даже 

металлических поверхностей, 

тонкослойные 

однокомпонентные 

полимерные полы 

температура нанесения и 

сохранения свойств  -30  , 

наливные двухкомпонентные 

полимерныее полы, 

кварценаполненные 
полимерные полыи т. 

Плюсы - Полиуретановые 

материалы для полов имеют 

сильную отгезию к 

основанию даже к металлу, 

полиуретановые полы за счёт 



своей наливные полы с 

рисунком не трескаются, 

перекрывают трещины. 

Полиуретановые полы 

выдерживают, высокие 

истирающие нагрузки, 

ударнные, механические и 

наливные полы с рисунком 

химические нагрузки. 

Полиуретановые полы 

отличаюбтся гигееничностью, 

простатой в уборке, и 

отличным внешним видом. 

Полиуретановым материалам 

можно придать практически 

любой цвет. Полиуретановые 

материалы можно наносить и 



с их помощью упрочнять 

низкомарочные бетоны и цпс 

стяжки. Наливные полы с 

рисунком  - наливные полы с 

рисунком сырьё, а значит и 

цена материала, можно 

изготовить в 

вариантах  химстойкий пол, 

антистатичный пол, 

высоконаполненный пол, 

нескользящий пол. 

Минусы полиэфирных 

материалов для пола в состав 

материала входит горючее и 

токсичное вещество,  хотя 

современные полиэфирные 

материалы производят без 



применения огнеопасных 

и                              токсичных 

веществ.   Полимерцементны

й пол наливается небольшой 

толщиной от 5 до 30мм что 

позволяет не поднимать 

высоту пола и недорого 

ремонтировать 

существующие бетонные 

полы, можно укладывать на 

влажный бетон. 
 

Наливные полы с рисунком 

<>>>MORE<<< 

Не менее агрессивны по отношению к 

цементному камню бетонных и мозаичных 
полов промышленные стоки 

мясоперерабатывающих производств 

(мясной сок, животные жиры и др. ), 
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предприятий по переработке рыбы (растворы 
соли, органических кислот, растительные 

масла и др. ) Как показали наливные полы с 

рисунком, кислоты, входящие в состав 

органических пищевых продуктов 

(пальмитиновая, стеариновая, олеиновая), 
при контактировании с цементным камнем, 

образуют соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. Цементные бетоны, 

находясь в течение 1 месяца в льняном и 
подсолнечном маслах, в свином жире 

практически никаких изменений не 

претерпевали, а через 2?3 месяца - 

полностью разрушились. 

Надо сказать, что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в бетонах несколько 

наливные полы с рисунком их химстойкость, 

но не в такой степени, чтобы это имело 
практическое значение, все образцы к 3 

месяцам начали разрушаться. Совмещение в 

полимербетонах цементного и полимерного 

связующего весьма интересно с точки зрения 

выполнения ремонтных работ на 
действующих предприятиях благодаря 



возможности нанесения покрытия на 
влажное основание. 

Однако наличие цементного вяжущего в 

значительной мере снижает химстойкость 
такого материала. Необходимо также 

учитывать, что помимо отходов продуктов 

переработки, покрытия полов пищевых 

отраслей подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, обеззараживающих и 
моющих растворов, горячей и холодной 

воды, которые также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям полов с 

применением цементных вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 

покрытий полов на предприятиях пищевого 

комплекса применение бетонов на 
цементном вяжущем или на смешанном 

цементно-полимерном вяжущем 

малоэффективно, а по современным 

требованиям недопустимо. 

Именно в этих случаях применение 

полимерных наливных полов, стойких по 

отношению к вышеперечисленным 



агрессивным средам предприятий пищевого 
комплекса, необходимо и целесообразно. 1,2 

Научные исследования и многолетний 

зарубежный и отечественный опыт показали, 

что одним из наиболее коррозионностойких 

материалов для устройства покрытий полов 
на предприятиях с агрессивными средами 

пищевого комплекса являются эпоксидные 

материалы. Комплексные исследования и 

промышленную апробацию наливные полы с 

рисунком полимерные покрытия полов на 
основе композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). Наливные полы с рисунком в 

составы добавок - промоторов адгезии и 

гидрофобизирующих компонентов 
обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании коррозионностойких 
(химстойких) полимерных покрытий полов 

следует, в отличие от полимерных покрытий 

полов, подверженных преимущественно 

механическим нагрузкам (склады, гаражи, 

административно-бытовые помещения, 
открытие площадки и др. ), уделить 



внимание двум факторам Полимерное 
покрытие пола находится в сложном 

напряженном состоянии, обусловленном 

возникновением при структурообразовании 

покрытия усадочных напряжений, 

дополняемых в процессе эксплуатации пола 
температурными напряжениями, а также 

напряжениями от механических нагрузок 

ударных, от перемещения транспортных 

средств, волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) стойкость 
полимерных материалов для полов является 

необходимым условием долговечности, но 

недостаточным, так как пригодность 

материалов для наливные полы с рисунком 

полов в промышленных зданиях с 
воздействием агрессивных сред 

определяется сроком выполнения ими 

защитных функций по отношению к 

основанию, т. 

практическим отсутствием агрессивной 

среды на границе покрытие пола основание. 

Непроницаемость полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется поровой 
структурой полимерного покрытия, его 



толщиной, реакционной активностью по 
отношению к наливные полы с рисунком 

агрессивной среды и наличием дефектов в 

наливные полы с рисунком (микротрещин, 

отслоений и т. ), образованных 

возникающими напряжениями. Наливные 
полы с рисунком. Для уменьшения 

усадочных напряжений в покрытии и 

увеличения прочности некоторые 

производители идут по пути выполнения 

высоконаполненных полимерных покрытий. 

Но при этом необходимо учитывать 

сопутствующие наполнению полимерных 

композиций отрицательные моменты, как то 
увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 

практически полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной проницаемости 
полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 

18 увеличивается более чем в 10 раз. 
Поэтому полимербетонные 

высоконаполненные покрытия полов, вполне 

надежные в складских, административно 



бытовых наливные полы с рисунком и на 
предприятиях легкой промышленности, где 

нет агрессивных сред, на предприятиях 

пищевого комплекса могут оказаться весьма 

недолговечными. Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с агрессивными 
средами обуславливается проектируемым 

сроком его непроницаемости и на основании 

многочисленных исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях СНиП и 

нормативной документации, должна быть не 
менее 4,5 5 мм, а в цехах с интенсивными 

механическими нагрузками - 6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 
материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по пути 
удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, что для 

предприятий с агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких покрытий за счет 



малой толщины значительно сокращается, 
приводя к преждевременному разрушению. 

Весьма важным моментом в снижении 

внутренних напряжений полимерного 
покрытия пола является установление 

равновесия системы полимерное покрытие 

бетонное основание. Для полимерных 

покрытий толщиной более 3 мм 

допускаемые напряжения (G) определяются 
неравенством Адгезия полимерного 

покрытия к бетонному основанию 

определяется как видом применяемого 

полимерного материала (например, у 

полиуретановых покрытий она низкая, и для 
улучшения этой характеристики 

полиуретановые покрытия наносят по 

эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его 

прочностью, шероховатостью, отсутствием 
влаги, жировых и масляных пятен, 

снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 основание должно 
иметь прочность не ниже 20 МПа, но для 

покрытий полов с агрессивными средами эта 

величина прочности недостаточна. Исходя 



из отечественного и зарубежного опыта 
устройства полимерных покрытий полов, 

прочность бетонного основания должна 

наливные полы с рисунком 30-40 МПа. 

Система полимерное покрытие бетонное 

основание, как мы видим, подвергается в 

процессе эксплуатации комплексу 

механических, физико-механических и 

химических воздействий. Разрушение 
покрытия происходит тогда, когда хотя 

наливные полы с рисунком один из 

параметров свойств системы выходит за 

допускаемые пределы 5. 

Комплекс исследований в этой области 

наливные полы с рисунком промышленная 

апробация показали, что один из наиболее 

надежных путей повышения долговечности 
покрытий полов на предприятиях с 

агрессивными средами применение двух 

трехслойных конструкций полимерного 

покрытия, в котором разделены по слоям 

функции сопротивления различным видам 
воздействий и, прежде наливные полы с 

рисунком, ударным нагрузкам и действию 

агрессивных сред. Полимерная композиция 



для верхнего лицевого слоя выбирается из 
условия обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал нижнего слоя из 

условия максимальной ударостойкости 6. 

Таким образом, нижний слой выполняется из 

полимерной композиции с модулем 

упругости более низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря чему 
обеспечивается высокая трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его демпфирующее 

действие при механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение этого вопроса и 

практическая апробация двух- и трехслойной 
конструкции пола на основе композиций 

полимерных модифицированных 

эпоксидных марки МЭП показали, что такой 

нижний слой выравнивает механическую 

нагрузку от эксплуатационных воздействий, 
воспринимаемых верхним слоем, и 

основание, чаще всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, цементно-песчаная 

стяжки), не испытывает напряжений, 

превышающих его предел прочности. 



Установлено соотношение модулей 
упругости верхнего и нижнего слоев 

полимерного покрытия, при котором 

сохраняется монолитность конструкции пола 

в целом, создается достаточный барьер для 

передачи напряжений к бетонному 
основанию, т. 

\  


