
Наливные полы в ванной. Ленточный фундамент является одним из самых 
распространенных фундаментов при строительстве домов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы в ванной  

>>>MORE<<< 

За рубежом, где опыт 

применения полимерных 

покрытий больше, широко 

распространены текстурные и 

шероховатые нескользкие 

покрытия пола. 

Самонивелирующиеся 

покрытия рекомендуется 

внной в помещениях с 

жесткими требованиями к 

чистоте, у которых 
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подвергаются воздействию 

агрессивных сред и 

механическим воздействиям 

умеренной интенсивности (по 

СНиП 2. 13-88), а также в 

помещениях со 

специальными требованиями 

по электростатичности.     Не 

рекомендуется применять 

данные покрытия в 

производствах с регулярным 

увлажнением пола 

жидкостями, так как эти 

покрытия становятся 

скользкими, а высокая 

текучесть исходных 

материалов не позволяет их 



наносить на наклонные 
поверхности. 

Не допустимо использовать 

данные покрытия в наливрые, 

где постоянная температура 

эксплуатации полов выше 90 

C, либо возможно 

воздействие пара, открытого 

огня или расплавленного 

металла.     Существует также 

несколько типов эластичных 

самонивелирующихся 

покрытий, которые можно 

наносить наливные полы в 

ванной асфальт, дерево, 
металл. 



Это так называемые уличные 

покрытия. В зависимости от 

применения ва нной 

наполнителей и добавок 

можно регулировать 

шероховатость поверхности 

износостойкость таких 

покрытий.     Преимущества 

высоконаполненных 

покрытий заключаются в 

более высокой стойкости к 

ударным нагрузкам и 
стойкости к истиранию. 

Высоконаполненные 

покрытия близки по своим 

свойствам к полимербетонам 

и полимеррастворам - 



введение большого 

количества наполнителя (до 

90) позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

показателю бетонного 

основания. Поэтому, при 

изменении температуры всей 

конструкции в целом, в зоне 

контакта покрытия с 

основанием практически не 

возникают напряжения, 

которые, как правило, 

являются причиной 

отслоения и 



трещинообразования 

малонаполненных 
полимерных цанной. 

Сравнительно большая 

толщина слоя покрытия (в 

среднем 4-8 мм) позволяет в 

ванеой степени 

компенсировать отдельные 

неровности основания. 

Высокая вязкость исходной 

композиции позволяет 

выполнять монолитные 

примыкания к стенам и 

колоннам - так называемые 
санитарные плинтусы. 



Идеальным местом 

применения 

высоконаполненных полов 

являются производственные и 

складские помещения с 

высокими механическими 

нагрузками и мокрые 

производства. 

Высоконаполненные системы 

практически не имеют 

специфических 

противопоказаний, за 

исключением тех, которые 

характерны для полимерных 

покрытий вообще 

(помещения, где постоянная 

температура эксплуатации 



полов выше 90 C, либо где 

возможно воздействие 

открытого огня или 

расплавленного 

металла).     Наливные полы в 

ванной покрытий пола 

применяются полимерные 

композиции на основе самых 

разных связующих, в данном 

наливные полы в ванной 

рассмотрим те из них, 

которые получили 

наибольшее распространение. 

Это - полимерные 

композиции на основе 

эпоксидных, полиуретановых 
и метакрилатных составов. 



Спектр свойств вагной типа 

связующего весьма широк, 

поэтому четко определить 

наливные полы в ванной 

использования каждого 

материала достаточно 

сложно. Зачастую 

конструкция покрытия 

состоит из материалов на 

основе различных 

связующих. Весьма условно 

можно рекомендовать 

использовать цанной на 

основе эластомерных 

полиуретанов - для 

помещений с постоянной 

вибрацией или подвижностью 



пола, а также помещений с 

жесткими абразивными 

нагрузками,     Покрытия на 

основе ММА 

(МетилМетАкрилатных) смол 

достаточно хорошо известны 

в стране, обладают 

преимуществом по 
сравнению с остальными, т. 

быстро сохнут, могут 

наноситься при 

отрицательных температурах. 

Обеспечивают возможность 

быстрого ремонта пола (за 2 - 

3 часа).     Покрытия на 

основе эпоксидных смол 

достаточно хорошо известны 



в стране, они обладают 

высокой адгезией к 

различным наливные полы в 

ванной, химической 

стойкостью, твердостью и 

прочностью, многообразием 

цветового решения. Однако 

они малоэластичны, не 

стойки наоивные большим 

ударным нагрузкам, от 

которых могут трескаться, не 

эксплуатируются при 

отрицательных 

температурах.     Добавляя в 

эпоксидную смолу 

специальные компоненты, 

можно, в зависимости 



наливгые технических 

требований к поверхности, 

придать напольному 

покрытию ряд 

дополнительных свойств 

повышенную 

кислотостойкость, 

эластичность (до 50), 
антистатичность. 

Эпоксидные покрытия с 

кварцевым наполнителем 

обладают высокой 

прочностью, 

износостойкостью, 

устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

Устройство эпоксидных 



полов занимает несколько 

дней и зависит от количества 

паливные наливные полы в 

ванной. Все работы должны 

выполняться при 

положительных температурах 

(как правило, не ниже 15 

C).     Полиуретановые 

покрытия сочетают в себе 

высокую твердость и 

наливные полы в ванной. 

Благодаря этому они 

наиболее подходят для 

наливные полы в ванной в 

помещениях с постоянной 

вибрацией или подвижностью 



пола, а также при жестких 
абразивных нагрузках. 

Покрытия нчливные 

полиуретановой основе в 

процессе эксплуатации 

выдерживают высокие 

перепады температур и 

большие ударные нагрузки. 

Они прекрасно себя 

зарекомендовали при 

устройстве в гаражах 

наклонных пандусов, 

подвергаемых в зимнее время 

воздействию шипованной 

резины, автомобильных колес 

с цепями противоскольжения, 
и т. 



 

Наливные полы в ванной 

<>>>MORE<<< 

Рекомендуются поы полимерные полы в тех 

поолы, когда после устройства покрытия 

эксплуатация его начинается практически 
сразу же, а также для обустройства 

холодных помещений. Основа из наливные 

полы в ванной эфиров придает покрытиям 

повышенную устойчивость к химическому 

воздействию. 

Характеризуются полимерные полы на 

основе эфиров меньшей 

износоустойчивостью по сравнению с 
наливные полы в ванной видами. Наиболее 

оптимальным вариантом для их устройства 

считаются помещения с повышенной 

химической нагрузкой. От того, наполнитель 

какого вида используется, зависит 
полимерные полы цена. Стандартным 

наполнителем является кварцевый песок 

определенных фракций, для придания 

антистатичности применяется песок и 

проводящие волокна, для обеспечения 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


безыскровости и обеспечения 
противопожарной безопасности - 

электропроводные наполнители, не 

образующие искру. В последние годы 

устройство наливных полимерных полов 

завоевывает все большую популярность. 

Поверхность, полученная по такой 

технологии, отличается высокими 

эксплуатационными качествами, пол 
отлично сопротивляется механическим 

воздействиям, никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие средства. Высокие 

характеристики наливного пола позволяют 

использовать его практически без 
ограничений. Подобное покрытие может 

устраиваться наливные полы в ванной в 

помещениях промышленного назначения 

(если по отношению к ним предъявляются 

повышенные эстетические требования), так и 
в наливные полы в ванной и жилых 

помещениях. 

Благодаря возможности выбора рисунка в 
декоративных наливных полах можно 

подобрать покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. деревянное допускается 



устройство наливного пола и поверх 
деревянного пола, но с рядом оговорок. 

Необходимо тщательно выровнять наливные 

полы в ванной электрорубанком, кроме 

наливныо необходимо заменить при 

необходимости лаги. Если на полу есть 
щели, то их необходимо заполнить клеевым 

составом. наливной пол можно устраивать 

даже поверх плитки, не обязательно 

демонтировать. Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно простукать весь пол 
с тем, чтобы выявить плохо закрепленные 

плитки, их придется удалить. 

Поверхность основания в этом 
случае гладкая, поэтому сцепление смеси с 

ее поверхностью будет минимальным. Для 

повышения сцепления поверхность плитки 

можно обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную не 
рекомендуется, так как сам процесс 

приготовления смеси не должен занимать 

больше 3-4 минут. 

Смесь очень быстро схватывается. Конечный 

результат будет во многом зависеть от 

подготовки основания. Чаще всего под 



наливной пол используется бетонное 
основание. На подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, допускается 

перепад высоты не более 4мм. 

Если основание неровное, то для его 

выравнивания можно использовать тонкий 

слой бетона. Если в качестве основания 

выступает свежая цементная стяжка, 

вванной пол устраивать можно будет только 
через 28 суток. За это время бетон 

полностью просохнет и наберет 

необходимую прочность. При выборе типа 

смеси нужно учитывать характер 

эксплуатации поля. Так, смесь на основе 
полиуретана отличается высокой 

эластичностью и неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим механическим 

воздействиям. 

Составы на основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной прочностью, но 

меньшими упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 
подготовительно этапе нужно тщательно 

очистить поверхность. Толщина наливного 

пола может начинаться от 400 мкм, поэтому 



на конечный результат может повлиять 
любая мелочь. Очистку основания лучше 

производить с помощью пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно высушить. На 

очищенное основание наносится грунтовка. 

Допускается грунтовочную смесь смешать с 
небольшим количеством песка. 

В результате поверхность основания 

наливные полы в ванной похожей на грубый 
наждак, что будет способствовать 

дополнительной адгезии полимерной смеси. 

Саму полимерную смесь нужно готовить 

только после окончания всех 

подготовительных работ, ведь она очень 
быстро схватывается. 

Перемешивать ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет однородной. 
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