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Наливные промышленные 

полы  

>>>MORE<<< 

Если для определенного 

участка Вы замешали 

материала больше чем нужно, 

оставшийся материал 

придется выбросить. Этот 

фактор позволяет применять 

на таких объектах цветные 

полимерные наливные 

промышленные полы 

окрасочного типа, толщина 
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которых составляет всего 

200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 

что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту 
бетона. 

Тонкослойные покрытия 

гораздо дешевле покрытий с 

кварцевым песком и тем 

более наливных полов, а 

значит применение таких 



покрытий на промышленных 

объектах экономически 

целесообразно. Пропитка 

бетона (она же грунтовка) 

главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 
пределах). 

Хорошая, прочная пропитка 

дополнительно связывает - 

склеивает песок и щебень в 

бетоне, тем самым упрочняет 

бетон и препятствует 

вырыванию песка и щебня 

при точечных и сдирающих 



нагрузках. Упрочненный 

верхний слой бетона 

обеспечивает распределение 

точечных и наливные 

промышленные полы 

нагрузок. Пропитка наливные 

промышленные полы бетон 

от контакта агрессивными 

веществами, например, с 

углекислым газом воздуха, 

который вызывает 

углекислотную коррозию и 

разрушение бетона. 

Наливные промышленные 

полы и многие другие 

замечательные свойства 

пропиток Элакор 



обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 
прочность на разрыв. 

Прочность наливные 

промышленные полы 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями наливные 

промышленные полы 

аттестованных лабораторий. 

Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 



эластичность (относительное 

удлинение 12-20 и более). Это 

напрямую влияет на 

износостойкость делает её 

очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

наливные промышленные 

полы, эластичность 

полиуретановых полов даёт 

возможность их применения в 

условиях вибрации, 
деформации и т. 

При устройстве полимерных 

полов, которые работают в 



условиях вибрационных 

нагрузок или наливные 

промышленные полы на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 

и т. Основное это высокая 

адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду и другим 

наполнителям, которые 

применяются для устройства 

наполненных полимерных 
полов. 

Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 



склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На 

истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы 

клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя 

от поверхности, наливные 

промышленные полы 

износостойкость наполнителя 

(кварца, корунда) в десятки и 

сотни раз превышает 

износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 

не наливные промышленные 

полы, малая эластичность 



эпоксидного связующего 

положительно влияет на 

износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 

наполнителями. Но, если 

разобраться все просто. 

Износостойкость покрытия 

это не только прочность 

наполнителя к истиранию, но 

и способность связующего 

перераспределять внешнее 
усилие. 

Эластичное связующее не 

распределяет нагрузку в 

объеме наполненного 



покрытия. Усилие 

воздействует на отдельную 

твердую частицу (песчинку), 

а эластичное связующее 

прогибается. Получается 

следующее песчинка может 

значительно отклониться от 

первоначального положения 

песчинка может передать 

только малую часть усилия 

соседним песчинкам. Что 

происходит. - Периодическое 

отклонение качание песчинки 

вызывает её отрыв от 

поверхности. Материалы 

эпоксидных полов Элакор не 

содержат органических 



растворителей, а, 

соответственно, не имеют 

запаха. Это очень важно при 

устройстве полимерного пола 

на действующих 

предприятиях (складах, 
парковках и т. 

), которые не могут 

остановить производство 

(отгрузки, работу и т. ) на 

время проведения работ. 

Высокодекоративные 

полимерные покрытия для 

пола. Полимерные наливные 

полы могут выполняться 

любым цветом, 

дополнительно 



декорироваться различными 

наливные промышленные 

полы (блестки, чипсы, флоки 
и др. 

), могут быть прозрачными и 

наноситься поверх рисунков, 

фотографий, 3D пленок. 

Прозрачным наливным полом 

можно залить цветной песок, 

камушки, листья, монеты и т. 

и т. Одним словом, наливные 

полимерные полы дают 

практически неограниченные 

возможности для 
дизайнерских решений. 
 



Наливные промышленные 

полы 

<>>>MORE<<< 

Поэтому при использовании полимерных 

полов появляется возможность 
уникализировать свое помещение, придать 

ему неповторимый вид. Помимо этого 

глянец придаваемый полимерным полам 

визуально увеличивает высоту помещения. 

Стоит помнить, что обустройство 
полимерных полов - это сложный 

технологический процесс, требующий от 

исполнителя определенных знаний. Поэтому 

конечно лучше воспользоваться услугами 

специалистов для выполнения таких работ. 
Работа таких бригад начинается с замеров и 

определения объемов работ. После 

проведения необходимых расчетов Вы 

будете знать, какое количество материала 

Вам необходимо для выполнения 
полимерных полов и какова будет стоимость 

на выполнение таких наливные 

промышленные полы. 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Опыт профессионалов наработанный за 
многие годы позволяет нам предлагать 

заказчику высококачественные товары и 

услуги. Мы имеем оборудование 

необходимое для выполнения работ любой 

сложности. Наша компания предлагает вам 
высокопрочные полимерные покрытия на 

основе немецких эпоксидных смол, для 

бетонных полов, мозаичных полов, 

цементных стяжек, которые защищают пол 

от истирания, обеспыливают пол и придают 
ему завершенный вид. Наливные полы, 

преимущества и недостатки наливных полов, 

материалы, используемые для устройства 

наливного пола, технологии устройства 

наливных полов - то, что мы попытаемся 
рассмотреть в данной теме. 

При ремонте или строительстве любого 

помещения одним из самых важных 
решений является правильный выбор 

материалов для устройства полов. Полы 

должны быть прочными и красивыми, легкие 

в уборке и ремонте. Бетонная стяжка не 

соответствует требованиям, предъявляемым 
к финишным покрытиям. 



В этом случае используются 
самовыравнивающиеся полимерные 

наливные полы. Шлифовка и обеспыливание 

бетонного основания (снятие мелких 

неровностей, вскрытие бетонных пор и 

очистка бетонного полс от загрязнений, 
цементного молока и пр. ) Шлифовка и 

обеспыливание бетонного основания (снятие 

мелких неровностей, вскрытие бетонных 

наливные промышленные полы и очистка 

бетонного пола от загрязнений, цементного 
молока и пр. ) Шлифовка и обеспыливание 

бетонного основания (снятие мелких 

неровностей, вскрытие бетонных пор и 

очистка бетонного наливные промышленные 

полы от загрязнений, цементного молока и 
пр. 

) Конструктивные особенностиОснову 

покрытия составляют полимеры. Они 
представляют собой органические 

соединения, обладающие очень большой 

длиной цепи и молекулярной массой. В 

качестве звеньев выступают определенные 

фрагменты, которые промшленные наливные 
промышленные полы. "Поли" значит 



Наливные промышленные полы. 
Компоненты основы обладают 

определенными свойствами, которые 

обусловлены их строением. 

Именно благодаря своим качествам 

полимерные наливные полы нашли свое 

применение в автомобилестроении, 

промышленности и быту. К основным 

свойствам материалов относят химическую 
промыш ленные механическую прочность в 

достаточно тонких слоях при сравнительно 

малом удельном весе. Кроме того, 

полимерные полы, фото которых можно 

посмотреть в статье, могут содержать в себе 
разного рода наполнители. В результате 

наливные промышленные полы возможно 

создавать Они с успехом пришли на смену 

традиционным металлу, бетону, дереву. 

Свойства компонентов рассматриваемого 
материала можно изменять бесконечно. Для 

этого применяются специальные добавки, 

прмоышленные, наполнители, разбавители и 

прочее. 

Виды основных компонентовПолимерные 

полы могут содержать в составе разные 



соединения. Как правило, используется три 
варианта. В частности, используются 

метилметакрилатные, полиуретановые и 

эпоксидные полимеры. 
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