
Наливных полов. Толщина таких наливных полов невелика (не более 0,5 мм), поэтому 
неизбежно их истирание и процарапывание с течением времени. Поэтому, либо 
механические нагрузки на полы должны быть невелики (пешеходные зоны), либо 

воздействие агрессивных сред должно иметь характер случайных проливов. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливных полов  

>>>MORE<<< 

Важно заметить, что даже 

благодаря полимерному 

покрытию бетонное 

основание не становится 

более прочным. Так, 

например, если впоследствии 

бетонная стяжка 

деформируется, то и 

наливной пол треснет. Для 

обеспечения долгого срока 
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службы полимерного 

покрытия, необходимо 

тщательно заделать все 

трещины, устранить выбоины 

и другие дефекты бетонного 

основания. Тем более, что 

технология их скрытия 

достаточно проста и не 

требует серьезных временных 
наливных полов трудозатрат. 

Например, глубокие выбоины 

заполняются полимерными 

шпатлевками. При этом 

следует отметить, что 

определенную угрозу несут в 

себе не только текущие 

дефекты, но и трещины, 



которые потенциально могут 

возникнуть впоследствии. 

Источником их образования, 

как правило, выступают 

основные стыки. А потому 

они должны быть зачищены, 

а при необходимости 

расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. 

Температурные или 

деформационные швы. В 

данном случае важным 

требованием является 

сохранение целостности 

таких швов при укладке 

наливных полимерных полов. 

В этих целях наливных полов 



их заполнение эластичным 

полиуретановым герметиком. 

Данные меры 

предосторожности позволяют 

предотвратить 

растрескивание бетонного 
основания. 

Загрязнения. Как уже было 

сказано выше, одним из 

ключевых наливных полов к 

основанию является чистота 

поверхности. Так, например, 

перед устройством 

полимерного пола 

необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, 

битума и прочих наливных 



полов. Это можно сделать 

путем соскабливания, 

дробеструйной очистки или 
алмазного шлифования. 

Причем обработку 

необходимо осуществлять на 

такую глубину, чтобы 

полностью удалить наливных 

полов пятна, засорения. 

Также следует учитывать, что 

наиболее качественное и 

результативное удаление 

различных загрязнений 

способны обеспечить только 

разного рода механические 
средства. 



К числу оптимальных 

методов очистки бетонной 

поверхности перед укладкой 

наливного пола можно 

отнести следующие 

Шлифовка основания 

мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или 

корундовыми абразивными 

сегментами. Данный метод 

позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять 

верхний поврежденный слой, 

но и одновременно затереть 

сколы наливных полов 

трещины. 



Кроме того, свежий слой 

бетона, который наливных 

полов во время шлифовки, 

имеет очень высокую адгезию 

с полимерными материалами. 

Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот 

метод не рекомендуется 

использовать, так как процесс 

самой очистки очень 

наливных полов 

контролировать. К тому 

наливных полов, с помощью 

кислотной промывки нельзя 

полностью удалить 

загрязнения (на поверхности 

все равно останется осадок). 



Кроме того, агрессивный 

наливных полов может 
проникнуть в поры бетона. 

В результате, произойдет 

окисление арматуры, что 

негативно скажется на 

долговечности поверхности. 

А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к 

основанию будет весьма 

слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие 

загрязнения проникают в 

бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь 

возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при 



этом оказывая негативное 

влияние на наливной пол. 

Пыль и мусор. В завершении 

работ по наливных полов 

бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 
промышленного пылесоса. 

В качестве основного 

материала применяется 

полимерная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Благодаря особому составу и 

свойствам, она обеспечивает 

упрочнение верхнего слоя 



бетонного основания, придает 

и значительно улучшает 

адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает 

поверхность. Нанесение 

грунтовки производится в два 

слоя с использованием 

велюрового валика, который 

обеспечивает довольно 

равномерное распределение 

материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 

покрытия из цемента на 

основе магнезиального 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 



лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

эти компоненты образуют 

состав, который максимально 

эффективно справляется с 

задачей по устранению 

неровностей. Нанесение 

наливных полов 



распределение полимерного 

компаунда осуществляется 

обычными зубчатыми 

шпателями. По окончании 

работ выдерживается 

технологический перерыв в 
24 часа. 

За это время выравнивающий 

слой должен отвердеть и 

набрать необходимую 

прочность. В завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 
сегментами. 



Образовавшаяся пыль 

убирается промышленным 

пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных 

полов осуществляется 

наливных полов разлива 
материала на поверхность. 
 

Наливных полов 

<>>>MORE<<< 

Высоконаполненные полы это идеальное 

решение для промышленных объектов и 

складов их толщина может достигать 20 мм, 
они уверенно справляются со сколь угодно 

интенсивными нагрузками и трафиком не 

только наливых, но нлаивных транспорта. 

Прекрасно выдерживают 

высоконаполненные полы интенсивные 
вибрации при этом между слоем полимеров 

и базовым полом практически не образуется 

пустот, что благоприятно сказывается на его 
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долговечности. Для нанесения 
высоконаполненных нливных практически 

не требуется подготовки основания впрочем, 

и наливные поолв тоже нечувствительны к 

неровностям и трещинам базового пола. 

Устойчивость к агрессивным химическим 

нал ивных дает возможность использовать 

их на химических и фармакологических 

производствах. Благодаря устойчивости к 
различного рода механическим и 

динамическим нагрузкам, беспыльности и 

лёгкости уборки, данный вид пола 

незаменим поло в промышленных 

предприятиях таких как 
машиностроительные концерны, мебельные 

производства, отрасли лёгкой 

промышленности и атомные 

электростанции. Наливных полов Высокая 

устойчивость к истиранию и наливных полов 
возможности для реализации наливных 

полов решений делают покрытия 

привлекательными для использования в 

торговых центрах, аэропортах, вокзалах, 

спортивных комплексах и других 
гражданских объектах. 



В помещениях, где требуется устойчивость 
полов к сильным механическим нагрузкам. 

Они являются превосходной технологией, 

защищающей основу пола. Беспыльность 

необходима для того, чтобы бетонная пыль 

не попадала в готовую продукцию, 
позволяет уберечь от порчи 

производственную электронику и 

механизмы. В настоящее время 

промышленные покрытия приобрели более 

наливных полов значение, поскольку они 
стали использоваться не только на 

промышленных объектах, но и на объектах 

массового пользования, таких как торговые 

центры, аэропорты, вокзалы, автостоянки, 

поолв учреждения и другие помещения, в 
которых полы испытываю высокие 

эксплуатационные нагрузки. 

Воздействие факторов разрушающих 
полимерные покрытия приводит к 

нарушению прочности поверхности, 

появлению сколов и неровностей, 

образованию пыли, что непосредственно 

сказывается на производственном процессе, 
амортизации оборудования и на качестве 



конечного продукта. Поэтому полимерные 
полы в производственных цехах должны 

отвечать самым высоким требованиям 

долговечности, высокопрочности, 

износостойкости. Компания Полмакс 

Наливных полов это команда молодых 
профессионалов, работающих в области 

устройства промышленных полов любого 

масштаба. К каждой работе мы подходим 

особенно ответственно. За нашими плечами 

десятки выполненных работ по монтажу 
полимерных и бетонных полов. 

Среди наших налиыных и партнеров 

наливных полов такие промышленные 
гиганты, как Первоуральский новотрубный 

завод, Камышловский наливных полов 

завод, Завод элементов трубопроводов и 

многие другие. Наливных полов того, 

наливных полов занимаемся продажей 
комплектующих и аксессуаров для полов от 

до. 

Мы делаем ставку на длительное 
сотрудничество и максимальную отдачу. Мы 

уверены в себе, налпвных что каждый день 

мы выходим на работу с большим 



удовольствием. Начать работу с наливных 
полов просто - позвоните по телефону, или 

отправьте свою заявку  с сайта Полимерные 

полы представляют собой бесшовные 

износоустойчивые покрытия. Полимерный 

пол, обладая прочной поверхностью, 
сочетает в себе такие важные качества как 

долговечность и практичность. Готовый 

полимерный пол выглядит как пполов 

стекла, который не вызывает затруднений, 

который легко содержать в чистоте. 
Полимерные полы спроектированы для 

работы в промышленных и коммерческих 

средах. Благодаря большому ассортименту 

полимеров, полимерные полы часто находят 

себя в дизайнерских идеях для престижных 
домов, выставочных залов, баров и 

ресторанов. 

Полимерные наливные (или заливные) полы 
делятся на две основные группы в 

зависимости от их основы - полиуретановые 

и эпоксидные. Выбор группы всегда зависит 

от условий эксплуатации. Бетонный пол - это 

наиболее часто встречающийся вид 
перекрытия. Бетонные полы используются 



предпочтительно в промышленных 
помещениях галивных зданиях, где вероятны 

высокие нагрузки, температурные и 

химические воздействия. Вы можете 

встретить бетонный пол в ангаре, на складе, 

торговом зале или заводском цеху 
практически любого промышленного 

предприятия. 

Бетонный пол различается по количеству 
слоев - многослойный наливеых 

однослойный. Однослойные бетонные полы 

применяют в жилых домах и помещениях 

без серьезных нагрузок. При реконструкции 

(ремонте) существующего покрытия 
устраиваются многослойные бетонные полы. 

Многослойные бетонные покрытия 

применяются для усиления уже имеющегося 
пола. Покрытия на основе полимеров это 

наливных полов молодой вид наливных 

полов для наливных полов и пола, имеющий 

свои особенности, который на наливных 

полов день находит всё более наливрых 
применение при наливных полов и ремонте 

домов и сооружений промышленности.   Они 

завоевали свое право на существование не 



просто своими положительными, а именно 
уникальными характеристиками полимерные 

напольные покрытия, в основание которых 

входят эпоксидные смолы, обладают 

высокой прочностью и твердостью, наиболее 

устойчивы перед химическими 
воздействиями. К тому же из-за своего 

довольно сложного состава, эпоксидные 

наливные полы обладают   великолепным 

противодействием механическим нагрузка 

полимерные акрилцементные напольные 
наливных полов, обладают таким 

уникальным свойством как быстрый период 

начала эксплуатации после их установки. 

Область применения в холодных или не 

отапливаемых помещениях. 

метилметакрилаты в их состав входят 

сложные полиэфиры, и наливны х 

полимерные покрытия, как для пола, так и 
кровли  применяются в тех случаях, 

наливрых высока вероятность воздействия 

агрессивных химических сре полимерные 

покрытия для полов на основе полиуретанов, 

отличаются высокой износостойкостью и 
эластичностью. Их применяют в 



строительстве зданий с так называемыми 
абразивными  нагрузками, то есть где высока 

вероятность подвижности или наливных 

полов вибрации пол Кровельные 

полимерные покрытия обладают похожими 

качествами с напольными покрытиями. В их 
состав тоже входят полиуретаны, 

поливинилхлориды, полиэфиры или 

пластификаторы. 
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