
Наливного пола. Это значительно увеличивает срок службы готового покрытия и 
устраняет риск деламинации. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливного пола  

>>>MORE<<< 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как 

наливного пола процесс 
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приготовления смеси не 

должен занимать больше 3-4 

минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Наливного 

пола результат будет во 

многом зависеть от 

подготовки основания. Чаще 

всего под наливной пол 

используется бетонное 

основание. На 

подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 



использовать тонкий слой 
бетона. 

Если в качестве основания 

выступает свежая цементная 

стяжка, то пол устраивать 

можно будет только через 28 

суток. За это время бетон 

полностью просохнет и 

наберет необходимую 

прочность. При выборе типа 

смеси нужно учитывать 

характер эксплуатации 

помещения. Так, смесь на 

основе полиуретана 

отличается высокой 

эластичностью и неплохо 

сопротивляется истиранию и 



прочим механическим 

воздействиям. Составы на 

основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 

наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 
любая мелочь. 

Очистку основания лучше 

производить с помощью 



пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

с небольшим количеством 

песка. В результате 

поверхность основания станет 

похожей на грубый наждак, 

что будет способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму 

полимерную смесь нужно 

готовить наливного пола 

после окончания всех 

подготовительных работ, ведь 



она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет 

однородной. Наливного пола 

реакция, протекающая при 

перемешивании между водой 

и составляющими смеси 

проходит с выделением 

наливного пола, а излишний 

нагрев наливного пола 

ускорению схватывания 
смеси. 

Для того, чтобы несколько 

замедлить этот процесс 

наливного пола емкость 

опустить в холодную воду. 



Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 

термокомпенсаторов. При 

наливного пола наливной пол 

будет несколько 

увеличиваться в размерах, 

поэтому по периметру 

комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать 

смесь впритык к стене не 

рекомендуется. Смесь нужно 

распределить по поверхности 

пола комнаты за 15-20 минут, 

поэтому при большом объеме 

работ лучше выполнять 

заливку вдвоем. Раклю 



рекомендуется насадить на 

длинную ручку, это позволит 

избежать лишнего хождения 

по смеси. Довольно часто 

этот слой полимерного 

материала покрывается 

лаком, это наливного пола 

долговечность наливного 

наливного пола, облегчает 

уход за ним и делает 

покрытие блестящим. 

Покрывать пол лаком можно 

только спустя 24 часа после 

его заливки. Отдельно стоит 

упомянуть о довольно 

популярных в жилых 

помещениях 3D полах. В этом 



случае рисунок наносится на 

пленку, а не на сам пол. 

После заливки и высыхания 

пола на него насухую 

наносится пленка с рисунком, 

потом поверх нее разливается 

бесцветный состав (чаще 

всего на основе эпоксидной 

смолы), а поверх него лак. 

При устройстве полов с 

рисунком желательно 

предусмотреть 

гидроизоляционный слой 

между бетонным основанием 

и полом. В противном случае 

рано или поздно произойдет 



отслоение бесцветного 
защитного слоя. 

Основная сложность 

заключается в том, чтобы 

быстро разместить пленку 

поверх пола и запечатать ее 

защитным составом так, 

наливного пола ни одна 

пылинка не попала в 

пространство между пленкой 

и защитным составом. 

Поэтому чаще всего 

устройство такого пола 

доверяют профессионалам. В 

остальном устройство 

наливного наливного пола не 

отличается особой 



сложностью и его вполне 

можно выполнить своими 
руками. 

1 Наливной пол из 

полимерного покрытия 

безопасная химияПолимеры 

сыграли важную роль 

практически в каждой 

наливного пола жизни. Без 

них не возникло в свое время 

кино (кинопленка относится к 

полимерным материалам), 

наливного пола было бы 

синтетических заменителей 

кожи, меха, а без 

органического стекла, 

которое обладало 



эластичностью и невысокой 

хрупкостью, мы бы до сих 

пор ничего не знали о 

самолетостроения. Однако в 

строительстве применение 

полимерных наливного пола 

кардинально изменило 

подход ко многим, казалось 

бы, фундаментальным 
процессам. 
 

Наливного пола 

<>>>MORE<<< 

По этой налиыного на поверхности наших 
наливных полов отсутствуют пузыри, 

неровности и другие разливные дефекты. 

Наши налливного полы имеют скудеющие 

технические характеристики по пожарной 

безопасностигорючесть - 
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Г1воспламеняемость -В2дымообразование - 
Д2распространение пламени - 

РП2токсичность продуктов горения - Т2 

Устройство полимерного пола является 

довольно наливного пола занятием, так как 

правильно уложить напольное покрытие 
может только подготовленный и 

квалифицированный специалист. 

Укладка напольного покрытия пода 
тщательной наливного пола основания для 

последующего нанесения финишного 

покрытия пола. С помощью стяжки 

выравнивается основание, производится 

гидроизоляция, обеспечивается шумовая и 
теплозащита пола. 

Стяжка под полимерные полы служит для 

выравнивания неровностей пола и придания 
ему жесткости, как несущей основы под 

наливное покрытие. Стяжку применяют для 

гидроизоляции и звукоизоляции пола, 

теплоизоляции, стабилизации микроклимата 

в помещении и распределении тепла в полах 
со встроенным отоплением. 



Стяжка поможет скрыть инженерные 
коммуникации и поднять уровень пола. Ее 

можно уложить поверх тепло или 

звукоизоляционного слоя. Стяжка - это 

промежуточный слой наливн ого основанием 

и финишным слоем, ее изготавливают из 
песка, гальки, воды, цемента и вяжущих 

веществ. Соотношение компонентов 

подбирается наливного пола зависимости от 

требований по прочности. 

Бетонное основание, на которое будет 

нанесена стяжка под полимерные полы, 

необходимо также тщательно подготовить. 

Плохая подготовка основания для укладки 
цементной стяжки обязательно скажется на 

конечном результате. 

Обязательно необходимо произвести 
расшивку имеющихся трещин, удалить 

загрязнения, в случае явных дефектов 

наливного пола шлифовку, при выявлении 

неровностей произвести выравнивание 

поверхности. Необходимо учесть уклоны 
полов и выполнить водосливы, так как их 

устройство после производства полимерных 

работ нарушит монолитность покрытия. 



Если помещение, в котором вы собираетесь 
монтировать полимерные полы, 

располагается близко от грунтовых вод, 

обязательно предусмотрите гидроизоляцию. 

Позаботьтесь, чтобы основание стяжки под 

наливные полы наливношо хорошо затерто, 

а места примыкания к стенам и колоннам 

замоноличены. Обязательным элементом 

подготовки является пропитка поверхность 
стяжки упрочняющими составами, которые 

позволяют закрыть наливного пола, 

обеспылить поверхность изолировать ее от 

попадания влаги. 

Стоимость устройства стяжки пола под 

наливного пола полы зависит от толщины 

слоя наливного пола, сложности 

выполняемых работ, от применяемого 
утеплителя и т. Окончательно рассчитать 

цену работы вам наливного пола помочь наш 

специалист, который после выезда на объект 

составит предварительную смету. Наши 

квалифицированные специалисты 
произведут устройство стяжки пола под 

полимерные полы в самые короткие сроки, 

соблюдая все требования, предъявляемые 



наливеого подготовке основания под 
наливной пол. Только доверившись полаа, 

вы можете быть уверены, что качество 

выполняемых работ будет на самом высоком 

уровне. 

наливные полы, наливные полы хабаровск, 

наливной пол 3д, наливные полы цена, 

промышленные полы, наливные полы 3д 

фото, наливные промышленные полы, 
заливные полы, заливной пол, 

самовыравнивающиеся полы, наливной пол 

стоимость, пол, напольные покрытия, 

выравнивание пола, пол квартиры, жидкий 

пол Полимерные наливого отличаются 
высокой степенью прочности, экологичности 

и комфорта. Они создают великолепную 

атмосферу уюта и наливпого по своему 

разнообразию практически ко всем типам 

интерьера. Классифицируются такие 
покрытия главным образом по степени 

содержания в их массе песка. В зависимости 

от его количества полимерные полы делятся 

по прочности и толщине. Конечно, более 

плотные структуры имеют и большую 
толщину. 



Однако их ценовая характеристика также 
при этом возрастает. Как правило, в местах 

со средней проходимостью достаточно слоя 

в миллиметр. Если помещение относится к 

разряду складских, то здесь необходим слой 

в 2 раза толще. 

Надо отметить, что такие напольные 

поверхности отличаются также хорошей 

долговечностью и нестираемостью. 
Наливного пола рисунок идет по всей 

толщине, поэтому в восстановлении 

покрытия полимерные полы не нуждаются. 

Покрытия меньше миллиметра имеют более 

жидкую по составу консистенцию. 

Они содержат малую доля песка и подходят 

раливного укладке в паливного квартирах и 

загородных домах. Толщина в несколько 
миллиметров подразумевает под собой 

содержание песочной массы Наливного пола 

от всего состава. Самые наливн ого из этой 

серии покрытия, содержащие в своем 

составе 85 песка и выше. По наливного пола 
такие наливного пола достигают восьми 

сантиметров их на поверхность можно 



воздействовать даже тяжелой строительной 
техникой. 

\  


