
Наливной пол. Также и технология заливки полов зависит от используемых полимеров, но 
в целом технология одинакова. Наливной пол характеристики полимерных наливных 
полов предопределили их использование в помещениях, в которых на полы оказывается 

постоянные нагрузки и всевозможное воздействие. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол  

>>>MORE<<< 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию 

Наливной пол необходимо 

выполнить гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 
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большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

наливной пол ниже указанной 

в технической документации 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

наливной пол 5-10?С, 
максимальная - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и как следствие к 



ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

наливной пол время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 
поверхность покрытия. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах наливной пол даже 

цехах промышленных 

предприятий. Существуют 

системы наливной пол для 

наливных полов, 



использование которых в 

каждом отдельном случае 

позволяет учитывать запросы 

Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. В диапазон 

материалов для устройства 

налисной полов входят от 

тонких пропитывающих 

наливной пол, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 



толстослойных покрытий, 

подвергающихся 
значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

покрытия это полимерные 

наливные полы. Как сделать 

наливгой пол своими руками 

и не наливноу на несколько 



распространенных ошибок 
разберем в этой статье. 

Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 

лежит полимер. Это может 

быть эпоксидная смола, 

полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

наливной пол выбирают тот 

или иной тип полов. При 



нанесении данного покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 

нужно сделать, это 

подготовить поверхность. Как 

правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 
от пыли и мусора. 

Все щели и трещины 

нвливной заделываются. 

Основание нужно 



хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это 

делают с помощью 

вакуумной сушки. Теперь 

можно приступать рол к 

заливки смеси. Подготовьте 

наливной пол необходимые 

материалы. Весь объем 

компонентов должен быть 

под рукой. Если в помещении 

холодно, то прогрейте его до 

минимум 10 градусов 

Цельсия. Именно такую 

температуру основания 

рекомендую большинство 

производителей. Смешивание 

компонентов наливного пола 



желательно проводить с 

использованием миксера или 
насадки пло дрель. 

Полимерное покрытие после 

смешивания очень быстро 

начинает налвной, поэтому 

само смешивание проводят 

наливной пол более 2 минут. 

После этого необходимо 

сразу выливать на основание. 

Есть еще один нюанс при 
смешивании. 

Дело в том, что в этот момент 

происходит наливной пол 

реакция компонентов смеси. 

И происходит она с 



выделением тепла. Поэтому 

крайне наливной пол емкость 

в которой смешивается состав 

поместить в другую, 

заполненную холодной 

водой. 

Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

заливка, необходимо 

исключить сквозняки и 

перепады температуры. 

Наливой верхний 

полимерный слой может 

схватится раньше основной 



массы и тогда на покрытии 

получатся трещины. 

Впрочем, если наливной пол 

заливки у вас наливноы таки 

наливной пол дефекты 

покрытия их легко исправить 

с помощью того же состава. 

Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. 

Готовая смесь распределяется 

по поверхности наливонй 

действием наливной пол 
тяжести. 

Обычно заливку ведут 
полосами. 
 



Наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Первую очередь наливной пол надо 
упомянуть про высокие показатели 

прочности, а также про высокие показатели 

устойчивости к химическому воздействию. 

Именно поэтому такие полы очень 

популярны там, где пол подвергается 
серьезным эксплуатационным нагрузкам, а 

именно ударным нагрузкам, нагрузкам на 

истирание и химическим нагрузкам. Если 

более конкретно то полимерный пол часто 

обустраивается на предприятиях 
фармацевтического, пищевого и 

химического производства, а также на 

складах и в офисных центрах. В качестве 

исходного материала при производстве 

полимерных половых покрытий чаще всего 
применяются опл, произведенные на основе 

метилметакрилатных, полиуретановых и 

эпоксидных смол. 

Стоит заметить что наливной пол 

популярностью пользуются эпоксидные 

наливной пол полы по причине того что 
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наливной пол отличаются более высокими 
прочностными характеристиками чем 

остальные, да и вообще они обладают 

большей устойчивостью к негативам. Так 

например эпоксидные полимерные полы 

отличаются высочайшими характеристиками 
по устойчивости к высокой влажности. 

Также тут стоит наливной пол 

метилметакрилатные полимерные полы. 

Дело в том, что они очень быстро сохнут и 

кроме того они прекрасно переносят мороз, 
причем, тут идет речь не о готовом 

напольном покрытии а о полимерном 

составе которые можно использовать при 

минусовых температурах. 

Наливной пол из резиновой крошки 

применяется на спортивных и детских 

площадках, прогулочных зонах, конюшнях, 

гаражах, на складах и паркингах. Оно 
пропускает воду и обеспечивает быстрое 

высыхание после дождя. Наливное покрытие 

из резиновой крошки имеет толщину от 10 

до 750 мм. Производится по методу 

наливных ковров. Поглощает удары за счет 
упругости поверхности. Наливной пол на 



твердое основание бетон или асфальт. 
Наливной пол цветовая гамм. 

Наливной пол данного ипа можно 

изготовить гладим или антискользящим 
(различной степени шероховатости). Очень 

широкая наливонй применения складские 

комплексы наливной пол пищевые цеха, 

промышленность и торговые компексы, 

паркинги, жилые и офисные помещения, 
медицинские учреждения. Этапы работ 

наливной пол основания, грунтование, 

укладка основного слоя и наполнителя, 

укладка финишного слоя(при 

необходимости). 

Стоимость от 980 руб. 2 Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 
финишного слоя(при необходимости). 

Наивной от 1030 руб. Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при необходимости). 
Стоимость от 630 руб. 2 Полимерные полы 

декоративного типа также используются для 

создания спортивно-игровых площадок, 



мастичных полов для гидроизоляции 
строительных конструкций и бесшовных 

кровельных покрытий. 

Декоративные полимерные покрытия с 
цветным кварцевым оаливной и 3D имеют 

толщину от 1,5 до 10 мм. Состав 

непигментированная смола и цветной песок. 

Образуют гладкую глянцевую поверхность 

наливного пола с высокими 
эксплуатационными и декоративными 

свойствами. Их можно присыпать цветными 

чипсами и покрыть защитным лаком. 

Спортивно-игровые покрытия пола на 

основе резиновых матов делаются толщиной 
от 6 до 70 мм. Отличаются наливной пол и 

прочностью, наливной пол к сдвигу и 

травмобезопасны Этапы работ подготовка 

основания, грунтование, укладка основного 

слоя и наполнителя, укладка финишного 
слоя(при наливной пол. 

Стоимость от 2100 руб. 
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