
Наливной пол 5 мм. В основном полимерный полы применяются там, где пол 
подвергается воздействию химически агрессивным веществам, ударным воздействиям и 
механическим нагрузкам, абразивному воздействию. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол 5 мм  

>>>MORE<<< 

Его следует делать с целью 

закрытия пористого слоя 

бетона. Грунт предотвратит 

поверхность пола от 

проникания воздуха и, 

следовательно, 

воспрепятствует образованию 

дефектов. Добавьте в грунт 

кварцевый, чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, чтобы 

придать поверхности 
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шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 
покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 

дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

наливной пол 5 мм, если 

впитывание грунта в 

поверхность высокое, то 

лучше проведите грунтование 

дважды. Экономия на этом 

этапе не рекомендуется, т. 

расходы на материал 

небольшие, однако качество 



пола без него значительно 

ухудшится. Нанесите базовый 

слой спустя 6-12 часов от 

нанесения грунта, если пол 

полиуретановый, и через 12-

24 часа - если эпоксидный. 

Обязательно нужно свериться 

с рекомендациями на 

упаковке, чтобы избежать 

недоразумений, потому что 

спектр материалов 
разнообразен. 

Базовый (основной) слой 

представляет собой сплошное 

покрытие, которое нанесите 

наливным способом. Для 

этого полимерный состав 



вылейте на пол, а затем 

распределите равномерно по 

всей поверхности. Если 

площадь велика, то 

примените заливку методом 

чередования полос либо 

квадратов в шахматном 

порядке. Части соединяются 

благодаря 

самопроизвольному 

растеканию и выравниванию 

материала. Наносите 

наливной пол одним или 

несколькими слоями. Во 

втором случае применяйте 

межслойное шлифование 

специальной шлифовальной 



машиной. Не имеет значения 

цвет пола на первом слое, 

потому что на окончательный 

цвет влияет финишный слой. 

Используйте ракель с 

регулируемым зазором для 

работ по нанесению 
наливного пола. 

Он поможет нанести 

полимерный пол слоем 

нужной толщины. Для 

квартир оптимальной 

толщиной является от 1,5 до 5 

мм. Там, где работа по 

наливке пола усложняется 

наличием двери либо под 

батареями, используйте 



шпатель. Применяйте при 

работе с наливными полами 
краскоступы. 

Это наливной пол 5 мм 

насадки на ботинки со 

стальными шипами на 

подошве. Используя 

краскоступы, можно легко 

наливной пол 5 мм по 

поверхности только наливной 

пол 5 мм нанесенного 

наливного пола, не повредив. 

В то время, пока сохнет 

базовый слой, прокатите 

несколько раз по нему 

аэрационным валиком, что 

предотвратит появление 



пузырьков воздуха в 

материале. Нанесите 

финишный слой через 1-2 

суток от момента нанесения 

базового слоя методом налива 

толщиной в 1-2 мм. Оставьте 

наливной пол 5 мм этом 

между стеной и полом 

температурно-усадочные швы 

по стенам и в дверях, так как 

полимерное покрытие будет 

испытывать вместе с бетоном 
все деформации. 

Заполните их герметиком. 

Используйте полиуретановый 

лак. Он дополнительно 

поможет в сохранении 



блеска, а также улучшит 

химические характеристики 

покрытия. Полы из 

полимеров практически не 

дадут усадки, а вся процедура 

по изготовление займет от 5 

до 7 дней. Для выполнения 

различных задач существуют 

полимерные покрытия, 

область их применения 

чрезвычайно широка от 

бытовых помещений до 
операционных залов на АЭС. 

Благодаря своим качествам 

эти покрытия способны 

удовлетворить любые 

требования потребителя. 



Полимерные полы 

различаются по типу 

связующего Полимерные 

полы легко моются, имеют 

высокую химическую 

стойкость, не пылят, при 

необходимости можно 

обеспечить наливной пол 5 

мм сопротивление 

скольжению даже в влажном 

состоянии. 

Полимерные полы к тому же 

достаточно 

ремонтнопригодны при 

повреждениях и легко 
обновляются при износе. 
 



Наливной пол 5 мм 

<>>>MORE<<< 

Выбор конструкции на практике зачастую 
обусловлен доступностью материалов. 

Форма сооружения при этом наливной пол 5 

мм механическими свойствами материала, 

который уже был апробирован в постройках-

аналогах. Каждый материал применим к 
определённой конструктивной схеме, длине 

пролёта перекрытий, высоте цоколя либо же 

толщине стен. Для рубленой деревянной 

конструкции распространённой наливой 

является клеть-четверик. Размер такой 
конструкции, как правило, составляет 4 х 5 

м. Можно также сооружать пятистенок с 

внутренней несущей вспомогательной 

стеной. 

Если требуется постройка больших 

размеров, то строят несколько клетей, 

которые снабжены переходами и прирубами. 

Минимальную толщину стен определяют по 
расчёту теплопроводности. При этом надо 

обращать внимание на среднюю температуру 

самой холодной недели года. 
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Расстояние между несущими стенами при 
использовании наливной пол 5 мм балок 

может достигать 6-8 м. Однако при этом 

нужны толстые брёвна. Диаметр наливной 

пол 5 мм брёвен должен составлять 

примерно 30 см. Для перекрытия выбирают 
более тонкие доски либо брусья. При этом 

пролёт, как правило, м м 4-5 метрами. 

Перекрытие чердака из стропильных ферм 

может с успехом перекрывать дом шириной 

до 8 м. 

Если стены возводятся из камня, то ширина 

пролёта зависима от конструкции 

перекрытия. Им же таких стен, как правило, 
составляет 0,5 м. Каменные дома, типично, 

характеризуются схемами с поперечными 

либо продольными несущими стенами. План 

строения характеризуется уступчатой 

налливной же прямоугольной формой. Такое 
здание может дополняться пристройками. 

Деревянный каркасный дом, как правило, 

строят не более двух этажей в высоту. 
Устройство наружных панелей зачастую 

определяет толщину стены такого дома. Но, 

всё же, стены редко превышают 20 см в 



толщину. Каркас таких домов сооружается 
из брусьев, жердей, клееной древесины либо 

досок. Конструкции каркасных исполнений 

позволяют увеличивать размеры оконных 

проёмов. Также эти конструкции позволяют 

обходиться без внутренних несущих стен. 
Следовательно, планировка такого дома 

может проводиться с большими степенями 

свободы. В доме наливной пол 5 мм сводами 

кровля должна перекрывать отдельно каждое 

помещение. 

Ширина пролёта из легковесного бетона на 

металлической сетке, типично, 

ограничивается 3 или 5 метрами. Чем выше 
подъём свода и больше пролёт, тем большее 

распорное усилие оказывается на стены и 

перекрытия. У готовых строительных 

модулей конструкций из железобетона есть 

ряд недостатков. Особенно для 
индивидуальных застройщиков. Так, панели, 

плиты либо же элементы каркаса, как 

правило, наделены наливной пол 5 мм 

размерами. Их трудно подгонять к постройке 

с планом сложной конфигурации либо 
неточным планом. Также такие блоки 



нуждаются в организации специальной 
транспортировки. 

Следовательно, дороги и разворотные 

площадки также накладывают на 
применение таких материалов определённые 

ограничения. Кроме того, после доставки 

такие материалы должны укладываться с 

помощью крана либо других подъёмных 

механизмов и оборудования. В связи с 
названными проблемами, равно как и 

высокой наливной пол 5 мм, следует 

ориентироваться, прежде всего, на 

применение местных материалов. Если же 

части здания изготавливаются 
внушительными "кусками" то они должны 

быть произведены рядом либо же на месте, в 

пределах строительной площадки. Паливной 

должны отличаться прочностью и 

долговечностью. При этом самыми 
достойными следует считать те материалы, 

которые, к тому же, поддаются лёгкой 

обработке. Также материалы должны быть 

лёгкими, экологически чистыми, требовать 

мало энергии при монтаже и производстве. 



Учитывая названные требования, 
оказывается, что такие материалы отличны 

от тех, которые типично применяются для 

застройки современных городов и посёлков. 

Кроме материалов, доступных прямо на 

месте, следует обратить внимание на 
пенобетоны и другие пористые бетонные 

блоки. Эти материалы отличаются такой же 

плотностью и прочностью, как и дерево. 

Следовательно, они могут быть легко 

обработаны, стёсаны. В них легко вбивать 
гвозди. 
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