
Наливной пол бергауф инструкция. Стяжка сохнет несколько дней, после чего можно 
приступать к заливке наливного полимерного пола. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол бергауф 

инструкция  

>>>MORE<<< 

Инструкця зависимости от 

типа покрытия различают 

несколько видов 

промышленных полов 

топбетонные и полимерные 

наливные полы. Топбетонные 

полы это полы с 

упрочненным верхним слоем, 

обеспечивающим высокую 

износостойкость покрытия. 
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Технология их устройства 

основана на обработке 

поверхности 

свежеуложенного бетона 

специальными сухими 

смесями топпингами. Топинг 

представляет собой 

портландцемент с 

различными минеральными 

пигментами, упрочнителями 

и другими добавками. 

Достаточно рассыпать эту 

смесь по бетонному полу и 

обработать поверхность 

несколько раз затирочной 

машиной, чтобы получить 

абсолютно наливной пол 



бергауф инструкция, прочный 

и стойкий к истиранию пол. 

Бергмуф отличие от 

топбетонных, полимерные 

наливные полы представляют 

собой легко растекающиеся 

растворы, при застывании 

образующие на бетонном 

основании монолитную 
прочную пленку. 

В зависимости от 

химического состава смеси 

различают эпоксидные, 

акриловые, полиуретановые и 

полиэфирные наливные полы. 

Если наливной пол бергауф 

инструкция дополнительно 



принять в расчет толщину 

покрытия и процентное 

содержание различных 

наполнителей в смеси, то 

подвидов наливных наливной 

пол бергауф инструкция 

окажется гораздо больше. 

Так, выделяют тонкослойные 

полимерные полы толщиной 

до 0,3 мм, 

самонивелирующиеся 

толщиной 4мм и 

высоконаполненные 

толщиной от 4 до 8мм. О 

каком бы типе наливных 

полимерных полов не шла 

речь, любой из них обладает 



такими характеристиками как 

износо- водо- и химическая 

стойкость, антистатичность, 
отличная декоративность. 

И все же, особенности 

технологических процессов 

на производственных 

предприятиях требуют строго 

индивидуального подхода для 

оптимального подбора 

требующегося в каждом 

конкретном случае типа 

промышленного пола. Нужно 

принять во внимание наличие 

динамических и 

вибрационных нагрузок, 

продолжительность 



интенсивность воздействия 

агрессивных сред на 

покрытие, температурный 

режим, требования к чистоте 

помещений и многие другие 

параметры. 

Так, например, эпоксидные 

полы наилучшим образом 

подходят для химических 

производств они максимально 

устойчивы к воздействию 

агрессивных жидкостей, в 

частности, кислот. 

Акриловые полы, стойко 

выдерживая длительное 

воздействие минусовых 

температур, хорошо 



зарекомендовали себя в 

неотапливаемых и холодных 

помещениях. 

Полиуретановые полы 

оптимальны для цехов с 

вибрационными 

нагрузками… Вывод один 

для грамотного подбора типа 

покрытия необходимо 

вызвать специалиста нашей 

компании, который на месте 

оценит все требования, 

предъявляемые заказчиком к 

промышленному полу, и, 

приняв во внимание 

множество факторов, выберет 
самый оптимальный вариант. 



Тогда промышленный пол 

станет тем фундаментом 

вашего бизнеса, 

долговечность и прочность 

которого обеспечит 

эффективность работы 

предприятия на долгие годы. 

При строительстве или 

подготовке к эксплуатации 

промышленного или 

складского помещения 

необходимо учесть все бергау 

элементы их характеристики 

полы, стены, потолки, 

оборудование всё это 

заслуживает пристального 

внимания. Независимо от 



того, подготовкой какого 

помещения Вы интересуетесь 

в данный момент гаража, 

паркинга, промышленного 

цеха или наливной пол 

бергауф инструкция, 

холодильной камеры или 

котельной мы считаем, что 

информация о напольных 

покрытиях будет для Вас 

актуальной. 

Итак, промышленные 

бетонные полы в чём их 

преимущества и недостатки. 

Как известно, промышленные 

бетонные полы исторически 

появились раньше других 



наливных напольных 

покрытий. Бетонные 

промышленные полы в 

период начала своей карьеры 

решали множество проблем 

они были более прочными, 

более устойчивыми к 

различным химическим 

воздействиям, легче 

очищались, чем напольные 

покрытия из других 
материалов. 

Да, действительно, бетонное 

напольное покрытие стало 

отличной заменой 

деревянных полов в цехах, на 

заводах и складах. 



Промышленные бетонные 

полы могут выступать и в 

виде самостоятельного 

напольного покрытия, если 

требования к прочности и 

стойкости к различным 

воздействиям не столь 

высоки, но могут быть лишь 

основанием для создания 

напольного покрытия с более 

высокими 

эксплуатационными 
характеристиками. 

Бетонные полы отличаются 

довольно простым и 

доступным даже для 

непрофессионалов способом 



укладки, тем не менее, не 

стоит забывать, что бетонное 

напольное покрытие 

высокочувствительно к 

условиям укладки, поэтому 

необходимо чётко соблюдать 

все правила, указанные в 

инструкции. Несмотря на 

наливной пол бергауф 

инструкция свои 

положительные качества, 

напольные покрытия и 

основания из бетона не 

лишены некоторых 

недостатков, впрочем, 

большинство из них 
устранимы. 



Бетонные промышленные 

полы часто подвергаются 

критике из-за недостаточной 

стойкости к наливной пол 

бергауф инструкция степеням 

механического и химического 

воздействия. Следует 

отметить, что существует, как 

минимум, два решения этой 

проблемы выбор напольного 

покрытия из высокопрочного 

сорта бетона или установка 

бетонного пола с 

укреплённым верхним слоем 

(иначе топингом). В первом 

случае промышленные 

бетонные полы становятся 



намного более прочными, но 

адгезия со всеми 

последующими слоями 

покрытий заметно снижается, 

что может даже привести к 

отслаиванью. 

Чтобы свести этот эффект на 

нет необходимо использовать 

праймеры с низкой 

характеристикой вязкости. 

Наливной пол бергауф 

инструкция промышленные 

полы со специальным 

топингом представляют 

собой бетоноосновное 

напольное покрытие, которое, 

через небольшой промежуток 



времени после укладки, было 

обработано специальными 

составами, приготовленными, 

как правило, на основе сухих 

строительных смесей. 

Нанесение упрочняющих 

составов, состоящих из 

цемента, кварца и 

специальных добавок, 

производится с анструкция 

бетоноотделочной машины. 

Промышленные наливоой 

полы, покрытые 

специальными топингами, 

служат гораздо дольше, по 

некоторым данным, 

ударостойкость такого 



напольного покрытия 

повышается в два раза, а 
износостойкость в 5-8 раз. 

Кроме того, в этом беергауф 

бетонное основание и топинг 

представляют собой 

монолитное покрытие, а это 

исключает отслоение 

отдельных элементов пола. 

Ещё одной проблемой, 

которой нельзя не коснуться 

при рассказе про 

промышленные бетонные 

полы, является 

трещинообразование. Она 

решается, в зависимости от 

причины появления трещин, 



налиыной корректировкой 

состава бетонного раствора, 

либо введением в него 

пластификаторов, либо 

применением металлического 

наливной пол бергауф 

инструкция напольного 
покрытия. 

Баргауф Вам требуется 

установка полимерного 

промышленного пола, то мы 

готовы помочь Вам и словом, 

и делом. Но начнём со слов 

промышленные полимерные 

полы не самая простая тема, 

поэтому мы готовы помочь 

Вам разобраться в ней. Что 



необходимо знать об 

установке полимерного 

напольного покрытия. Во-

первых, какими бывают 

промышленные полимерные 

полы, а, во-вторых, какие 

требования предъявляются к 

напольному наливной пол 

бергауф инструкция для. 

Полимерные промышленные 

полы достаточно большой 

наливной пол бергауф 

инструкция строительных 

смесей. Существует 

несколько классификаций, по 

которым разделяют 

промышленные полимерные 



полы. Во-первых, 

классификация по составу. 

Промышленные полимерные 

полы бывают 

метилметакрилатные 

промышленные полимерные 

полы с наименьшей 

химической и механической 

стойкостью, но позволяющие 

эксплуатацию при 

отрицательных температурах. 

Полы промышленные 

полимерные также можно 

классифицировать по 

стойкости к определённым 

видам воздействий их 

комбинациям. Например, 



промышленные полимерные 

полы могут быть 

кислотостойкими, 

щелочностойкими, наоивной, 

устойчивыми к нагреванию, 

ударопрочными, 
вибропрочными и так далее. 
 

Наливной пол бергауф 

инструкция 

<>>>MORE<<< 

Промышленное полимерное покрытие. В 
последние годы в Республике Беларусь 

значительно увеличились объемы 

применения полимерных покрытий полов 
различных типов от тонкослойных 

окрасочных толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных высоконаполненных 

толщиной до 20мм (Ромпокс, Ромпур, 

Вискасид, Реаген, Асодур (ФРГ), Эполис 
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(Польша),Укрет, Эписол (Швеция), 
Ризопокс, Диапол, Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, Полибетонокс, 

система МЭП (РБ) и др. Это обусловлено, 

прежде всего как повышением требований к 

физико-механическим, санитарно-
гигиеническим и декоративным свойствам 

полов, так и бесспорными достоинствами 

полов на полимерных связующих 

Полимерные наливные полы получили 

распространение в производственных цехах 
различного назначения на предприятиях 

машиностроительного профиля, в пищевой, 

мясо-молочной, фармацевтической, 

химической, нефтехимической, легкой, 

электронной промышленности, а также в 
больницах, в административно-бытовых и 

складских помещениях, на открытых 

площадках и стоянках. 

Весьма привлекательным фактором при 

устройстве полимерных наливных покрытий 

полов является кажущаяся простота 

устройства. При наличии технического 

руководства по рецептуре и технологии 
применяемых двух- или трехкомпонентных 



материалов, а также несложного 
оборудования инвентаря строительные 

организации смело берутся за выполнение 

работ по устройству наливных полов. 

Как известно, полимерные связующие 

весьма недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной гонке, без которой 
на сегодняшний день не выполняется 

наливной пол бергауф инструкция одна 

объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 

покрытия, что не всегда приводит к 
ожидаемым результатам по повышению 

долговечности покрытий наливной пол 

бергауф инструкция полимерные полы не 

выдерживают воздействия даже 

механических нагрузок, и при жестких 
условиях эксплуатации выходят из строя. 

Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 

вопросы применения полимерных покрытий 
полов на предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической отраслей, где 

устройство полимерных полов диктуется не 



только эстетическими и экологическими 
факторами, но и необходимой стойкостью по 

отношению к воздействию комплекса 

разрушающих факторов Мозаичные и 

бетонные полы даже с применением 

верхнего уплотняющего слоя с добавлением 
полимерных эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали проведенные 

исследования и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны из-за 

цементного вяжущего, находящегося в этих 
материалах и разрушающегося под 

воздействием агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 
переработки предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 

промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его разрушению. 
Наливной пол бергауф инструкция, при 

производстве пива, комплекс его 

составляющих органические кислоты 0,15-

0,14( в том числе муравьиная кислота в 

количестве 20 мгл, уксусная 130 мгл, 



лимонная 88 мгл, молочная 31 мгл, янтарная 
41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при проливе на бетонные 

и мозаичные полы вступают в химическое 
взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 
процессов образуются продукты или 

растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-

растворимые соли лимонной и янтарной 

кислот, которые кристаллизуясь, 
увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные полы. 

Наливной пол бергауф инструкция действие 
оказывают также и остальные компоненты 

сахара, спирты, глицерин, наливной пол 

бергауф инструкция СО2. Сахара при 

воздействии с минералами цементного камня 

образуют легкорастворимые сахараты 
кальция Аналогичная картина разрушения 

цементного камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на предприятиях 



безалкогольных напитков (воздействие 
растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 

кислоты, углекислого газа, чистой и 

умягченной воды, дрожжей и т. 

По мере сбраживания сахаров сусло 

становится менее благоприятным для 

дрожжей, оставаясь питательным для 

бактерий, которые довольствуются малыми 
дозами сахара. В сахарном и мальтиозно-

паточном производстве происходит не менее 

интенсивное разрушение цементного камня 

бетона и мозаичных покрытий при 

воздействии глюкозитов со свободной 
известью цементного камня Аналогичная 

картина наблюдается при применении 

бетонных и мозаичных покрытий полов на 

цементном вяжущем в цехах кондитерского 

производства, на предприятиях по 
переработке молока (маслосырзаводы, 

молочные заводы и др. Не менее агрессивны 

по отношению к цементному камню 

бетонных и мозаичных наливной пол 

бергауф инструкция промышленные стоки 
мясоперерабатывающих производств 



(мясной сок, животные наливной пол 
бергауф инструкция и др. 

), наливной пол бергауф инструкция по 

переработке рыбы (растворы соли, 
органических кислот, растительные масла и 

др. ) Как показали исследования, кислоты, 

входящие в состав органических пищевых 

продуктов (пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая), при контактировании с 
цементным камнем, образуют соли жирных 

кислот, разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. Цементные бетоны, 

находясь в течение 1 месяца в льняном и 

подсолнечном маслах, в свином жире 
практически никаких изменений не 

претерпевали, а через 2?3 месяца - 

полностью разрушились. Надо сказать, что 

сочетание цементного и полимерного 

вяжущего в бетонах несколько повышали их 
химстойкость, но не в такой степени, чтобы 

это имело практическое значение, все 

образцы к 3 месяцам начали разрушаться. 

Совмещение в полимербетонах цементного и 

полимерного наливной пол бергауф 

инструкция весьма интересно с точки зрения 



выполнения ремонтных работ на 
действующих предприятиях благодаря 

возможности нанесения покрытия на 

влажное основание. Однако наличие 

цементного вяжущего в значительной мере 

снижает химстойкость такого материала. 
Необходимо также учитывать, что помимо 

отходов продуктов переработки, покрытия 

полов пищевых отраслей подвергаются 

воздействию дезинфицирующих, 

обеззараживающих и моющих растворов, 
горячей и холодной воды, которые также 

весьма наливной пол бергауф инструкция по 

отношению к покрытиям полов с 

применением цементных вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, наливной 

пол бергауф инструкция при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 

покрытий полов на предприятиях пищевого 
комплекса применение бетонов на 

цементном вяжущем или на смешанном 

цементно-полимерном вяжущем 

малоэффективно, а по современным 

требованиям недопустимо. Именно в этих 
случаях применение полимерных наливных 



полов, стойких по отношению к 
вышеперечисленным агрессивным средам 

предприятий пищевого комплекса, 

необходимо и целесообразно. 1,2 Научные 

исследования и многолетний зарубежный и 

отечественный опыт показали, что одним из 
наиболее коррозионностойких материалов 

для устройства покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными средами 

пищевого комплекса являются эпоксидные 

материалы. 

Комплексные исследования и 

промышленную апробацию прошли 

полимерные покрытия полов на основе 
композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). Введение в составы добавок 

- промоторов адгезии и гидрофобизирующих 

компонентов обеспечивает непроницаемость 
применяемых материалов. 

\  


