
Наливной пол для гаража. Полимерные гаража для бетонных оснований могут 
различаться как по толщине, так и по степени наполнения. При малом количестве 
наполнителя - им не редко является сухой кварцевый песок - готовое покрытие получается 

гладким. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол для гаража  

>>>MORE<<< 

Грунтовка обеспечивает 

дополнительную адгезию 

слоев наливного пола. Если 

основание для наливного 

пола бетонное, то с помощью 

шпаклевки можно закупорить 

поры, чтобы не было лишнего 

поступления воздуха, от 

которого в дальнейшем 

образовались бы изъяны на 
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поверхности наливного пола. 

Иногда в грунтовку 

добавляют кварцевый 

наливной пол для гаража, 

чтобы улучшить адгезию. Но 

важно, чтобы песок был 

некрупным, обязательно без 

примесей и сухим. Заполняя 

трещинки и ямочки, песчинки 

устраняют небольшие 

дефекты. 

Итак, приступаем к 

нанесению основного слоя 

наливного пола. Приступать 

пло этому этапу возможно 

через 6-12 часов после 

завершения грунтовки или 



через 12-18 часов, но не 

более, если вы имеете дело с 

эпоксидным полом. Наливной 

пол для гаража не забывайте 

и про инструкцию по 

применению, которая 
написана на упаковке. 

Всякое бывает. Базовый слой 

наливного пола представляет 

собой сплошное полотно, 

которое наносится 

наливанием. Выливается 

полимерный состав, 

равномерно распределяется 

по поверхности. Если 

площадь помещения, где 

делается наливной пол, 



достаточно велика, то 

наливное покрытие можно 

наносить полосами или 

квадратами. Соединение 

отдельных областей 

осуществляется благодаря 

растекания и выравнивания 

материала. Пока основной 

слой полимерного пола 

высыхает необходимо по 

нему пройтись аэрационным 

валиком для удаления 
вздутий. 

Выглядит этот инструмент, 

как обычный валик, только с 

длинными шипами. Когда все 

вышеперечисленное сделано, 



можно, если наливной пол 

для гаража необходимо, 

создать узор на поверхности, 

тогда декоративный пол 

станет изюминкой вашего 

интерьера. 

Для этого используют 

тонколистовой полимер. 

Оригинальный декоративный 

пол поможет вам сделать 

комнату необычной и скрыть 

неровности наливной пол для 

гаража пола. Следующим 

шагом будет нанесение 

полиуретанового лака. 

Полимерный пол не садится, 

но температурно-усадочные 



швы вдоль стен и в дверях 

придется нарезать наливной 

пол для гаража наполнить 

герметиком. И дело не в том, 

что может деформироваться 

сам пол, а в том, что 

деформироваться может 
бетон. 

Выбирая для определенного 

помещения, мы отдаем свой 

выбор практичным и 

красивым материалам, 

которые способны 

прослужить не один год. 

нналивной качестве такого 

материала в последнее время 

наливной пол для гаража 



чаще применяются 3D 

полимерные полы, которые 

прочности очень красивы и 

способны украсить любое 

наливной пол для гаража 

жилое или наливной пол для 

гаража. Универсальность 

полимерных полов с 3D 

картинкой дает возможность 

использовать их в квартирах 

и частных домах, офисных 

помещениях и детских садах. 

Прочность полимерных полов 

с 3D картинкой 

обеспечивается за счет 

использования современных 

полимеров, гаражв имеют 



высокое сопротивление к 

истиранию, не притягивают 

пыль, а также легки в уборке 

за счет своей идеальной 
ровности. 

А помимо прочностных 

характеристик объемные 

полимерные полы очень 

красивы, способны наливной 

пол для гаража декорировать 

любое помещение и повысить 

эстетику всего жилья. Выбрав 

понравившуюся гапажа, вы 

можете превратить пол в 

комнате в джунгли или 

морскую глубину, цветочный 

луг или просторы космоса. 



Как отмечают 

профессиональные 

дизайнеры, люди довольно 

часто не обращают на такую 

деталь интерьера как пол. Но 

если грамотно подойти к 

этому вопросу и сделать 

напольную поверхность 

красивой, то от это выиграют 

все помещения, а 

презентабельность квартиры 

или собственного дома 
повысится. 

3D полимерные полы 

способны сделать ванную 

комнату и наливной пол для 

гаража, детскую спальню и 



коридор не просто 

запоминающимися, но и 

уникальными комнатами, что 

выгодно наливной пол для 

гаража отличать ваше жилье 

от квартир друзей и 

знакомых. с 3D картинкой 

позволяет не бояться за то, 

что через некоторое время 

они сотрутся или покроются 

царапинами. Прочный 

полимер, который для 

увеличения срока службы 

покрывается прозрачным 

лаком, позволяет 

наслаждаться красивым 



трехмерным изображение 
долгое время. 

Стоимость объемные 

полимерные полы имеют 

немалую, но ведь хорошие 

материалы и не стоят дешево, 

а затраченные на 

обустройство красивого пола 

средства перекрываются их 

техническими свойствами. 

Выбирая красочное 

изображение для трехмерного 

полимерного пола можно не 

только отталкиваться от 

имеющихся картинок, но и 

предложить свой вариант. В 

основу пола может лечь не 



только классические рисунки, 

но и фотографии, а также 
различные предметы. 

Зрительная иллюзия, 

создаваемая специалистами 

художественной мастерской, 

позволит радовать глаз 

владельцев недвижимости 

долгое время. 3D полимерные 

полы дадут возможность 

видеть яркое и красочное 

изображение с различных 

точек помещения и при 

разном освещении, не 
выцветая при этом. 



Наливой и остальные виды 

полимерных полов 3D полы 

чаще всего наносят на 

ровную бетонную 

поверхность, которую 

предварительно выравнивают 

и подготавливают. Но по 

большому счету трехмерные 

полимерные полы могут быть 

нанесены на любую 

поверхность, которая не 

будет "играть" под ногами и 

аража подготовленное 

основание ровное и 

отшлифованное. На 

основание наносится слой 

полимера с толщиной до пяти 



миллиметров и ему дается 

время высохнуть не менее 
суток. 

После этого полимер 

грунтуется и наклеивается на 

эпоксидную смолу выбранное 

изображение и другие 

декоративные элементы, 

после чего пол опять сохнет. 

После высыхания эпоксидной 

смолы полы заливаются 

новым слоем прозрачного 

полимера или еще га ража 

слоем эпоксидной смолы. 

Далее дается время на 

высыхание пола и наносится 

финишное покрытие 



прозрачный защитный лак, 

который будет предохранять 

пол от царапин. Вот и вся 

технология, при которой 

наносятся 3D полимерные 

полы, способные прослужить 

не менее десяти лет. Для того 

чтобы не скользить поих 

можно натереть средствами 

против скольжения, которые 

также препятствуют 
собиранию на полу пыли. 
 

Наливной пол для гаража 

<>>>MORE<<< 

За это время набивной необходимо 

выработать нанести на поверхность. По мере 

лаража такие гараба густеют, что очень 
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неудобно, особенно при нанесении 
окрасочных покрытий. Если Вы не успели 

выработать материал, оставшийся придется 

выбросить. Если для определенного участка 

Вы замешали материала больше чем нужно, 

оставшийся материал придется выбросить. 
Этот фактор позволяет применять на таких 

объектах цветные полимерные полы 

окрасочного типа, толщина которых 

составляет всего 200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 2502012,5 такие 
тонкослойные полимерные полы прослужат 

8-12лет до полного истирания цветного слоя. 

И не нужно забывать, что под наливной пол 
для гаража слоем есть наливно й пропитки, 

которая обеспечивает полную защиту 

бетона. Тонкослойные покрытия гораздо 

дешевле покрытий с кварцевым песком и тем 

более наливных полов, а значит применение 
таких покрытий на промышленных объектах 

экономически целесообразно. Пропитка 

наливной пол для гаража (она же грунтовка) 

главный, ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже пропитан бетон, 
тем лучше (естественно, в разумных 



пределах). Хорошая, прочная пропитка 
дополнительно связывает склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым упрочняет бетон 

и препятствует вырыванию песка и щебня 

при точечных и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой бетона 

обеспечивает распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка защищает 

бетон от контакта агрессивными 
веществами, например, лдя углекислым 

газом воздуха, который вызывает 

углекислотную коррозию и разрушение 

бетона. Эти и многие другие замечательные 

свойства пропиток Элакор обеспечивают 
полимерным полам высокую стойкость и 

долговечность. 

Основной показатель прочности прочность 
на разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий Элакор на разрыв 

составляет 60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых аттестованных 

лабораторий. Очень важно, что при высокой 
прочности полиуретановые полы ддля 

покрытия сохраняют эластичность 

(относительное удлинение 12-20 и более). 



Это напрямую влияет на износостойкость 
делает её очень высокой. Эластичная 

поверхность как бы уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая поверхность 

царапается. И, конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт возможность их 
применения в условиях вибрации, 

деформации и т. 

При устройстве полимерных полов, которые 
работают в условиях нпливной нагрузок или 

наносятся на поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться и т. Основное 

это высокая адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, доломиту, корунду и 
другим наполнителям, которые применяются 

для устройства наполненных полимерных 

полов. Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда они применены 
для склеивания по, их износостойкость уже 

абсолютно НЕ важна. На истираемость на 

износ начинает работать наполнитель. 

Главное, чтобы клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя от поверхности, 

а износостойкость наполнителя (кварца, 



корунда) наливной пол для гаража десятки и 
сотни раз превышает наливной пол для 

гаража любого полимерного покрытия. Как 

не странно, малая эластичность эпоксидного 

связующего положительно влияет на 

износостойкость наполненных покрытий 
покрытий с наливной пол для гаража песком 

и другими твердыми наполнителями. Но, 

если разобраться все просто. 

Износостойкость покрытия это не только 

наливной пол для гаража наполнителя к 
истиранию, но и способность связующего 

перераспределять внешнее усилие. 
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