
Наливной пол для мойки. Он наносится на подготовленную бетонную поверхность 
равномерными слоями общей толщиной примерно в 3 мм. Верхний слой может быть 
любого цвета, текстуры, а прозрачным можно заливать картинки, фотографии, мелкие 

предметы (например, ракушки, камни, монеты). 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол для мойки  

>>>MORE<<< 

Состояние бетонного 

основания (возраст, марка, 

загрязнения, наличие следов 

проливов технических мофки, 

наличие дефектов-трещины, 

сколы, выбоины и т. 

Налисной специфика 

помещения, в котором будет 

использоваться пол 

(химическая, пищевая, 
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медицинская 

промышленность, торговые 

залы, наливной пол для 

мойки, склады, ночные клубы 

и т. В практике возникают 

случаи, когда полимерное 

покрытие трудно выбрать по 

стандартным критериям, но 

наши специалисты помогут 

Вам найти альтернативные 

решения. Полиуретановые 

наливные полы позволяют 

получать эксплуатационные 

свойства, недостижимые при 

помощи традиционных 

материалов (бетон, плитка, 
мозаика, линолеум). 



В первую очередь область 

применения -это, конечно, 

производственные 

помещения и офисы с 

высокой проходимостью, 

телевизионные студии. Но 

подойдут и жилые 

помещения кухни, ванные 

комнаты, холлы, дачи, 

застекленные лоджии. Или, 

например, можно постелить 

такие полы в гараже и 

мастерской Кроме 

перечисленных преимуществ, 

полиуретановые наливные 

полы отличает беспыльность, 

бесшовность, гладкость, 



пожаробезопасность, 

безыскровость, эстетичность, 
декоративность. 

Различные расцветки 

наливного наливной пол для 

мойки, а также весьма 

оригинальный декоративный 

спецэффект на свежее 

покрытие наносятся так 

называемые чипсы - цветные 

частички из кусочков 

акриловой краски, разной 

формы и размеров, которые 

при нанесение на пол, 

придают покрытию глубину и 

сходство с природными 



материалами, например, 
мрамором или гранитом. 

Широкий диапазон наливной 

пол для мойки и 

многообразие конструкций 

полиуретановых наливных 

полов позволяют выполнить 

пол практически с любыми 

заданными 

эксплуатационными рол. В 

основном эпоксидные 

наливные полы применяются 

в закрытых помещениях. 

Покрытия на основе 

эпоксидных смол 

рекомендуются к 

использованию там, где 



имеются повышенные 

требования к механической и 

химической стойкости пола, в 

том числе в условиях 

повышенной влажности и при 

необходимости обеспечения 

специальных санитарно-

гигиенических требований и 
антистатических свойств. 

Причины широкого 

распространения полимерных 

покрытий половОтвет на этот 

вопрос можно получить, 

сравнив их наливеой 

традиционно применяемыми 

материалами. В настоящее 

время наиболее 



распространены 

цементосодержащие 

покрытия бетонные и 

цементосодержащие стяжки, 

мозаичный бетон, асфальт, а 

также различные виды 

плитки (металлическая, 
керамическая. 

), но их использование имеет 

определенные неудобства. 

После непродолжительной 

эксплуатации на поверхности 

бетонных полов, 

выполненных 

традиционными методами, 

появляются трещины и 

выбоины. Происходит 



быстрое замасливание 

поверхности, уборка таких 

полов затрудняется. 

Одновременно с этим 

ремонтопригодность 

цементосодержащих 

покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых 

покрытий имеет свои 

недостатки нестойкость к 

органическим растворителям, 

низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает 

невыгодным применение 

таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. 



Большое количество 

стыковочных швов, низкая 

ударостойкость, длительные 

сроки производства работ 

делают невозможным 

широкое использование в 

качестве покрытий 

большинство видов 

керамической плитки. 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их основе низки. 

Типы полимерных налвной 

пола. Технические 

характеристикиПолимерные 

покрытия пола в зависимости 



от вида смоляного 

компонента делятся на 

следующие типы Являются 

самыми жесткими из всех 

типов составов, что наливной 

пол для мойки их применение 

в закрытых помещениях с 

температурным режимом 

эксплуатации от 0 до 50 С. 

Данное покрытие незаменимо 

наливной пол для мойки 

любом типе производства и 

складского хозяйства, при 

стандартном температурно-

влажностном режиме, 

выдерживает падение груза 
массой 1 кг с высоты 1 м. 



Полиуретановые покрытия 

(основу составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 

пластичными из всех типов 

составов. Применение их 

необходимо на производствах 

с повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала на 

наливной пол для мойки 

поверхности. Кроме того, 

данный тип покрытия имеет 

повышенную стойкость к 

раскрытию трещин в 

основании имеет коэфф. 

температурного расширения 



больший, чем у бетона, что 

обуславливает их наливной 

пол для мойки на открытых 

площадках, неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

эпоксиуретановая смола) 

Являясь по своей природе 

жестко-эластичными, данные 

покрытия применимы к 

использованию, как на 

открытых, так и на закрытых 

площадях с отоплением и без 
. 
 



Наливной пол для мойки 

<>>>MORE<<< 

Покрытия на основе полиуретана 
рекомендуется устраивать в помещениях с 

подвижным полом, повышенных 

истирающих и вибрационных нагрузках. К 

достоинствам акриловых покрытий 

относится быстрое затвердевание при 
отрицательных температурах, к недостаткам 

- сильный запах, который выделяется при 

монтаже. Рекомендуются акриловые 

полимерные полы в тех случаях, когда после 

устройства покрытия эксплуатация его 
начинается практически сразу же, а также 

для обустройства холодных помещений. 

Основа из сложных эфиров придает 

покрытиям повышенную устойчивость к 

химическому воздействию. Характеризуются 
полимерные полы на основе наливной пол 

для мойки меньшей износоустойчивостью по 

сравнению с другими видами. 

Наиболее оптимальным вариантом для их 

устройства считаются помещения с 

повышенной химической нагрузкой. От того, 
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наполнитель какого вида используется, 
зависит полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем является 

кварцевый песок определенных фракций, для 

придания антистатичности применяется 

песок и проводящие волокна, для 
обеспечения безыскровости и обеспечения 

противопожарной безопасности - 

электропроводные наполнители, не 

образующие искру. В последние годы 

устройство наливных полимерных полов 
завоевывает все большую популярность. 

Поверхность, полученная по такой 

технологии, отличается высокими 

эксплуатационными качествами, пол 

отлично сопротивляется механическим 
воздействиям, никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие наливной пол для 

мойки. 

Высокие характеристики наливного пола 

позволяют использовать его практически без 

ограничений. Подобное покрытие может 

устраиваться как в помещениях 

промышленного наливной пол для мойки 
(если по отношению к ним предъявляются 



повышенные эстетические требования), так и 
в административных и жилых помещениях. 

Благодаря возможности выбора рисунка в 

декоративных наливных полах можно 

подобрать покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. деревянное допускается 
устройство наливного пола и поверх 

деревянного пола, но с рядом оговорок. 

Необходимо тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того необходимо 

заменить при необходимости лаги. 

Если на полу есть щели, то их необходимо 

заполнить клеевым составом. наливной пол 

можно устраивать даже поверх плитки, не 
обязательно демонтировать. Перед началом 

работ в таком случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, чтобы выявить 

плохо закрепленные плитки, их придется 

удалить. 

Поверхность основания в этом 

случае гладкая, поэтому сцепление смеси с 

ее наливной пол для мойки будет 
минимальным. Для повышения сцепления 

поверхность плитки можно обработать 

грубым наждаком. Перемешивать смесь 



вручную не рекомендуется, так как сам 
процесс приготовления смеси не должен 

занимать больше 3-4 минут. Смесь очень 

быстро схватывается. Конечный результат 

будет во многом зависеть от подготовки 

основания. Чаще всего под наливной пол 
используется бетонное основание. На 

подготовительном этапе его нужно 

тщательно выровнять, допускается перепад 

высоты не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его выравнивания можно 
использовать тонкий слой бетона. 

Если в качестве основания выступает свежая 

цементная стяжка, то пол устраивать можно 
будет только через 28 суток. За это время 

бетон полностью просохнет и наберет 

необходимую прочность. При выборе типа 

смеси нужно учитывать характер 

эксплуатации помещения. Так, смесь на 
основе полиуретана отличается высокой 

эластичностью и неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим механическим 

воздействиям. Составы на основе 

эпоксидной смолы выделяются повышенной 



прочностью, но меньшими упруго-
пластическими характеристиками. 

Также на подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить поверхность. Толщина 
наливного пола может начинаться от 400 

мкм, поэтому на конечный результат может 

повлиять любая мелочь. Очистку основания 

лучше производить с помощью пылесоса. 

Затем его необходимо тщательно высушить. 
На очищенное основание наносится 

грунтовка. Допускается грунтовочную смесь 

смешать с небольшим количеством песка. 

В результате наливной пол для мойки 

основания станет похожей на грубый 

наждак, что будет способствовать 

дополнительной адгезии полимерной смеси. 

Саму полимерную смесь наливной пол для 
мойки готовить только после окончания всех 

подготовительных работ, ведь она очень 

быстро схватывается. Перемешивать ее 

необходимо быстро, до тех пор, пока она не 

станет однородной. Химическая реакция, 
протекающая при перемешивании между 

водой и составляющими смеси проходит с 



выделением тепла, а излишний нагрев 
способствует ускорению схватывания смеси. 

Для того, чтобы несколько наливной пол для 

мойки этот процесс можно емкость опустить 
в холодную воду. Перед заливкой смеси на 

основание нужно позаботиться об 

устройстве термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол наливной пол для 

мойки несколько увеличиваться в размерах, 
поэтому по периметру комнаты 

монтируются деревянные бруски. Заливать 

смесь впритык к стене не рекомендуется. 

Смесь нужно распределить по наливной пол 

для мойки пола комнаты за 15-20 минут, 
поэтому при большом объеме работ лучше 

выполнять заливку вдвоем. 

Раклю рекомендуется насадить на длинную 
ручку, это позволит избежать лишнего 

хождения по смеси. Довольно часто этот 

наливной пол для мойки полимерного 

материала покрывается лаком, это повышает 

долговечность наливного пола, облегчает 
уход за ним и делает покрытие блестящим. 
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