
Наливной пол для складских помещений. Не правильно расстояние между продольными 
швами слишком маленькое, а эти швы находятся напротив двери где самая большая 
проходимость и само собой загрязнения(больше влаги при уборке). 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол для складских 

помещений  

>>>MORE<<< 

до тех пор, пока не будут 

достигнуты нужные свойства. 

В полах применяются 

несколько видов полимеров, в 

основном это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. 

Остановимся на первых двух 

группах. Эпоксидные 

материалы обладают 
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разветвленным 

пространственным 

строением, сшивка цепочек 

смолы и отвердителя 

происходит во всех 

направлениях, поэтому они 

более прочны набивной 

сжатие, имеют большую 

химическую стойкость и 

самую высокую адгезию 

(сцепление) к основанию. 

У полуретанов сшивка 

происходит, в основном, 

наливной пол для складских 

помещений, поэтому они 

более эластичны, держат 

нагрузки на изгиб, удар и 



деформацию. Существует 

своеобразный неугасающий 

спор в среде специалистов и 

строителей, какой полимер 

лучше эпоксид или 

полиуретан. Каждый из 

экспертов выбирает тот, в 

работе с которым у него 

больше опыта и знаний. Наше 

мнение заключается в 

профессиональном 

избирательном подходе по 

применению полимера в том 

случае, когда его свойства 

соответствуют 

предъявляемым требованиям 
к покрытию пола. 



Эпоксидные полы в силу 

своих качеств применяются 

чаще есть, кстати, гибридные 

полимеры, в которых 

свойства эпоксидов и 

полиуретанов совмещены. 

Покрытие формируется 

прямо на поверхности 

бетонного основания в 

данных конкретных условиях. 

Под условиями 

подразумевается температура 

окружающего воздуха и 

основания, влажность 

основания, степень ровности 

поверхности и степень 

подготовки бетона, его 



прочность и другие 
особенности. 

Свойства получаемого 

покрытия зависят от 

правильного соотношения 

компонентов A и B. Для 

каждого продукта это 

соотношение. Нужно 

убедиться, что отвердитель 

(компонент B) наливной пол 

для складских помещений до 

конца вылит из банки. Также 

важна эффективность 

смешивания компонентов. 

Это достигается правильным 

подбором смесителя, его 

мощности, конфигурации 



наливной пол для складских 

помещений размером 
насадки. 

Наливноой при 

перемешивании должна 

двигаться снизу вверх и не 

захватывать лишний воздух, 

который будет трудно 

выгнать из материала в 

дальнейшем. Необходимо 

строго соблюдать время 

перемешивания и всю 

процедуру, описанную в 

техзадании. Полимерные 

полы можно наносить на 

бетон, наливной пол для 

складских помещений стяжки 



на цементной основе (гипс в 

составе стяжек не 

рекомендуется), на толстый 

металл по специальному 

грунту, толстые и прочные 

ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, 

ГВЛ и другие древесные и 

минеральные основания, 

которые работают без 

прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень 

активное вещество с 

небольшой молекулярной 

массой. Он взаимодействует с 

активными центрами смолы и 

как иголка с ниткой сшивает 

соседние молекулы, образуя 



при этом очень прочную 

химическую связь и чистую 
тепловую энергию. 

Сшивка происходит по всем 

эпоксидным или 

полиуретановым группам в 

разных направлениях. С 

начала процесса реакция 

отверждения идет с большой 

скоростью, а затем по мере 

расходования энергии, 

замедляется. Окончательно 

полимер достигает своих 

свойств с течением 

достаточно длительного 

времени. Засыпка по 

неотвержденому слою 



декоративных флоков 

(чипсов) различной природы - 

кусочки акриловой краски 

различных цветов, 

металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие 
блестки-глиттеры и т. 

Использование цветных 

песков для создания так 

называемого каменного 

ковра. Здесь также можно 

выбирать цвет песка, 

конфигурацию рисунка, 

размер частиц песка, степень 

поверхностной запечатки 

лаком, от структурной 

поверхности до гладкой. 



Используя различные 

приемы, можно наливной пол 

для складских помещений 

объемный многоплановый 

рисунок на полах. 

Декоративное решение пола 

находится в прямой 

зависимости от 

дизайнерского решения 
общего интерьера. 

Не надо также по мещений о 

назначении помещения, дома 

человеку должно быть 

комфортно и удобно. В нашей 

складскх был случай, когда 

хозяева квартиры захотели на 

кухне сделать ярок-красные 



пурпурные розы, причем 

рисунок был с многократным 

помещенний. А в результате 

получилась такая рябь, что 

долго в этом помещении 

находится было невозможно. 

Пришлось переделывать 

полы, были потрачены время 

и деньги. Также вдумчиво 

нужно относиться и к 

фотополам. Тема 

изображения не должна 

шокировать и пугать. 
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Для жилых помещений используются 
полиуретановые полы. Наливные бесшовные 

полы применяются там, где поверхность 

пола должна обладать устойчивость к 

истиранию, есть необходимость наливной 

пол для складских помещений 
антистатическую защиту, соответствие 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии и 
ванные комнаты. Основой для наливных 

полов чаще всего являются промышленные 

бетонные полы. Они обладают рядом 

достоинств, и отличаются высокими 

эксплуатационными характеристиками. - 
Ввиду монолитности и отсутствии швов, в 

наливных полах не размножаются бактерии 

и микроорганизмы, не проникает влага. 

Это важно для полов пищевой индустрии и 

медицинских учреждений. При 

строительстве или капитальном ремонте 

часто приходится сталкиваться с проблемой 

некачественных полов, в особенности, если 



речь идет о промышленных полах, которые 
подвергаются большой нагрузке. 

Для повышения качественных характеристик 

бетонных полов применяют технологию 
упрочнения его верхнего слоя. Добиться 

этого можно двумя способами. 

Традиционные способ армирования 

бетонных полов это армирование при 

помощи арматурной сетки или 
металлических стержней, способ очень 

популярен. Другой способ армирование 

бетонных полов металлической фиброй - 

введение в состав бетона стальных волокон, 

представляющих собой стальную проволоку 
или фрезерованную фибру треугольного 

сечения. 

Решения проблемы доя бетонных полов 
Наливной пол для складских помещений это 

применение технологии устройства 

промышленных наливных полов 

(полимерных полов) на основе бетонных 

полов. Полимерные наливные полы 
представляют собой специальное покрытие, 

которое наносится на бетонные полы и 



придает ему дополнительную прочность и 
красивый внешний вид. 

Современные полимерные наливные полы 

могут быть гладкими или фактурными, 
глянцевыми или матовыми. Наливной пол не 

боится ударов и перепадов температур. 

Полимерные наливные полы обладают 

такими прекрасными свойствами, как 

водонепроницаемость, стойкость к 
воздействию ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, долговечность, 

гигиеничность, отсутствие швов и зазоров, 

пожаробезопасность, нетоксичность. 

Наливные полы - это специальные 
бесшовные полимерные покрытия. 

Различают следующие метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые, 

полиуретановые. 

Для производственных помещений 

используются первые три вида наливных 

полов. Для жилых используются 

полиуретановые полы. Материал этот 
износостоек и легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы чаще всего 

применяются там, где поверхность наливной 



пол для складских помещений обладать 
устойчивость к истиранию, необходимостью 

обеспечения антистатической защиты или 

специальными санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также кухни, дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. Нужно тщательно 
подготовить помещениф - выровнять, 

устранить выбоины, трещины, зашпаклевать 

их, загрунтовать основание, обеспечить 

гидроизоляцию. Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности равномерный 
глянец и не впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка поверхности 

выполнена по всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания покрытия) и в 

ближайшие четыре десятка лет никакая 
влажность наливному полу будет не 

страшна. Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных покрытий 

используют смесь глиноземистого складчких 

наливной пол для складских помещений 
портландцемента с кварцевым наливной пол 



для складских помещений, полимерными 
добавками, поверхностно-активными 

фрагментами. 

Технология устройства цементно-
полимерных полов достаточно проста. При 

смеси помщеений композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, которая 

наносится на предварительно 

загрунтованное основание, распределяется 
до достижения помещеений толщины и 

тщательно прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 
необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы применяются 

для реконструкции действующих 

производств, когда замена бетона 

представляется нецелесообразным. 
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