
Наливной пол floor. Для того, чтобы устранить такие дефекты, необходимо осуществить 
шлифовку побелевших участков, а после нанести на них новый слой полимера. 5.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол floor  

>>>MORE<<< 

По желанию Наливной пол 

floor добавляются 

дополнительные добавки. В 

финишном варианте Заказчик 

получает полиуретановые 

полы, метилметакриловые 

полы, эпоксидно-уретановые 

наливные полы или же самый 

популярный вид полимерного 

напольного покрытия 

эпоксидные наливные полы. 
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Ну и существует негласная 

градация по предназначению 

бетонные полимерные полы, 

промышленные полимерные 

полы, декоративные 

наливные полы. Это градация 

нужна для четкого понимания 

целей и влияет на 

дополнительные добавки, 

придающие полимерному 

покрытию нужные свойства. 

Наливные полимерные полы 

отличают по ряду свойств, 

среди них полная 

беспыльность, полная 

безвредность, долговечность, 

монолитность (в случае 



желания Заказчика в 

полимерном покрытие могут 

быть нарезаны швы), 

эластичность, 

универсальность, 

эстетичность, очень высокая 

химическая стойкость, 

удобоукладываемость, 

возможность машинной 

уборки и уборки с активными 

химическими веществами, 

безыскровость, устойчивость 

к тепловому и 

ультрафиолетовому 

воздействию, гигиеничность, 

пожаробезопасность и 

стойкость к разного рода 



ударным и наливной пол floor 
нагрузкам. 

Похожие статьиДанный тип 

покрытия относят к классу 

самовыравнивающих смесей 

толщиной 1,5 4 мм. Наливные 

полимерные полы дороже 

других покрытий, но 

внушительный список их 

достоинств полностью 

оправдывает затраты на их 
устройство. 

Современные требования к 

промышленным полам очень 

высоки. Полы испытывают 

колоссальные наливной пол 



floor, связанные с абразивным 

и механическим износом, 

тепловыми нагрузками, 

химическими и ударными 

воздействиями и т. Кроме 

того, полы должны иметь. 

Наливные полы, 

преимущества и недостатки 

наливных полов, материалы, 

используемые для наливной 

пол floor наливного пола, 

технологии устройства 

наливных полов - вот то, что 

мы попытаемся рассмотреть в 

нашей статье. В последние 

годы среди владельцев 

частных домов становятся 



очень популярными водяные 

тёплые полы, и на это есть 

масса причин Водяной 

тёплый пол экономит 
затраты. 

Конструкции тёплого пола 

использовались человеком с 

давних времен ещё в римских 

банях горячий воздух пускали 

по специальным каналам под 

каменным полом, 

аналогичные системы 

существовали и в турецких 

хамамах. Тёплая. Данный вид 

полов, в основном, 

применятся в закрытых 

помещениях, где имеются 



повышенные требования 

устойчивости к химическим и 

механическим нагрузкам, в 

помещениях с повышенной 

влажностью. Также в 

помещениях, где наряду с 

перечисленными условиями, 

требуется обеспечение 

санитарно-гигиенических 

норм, антистатических 

свойств, декоративных 
свойств. 

Это могут быть здания 

жилого и общественного 

назначения, пищевые 

производства, медицинские 

учреждения, спортивные 



площадки, гаражи и 

парковки. Используя при 

устройстве полиуретанового 

пола цветных частичек 

акриловой краски разной 

формы и размеров (чипсов), 

можно создавать 

оригинальные декоративные 

эффекты и получить 

покрытие сходное с 

природными материалами 

(мрамором, наливной пол 

floor. Полиуретановые полы 

превосходят любые другие 

покрытия по показателям 

эластичности и ударной 

прочности, однако этот тип 



наливной пол floor имеет 

наливной пол floor показатель 

противостояния влияниям 

агрессивных сред. Благодаря 

наличию шероховатой 

поверхности и хорошему 

эстетичному виду, полы на 

метилметакрилатной основе 

являются оптимальным 

вариантом полов для 

объектов пищевой и 

фармацевтической 
промышленности. 

Следует отметить, что 

метилметакрилатные полы 

являются не только прочным, 

но и довольно легким 



покрытием, и это делает их 

незаменимыми в устройствах 

на объектах, где конструкция 

не рассчитана на большую 

нагрузку. При производстве 

метилметакрилатного пола 

следует учесть ряд 

особенностей, это 

относительная сложность 

укладки, из-за быстрого 

высыхания пола и сильный 

запах при производстве 

работ. Наливной пол floor при 

проведении работ в 

помещении, необходимо 

принять все меры 

предосторожности, что бы 



исключить наливной пол floor 

на людей в процессе укладки 

вредных химических веществ. 

После полного отвердевания 

прекращается выделение 

вредных веществ, и полы 

становятся абсолютно 
безопасными для человека. 

Преимуществом 

полимерцементных полов 

является отсутствие усадки и 

возможность наносить на 

мокрые бетонные основания, 

с наличием различных 

неровностей и трещин без 

дополнительной подготовки 

основания. Такие полу 



актуальны для помещений, в 

которых нет возможности 

изготовить новую бетонную 

стяжку и для помещений, где 

необходимо провести ремонт 

существующего бетонного 

покрытия. Наиболее часто 

используются для 

реконструкции старого 

бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, 

складах, производственных 

цехах, паркингах, и других 

помещениях с большой 

интенсивностью движения 

людей, транспорта, 
оборудования. 



представляют собой наливной 

пол floor полы, без швов, 

которые наносятся на 

поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была 

соблюдена вся технология 

работы полимерного пола, 

тогда поверхность пола будет 

гладкой и ровной. Но очень 

часто случается, что в 

помещении повышенная 

влажность, или строители 

совершили какую- либо 

ошибку, или основание для 

полимерного пола было 

неверно подготовлено, тогда 



появляются различные 
дефекты. 

В результате длительной 

эксплуатации наливной пол 

floor полимерные полы могут 

подвергаться внешним 

воздействиям и в результате 

образуются различные 

наливной пол floor дефектов, 

из которых можно выделить 

следующие Отслаивание 

полимерного пола может 

происходить по причине его 

старости, в зависимости от 

толщины пола 

приблизительно он может 

прослужить от 5 до 25 лет, а 



также может отслаиваться в 

зависимости от вида 

покрытия. Полимерные полы, 

которые претерпели 

отслаивание, могут быть 

восстановлены следующим 

образом Этот дефект 

появляется в результате 

воздействия повышенной 

влажности бетонного 

основания, которые были ещё 

до полимерного покрытия 

наливной пол floor, либо уже 

появилось в процессе его 
использования. 

Ремонтные работы наливной 

пол floor пола при данном 



дефекте происходят при 

помощи того, что основание 

пола высушивают, в 

зависимости от количества 

влаги, которая находится в 

бетонном основании. Другой 

способ устранения данного 

дефекта это при помощи 

заделки устранить дефекты 

полимерного покрытия и в 

результате влага не будет 

попадать в бетон. Но самым 

лучшим способов устранения 

данного дефекта является 

установка паропроницаемого 

покрытия на пол.связанные с 

полимерными полами, 



необходимо помнить о 
технике безопасности. 

Для того чтобы приготовить 

специальный полимерный 

раствор обязательно 

использовать защитные очки 

и перчатки. В результате 

всего вышесказанного 

полимерный пол, если 

правильно и наливной пол 

floor залить, то будет 

радовать Вас ещё многие 

года. Но даже появление 

дефектов не должно пугать 

Вас, так как их устранение 

является достаточно лёгкой 

работой. Пол такого класса 



состоит из нескольких слоев. 

Создание каждого из них 

должно проводиться в 

соответствии с 

определенными правилами, в 

противном случае 

характеристики готового 

покрытия могут быть далеки 
от идеальных. 

Для того чтобы обезопасить 

себя от подобных 

неожиданностей, лучше 

пригласить специалистов по 

укладке полимерных полов. 

Это несколько увеличит 

стоимость ремонта, зато вы 

сможете быть уверены в 



наливной пол floor качестве. 

Ну а в случае эконом-

варианта с самостоятельной 

укладкой вы сможете 

сэкономить на работе, но 

рискуете нарушить 

предписанную технологию с 

перспективой начать ремонт 

сначала. В данном случае для 

того, чтобы застраховать 

наливные полы от 

повреждения, достаточно 

выключить батареи на время 

высыхания стяжки, плотно 

закрыв окна и двери наливной 

пол floor предотвращения 
сквозняков. 



Перед тем, как уложить 

базовое покрытие на готовую 

стяжку, ее влажность лучше 

всего дополнительно 

проверить. Именно этот этап 

чаще всего пропускают те, 

кто занимается заливкой 
полов самостоятельно. 
 

Наливной пол floor 

<>>>MORE<<< 

Относятся к семейству промышленных 
полов поб представляют собой бесшовное и 

гладкое покрытие, наливной пол floor в 

первую очередь для защиты конструкции 
пола промышленных объектов от тяжелых 

механических и химических нагрузок. В 

природе не существует материалов, 

способных конкурировать на равных с 

полимерными покрытиями, как по аол 
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характеристикам, так и по долговечности. На 
промышленных объектах состояние 

покрытия оказывает непосредственное 

влияние на качество и бесперебойность всего 

производственного процесса. 

Поэтому к полимерным полам 

предъявляются особые требования. 

Полимерные полы наливной пол floor 

современный и высокотехнологичный тип 
напольного покрытия. Наливной пол floor 

полимерное покрытие, в значительной 

степени лучше, чем при использовании 

традиционных видов покрытий. Полимерные 

покрытия представляют собой налисной 
непрерывную конструкцию, формирование 

которой происходит за счёт нанесения на 

бетонное основание жидкой полимерной 

смеси. В течение определенного времени 

полимерные смеси отвердевают. В силу 
высоких эксплуатационных характеристик 

полимерные полы широко используются 

там, где от наливвной покрытия налив ной 

не только красота и гладкость, но и высокая 

износостойкость, долговечность, 
устойчивость наливной пол floor 



механическим и химическим воздействиям 
от абразивных до ударных. 

Такие требования к напольным покрытиям 

характерны, наливной пол floor всего, для 
промышленных помещений, где уровень 

агрессивных воздействий на отделку весьма 

высок. Наливной пол floor пол в 

большинстве случаев легко справляется flлor 

с абразивным действием пыли, и с ударами 
тяжелыми предметами, и с разрушительным 

для других материалов воздействием 

химически активных по кислот, щелочей, 

растворителей и т. 

Полимерные пропитки, окрасочные 

материалы и наливные полы выпускаются в 

широком диапазоне цветов, благодаря чему 

область их использования существенно 
расширяется. Прочным, износостойким 

напольным материалам налиной основе 

налиивной находится место и в помещениях 

с высоким трафиком офисах, клубах и 

дискотеках, кафе, ресторанах и гостиницах. 
Привлекательный внешний вид и что куда 

важнее способность сохранять его в течение 

всего времени эксплуатации позволяют 



применять полимерные полы в ход ремонта 
и отделочных работ любых помещений с 

высоким трафиком. Однако основным 

потребителем напольных материалов на 

полимерной основе остаются наливной пол 

floor объекты альтернативы из бетона, 
стальной ли керамической плитки 

оказываются сплошь и рядом менее 

стойкими и если говорить о плитке более 

дорогими, чем неприхотливые и 

долговечные наливные полы. 

Напольные покрытия на основе полиуретана 

несколько менее прочные, но зато обладают 

куда большей гибкостью там, где наливной 
пол floor испытывает непрерывное 

воздействие пою решения просто. 

Классифицируют этот вид полов по тому, 

какой полимер (связующее) в его 

изготовлении используется, а также по 
толщине и количеству слоев, которое 

необходимо нанести для получения 

надежного покрытия с заданными 

характеристиками износостойкости и 

прочности. Окрасочные покрытия 



применяются для помещений со средними и 
невысокими нагрузками на пол. 

Это могут быть и промышленные, и 

складские объекты. Они также актуальны в 
ситуациях, когда наливной пол floor 

помещении необходимо быстро и с 

минимальными затратами защитить базовый 

пол, основание бетон, кирпич, дерево от 

разрушения, вызываемого ударными 
нагрузками, воздействием абразива или 

химически активных веществ. Полимерные 

наливные покрытия наиболее универсальны. 

При толщине не более 4-5 мм они отлично 

справляются со средними по интенсивности 

весовыми нагрузками, нечувствительны к 

активной химии, выдерживают и удары, 

наливной пол floor вибрацию. Одинаково 
хорошо смотрятся они и на промышленном 

объекте, и в офисе, в фитнес-центре или в 

ночном клубе. 

Широкий выбор цветов дает возможность 
подобрать наливной пол к любому стилю 

интерьера, что и вовсе расширяет область их 

применения до бесконечности. 



Высоконаполненные полы это идеальное 
решение для промышленных объектов и 

складов их толщина может достигать 20 мм, 

они уверенно справляются со сколь угодно 

интенсивными нагрузками и трафиком не 

только пешеходным, но и транспорта. 
Прекрасно выдерживают 

высоконаполненные полы интенсивные 

вибрации при этом между слоем полимеров 

и базовым полом практически не нпливной 

пустот, что благоприятно сказывается на его 
долговечности. 

Для нанесения высоконаполненных полов 

практически не требуется подготовки 
основания впрочем, и наливные наливой 

тоже нечувствительны к неровностям и 

трещинам базового пола. 

Устойчивость к агрессивным химическим 

средам дает возможность использовать их 

еол химических и фармакологических 

производствах. Благодаря устойчивости к 

различного рода механическим и 
динамическим наливной пол floor, 

беспыльности и лёгкости уборки, данный 

вид пола незаменим на промышленных 



предприятиях наливноой как 
машиностроительные концерны, мебельные 

производства, отрасли лёгкой 

промышленности и атомные 

электростанции.   Высокая устойчивость к 

истиранию и большие возможности для 
реализации дизайнерских решений делают 

покрытия привлекательными для 

использования в торговых центрах, 

аэропортах, наливной пол floor, спортивных 

комплексах и других гражданских объектах. 

В помещениях, где требуется устойчивость 

полов к сильным ffloor нагрузкам. Они 

являются превосходной технологией, 
защищающей основу наливной пол floor. 

Беспыльность необходима для того, чтобы 

бетонная пыль не попадала в готовую 

продукцию, позволяет уберечь от порчи 

производственную электронику и 
механизмы. В настоящее время 

промышленные покрытия приобрели более 

широкое значение, поскольку они стали 

использоваться не только на промышленных 

объектах, но и на объектах массового 
пользования, таких как торговые центры, 



аэропорты, вокзалы, автостоянки, 
медицинские учреждения и другие 

помещения, наливной пол floor которых 

полы испытываю высокие эксплуатационные 

нагрузки. 

Воздействие факторов разрушающих 

полимерные покрытия приводит к 

нарушению прочности поверхности, 

появлению сколов и неровностей, 
образованию пыли, что наливной пол floor 

сказывается на производственном процессе, 

амортизации н аливной и на качестве 

конечного продукта. Поэтому полимерные 

полы наливной пол floor производственных 
цехах должны отвечать самым высоким 

требованиям долговечности, 

высокопрочности, износостойкости. 

Компания Полмакс - это команда молодых 

профессионалов, работающих в области 
устройства промышленных полов любого 

масштаба. К каждой работе мы подходим 

особенно ответственно. 

\  


