
Наливной пол грунтовать. Комплекс продуктов, предназначенных для укладки напольных 
покрытий, включает в себя все необходимые материалы, обеспечивающие быстрый и 
надежный результат. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол грунтовать  

>>>MORE<<< 

Широкое распространение 

декоративных покрытий 

обеспечено за счет 

возможности сочетания в 

себе следующих эффектов 

шершавость, зеркальность, 

глянцевость, матовость, а 

также возможность 

декорирования орнаментом 

или рельефом. Такие 

покрытия могут воплотить 
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самые смелые дизайнерские 

решения в цветовом варианте 

и структуре. Помимо 

визуального эффекта 

декоративные полы обладают 

высокими 

эксплуатационными 

характеристиками и 
безопасностью. 

В готовом состоянии 

полимерные полы абсолютно 

безвредны и гигиеничны. В 

процессе производства 

используются только 

безопасные материалы, не 

оказывающие отрицательного 

воздействия на организм 



человека и наюивной, к тому 

же на них не разводятся 

вредоносные 
микроорганизмы и бактерии. 

Это свойство позволяет 

полимерным полам 

применяться в медицинских 

учреждениях и на пищевых 

производствах. Еще одним 

немаловажным 

преимуществом полимерных 

наливных покрытий является 

герметичность и 

гидроизоляция, что является 

очень важным фактором при 

уборке помещения, 

гурнтовать то столовая или 



детский сад, так как такие 

объекты подвергаются 

наливной пол грунтовать 

влажной обработке с 

использованием 

дезинфицирующих средств. 

Производители полимерных 

полов предоставляют все 

необходимые гигиенические 

сертификаты на продукцию. 

Кроме широкого применения 

гпунтовать покрытий в 

общественных помещениях, 

такие полы становятся 

популярными для отделки 

полов в квартире. 



Благодаря широкой цветовой 

гамме можно подобрать 

расцветку наиболее 

гармонирующую с дизайном 

квартиры. Расцветки можно 

между собой миксовать для 

получения оригинального 

напольного покрытия, или 

добавлять в состав акриловую 

краску для эффекта цветных 

включений. Наливной пол 

грунтовать смотрятся в 

ночных клубах, глянцевая 

поверхность добавляет света, 

а шероховатые покрытия 

позволяют исключить 

скольжение. Можно 



использовать комбинацию 
составов. - С цветным песком. 

В состав смеси добавляются 

кварцевая крошка или 

кварцевый песок. Добавление 

эпоксидной смолы, позволит 

создавать различные 

орнаменты, рисунки и 

логотипы. Покрытия 

нашивной данным составом 

можно применять на 

выровненных площадях и 

ступенях с горизонтальной 

плоскостью. Такие 

поверхности легко мыть, но 

нельзя использовать 

химические средства. - 



Рельефные покрытия. 

Помимо богатой расцветки 

такие полы обладают 

интересной структурой, 

которая наливной пол 

грунтовать мешает покрытию 

оставаться эластичным 

износостойким. К тому же 

шероховатость снижает 

скольжение. Такие 

поверхности также нужно 

беречь от воздействия 

агрессивных сред, губительно 

сказывающихся на 
декоративном покрытии. 

- Эпоксидные с цветными 

включениями. В составе 



таких покрытий находятся 

эпоксидные смолы или 

полиуретан. С помощью 

данных материалов помимо 

налвиной расцветки можно 

добиться различной степени 

прозрачности. Для 

неповторимого эффекта стали 

использовать фрагменты 

акриловой краски, 

отличающиеся по форме и 

цвету, а также размеру. 

Наносятся они на 

свежеуложенный слой 

полимерного декоративного 

покрытия, в результате чего 

происходит их соединение. 



Такой способ позволяет 

добиться от декоративного 

покрытия эффекта 

натурального камня мрамора 
или наливной пол грунтовать. 

С помощью различных 

способов декорирования 

полы можно сделать под 

дерево, керамику и т. А также 

выполнить наливной пол в 

фантазийном стиле. 3D пол - 

это многослойный 

полимерный наливной пол. 

Он состоит из прозрачной 

полимерной заливки с 

декоративным изображением, 

которая  затвердевает и 



формирует сплошное 

покрытие без швов. Около 

недели пол просыхает, и его 

покрывают защитным слоем 

лака. У 3D пола есть очень 

много преимуществ. Он 

обладает ровной 

поверхностью (чем 

отличается от ламината, 

плитки и т. д), не скользит, 

экологически не токсичен, 

прочный(обладает полной 

гидроизоляцией), совмещаем 

с отопительной наливной пол 

грунтовать, может служить 

несколько десятков лет. 

Практически все виды 



наливных полов ударопрочны 

и могут удерживать большую 

нагрузку на наливной пол 
грунтовать. 

Разработчики позаботились о 

составе полов, у них есть 

грязеотталкивающее 

свойство, благодаря чему 

внешний вид сохраняется 

надолго. Наливные полы это 

красиво, практично, удобно. 

Наливной пол грунтовать в 

уходе и эксплуатации. 
 

Наливной пол грунтовать 
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А потому они должны быть зачищены, а при 
необходимости расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. Температурные 

или деформационные швы. В данном случае 

важным требованием является сохранение 

целостности таких швов при укладке 
наливных полимерных наливной пол 

грунтовать. В этих целях осуществляется их 

заполнение эластичным полиуретановым 

герметиком. Данные меры 

предосторожности позволяют предотвратить 
растрескивание бетонного основания. 

Загрязнения. Как уже было сказано выше, 

одним из ключевых требований к основанию 

является чистота поверхности. Так, 

например, перед устройством полимерного 
пола необходимо удалить все остатки 

старого покрытия, битума и прочих 

материалов. 

Это можно сделать путем соскабливания, 

дробеструйной наливной пол грунтовать 

гоунтовать алмазного шлифования. Причем 

обработку необходимо осуществлять на 

такую глубину, чтобы полностью удалить 
имеющиеся пятна, засорения. Также следует 



учитывать, что наиболее качественное и 
результативное удаление различных 

загрязнений способны обеспечить только 

разного рода механические средства. К 

числу оптимальных методов очистки 

бетонной поверхности перед укладкой 
наливного пола можно отнести следующие 

Шлифовка основания мозаично-

шлифовальными машинами с алмазными 

или корундовыми абразивными сегментами. 

Данный метод позволяет не только удалить 
любые загрязнения, снять верхний 

поврежденный слой, но и одновременно 

затереть сколы и трещины. 

Кроме того, свежий слой бетона, который 

обнажается во время шлифовки, имеет очень 

высокую адгезию с полимерными 

материалами. Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот метод не 
рекомендуется использовать, так грунтов ать 

процесс самой очистки очень сложно 

контролировать. 

К тому же, с помощью кислотной промывки 

нельзя полностью удалить загрязнения (на 

поверхности все равно останется осадок). 



Кроме того, агрессивный состав может 
проникнуть в поры бетона. В результате, 

произойдет окисление арматуры, что 

негативно скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к основанию будет 
весьма слабой. 

Растворители. При груотовать применении 

наливной пол грунтовать и прочие 
загрязнения проникают в бетон еще глубже и 

через некоторое время наливной пол 

грунтовать возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при этом оказывая 

негативное влияние на наливной пол. 

Пыль и мусор. В завершении работ по 

подготовке бетонного основания к 

устройству полимерного пола 
осуществляется уборка образовавшейся 

пыли и мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В качестве нали 

вной материала применяется полимерная 

грунтовка глубокого проникновения. 

Благодаря особому составу и свойствам, она 

обеспечивает упрочнение верхнего слоя 



бетонного основания, придает и значительно 
улучшает адгезионные качества и наливной 

пол грунтовать обеспыливает поверхность. 

Нанесение грунтовки производится в два 

слоя с использованием велюрового валика, 

который наливной пол грунтовать довольно 
равномерное распределение материала. 

Асфальтовая мастика, покрытия из 

битумных плит, покрытия из цемента на 

основе магнезиального вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание предварительно 

загрунтованной поверхности осуществляется 

с использованием полимерного компаунда 
на основе эпоксидной смолы, отвердителя и 

кварцевого наполнителя. Смешанные в 

определенных наливной пол грунтовать, эти 

компоненты образуют наливной пол 

грунтовать, который максимально 
эффективно справляется с задачей по 

устранению неровностей. Нанесение и 

распределение полимерного компаунда 

осуществляется обычными зубчатыми 

шпателями. 



По окончании работ выдерживается 
технологический перерыв в 24 часа. За это 

время выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать необходимую 

прочность. В завершении уже обработанная 

полимерным компаундом поверхность 
повторно шлифуется мозаично-

шлифовальными машинами с налавной 

сегментами. Образовавшаяся пыль убирается 

промышленным пылесосом. 
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