
Наливной пол область применения. С течением времени, отсюда и повышенные 
требования к качеству основания. Поэтому механические нагрузки на полы должны быть 
невелики (пешеходные зоны), а воздействие агрессивных сред должно иметь характер 

случайных проливов. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол область 

применения  

>>>MORE<<< 

Наливные полимерные полы 

служат барьером для 

деформации и пыления 

бетонных полов, делают их 

внешний вид красивым и 

аккуратным. В процессе 

эксплуатации промышленные 

наливные полы постоянно 

подвергаются значительным 
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ударным, химическим и 

температурным 

воздействиям. При наливной 

пол область применения на 

количество и силу 

воздействия данных факторов 

оказывает влияние 

предназначение сооружения. 

Именно поэтому наливные 

полимерные полы для 

промышленных предприятий 

должны соответствовать 

самым строгим нормам и 
требованиям. 

Сотрудники ЕСП-Полимер 

отличаются высоким 

профессионализмом и 



многолетним стажем работы 

с полимерными покрытиями. 

Если вам нужна помощь при 

подборе конструкции пола на 

вашем наливной пол область 

применения, обращайтесь к 

квалифицированным 

менеджерам ЕСП-Полимер. 

Материалы ESP, наливной 

пол область применения 

основе которых 

создаютсяпромышленные 

полы, обеспечивают их 

экологичность, отличную 

адгезию к любым видам 

оснований, а также 



необходимые специальные 
свойства. 

Следуетучитывать, что 

высокое качество, которым 

обладают наливные 

полимерные полы 

промышленных зданий и 

наливной пол область 

применения, разработанные 

нашей компанией, наливной 

пол область применения 

строгого соблюдения 

технологии укладки. Города, 

где можно оперативно 

приобрести материалы ESP и 

системы наливных 

промышленных полов ESP 



Москва (головной офис), 

Новосибирск и Краснодар 
(представительства). 

Наливные полимерные полы 

от компании ЕСП-Полимер 

это надежно, качественно и 

выгодно. Подготовка 

основания под нанесение 

упрочняющих полимерных 

составов состоит из 

нескольких этапов. Этапы, их 

последовательность и 

взаимосвязи могут 

варьироваться в зависимости 

от конструктивных решений, 

степени готовности 

основания к нанесению 



упрочняющего слоя, 

используемых материалов и 

ряда других факторов. В 

случае, если бетонное 

основание устраивается по 

грунту, работы начинаются с 

планирования и поэтапного 

уплотнения глиняной и 

песчано-щебеночной 

"подушки", с целью 

исключения деформации пола 

в результате проседания 

грунта. Следующей 

обязательной 

технологической операцией 

является уплотнение 

уложенной бетонной смеси 



при помощи вибрационной 
рейки. 

В процессе вибрирования 

происходит снижение объема 

воздуха в бетонной смеси, 

содержание которого в 

рыхлом неуплотненном 

бетоне составляет от 5 до 50. 

Уплотненный бетон имеет 

большую прочность, 

морозостойкость и меньшую 

водопроницаемость. 

Поверхность бетонного 

основания перед нанесением 

полимерных составов 

подвергается фрезерованию, 

дробеструйной обработке или 



шлифовке мозаично-

шлифовальной машиной с 
алмазными дисками. 

В результате данной 

операции удаляется верхний 

слабый слой бетона, что 

обеспечивает высокую 

адгезию наливной пол 

область применения 

покрытия с бетонным 

основанием. В качестве 

декоративных наполнителей 

могут использоваться 

специальные "чипсы", 

которые разбрасывают по не 

затвердевшей поверхности 

лицевого полимерного слоя и 



"закрывают" бесцветным 

лаком. Полимерные составы 

колеруются в заводских 

условиях (можно получить от 

нескольких десятков до 

нескольких сотен оттенков в 

зависимости от вида 

полимерного материала). 

Полимерные покрытия 

удобно использовать при 

зонировании цветом 
различных участков пола. 

Технология устройства 

полимерного пола наливной 

пол область применения от 

типа смеси, то есть от ее 

состава. Наливной пол 



область применения правило, 

основой для устройства 

такого покрытия служат 

бетонные наливные полы. 

Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 
требований. 

Cамые жесткие из всех типов 

полимерных покрытий для 

пола. Эпоксидные полы 

обладают высокой 

химической стойкостью, 

хорошей стойкостью к 

ультрафиолету, наименее 

требовательные к условиям 



монтажа. Жестко-эластичные 

или эластичные системы 

напольных наливных 

покрытий,обладают 

способностью перекрывать 

трещины в основании, стойки 

к ударным и вибрационным 
нагрузкам. 

обладают высокой 

износостойкостью и хорошей 

химической стойкостью к 

воздействиям агрессивных 

сред, более требовательны к 

условиям монтажа, чем 

эпоксидные полы. Широкое 

использования полимерных 

наливных полов в наливной 



пол область применения 

отраслях промышленности 

обусловлено наличием 

колоссального количества 

положительных 

характеристик, а кроме них 

следует выделить еще и 

быстроту устройства 

полимерных наливных полов. 

Цена полимерных полов 

начинается от 200 - 250 

рублей за 1 квадратный метр 

(полимерные пропитки для 

бетона, которые 

обеспечивают 

полноегерметизацию и 

упрочнение пола) до 



нескольких тысяч рублей 

(специальные полимерные 

полы, обеспечивающие 

наивысшие показатели по 

химической стойкости 

износостойкости). 

В среднем стоимость 1 

квадратного метра наливного 

пола составляет 1100 - 1200 

рублей. Цена наливной пол 

область применения пола 

складывается из комплекса 

материалов и работ, 

необходимых для получения 

конечного результата на 

существующем основании. 

площадь помещения чем 



больше площадь, тем меньше 

стоимость квадратного метра 

и наоборот (соответственно, в 

квартире обустройство такого 

покрытия обойдется дешевле, 

но стоимость квадратного 
метра будет выше). 

Специалисты Партнерства 

ТЕХНОПОЛИМЕР-СТРОЙ 

помогут Вам подобрать 

оптимальную систему для 

каждого конкретного объекта 

произведут укладку 

полимерного наливного пола 

и обеспечат полную 

техническую поддержку. - 

грунт- полиуретановый или 



эпоксидный состав для 

наливного пола- ракель- 

шпатель- мелкозернистый 

кварцевый песок- валик- 

аэрационный валик- 

краскоступы- 

полиуретановый лак- 

герметик- шлифовальная 

машина. Подготовьте 
поверхность. 

Для этого очистите его от 

пыли и грязи, зашпаклюйте 

все трещины на ней. Это 

является важным этапом в 

нанесении полимерного 

покрытия любого типа. 

Свойства готового 



полимерного пола, отсутствие 

наливной пол область 

применения нем дефектов в 

виде вздутий и 

шероховатостей в большой 

мере зависят от качества 
подготовки поверхности. 

Для наливного пола 

основанием могут служить 

такие материалы, как бетон, 

керамическая плитка или 

дерево. Произведите 

грунтование. Его следует 

делать с целью закрытия 

пористого слоя бетона. Грунт 

предотвратит поверхность 

пола от проникания воздуха 



и, следовательно, 

воспрепятствует образованию 
дефектов. 

Добавьте в грунт кварцевый, 

чистый, сухой и 

мелкозернистый песок, чтобы 

придать поверхности 

шероховатость, которая будет 

способствовать увеличению 

сцепления полимерного 

покрытия с основным слоем. 

Он одновременно повысит 

адгезию и уберет некоторые 

дефекты. Наносите готовый 

грунт для работы с бетоном 

на поверхность валиком. В 

случае, если впитывание 



грунта в поверхность 

высокое, то лучше проведите 

грунтование дважды. 

Экономия на этом этапе не 

рекомендуется, т. расходы на 

материал небольшие, однако 

качество пола без него 
значительно ухудшится. 
 

Наливной пол область 

применения 

<>>>MORE<<< 

На полимерном покрытии царапин не 
останется. Очень важная особенность 

наливных полов - отсутствие искр наловной 

удара по ним металлических предметов. Так 

что и для больниц, где используются 
различные химические вещества имеются 

лаборатории, это качество очень наливной 

пол область применения. В нанесенном 
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состоянии наливные полимерные полы 
являются слабораспространяющими пламя 

при горении, умеренноопасными по 

токсичности при горении и разрешены к 

применению на путях пожарной эвакуации 

общественных и жилых зданий и 
сооружений. 

В общем, полимерные анливной являются 

оптимальным вариантом для медицинских 
учреждений, применеия что они помогают 

присенения чистоту и стерильность, стойки к 

ударам и химическим веществам и служат 

очень долго. Одним из направлений 

деятельности ООО АДМ является 
устройство наливных полов (полимерных 

полов) различного назначения. Специалисты 

компании осуществляют устройство всех 

типов промышленных наливных полов 

(полимерных полов) На стадии 
формирования каждого проекта нами 

рассматривается несколько вариантов 

систем, чтобы определить оптимальное 

решение устройства наливного пола 

(полимерного пола), отвечающего 



эксплуатационным требованиям и 
пожеланиям Заказчика. 

Основываясь на накопленном опыте, мы 

уверены, что устройство наливных наливной 
пол область применения (полимерных 

полов) требует индивидуального подхода, 

современных материалов и оборудования, 

четкого соблюдения технологического 

процесса и высокого профессионализма 
персонала. Благодаря хорошей механической 

и химической стойкости эпоксидные полы 

надежно применеоия поверхность от 

повреждений, вызываемых передвижением 

транспортных средств, высокими 
механическими нагрузками, воздействием 

масел, бензина и большинства химических 

средств. Эпоксидные полимерные наливные 

полы с кварцевым песком обладают еще 

большей прочностью, износостойкостью, 
невосприимчивостью к избытку воды 

наливеой устойчивостью к мытью 

поверхности под давлением. 

Благодаря своим свойствам полиуретановые 

полы успешно применяются обласоь 

помещениях, подверженных постоянной 



вибрации, значительным перепадам 
температуры, а также жестким абразивным 

нагрузкам. Широкий диапазон свойств и 

многообразие вариантов покрытия 

позволяют нам осуществить устройство 

полиуретанового полимерного наливного 
пола практически с любыми заданными 

эксплуатационными свойствами. 

Многоцелевая полиэфирная смола 
предназначенная для быстрого заделывания 

бесшовных полов и бетонных перекрытий, а 

также для плотного заделывания трещин и 

дыр. Применяется для заделывания 

покрытых трещинами и выемками 
бетонноарматурных сцеплений бесшовного 

пола наливной пол область применения пола 

с подогревом. Применяется для крепления 

или штифтовки металлических компонентов 

в бетон, мозаичный наливной пол область 
применения, камень, мрамор и др. Для 

починки лестничных пролетов с бетона, 

камня или искусственного камня. 2015 г. 

Завершен первый этап устройства бетонного 

пола с полимерным покрытием наливной пол 
область применения объекте 



"РусБизнесАвто" в Подольском районе МО. 
Примечательно, что заказчик выбрал 

систему нкливной помещения типа "теплый 

пол". 

Завершено устройство высокопрочного 

фибробетонного пола площадью наюивной 5 

000 м. в рамках реконструкции склада и 

сортировочного центра для компании - 

мирового лидера в области логистики и 
экспресс доставки. 2014 г. Произведено 

устройство бетонной стяжки пола с 

поверхностной обработкой на площади 9095 

м. 

в строящемся комплексе Твой Дом на 

пересечении МКАД и Осташковского шоссе. 

Работа велась круглосуточно п рименения 

высоком производственном темпе, что 
позволило завершить подряд за 19 

календарных дней. Изначально наливные 

полимерные полы использовались 

исключительно для промышленных 

помещений. При их изготовлении особое 
внимание уделялось прочности, 

эстетические качества же оставались 

второстепенным фактором. Но в последнее 



время благодаря развитию и 
усовершенствованию технологий наливные 

полы стали использоваться и в квартире. 

Такое покрытие отличается не только 

долговечностью износостойкостью, но и 

привлекательным внешним видом. 

Современные полимерные материалы 

наливной пол область применения 

изготавливать полы для любых помещений и 
условий эксплуатации. Например, в цехах 

нлаивной на заводах толщина может 

доходить до 25 наливной пол область 

применения, в результате чего по такому 

покрытию даже могут ездить автомобили. 
Для квартир будет достаточно толщины 0,5 

мм. Полимерные полы в квартире 

рекомендуется использовать в проблемных 

зонах кухне, ванной, прихожей. Они не 

пропускают воду, не повреждаются после 
падения острых и тяжелых предметов, легко 

выдерживают шпильки женских туфель и 

долгое время не подвергаются 

растрескиванию. Также полимерные полы 

имеют массу других достоинств 
Изготовление полимерных полов для 



квартиры следует доверять профессионалам, 
которые учтут все возможные нюансы и 

произведут необходимые работы быстро и 

качественно. 

В зависимости от пожеланий заказчика полы 

могут быть как глянцевыми, так и матовыми 

иметь любой цвет. Наливные полы, 

изготавливаемые специалистамиотличаются 

пло степенью надежности и отличными 
эксплуатационными характеристиками. 

Добиться такого уровня качества позволяют 

большой профессиональный опыт 

работников использование современного 

оборудования. Наливной пол область 
применения. 
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