
Наливной пол с рисунком. Свойства компонентов рассматриваемого материала можно 
изменять бесконечно. Для этого применяются специальные добавки, пластификаторы, 
наполнители, разбавители и прочее. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол с рисунком  

>>>MORE<<< 

Большое разнообразие 

свойств различных систем 

наливных полов делает 

возможным их применение в 

помещениях практически 

любого назначения. При 

использовании пропитки 

упрочнитель в качестве 

обеспыливающего состава, 

поверхность бетонного пола 

не только эффективно 
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обеспыливается, но и 

становится 

водонепроницаемой и 

влагостойкой. Благодаря 

отличным 

гидрофобизирующим 

свойствам применяют в 

условиях повышенной 

влажности и в местах, где 

присутствует необходимость 

обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических 
требований. 

При нанесении на 

поверхность бетона защитных 

покрытий требуется 

выполнить значительный 



объем подготовительных 

работ. От качества 

подготовки наливной пол с 

рисунком основания в 

огромной степени зависит 

срок безремонтной 

эксплуатации промышленных 
полов. 

Следует удалить цементное 

молоко, очистить 

поверхность от пыли, 

заделать сколы и выбоины, 

расшить и затереть трещины, 

оформить требуемые по 

проекту уклоны наливной пол 

с рисунком деформационные 

(усадочные, температурные, 



изоляционные) швы. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью и стойкостью, 

что достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 

полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 



сопротивления к наливной 
пол с рисунком истиранию. 

Смесь рассыпается по 

поверхности наливной пол с 

рисунком бетона и после 

набора влаги утапливается в 

бетон, уплотняется и 

заглаживается стальным 

диском затирочной машины. 

Последующая шлифовка 

лопастями позволяет 

получить поверхность 

необходимой гладкости. При 

условии соблюдения 

технологии прочность, 

истираемость и плотность 

поверхностного слоя, 



получаемого в результате, 

существенно зависят от 

характеристик основных 

компонентов упрочнителя 

наполнителей и добавок. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 

любое цветовое решение. С 

помощью специальных по 

конструкции полимерных 

покрытий возможно 

получение антистатических 
полов. 

1) Регистрация на сайте - 5 

000 рублей в год. В стоимость 

включена возможность 

добавления работ в любые 



рубрики. Количество 

добавляемых работ так же не 

ограничено. 2) Реклама 

наливной пол с рисунком 

месте со звездой - 5 000 

рублей в месяц. В выбранном 

разделе, в рейтинге 

компаний, компания 

наливной пол с рисунком 

будет размещена над 1 

местом, на месте со звездой В 

этом разделе вы найдете фото 

готовых примеров 

использования лучших 
современных материалов. 

Устройство полимерных 

полов и покрытий 



инновационные технологии в 

отделке помещений. 

Обустройство таких 

поверхностей привлекает 

возможностью широкого 

выбора цветового решения. 

Комбинирование оттенков и 

создание уникального 

рисунка позволяют вписать 

напольное покрытие в любой 

интерьер. Выбирайте готовые 

решения и бесплатно 

создавайте заказы на отделку 
полимерного пола. 

Как выбрать современное 

решение из каталога. Мастера 

рассчитывают цены 



устройства полимерного 

покрытия пола, исходя из 

выбранного материала. 

Выполнить работы по 

монтажу такой поверхности 

можно только при наличии 

специального оборудовании и 

соблюдения технологии 

выполнения работ. Полусухая 

стяжка - качественная основа 

под финишное покрытие 

пола. Полусухая цементно-

песчаная стяжка обычно 

используется для 

выравнивания 

существующего основания 

пола под устройство 



финишного покрытия 

(керамическая плитка и 

керамогранит, ламинат, 

коммерческий линолеум, 
полимерное покрытие). 

Полимерные полы это 

современное покрытие пола. 

Используются полимерные 

покрытия пола в основном 

там, где полы подвергаются 

активному химическому 

воздействию, ударному 

воздействию и механическим 

нагрузкам, абразивному 

воздействию, а также там, где 

есть необходимость в 

высоких гигиенических 



качествах и декоративности 

покрытия пола. Бетонные 

полы - это полы, которые 

являются основой любого 

промышленного пола. 

Бетонные стяжки несут на 

себе основные несущие 
нагрузки. 

Бетонные полы очень 

популярны из за своей 

износостойкости, дешевизны, 

простоты и скорости укладки. 

Полимерные полы это 

современное покрытие пола. 

Используются полимерные 

покрытия пола в основном 

там, где полы подвергаются 



активному химическому 

наливной пол с рисунком, 

ударному воздействию и 

механическим нагрузкам, 

абразивному воздействию, а 

также там, где есть 

необходимость в высоких 

гигиенических качествах и 

декоративности покрытия 
пола. 

Обеспечение специальных 

свойств отсутствие 

накопления статического 

электричества на 

поверхности, 

антисептические свойства, 

способность перекрывать 



трещины основания заливка 

полаПолимерные полы 

получили широкую 

популярность наливной пол с 

рисунком населения в связи с 

красивым эстетичным видом, 

простотой нанесения, 

долговечностью и 

устойчивостью ко всем 
внешним нагрузкам. 

В пользу их надежности 

говорит тот факт, что 

самостоятельно 

демонтировать их 

практически невозможно, а 

значит, напольное покрытие 

способно сопротивляться 



любому воздействию на. 

Такие полы наносят на 

долгий срок, учитывая также, 

что в будущем они могут 

послужить идеальной 

основой для другого 

наливной пол с рисунком 
напольного покрытия. 
 

Наливной пол с рисунком 

<>>>MORE<<< 

Однако выводы гласят, что полимерные 
покрытия пригодны для устройства во всех 

без исключения помещениях, как 

промышленных, так жилых. В том числе и в 
медицинских учреждениях и детских 

садиках. Хорошо, не верите отечественным 

инстанциям, доверьтесь зарубежным 

полимерные полы пришли к нам из стран 

Европы и Америки, где они пользуются 
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неизменным успехом и по сей день. А уж 
там к вопросам безопасности относятся со 

всей серьезностью. Представлять опасность 

человеческому организму полимерные полы 

могут только на стадии нанесения. В жидком 

состоянии эти покрытия выделяют 
токсичные вещества, поэтому при работе с 

наливной пол с рисунком лучше защищать 

органы дыхания респиратором. Хоть и 

концентрация токсичных веществ невелика, 

однако рисковать не стоит. 

В процессе полимеризации (затвердевания) 

полы становятся безвредными и остаются 

таковыми на весь период эксплуатации. 
Наливной пол с рисунком же подойти к 

вопросу экологии более фундаментально, 

выяснится, что полимерные полы 

существенно сокращают вырубку ценных 

пород деревьев. 

К тому же, важно помнить, что все 

полимеры могут быть подвержены 

переработке использованы вторично в новом 
качестве например, в качестве детской 

игрушки. 2 Эпоксидные и полиуретановые 

популярные составыЧаще всего для 



бытового и промышленного применения 
используются эпоксидные и полиуретановые 

составы. 

Большое количество различных добавок, 
красителей и декоративных примесей 

(блестки) позволяют подобрать нужный пол 

к любому интерьеру, а высокие наливной 

пол с рисунком свойства найдут применение 

на промышленных предприятиях. 
Полиуретановые наливные полы обладают 

эксплуатационными качествами, которые 

недостижимы для обычных материалов 

вроде линолеума или керамической плитки. 

Область применения не ограничивается 
практически ничем это могут быть и офисы, 

и вокзальные станции, и производственные 

помещения, мастерские и гаражи. А уж в 

жилых зданиях такие покрытия будут 

служить долгие десятилетия. Как и 
большинство полимерных наливных полов, 

полиуретановые не накапливают статическое 

электричество, обладают 

грязеотталкивающими свойствами, 

пожаробезопасны, эстетичны и декоративны. 



Причем уровень декоративности 
определяется только вашим кошельком, 

начиная от простой пигментации и 

заканчивая оформлением ЗД-полов. 

Эпоксидные наливные полы отличаются 

высокой прочностью и влагостойкостью, а 
также инертны ко всем агрессивным 

химическим веществам. Однако у них есть 

существенный недостаток хрупкость. 

Впрочем, этот недостаток наливной пол с 

рисунком выявить разве что на 

промышленных объектах, уронив что-то 

весьма тяжелое, в жилых же помещениях 

нужно очень постараться, чтобы 
образовалась хотя бы небольшая трещина. 

Покрытие из эпоксидных смол востребовано 

в помещениях с высокой влажностью, а 

также в помещениях с повышенными 

требованиями к химической стойкости пола 
или его антистатическим свойствам. 

Достаточно часто, особенно на 

промышленных объектах, используются 

эпоксидно-уретановые смеси, которые 

объединяют в себе лучшие качества как 
эпоксидных, так и полиуретановых. 



Нельзя упомянуть и 
метилметакрилатныеотличительным 

качеством которых является способность 

затвердевать за несколько часов. Однако это 

же является их минусом за 20 минут мастер 

должен наливной пол с рисунком только 
замешать, но и залить, разровнять и 

подготовить следующую порцию состава. 

Зато в экстренных случаях, когда нужно 

выполнить задачу быстро, 

метилметакрилатные полы незаменимы. 3 
Наливные полимерные полы технология 

устройства своими рукамиЛучше всего на 

полимерной основе ложится на бетонные, 

кирпичные и каменные основания. 

Выдержка бетонных оснований перед 
нанесением покрытия должна составлять 

около месяца. Устройство наливных 

полимерных полов следует проводить при 

плюсовой температуре и обычной влажности 

воздуха. 

Допускается и нанесение при минусовых 

температурах, однако в этом случае вы 

должны быть уверены, что основание сухое 
и не содержит замерзшей воды. Подготовка 



основания стандартная уборка от пыли и 
грязи, выведение жирных пятен, остатков 

краски. 

В некоторых случаях рекомендуется еще и 
шлифование, особенно если бетонное 

покрытие достаточно старое. В обязательном 

порядке следует заделать мелкие трещины и 

щели, крупные наливной пол с рисунком 

монтажной пеной. Грунтование поверхности 
специальными составами, улучшающими 

сцепление, обязательно, причем не меньше 

двух раз. Бетонные, цементно-песчаные и 

деревянные основания покрываются лаком 

для пола, разведенным в два раза, а 
металлические поверхности клеем-

лейконатом, разбавленным в 5-10 раз. 
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