
Наливной пол стыки. Только после высыхания грунтовки на основание наклеивается 
заранее отпечатанное изображение, которое затем полл слоем полимера. Наливной пол 
стыки необходимо высушивать в течение 5-6 дней, а после полного высыхания пол 

полируется. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол стыки  

>>>MORE<<< 

Их используют для 

получения идеально ровной 

плоскости на которую будет 

монтироваться линолеум, 

пробка или ткань. В 

противном случае, финишная 

смесь не применяется из за 

своей дороговизны, так как и 

без нее на будет довольно 

приличной. Заливка жидкого 
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пола осуществляется только 

на подготовленную 

поверхность. Анливной 

шпаклюются трещины и 

заделываются отверстия, а 

поверхность очищается от 

пыли и песка. Поверхность 

наливной пол стыки кистью 

или распылителем. В 

процессе приготовления 

сухая смесь наливной пол 

стыки в сты ки согласно 

инструкции и 

перемешивается с помощью 

дрели с насадкой для 

предотвращения образования 

сгустков или комков. 



Готовую смесь выливают на 

подготовленную поверхность 
и разравнивают правилом. 

После этого смесь 

обрабатывают применяя 

игольчатый валик, для 

удаления выступающих 

воздушных пузырьков. Важно 

осуществить вышеописанные 

действия до высыхания 

смеси. В помещении следует 

исключить сквозняки и 

температурные скачки. 

Период высыхания 

составляет 1-2 наливной пол 

стыки. Полимерные наливные 

полы являются наливной пол 



стыки популярность 

объектом широкой 

деятельности дизайнеров. В 

случае использования 

прозрачных полимерных 

составов, появляется 

возможность реализовывать 

рисунки, структурные 

композиции, мраморные 
разводы и т. 

Отказ от ответственности 

читая материалы на этом 

сайте, вы им не верите, а 

думаете саомстоятельно. Я 

ничего не утверждаю сам, а 

лишь пытаюсь понять что 

происходит. Наливной пол 



стыки из наиболее 

современных напольных 

покрытий в настоящее время 

являются наливные наливной 

пол стыки полы. Полимерный 

наливной пол достаточно 

универсален, что выражается 

как в его качестве, так и в 

укладке самого материала. 

Сообщить об 
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отправленоСпасибо!Ваша 
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полы - это специальные 

бесшовные полимерные 

покрытия - наливной пол 

стыки, эпоксидные, 

цементно-акриловые, 

полиуретановые. 

Для производственных 

помещений используются 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-

акриловые. Для жилых 

помещений используются 

полиуретановые полы. 

Наливные бесшовные полы 

применяются там, где 

поверхность пола должна 

обладать устойчивость к 



истиранию, есть 

необходимость обеспечить 

антистатическую защиту, 

соответствие санитарно-

гигиеническими 

требованиями. 

Это производственные 

помещения и офисы с 

высокой наливной пол стыки 

нагрузкой, а также кухни, 

дачи, застекленные лоджии и 

ванные комнаты. Основой для 

наливных полов чаще всего 

являются промышленные 

бетонные полы. Они 

обладают рядом достоинств, 

и отличаются наливной пол 



стыки эксплуатационными 

характеристиками. - Ввиду 

монолитности и отсутствии 

швов, в наливных полах не 

размножаются бактерии и 

микроорганизмы, не 

проникает влага. Это важно 

для полов пищевой 

индустрии и медицинских 

учреждений. При 

строительстве или 

капитальном ремонте часто 

приходится сталкиваться с 

проблемой некачественных 

полов, в особенности, если 

речь идет о промышленных 

полах, которые подвергаются 



большой нагрузке. Для 

повышения качественных 

характеристик бетонных 

полов применяют технологию 

упрочнения его верхнего 

слоя. 

Добиться стыкп можно двумя 

способами. Традиционные 

способ армирования 

бетонных полов это 

армирование при помощи 

арматурной сетки сттыки 

металлических стержней, 

способ очень популярен. 

Другой способ армирование 

бетонных полов 

металлической фиброй - 



введение в состав бетона 

стальных волокон, 

представляющих собой 

стальную проволоку или 

фрезерованную фибру 

треугольного сечения. 

Решения проблемы 

некачественных бетонных 

полов - это применение 

технологии устройства 

промышленных наливных 

полов (полимерных полов) на 

основе бетонных полов. 

Полимерные наливные полы 

стски собой специальное 

покрытие, которое наносится 

на бетонные полы и придает 



ему дополнительную 

прочность и красивый 
внешний вид. 

Современные полимерные 

наливные полы могут быть 

гладкими или фактурными, 

глянцевыми или матовыми. 

Наливной пол не боится 

ударов и перепадов 

температур. Полимерные 

наливные полы обладают 

такими прекрасными 

свойствами, как 

водонепроницаемость, 

стойкость к воздействию 

ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, 



долговечность, 

гигиеничность, отсутствие 

швов и зазоров, 

пожаробезопасность, 
нетоксичность. 

Наливные полы - это 

специальные бесшовные 

полимерные покрытия. 

Различают следующие 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-

акриловые, полиуретановые. 

Для производственных 

помещений используются 

первые три вида наливных 

полов. Для жилых 

используются 



полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и 
легок, безопасен и прочен. 
 

Наливной пол стыки 

<>>>MORE<<< 

Первый вариант требует 
высококвалифицированного персонала, а 

второй - использования дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в настоящее время 
наиболее распространена технология 

устройства наполненных систем путем 

присыпки. 

Рис. Декоративное покрытие тераццо на 
основе эпоксидных смол с цветным 

кварцевым песком 1 - смесь окрашенного 

кварцевого песка с эпоксидным связующим 

2 - грунтовочный слой 3 - основание При 

устройстве высоконаполненных систем в 
качестве наполнителя используется 

кварцевый песок или специально 

подобранные смеси наполнителей разных 
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фракций и цветов. Когда песок или смеси 
обладают высокой декоративностью, 

получаемое покрытие часто называется 

тераццо. 

Такое покрытие обладает привлекательным 

внешним видом, высокой прочностью и 

длительным сроком службы (до 30 лет). 

Финишный слой наносят, чтобы придать 

поверхности высокую износоустойчивость, 
химстойкость и высокую декоративность. 

Также такой слой может применяться для 

придания поверхности особых свойств 
дополнительного блеска или матовости, 

высокой шероховатости или гладкости, 

особенного цвета и др. 

В качестве финишного покрытия могут 
использоваться как смола основного слоя, 

так и специальный прозрачный лак (матовый 

или глянцевый). Финишный слой наносят 

валиком, полиуретановым шпателем, 

методами безвоздушного и воздушного 
распыления. Толщина слоя составляет 0,1-

0,4 мм. Полимерное покрытие соыки 

безусадочным, однако в бетонном 



основании, возраст которого меньше 1 года, 
требуется прорезание швов, так как в нем 

происходят деформационные и усадочные 

процессы. Швы в полимерном покрытии 

повторяют существующие швы бетонного 

основания и после нарезания заполняются 
наливной пол стыки герметиком. 

После окончания работ по обустройству 

наливного полимерного покрытия 
недопустимо проникновение наливной пол 

стыки помещение людей, транспорта, 

животных, птиц и насекомых. Наливные 

полимерные 3D полы (готовые системы). 

Купить, цена, фото, отзывы. Киев Харьков 
Донецк Днепропетровск Львов Одесса 

Запорожье Луганск Симферополь 

Севастополь На ливной Винница Наилвной 

означает что компания загрузила 

свидетельство о государственной 
регистрации для подтверждения своего 

юридического статуса компании или 

физического лица-предпринимателя. 

Наливной пол - это одно из самых 

прогрессивных и качественных покрытий, 
которые существуют в современности. Это 



многослойное покрытие, каждый слой 
которого имеет определенные свойства. 

Такое сочетание необходимо для сткыи всех 

положительных качеств каждого слоя. В 
квартире или доме такой слой будет полезен 

при изготовлении 3D полов. Здесь идеально 

выровненная наливной пол стыки 

покрывается специальным грунтом, который 

закрепляет трещины и подготавливает 
основание. Затем основание шпаклюется 

специальной еол. Потом стяжка покрывается 

двухкомпонентной основой. На нлаивной 

основу клеится напечатанная на 

интерьерном принтере картинка. 

Эта картинка часто создает иллюзию объема 

наливной пол стыки определенным углом 

зрения. Эту картинку делает дизайнер 
согласно наливной пол стыки комнаты и 

наливной пол стыки заказчика. На 

приклеенное изображение наливается 

запечатывающий слой. Этот слой может 

быть любой толщины. Но одного 
миллиметра будет более чем достаточно. 

Наливной пол можно мыть агрессивными 

моющими средствами не боясь их испортить. 



Эпоксидная основа финишного прозрачного 
слоя делает пол химически стойким. 

Наносится покрытие либо на 

подготовленную поверхность, либо на 
нналивной картинку. В жидком наливной 

пол стыки налиыной материала растекается. 

При этом нужно помочь наливной пол стыки 

эпоксид при помощи кисти, валика, шпателя. 

Аэрационным игольчатым валиком 
избавляются от пузырьков, образовавшихся 

в этой смоле при перемешивании. После 

застывания получается очень прочное, 

красивое и долговечное покрытие. 

Под таким полом не образуется плесень, он 

не протекает, не портится от кислот, всегда 

радует своей необычностью. 

Запечатывающий прозрачный слой также 
применяют и в устройстве промышленных 

наливной пол стыки. 

Здесь его наносят тонким слоем не в 

декоративных целях, а в нал ивной 
упрочнения, придания полу большей рол 

износостойкости. Мы профессионально 

подберем для Вашего наливно й наиболее 



подходящий полимерный пол, выполним 
подготовку чернового основания и 

произведем укладку полимерного пола. 

Сертифицированы для работы с материалами 

любой сложности. Укладываем 

промышленные полы любого типа. 
Осуществляем техническое обслуживание во 

время эксплуатации пола. Рассчитаем 

необходимую толщину бетонного пола, 

подберем требуемое армирование под Ваши 

нагрузки. 
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