
Наливной пол своими руками. Получаемое покрытие имеет шероховатую, а не гладкую 
поверхность, оно устойчиво к ударам износу. Идеальное покрытие, которое отвечает всем 
вышеперечисленным требованиям, является -полимерные наливные полы. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол своими руками  

>>>MORE<<< 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного наливной 

пол своими руками, но с 

рядом оговорок. Необходимо 
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тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 

наливной пол своими руками 
лаги. 

Если на полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

наливной пол своими руками 

плитки, не обязательно 

демонтировать. Перед 

началом работ в таком случае 

нужно тщательно простукать 

весь пол с тем, чтобы выявить 

плохо закрепленные плитки, 
их придется удалить. 



Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 

поверхностью будет 

минимальным. Для 

повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 

не должен занимать больше 
3-4 минут. 

Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный 

результат будет во многом 

зависеть от подготовки 



основания. Чаще всего под 

наливной пол используется 

бетонное основание. На 

подготовительном этапе его 

наливной пол своими руками 

тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 
не более 4мм. 

Если основание неровное, то 

для его наливной пол своими 

руками можно использовать 

тонкий слой бетона. Если в 

качестве основания выступает 

свежая цементная стяжка, то 

пол устраивать можно будет 

только через 28 суток. За это 

время бетон полностью 



просохнет и наберет 

необходимую прочность. При 

выборе типа смеси нужно 

учитывать характер 

эксплуатации помещения. 

Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 

неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 

механическим воздействиям. 

Составы на основе 

эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 



подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 

наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 
любая мелочь. 

Очистку основания лучше 

производить с помощью 

пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 

с небольшим количеством 



песка. В результате 

поверхность основания станет 

похожей на грубый наждак, 

что будет способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму 

полимерную смесь нужно 

готовить только после 

окончания всех 

подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 
схватывается. 

Перемешивать ее необходимо 

быстро, до тех пор, пока она 

не станет однородной. 

Химическая реакция, 

протекающая при 



перемешивании между водой 

и составляющими смеси 

проходит с выделением 

тепла, а излишний нагрев 

способствует ускорению 

схватывания смеси. Для того, 

чтобы несколько замедлить 

этот процесс можно емкость 

опустить в холодную воду. 

Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 

термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол 

будет несколько 

увеличиваться в размерах, 

поэтому наливной пол 



своими руками периметру 

комнаты монтируются 
деревянные бруски. 

Заливать смесь впритык к 

стене не рекомендуется. 

Смесь нужно распределить по 

поверхности пола комнаты за 

15-20 минут, поэтому при 

большом объеме работ лучше 
выполнять заливку вдвоем. 
 

Наливной пол своими руками 

<>>>MORE<<< 

требуется около 12 кг. Вы можете купить 
такой пол в любом магазине 

стройматериалов. Перед покупкой 

посоветуйтесь с профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. Плюсы идеально 
гладкая поверхность, простота в чистке, не 
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требует особого ухода, в составе нет 
растворителей, а значит, при заливке не 

будет неприятного химического запаха. 

Полиуретановый наливной пол. Плюсы 
особая прочность, наливной пол своими 

руками к механическим воздействиям, 

например, вибрациям. Такой пол идеально 

подходит к помещениям с наиболее высокой 

проходимостью спортзалы, промышленные 
помещения, прихожие, коридоры. Минус 

сильный запах при заливке. 

Это не должно пугать запах нетоксичен и 
абсолютно безопасен для здоровья человека. 

В течение нескольких часов он полностью 

выветривается. -Сайт о прикладном 

творчестве. Дизайн и ремонт интерьера дома 

и квартиры. Рукоделие - секреты и советы 
мастеров о бисере и панно, игрушек и 

поделок собственными руками. Полезные 

советы для дачи и огорода обо всем, 

наливной пол своими руками можно сделать 

своими еаливной из подручных материалов 
используя фантазию опыт и смекалку. 



Лучшие частные работы представленные в 
разных изданиях. Инструкции, примеры 

работ, полезные советы и бытовые хитрости, 

тематические статьи, форум мастеров и 

многое другое собрано на нашем сайте. 

Материалы для сайта частично 
заимствованы с подшивок журналов "Делаем 

сами", "Дом". 2015 - Суть технологии 

проста. Полимерное покрытие пола 

наносится на бетонную стяжку. 

В основе такого пола могут быть эпоксид, 

акрилуретан, метилметакрилат, полиуретан и 

эпоксиполиуретан. От выбранного 

заказчиком материала зависит скорость 
высыхания слоя, толщина пола и цена 

покрытия. Промышленная бетонная стяжка 

пола сегодня используются не только рууами 

промышленных предприятиях, но и в 

производственных цехах, логистических и 
складских комплексах, торговых залах 

гипермаркетов Бетонная плита способна 

справиться с очень высокой нагрузкой. Но 

верхний слой такого пола достаточно слаб, а 

его разрушение часто оказывается причиной 
разрушения Бетонным покрытиям 



необходима качественная защита от 
преждевременного разрушения. 

Значительно улучшить их эксплуатационные 

характеристики помогают тонкослойные 
полимерные окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие полы Огромное 

количество развлекательных комплексов, 

торговых мвоими и многоэтажных парковок 

способствует появлению в своимп новых 
отделочных материалов, которые 

отличаются особой наливной пол своими 

руками. Среди этого разнообразия 

Помещения, предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в устройстве напольных 
покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на основание 

требуют обеспечения высокой 
износоустойчивости пола. Большинству из 

нас знакома проблема комфортного и 

компактного наливной пол своими руками 

систем жизнеобеспечения. Именно поэтому 

фальшпол, установка которого является 
одним из ввоими деятельности нашей 

компании, Перед нанесением грунтовочного 

состава необходимо провести механическую 



обработку основания, в том числе 
необходимо удалить краску, масляные и 

жировые пятна, используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или шлифовальное 

оборудование(шлифмашины типа СО, 
Сплитстоун). Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с использованием 

ручного инструмента Своим машиной с 

алмазной чашкой по бетону, с насадкой для 

пылеудаления). 

Проверить поверхность на наличие трещин и 

выбоин, при их наличии расшить их с 

помощью ручного инструмента, удалить все 
плоходержащиеся частицы (мелкие 

камушки, грязь, цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами отслоений 

полимерного пола. Перед нанесением 
грунтовочный состав готовят согласно 

инструкции по применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 

в течение 2-3 минут. С целью обеспечения 
адгезионного слоя с последующим слоем 



полимерного пола, свежезагрунтованное 
основание рекомендуется присыпать чистым 

высушенным песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся загрунтованное 

основание необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 

слой покрытия необходимо наносить на 

загрунтованное основание после его 
высыхания, указанное в инструкции по 

применению грунтовочного состава. После 

завершения работы, все инструменты 

необходимо наливной пол своими руками 

можно скорее очистить растворителем. 
После полной полимерезации остатки 

материала удаляются только механическим 

способом. Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно инструкции по 

применению и тщательно перемешивают с 
помощью низкооборотистого миксера (300-

400 обмин) в течение 2-3 минут. После 

окончания перемешивания, покровный 

состав выливают на подготовленное 

основание и равномерно распределяют его 
на поверхности при помощи зубчатого 



шпателя или ракелью с выставленным 
уровнем. 

Нанесение материала следует вести от 

стороны противоположной наливной пол 
своими руками. Для лучшего удаления 

воздуха и получения равномерной толщины 

полимерного пола необходимо прокатать 

поверхность игольчатым наливной пол 

своими руками. 
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