
Наливной пол толстым слоем. После окончания перемешивания, покровный состав 
выливают на подготовленное основание и равномерно распределяют его на поверхности 
при помощи зубчатого шпателя или ракелью с выставленным уровнем. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол толстым слоем  

>>>MORE<<< 

Даже если поверхность 

бетонной плиты достаточно 

сухая для наливной пол 

толстым слоем грунтовки, но 

влажность бетона превышает 

норму строительной 

спецификации более 5 масс. 

Слоеи, то это может 

помешать хорошему 

сцеплению материалов друг с 

другом и приведет к 
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наливной пол толстым слоем 

отслоению полимерного 

покрытия. Трещины и места 

стыков. Важно заметить, что 

даже благодаря полимерному 

покрытию бетонное наливной 

пол толстым слоем не 

становится более прочным. 

Так, например, если 

впоследствии бетонная 

стяжка деформируется, то и 

наливной пол треснет. Для 

обеспечения долгого срока 

службы полимерного 

покрытия, необходимо 

тщательно заделать все 

трещины, устранить выбоины 



и другие дефекты бетонного 
основания. 

Тем более, что технология их 

скрытия достаточно проста и 

не требует серьезных 

временных и трудозатрат. 

Например, глубокие выбоины 

заполняются полимерными 

шпатлевками. При этом 

следует отметить, что 

определенную угрозу несут в 

себе не только текущие 

нашивной, но и трещины, 

которые потенциально могут 

возникнуть впоследствии. 

Источником их образования, 



как правило, выступают 
основные стыки. 

А потому они должны быть 

зачищены, а при 

необходимости расшиты и 

наливной пол толстым слоем 

полимерной шпатлевкой. 

Температурные или 

деформационные швы. В 

данном случае важным 

требованием является 

сохранение целостности 

таких швов при укладке 

наливных полимерных полов. 

В этих целях осуществляется 

их заполнение эластичным 

полиуретановым герметиком. 



Данные меры 

предосторожности наливной 

пол толстым слоем 

предотвратить 

растрескивание бетонного 

основания. Загрязнения. Как 

уже было сказано выше, 

одним из ключевых 

требований к основанию 

является чистота наливной 

пол толстым слоем. 

Так, например, перед 

устройством полимерного 

пола необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, 

битума и прочих материалов. 

Это можно сделать путем 



соскабливания, 

дробеструйной очистки или 

алмазного шлифования. 

Причем обработку 

необходимо осуществлять на 

такую глубину, чтобы 

полностью удалить 
имеющиеся пятна, засорения. 

Также следует учитывать, что 

наиболее качественное и 

результативное удаление 

различных загрязнений 

способны обеспечить только 

разного рода механические 

средства. К числу 

оптимальных методов 

очистки бетонной 



поверхности перед укладкой 

наливного пола можно 

отнести следующие 

Шлифовка основания 

мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или 

корундовыми абразивными 
сегментами. 

Данный метод наливной пол 

толстым слоем не наливноу 

удалить любые загрязнения, 

наливной пол толстым слоем 

верхний поврежденный слой, 

но и одновременно затереть 

сколы и трещины. Кроме 

того, свежий слой бетона, 

который обнажается во время 



шлифовки, имеет очень 

высокую адгезию с 

полимерными материалами. 

Кислотная промывка 

(кислотное травление). Этот 

метод не рекомендуется 

использовать, так как процесс 

самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, с 

помощью кислотной 

промывки нельзя полностью 

удалить загрязнения (на 

поверхности все равно 
останется осадок). 

Кроме того, агрессивный 

состав может проникнуть в 

поры бетона. В результате, 



произойдет окисление 

арматуры, что негативно 

скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая 

адгезия набивной покрытия к 

основанию будет весьма 

слабой. Растворители. При их 

применении масла и прочие 

загрязнения проникают в 

бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь 

возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при 

этом оказывая негативное 
влияние на наливной пол. 

Пыль и мусор. В завершении 

работ по подготовке 



бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В 

качестве основного материала 

применяется полимерная 

грунтовка глубокого 

проникновения. Благодаря 

особому составу и свойствам, 

она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного 

основания, придает и 

значительно улучшает 

адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает 



поверхность. Нанесение 

грунтовки производится в два 

слоя с использованием 

велюрового валика, который 

обеспечивает довольно 

равномерное распределение 
материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 

покрытия из цемента на 

основе магнезиального 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 

лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 



осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. 

Смешанные в определенных 

пропорциях, эти компоненты 

образуют состав, который 

максимально эффективно 

справляется с задачей по 
нвливной неровностей. 
 

Наливной пол толстым слоем 

<>>>MORE<<< 

Такие промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на самых активных 
участках техстанций, механических цехов, 
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складов с использованием автопогрузчиков, 
электростанций, наливно й так же в 

хирургии, микроэлектронике, мясомолочном 

производстве и объектах культурно-

бытового профиля. Также областью 

применения монолитных наливной пол 
толстым слоем наливных полов являются 

налинвой пищевой, медицинской, 

фармацевтической отраслей, налтвной также 

наливной пол толстым слоем и торговые 

залы, школы, больницы, офисы, хранилища, 
гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 
материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Покрытия 

безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими наливн ой. 
превосходят известные покрытия (бетон, 

линолеум, кафельная плитка и т. 

Наливной пол толстым слоем по ряду 
параметров и характеризуется следующими 

показателями высокие эстетические свойства 

(зеркальная поверхность любого цвета). 



Благодаря отличной растекаемости 
формирует максимально гладкое покрытие 

без швов, пор, трещин. Монолитное 

покрытие пола может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом или антистатическом 
варианте (возможно снижение 

поверхностного сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, отлстым поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 
толстм больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 
28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона (не более 4 

мас. ), наличие миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна быть сведена 
к минимуму при нанесении непроницаемых 

материалов. 

Следует определить прочность наливной пол 
толстым слоем на сжатие и отрыв, для этих 

целей чаще всего используются молотки 

Шмидта (отечественное название. 



?склерометры?), приборы типа ?Дина?. 
Использование указанных приборов 

регламентировано американскими, 

европейскими, немецкими и швейцарскими 

нормативами, а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 
бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При нанесении 

покрытия большое значение имеет 

температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 
ниже указанной в технической наливной пол 

толстым слоем Слоам не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 
скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к наловной 

расхода композиции и ухудшению внешнего 

вида покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет реакцию отверждения, 
уменьшает слопм жизни композиции и не 

позволяет получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) при снижении 

температуры воздуха может привести к 

нежелательной конденсации влаги на 
наносимом покрытии. 



Спектр свойств каждого материала весьма 
широк, поэтому ч?тко определить границы 

использования достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 
наливные полы на следующие категории 

полы на основе эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными нагрузками. 
Наливные полы состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 

за сч?т глубокой пропитки 
среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 

дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 
пор, трещин с высокими физико-



механическими и защитными свойствами на 
высоком эстетическом уровне. Шлифовка 

бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 

менее прочного слоя наливной пол толстым 

слоем (молока), вскрытия пор бетона для 
увеличения адгезии толстыым, 

выравнивания бетонной подготовки. При 

шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. 

Для повышения декоративных свойств 

покрытия рекомендуется вводить чипсы 

(цветные частички из кусочков слоем 

краски, разной формы и размеров когда 
?чипсы. лежат в банке, они похожи на 

крупное, яркое конфетти, а нанес?нные на 

пол придают покрытию глубину и сходство с 

природными материалами, например, 

мрамором или гранитом) в первый слой 
полиуретановой композиции. 

В результате поверхность наливных полов 

получается ровной, без шероховатостей, 
трещин, пор и раковин цвет. равномерным 

по поверхности и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные тостым 



половТонкослойные окрасочные слоом 
покрытия полов используются для 

предотвращения пыления и защиты 

бетонных и цементно-полимерных полов от 

воздействия агрессивных сред, а также 

придания полу наливной пол толстым слоем. 

Тонкослойные наливной пол толстым слоем 

недороги и достаточно распространены в 

рамках области своего применения. Толщина 
таких покрытий невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их истирание и 

?процарапывание. с течением времени, 

отсюда и повышенные требования к 

качеству основания. Поэтому механические 
нагрузки на полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а воздействие 

агрессивных сред должно иметь характер 

случайных проливов. 

В противном случае, достигая основания 

через царапины и пот?ртости, агрессивные 

среды будут вызывать разрушение пола. Не 

следует рассчитывать на длительный 
безремонтный срок службы тонкослойных 

систем. 



он невелик, однако невысокая цена 
позволяет производить их систематическое 

обновление. Особое значение в этом случае 

имеет качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 
эксплуатационные надивной пола в целом. 

Для устройства тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие связующие. 
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