
Наливной пол тонкий. 2015 г. Завершен первый этап устройства бетонного пола с 
полимерным покрытием на объекте "РусБизнесАвто" в Подольском районе МО. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол тонкий  

>>>MORE<<< 

Как сделать такой пол своими 

руками и не напороться на 

несколько распространенных 

ошибок разберем в этой 

статье. Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

компонентами. В основе 
лежит полимер. 

Это может быть эпоксидная 

смола, полиуретан, 
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метилметаакрил итп. К 

основе добавляются еще два-

три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, наливеой и 

наливной пол тонкий. В 

зависимости от условий рол и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. При 

нанесении данного покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 
наливных полов. 

Первое, что нужно сделать, 

это подготовить поверхность. 

Как правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 



основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от наливной пол тонкий и 

мусора. Все щели и трещины 

тщательно заделываются. 

Основание нужно 

хорошенько просушить. В 

промышленных условиях 

наливной пол тонкий делают 

с помощью вакуумной сушки. 

Теперь можно приступать 

непосредственно к наливной 

пол тонкий смеси. 



Подготовьте все 
необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте наливной пол 

тонкий до минимум 10 

градусов Цельсия. Именно 

тонкиы температуру 

основания рекомендую 

большинство 

производителей. Смешивание 

компонентов наливной пол 

тонкий пола желательно 

проводить с использованием 

миксера или насадки на 

дрель. Полимерное покрытие 



после смешивания очень 

быстро начинает застывать, 

поэтому само смешивание 

проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо 

сразу выливать на основание. 

Есть еще один п ол при 
смешивании. 

Дело в том, что в этот момент 

происходит химическая 

реакция компонентов смеси. 

И происходит она с 

выделением тепла. Поэтому 

крайне желательно емкость в 

которой смешивается состав 

поместить в другую, 

заполненную опл водой. Это 



даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

наливной пол тонкий, 

необходимо исключить 

сквозняки и перепады 

температуры. Иначе верхний 

полимерный слой может 

схватится раньше основной 

массы и тогда на покрытии 

получатся трещины. 

Впрочем, если после заливки 

у вас все таки будут дефекты 

покрытия их легко исправить 
с помощью того же состава. 



Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. 

Готовая смесь распределяется 

по поверхности налианой 

действием силы тяжести. 

Обычно заливку ведут 

полосами. С налитой смеси 

выгоняется воздух с 

помощью аэратора. В 

простейшем случае это валик 

с вбитыми в ппол гвоздями 

без шляпок (на фото снизу). 

Перемещаться по еще не 

застывшей смеси можно с 

помощью специальной обуви, 

но в домашних условиях 



можно использовать 

подошвы-аэраторы для 

газона. Вдоль стен 

необходимо сделать 

температурный шов. Его в 

дальнейшем заполняют 

герметиком и закрывают 

плинтусом. Чтобы не 

возиться с установкой 

микроопалубки под шов, 

можно использовать 

закладные элементы с 
нанесенной на них смазкой. 

Если вы наливной пол тонкий 

заливать полимерные 

самовыравнивающиеся полы 

в квартире в виде крупной 



разноцветной мозаики, то в 

качестве разделителя можно 

использовать тонкие 

пластиковые полосы. Их 

необходимо разместить до 

начала работы в по л картой 
заливки. 
 

Наливной пол тонкий 

<>>>MORE<<< 

Толщина 1-5мм. Полиуретановое покрытие с 

песком можно наносить при температуре от 

минус 30С.эпоксидноеВысокопрочный 
наливной пол тонкий полимерный пол 

кварцевым наполнением. Более 100 

наливной пол тонкий ООО ТэоХим в России 

и за рубежом ежедневно применяют 

материалы Элакор для устройства 
полимерных полов самого разного 

назначения. 
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Если отдельный клиент применил материалы 
Элакор, и у него что-то не получилось, он 

может и не сообщить об этом. Тонеий 

представитель всегда сообщит о недостатках 

материала или технологии ему работать и 

завтра. Такой постоянный и коллективный 
опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства материалов и 

технологии полимерных полов Нали вной и 

сделать их эффективными и экономически 

выгодными. Если технологии отработаны, а 
материалы оптимизированы - не составляет 

труда предложить Вам лучшее соотношение 

ценакачество. Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с полимерными полами 

других производителей. 

Работать можно круглый год, а значит 

обеспечить выполнение объекта независимо 

от времени года, исключить простой рабочих 
бригад в зимний период и нкливной. - 

Двухкомпонентные материалы имеют 

ограниченное время жизни, обычно от 30 до 

60мин. За это время их необходимо 

выработать нанести на поверхность. По мере 
выработки такие материалы густеют, что 



очень неудобно, особенно при нанесении 
окрасочных покрытий. Если Вы наливной 

пол тонкий успели выработать материал, 

оставшийся придется выбросить. 

Если для определенного участка Вы 

замешали материала больше чем нужно, 

оставшийся материал придется выбросить. 

Этот фактор позволяет применять на таких 

объектах цветные наливной пол тонкий полы 
окрасочного типа, толщина которых 

составляет всего 200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные полы прослужат 

8-12лет до полного истирания цветного слоя. 

И не нужно забывать, что под цветным 

слоем есть слой пропитки, которая 

обеспечивает полную защиту бетона. 
Тонкослойные покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым песком и тем более 

наливных полов, а значит применение таких 

покрытий на промышленных объектах 

экономически целесообразно. Пропитка 
бетона (она же грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор защиты бетона. 



Наливной пол тонкий глубже пропитан 
бетон, тем лучше (естественно, в разумных 

пределах). Хорошая, прочная пропитка 

дополнительно связывает - склеивает песок и 

щебень в бетоне, тем самым упрочняет бетон 

и препятствует вырыванию наливной пол 
тонкий и щебня при точечных и сдирающих 

нагрузках. 

Упрочненный верхний слой бетона 
обеспечивает распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка защищает 

бетон от контакта агрессивными 

веществами, например, с углекислым газом 

воздуха, который вызывает углекислотную 
коррозию и разрушение бетона. Эти и 

многие другие замечательные свойства 

пропиток Элакор обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и долговечность. 

Основной показатель прочности наливной 

пол тонкий на разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий Элакор на разрыв 

составляет 60-70Мпа, что подтверждено 
испытаниями независимых аттестованных 

лабораторий. Очень важно, что при высокой 

прочности полиуретановые полы и покрытия 



сохраняют эластичность (относительное 
удлинение 12-20 и более). 

Это напрямую влияет на износостойкость 

делает её очень высокой. Эластичная 
поверхность как бы уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая поверхность 

царапается. И, конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт возможность их 

применения в условиях вибрации, 
деформации полл т. При устройстве 

полимерных полов, которые работают в 

условиях вибрационных нагрузок или 

наносятся на поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться и т. Основное 
это высокая адгезия (прилипание, 

склеивание) к нливной, доломиту, корунду и 

другим наливной пол тонкий, которые 

применяются для устройства наполненных 

полимерных полов. Пусть эпоксидные 
материалы уступают полиуретановым по 

износостойкости. 
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