
Обеспыливание бетонного пола. План строения характеризуется уступчатой либо же 
прямоугольной формой. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Обеспыливание бетонного 

пола  

>>>MORE<<< 

При ремонте или 

строительстве любого 

помещения, пожалуй, одним 

из самых важных решений 

является правильный выбор 

материалов для устройства 

полов. Хотелось бы, 

обеспыливание бетонного 

пола полы были красивые и 

прочные, да и лёгкие в 
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уборке. Конечно же, бетонная 

стяжка, сколь хорошей она 

бы ни была, в большинстве 

случаев не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. 

В этом случае используются 

самовыравнивающиеся 

полимерные наливные полы. 

Под термин полимерные 

подпадает целый ряд 

материалов, которые сейчас 

предлагают многие фирмы 3. 

Наливные полы могут 

применяться в любых 

помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 



залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы заказчика к полам - 

износостойкость, 

обеспыливание бетонного 

пола химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 

резким перепадам 

температур, сопротивление 

скольжению. В диапазон 

материалов для устройства 



наливных полов входят от 

тонких пропитывающих 

составов, обеспечивающих 

защиту от пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 
значительным нагрузкам. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и обеспыливание бетонного 

пола. поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 

Обеспыливание бетонного 



пола Ом). Для успешного 

выполнения работ по 

устройству наливных полов 

необходима качественная 

подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. п.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые 

мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона 

обеспыливание бетонного 

пола сжатие и отрыв, для этих 

целей используются 



специальные приборы. Если 

основание бетонное, то его 

возраст должен быть не 

обеспыливание бетонного 

пола 28 суток и обладать 

проектной несущей 

обеспыливание бетонного 
пола. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 



являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. 



При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 
технической документации. 
 

Обеспыливание бетонного 

пола 

<>>>MORE<<< 

Таким образом, нижний слой выполняется из 
полимерной композиции с модулем 

упругости более низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря чему 
обеспечивается высокая трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его демпфирующее 

действие при механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение этого вопроса и 

практическая апробация двух- 
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обеспыливание бетонного пола трехслойной 
конструкции пола на основе композиций 

полимерных модифицированных 

эпоксидных марки МЭП показали, что такой 

нижний слой выравнивает механическую 

нагрузку от эксплуатационных воздействий, 
воспринимаемых верхним слоем, и 

основание, чаще всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, цементно-песчаная 

стяжки), не испытывает напряжений, 

превышающих его предел прочности. 

Установлено соотношение модулей 

упругости верхнего и нижнего слоев 

полимерного покрытия, при котором 
сохраняется монолитность конструкции пола 

в целом, создается достаточный барьер для 

передачи напряжений к бетонному 

основанию, т. 

обеспечивается равновесие системы 

полимерное покрытие бетонное основание. 

Безусловно, устройство многослойной 

конструкции полимерного пола удлиняет 
сроки производства работ, что особенно 

существенно при ремонтах покрытий 

обеспыливание бетонного пола не 



действующих предприятиях, когда все 
нужно сделать в один обеспыливание 

бетонного пола и за выходные В такие 

сжатые сроки можно решить только 

сиюминутную задачу. Но при реконструкции 

предприятий и строительстве новых 
необходимо применять конструктивные 

решения полимерных полов, 

обеспечивающие их долговечность. 

КуценокВ. Федорова, О. Обеспыливание 

бетонного пола. Фаговский, Ю. Крейдлин 

Пути повышения долговечности покрытий 

полов. Сборник научных трудов 

НИИТЭХИМ Исследования по защите 
металлов от коррозии в химической 

промышленности, М, 1980 Полимеры все 

прочнее входят в нашу жизнь. В США 

полимерные полы составляют до 30 

производственных и общественных 
площадей, в Западной Европе доля и того 

выше - 40. В России до таких показателей 

еще далеко. В прошлом году на долю 

полимеров пришлась лишь одна десятая 

часть от общего объема выполненных работ 
(от обеспыливание бетонного пола площади 



уложенных полов), что составляет 6-7 млн 
м2 полимерных покрытий в год. 

Большую часть рынка - 76 - занимают сухие 

ровнители, еще 14 - бетонные полы с 
упрочненным верхним слоем. Тем не менее, 

специалисты отмечают, что производство 

полимерных составов для полов - одна из 

самых перспективных отраслей. Сегодня 

компании, работающие в этом сегменте, 
уверены в развитии положительных 

сценариев. Кризис внес существенные 

коррективы в ситуацию на рынке 

промышленных полимерных полов. Многим 

компаниям пришлось пересмотреть свои 
планы и принципы ведения бизнеса, снизив 

рекламную активность, сократив количество 

сотрудников и кадровые бюджеты. 

О том, что рынок полимерных покрытий для 

пола жестко привязан к строительной 

отрасли, говорит и тот факт, что более трети 

объема потребления полиуретановых 

покрытий приходится на Москву и 
Московскую область, где также 

наблюдаются большие объемы нежилого 

строительства здесь возводятся около 30 



нежилых зданий, построенных в стране. 
Среди обеспыливание бетонного пола 

причин маркетологи называют близость 

производственной базы предприятия, 

выпускающие полимеры для полов, также 

расположены в этом регионе, что облегчает 
сбыт продукции и увеличивает 

обеспыливание бетонного пола на рынок. 

Отдельно большинством производителей 
выпускаются линейки окрашенных и 

декоративных компаундов для полов. 

Потребителями востребованы полимерные 

полы с самыми различными свойствами. 

Полимерные покрытия являются 

оптимальными для устройства 

промышленных полов. Они способны 

выдерживать значительные механические 
нагрузки, проявляют устойчивость к 

воздействию кислотной и щелочной среды. 

Промышленные полимерные полы быстро 

набирают прочность. За ними легко 

ухаживать, так как покрытие не собирает 
пыль. Например, жёстко-эластичная система, 

конструкция, в которой лицевой слой 

наливной состав, в основе его 



полиуретановые смолы. Особыми 
обеспыливание бетонного пола являются 

стойкость к перепадам температур, 

обеспыливание бетонного пола ровную 

поверхность, износоустойчив и гигиеничен. 

Системы полимерных полов решают 

проблемы напольных покрытий в 

химической промышленности. Они 

устойчивы к 50 молочной и уксусной 
кислотам, 20 соляной и 40 серной кислоте, а 

также и к другим кислым и щелочным 

средам. Им не может причинить вред 

дизельное топливо, хлорид натрия, аммиак, 

гидрооксид натрия, цементная суспензия и 
многое другое. Наконец, полимерные полы 

предоставляют широкие дизайнерские 

возможности. По желанию заказчика ведется 

индивидуальный подбор обеспыливание 

бетонного пола, создаваемый смесью 
цветных песков или цветных чипсов. 

Используя гранулы разного размера (от 0,1 

до 8 мм) можно создать разнофактурную 

поверхность от зеркально гладкой до ярко 

выраженной обеспыливание бетонного пола 
структуры. 



Для подбора оптимального типа пола нам 
необходимо получить от Вас 

дополнительную информацию об условиях 

эксплуатации, существующем основании 

пола обеспыливание бетонного пола другое. 

Свяжитесь с нами по телефону либо 
обеспыливание бетонного пола заявку для 

звонка Вам нашего менеджера. 

Полимерные полы преимущественно 
используются в промышленных 

производственных помещениях, где 

покрытие должно выдерживать большие 

нагрузки и воздействие химических веществ, 

а также быть беспыльным. 
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