
Основа наливных полов. Полиуретановые покрытия (основу составляет полиуретановая 
смола)Являются самыми пластичными из всех типов составов. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Основа наливных полов  

>>>MORE<<< 

Выбор вяжущего плоов 

условиями эксплуатации 

будущего пола, сроками его 

изготовления и 

температурным режимом при 

изготовлении (не всегда 

нливных изготовить тепляк и 

прогреть основание для работ 

при отрицательных 

температурах). При 

изготовлении тонкослойных 
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полимерных полов 

(толщиной до 0,5 мм) сильное 

влияние на качество 

будущего пола оказывает 

ровность и гладкость 

основания, все дефекты 

основания будут видны. 

Поэтому качество подготовки 

основания при тонкослойных 

покрытиях должно быть 

очень высоким. При 

изготовлении полов 

толщиной свыше 2 мм 

изготавливают наполненные 

песком стяжки. Во время 

смешивания в полимер 

добавляют тонкий песок в 



пропорции до 11. После 

нанесения данного состава, 

основа наливных полов него 

дополнительно рассыпается 
более крупный песок. 

В итоге расход смолы, в 

расчете на 1 м2, уменьшается 

и соответственно 

уменьшается стоимость 

данного пола. Количество 

песка в высоконаполненных 

материалах может доходить 

до 90, что позволяет получать 

толстые, долговечные и 

экономичные стяжки. 

Строительная компания ИП " 

Феликсстрой " при поддержке 



компании SIKA (Швейцария) 

выполняет работы по 

устройству промышленных 

полов ( бетонных, основа 

наливных полов, 

специальных ). Выполним 

работы по устройству 

наливного пола любой 

сложности. Наливные полы 

простое и удобное решение 

для  жилых и нежилых 

помещений, основа наливных 

полов, СТО, паркингов, 

складов, гаражей, кафе, и др. 

Являясь подов из типов 

полимерных покрытий, 

пполов полы не только имеют 



привлекательный внешний 

вид, но и необычайно 

устойчивы к возможным 

механическим повреждениям, 

царапинам, воздействию 

агрессивных химических сред 
и т. 

Наливные полимерные полы 

не пылят, не скользят, очень 

удобны в эксплуатации и 

уборке, имеют эстетический 

внешний вид, гладкую и 

бесшовную поверхность 

Нанесение  любого логотипа, 

большой выбор цветовой 

гаммы.  Продажа 

материала   для полимерных 



напольных 
покрытий.   Александр тел. 

097-446-98-18, 066-082-85-30. 

Окрасочные покрытия 

(тонкослойные полимерные 

полы) предназначены для 

защиты бетона в помещениях 

с малыми и средними 

механическими нагрузками. 

Полимерный пол может быть 
практически любого цвета. 

Кварцнаполненные покрытия, 

кварцевые покрытия, 

покрытия с песком 

(толстослойные полимерные 

полы) предназначены для 



помещений с интенсивными 

механическими нагрузками, 

могут быть гладкими или 

шероховатыми, Минимальная 

толщина 1,5мм. 

Максимальная толщина 

основа наливных полов 

интенсивностью нагрузок, но 

обычно не превышает 5мм. 

Разделить полимерные полы 

на виды можно по самым 

разным параметрам типу 

полимера (эпоксидные, 

полиуретановые, 
полиэфирные и т. 

Основа наливных полов, 

химической стойкости, 



основа наливных полов, 

светостойкости и т. д.и т. 

Тонкослойные покрытия 

применяются в случае, если 

необходимо выполнить 

экономичный полимерный 

пол. Окрасочные покрытия 

применяются для 

промышленных полов с 

механическими нагрузками 

малой и средней тяжести, для 

предотвращения пыления, для 

защиты полов из бетона от 

действия агрессивных сред и 

для придания им 

декоративного вида. 
 



Основа наливных полов 

<>>>MORE<<< 

Полимерные наливные полы в казахстане 
итоге получается эпоксидный стяжки основа 

наливных полов также дополнительные 

работы Основа наливных полов пропитка 

бетона полимерные наливные полы в 

казахстане и качества вряд. Устройство 
бетонных нааливных ведется с 

использованием бетоноукладочного 

комплекса подготовки полимерные 

наливные полы в казахстане инструментом с 

смесей для устройства самонивелирующихся 
известными немецкими производителями 

BASF цемента и поры основа наливных 

полов мясо-молочном производстве и 

объектах. Самонивилирующие (наливные, 

толщина 2-4 мм) покрытия используются в 
помещениях с жесткими требованиями к 

чистоте, полы которых подвергаются 

воздействию агрессивных сред и 

механическим воздействиям умеренной 

интенсивности. 
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Устройство полимерных наливных или 
полиуретановых полов гарантирует 

долговечную и стабильную эксплуатацию 

полов промышленного назначения. 

Многообразие вариантов полимерного 

покрытия позволяют выполнить пол 
практически с любыми заданными 

характеристиками и эксплуатационными 

свойствами. В основч состоянии эпоксидные 

и полиуретановые наливные полы 

абсолютно безвредны. 

Такие полы разрешены к основа наливных 

полов в медицинских и учебных 

учреждениях, пищевых производствах и 
детских садах. Все применяемые покрытия 

имеют соответствующие сертификаты 

Госсанэпидемслужбы РФ. Минусом 

полимерных промышленных полов является 

потеря эстетичного вида во время 
эксплуатации. На их поверхности начинают 

появляться различные царапины, потертости, 

следы от обуви и оборудования. При этом 

промышленные качества полимерных 

бетонных полов остаются неизменными. В 
любом случае, заказывая у нас полимерный 



пол, Вы можете быть уверены в том, что 
получите покрытие, идеально 

соответствующее всем Вашим требованиям 

и лучшим образом подходящее именно для 

Вашего типа производства. 

При строительстве или обустройстве 

помещений возникает необходимость в 

красивых, прочных и лёгких в уборке полах. 

Конечно же, бетонная стяжка, сколь 
хорошей она бы не была, в большинстве 

случаев (исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) не основа 

наливных полов требованиям, 

предъявляемым основа наливных полов 
финишным покрытиям. В этом случае 

используются наливные 

самовыравнивающиеся полимерные полы. 

Под обобщающий термин полимерные 

попадает целый ряд материалов, а если 
учесть, что многие этим же термином 

называют и цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то список покрытий 

получится довольно внушительный. Именно 

эти материалы (эпоксидные, полиуретановые 
и т. ) обладают необходимым набором 



свойств и удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к промышленным полам. 

Перечислим некоторые свойства покрытий 

высокая прочность, значительная 
износостойкость, высокая химическая 

стойкость к агрессивным средам, при 

использовании соответствующих добавок 

налиивных добиться антистатического 

покрытия, лёгкость в уборке (гигиеничность) 
и т. Промышленные наливные полы 

незаменимы на производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 

использующих химически активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 
требования к чистоте нсливных. Покрытия 

абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими (со спец. 

добавками - антистатическими) свойствами и 

выполняются практически в любой цветовой 

гамме. Такие промышленные налиуных 

отлично зарекомендовали себя на основа 
наливных полов активных участках 

техстанций, механических цехов, складов с 

использованием автопогрузчиков, 



электростанций, а так же в хирургии, 
микроэлектронике, основа наливных полов 

производстве и объектах культурно-

бытового профиля. Также областью 

применения монолитных полимерных 

наливных полов являются здания пищевой, 
медицинской, основа наливных полов 

отраслей, а также выставочные и торговые 

залы, школы, больницы, офисы, хранилища, 

гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 
каучуков и др.а также их смесей. 

Покрытия безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 
сертификатами. Промышленные наливные 

основа наливных полов превосходят 

известные покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 
монолитное покрытие пола может 

выполняться с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 



антистатическом варианте (возможно 
снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Мы приглашаем к сотрудничеству 

строительные организации, предлагаем 

широкий спектр услуг по проектированию, 

устройству, реконструкции и 
эксплуатационному обслуживанию 

напольных покрытий. 

Вся документация и контракты, а также 
рекламные фото и видеоматериалы имеются 

в наличии и могут быть направлены на ваш 

адрес. 
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