
Пленочный теплый пол под ламинат. Вопросов. Будем рады сотрудничеству. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Пленочный теплый пол под 

ламинат  

>>>MORE<<< 

Данный вид полов, в 

основном, применятся в 

закрытых помещениях, где 

имеются повышенные 

требования устойчивости к 

химическим и механическим 

нагрузкам, в помещениях с 

пленочный теплый пол под 

ламинат влажностью. Также в 

помещениях, где наряду с 
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перечисленными условиями, 

требуется обеспечение 

санитарно-гигиенических 

норм, антистатических 

свойств, декоративных 

свойств. 

Это могут быть здания 

жилого и общественного 

назначения, пищевые 

производства, медицинские 

учреждения, спортивные 

площадки, гаражи и 

парковки. Используя при 

устройстве полиуретанового 

пола цветных частичек 

акриловой краски разной 

формы и размеров (чипсов), 



можно создавать 

оригинальные декоративные 

эффекты и получить 

покрытие сходное с 

природными материалами 

(мрамором, гранитом). 

Полиуретановые полы 

превосходят любые другие 

покрытия по показателям 

эластичности и ударной 

прочности, однако этот тип 

покрытия имеет низкий 

показатель противостояния 

влияниям агрессивных сред. 

Благодаря наличию 

шероховатой поверхности и 

хорошему эстетичному виду, 



полы на метилметакрилатной 

основе являются 

оптимальным вариантом 

полов для объектов пищевой 

и фармацевтической 

промышленности. 

Следует отметить, что 

метилметакрилатные полы 

являются не только прочным, 

но и довольно легким 

покрытием, и это делает их 

незаменимыми в устройствах 

на объектах, где конструкция 

не рассчитана на большую 

нагрузку. Пленочный теплый 

пол под ламинат 

производстве 



метилметакрилатного пола 

следует учесть ряд 

особенностей, это 

относительная сложность 

укладки, из-за быстрого 

высыхания пола и сильный 

запах при производстве 

работ. Поэтому при 

проведении работ в 

помещении, необходимо 

принять все меры 

предосторожности, что бы 

исключить воздействие на 

людей в процессе укладки 

вредных химических веществ. 

После полного отвердевания 

прекращается выделение 



вредных веществ, и полы 

становятся абсолютно 
безопасными для человека. 

Преимуществом 

полимерцементных полов 

является отсутствие усадки и 

возможность наносить на 

мокрые бетонные основания, 

с наличием пленочный 

теплый пол под ламинат 

неровностей и трещин без 

дополнительной подготовки 

основания. Такие полу 

актуальны для помещений, в 

которых нет возможности 

изготовить новую бетонную 

стяжку и для помещений, где 



необходимо провести ремонт 

существующего бетонного 

покрытия. Наиболее часто 

используются для 

реконструкции старого 

бетонного основания, 

цокольных этажах, подвалах, 

складах, производственных 

цехах, паркингах, и других 

помещениях пленочный 

теплый пол под ламинат 

большой интенсивностью 

движения людей, транспорта, 
оборудования. 

представляют собой 

наливные полы, без швов, 

которые наносятся на 



поверхность бетонного 

основания, для того чтобы его 

выровнять. Если была 

соблюдена вся технология 

работы пленочный теплый 

пол под ламинат пола, тогда 

поверхность пола будет 

гладкой и ровной. Но очень 

часто случается, что в 

помещении повышенная 

влажность, или строители 

совершили какую- либо 

пленочный теплый пол под 

ламинат, или основание для 

полимерного пола было 

неверно подготовлено, тогда 

появляются различные 



дефекты. В результате 

длительной эксплуатации на 

полимерные полы могут 

подвергаться внешним 

воздействиям и в результате 

образуются различные виды 

дефектов, из которых можно 

выделить следующие 

Отслаивание полимерного 

пола может происходить по 

причине его старости, в 

зависимости от толщины пола 

приблизительно он может 

прослужить от 5 до 25 лет, а 

также может отслаиваться в 

зависимости от вида 
покрытия. 



Полимерные полы, которые 

претерпели отслаивание, 

могут быть восстановлены 

следующим образом Этот 

дефект появляется в 

результате воздействия 

повышенной влажности 

бетонного основания, 

которые были ещё до 

полимерного покрытия пола, 

либо уже появилось в 

процессе его использования. 

Ремонтные работы 

полимерного пола при 

данном дефекте происходят 

при помощи того, что 

основание пола высушивают, 



в зависимости от количества 

влаги, которая находится в 

бетонном основании. Другой 

способ устранения данного 

дефекта это при помощи 

заделки устранить дефекты 

полимерного покрытия и в 

результате влага не будет 
попадать в бетон. 

Но самым лучшим способов 

устранения данного дефекта 

является установка 

паропроницаемого покрытия 

на пол.связанные с 

полимерными полами, 

необходимо помнить о 

технике безопасности. Для 



того чтобы приготовить 

специальный полимерный 

раствор обязательно 

использовать защитные очки 

и перчатки. В результате 

всего вышесказанного 

полимерный пол, если 

правильно и качественно 

залить, то будет радовать Вас 

ещё многие года. Но даже 

появление дефектов не 

должно пугать Вас, так как их 

устранение является 

достаточно лёгкой работой. 

Пол такого класса состоит из 

нескольких слоев. Создание 

каждого из них должно 



проводиться в соответствии с 

определенными правилами, в 

противном случае 

характеристики готового 

покрытия могут быть далеки 

от идеальных. 

Для того чтобы обезопасить 

себя от подобных 

неожиданностей, лучше 

пригласить специалистов по 

укладке полимерных полов. 

Это несколько увеличит 

стоимость ремонта, зато вы 

сможете быть уверены в его 

качестве. Ну а в случае 

эконом-варианта с 

самостоятельной укладкой вы 



сможете сэкономить на 

работе, но рискуете нарушить 

предписанную технологию с 

перспективой начать ремонт 

сначала. В данном случае для 

того, чтобы застраховать 

наливные полы от 

повреждения, достаточно 

выключить батареи на время 

высыхания стяжки, плотно 

закрыв окна и двери для 

предотвращения сквозняков. 

Перед тем, как уложить 

базовое покрытие на готовую 

стяжку, ее влажность лучше 

всего пленочный теплый пол 
под ламинат проверить. 



Именно этот этап чаще всего 

пропускают те, кто 

занимается заливкой полов 

самостоятельно. Поставки и 

продажа полов для 

помещений промышленного 

назначения на выгодных для 

российских потребителей 
условиях. 

Мы напрямую сотрудничаем 

с крупнейшими 

строительными 

организациями, которые 

укладывают полимерные 

полы на предприятиях. Есть 

среди наших партнеров и 

торговые компании. На 



любой промышленный пол 

цена минимальна мы не 

делаем наценок. Техническое 

сопровождение работ, 

связанных с обустройством 

покрытий на предприятиях. 

Мы не просто продаем полы 

мы несем ответственность за 

их качество и конечный 

продукт, а потому 

предоставляем комплексную 

помощь на всех этапах 

обустройства и эксплуатации. 

Задать все интересующие вас 

вопросы, которые касаются 

покрытий или условий 

сотрудничества, заказать 



наливные полимерные полы и 

другую продукцию вы 

сможете по телефонам 7 (495) 

721-7986, 7 (499) 623-5275, а 

также по почте Отделочные 

материалы для зданий 

выбираются исходя из 

конечного предназначения 

отдельных помещений 

промышленные, спортивные, 

торговые, офисные или 
жилые. 

Но вне зависимости от 

предназначения здания, 

максимальное внимание 

должно быть уделено 
финишной отделке пола. 



 

Пленочный теплый пол под 

ламинат 

<>>>MORE<<< 

Этот фактор позволяет применять на таких 
объектах цветные полимерные полы 

окрасочного типа, толщина которых 

составляет всего 200-250мкм. Простая 
арифметика 200258, 2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные полы пленочный 

теплый пол под ламинат 8-12лет до полного 

истирания цветного слоя. И не нужно 

забывать, что под цветным слоем есть слой 
пропитки, которая обеспечивает полную 

защиту бетона. Тонкослойные покрытия 

гораздо дешевле покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных полов, а значит 

применение таких покрытий на 
промышленных объектах экономически 

целесообразно. 

Пропитка бетона (она же грунтовка) 
оаминат, ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже пропитан бетон, 

тем лучше (естественно, в разумных 
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пределах). Хорошая, прочная пропитка 
дополнительно связывает - склеивает песок и 

щебень терлый бетоне, тем планочный 

упрочняет бетон и препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных и сдирающих 

нагрузках. Упрочненный верхний слой 
бетона обеспечивает распределение 

точечных и ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от контакта агрессивными 

веществами, например, с углекислым газом 

воздуха, который вызывает углекислотную 
коррозию и разрушение бетона. 

Эти и многие другие замечательные свойства 

пропиток Элакор обеспечивают полимерным 
полам высокую стойкость и долговечность. 

Основной показатель прочности прочность 

на разрыв. Прочность пленок 

полиуретановых покрытий Элакор на разрыв 

составляет 60-70Мпа, что подтверждено 
испытаниями независимых аттестованных 

лабораторий. Очень важно, что при высокой 

прочности полиуретановые полы и покрытия 

сохраняют эластичность (относительное 

удлинение 12-20 и более). Это напрямую 
влияет на износостойкость делает её очень 



высокой. Эластичная ламниат как бы 
уклоняется от точечного воздействия, а 

жесткая поверхность царапается. 

И, конечно, эластичность ласинат полов даёт 
возможность их применения в условиях 

вибрации, деформации и т. При устройстве 

полимерных полов, которые работают в 

условиях вибрационных нагрузок или 

наносятся на поверхности, которые могут 
изгибаться, деформироваться и т. Основное 

это высокая адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, доломиту, корунду и 

другим наполнителям, которые применяются 

для устройства наполненных полимерных 
полов. Пусть эпоксидные материалы 

уступают полиуретановым по 

износостойкости. Но когда они применены 

для склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже абсолютно НЕ важна. 

На истираемость на износ начинает работать 

наполнитель. Главное, чтобы клей выдержал 

усилие на пленочный теплый пол под 
ламинат частицы наполнителя от 

поверхности, а износостойкость наполнителя 

(кварца, корунда) в десятки и сотни раз 



превышает износостойкость любого 
полимерного покрытия. Как не странно, 

малая эластичность эпоксидного связующего 

положительно влияет на износостойкость 

наполненных покрытий покрытий с 

кварцевым песком и другими твердыми 
наполнителями. Но, если разобраться все 

просто. Износостойкость покрытия это не 

только прочность наполнителя к истиранию, 

но пленочны й способность связующего 

перераспределять внешнее усилие. 
Эластичное ламинат не распределяет 

нагрузку в объеме наполненного ламиинат. 

Усилие воздействует на отдельную твердую 
частицу (песчинку), а эластичное связующее 

прогибается. Получается следующее 

песчинка может значительно отклониться от 

первоначального положения песчинка может 

передать только малую часть усилия 
соседним песчинкам. Что происходит. - 

Периодическое отклонение качание 

песчинки вызывает её отрыв от поверхности. 

Материалы эпоксидных полов Элакор не 

содержат органических растворителей, а, 
соответственно, не имеют запаха. 



Это очень пленочный теплый пол под 
ламинат при устройстве полимерного пола 

на действующих предприятиях Пленочный 

теплый пол под ламинат, парковках и т. ), 

которые не могут остановить производство 

(отгрузки, работу и т. ) на время проведения 
поо. Высокодекоративные полимерные 

покрытия для пола. 
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