
Почему потрескался наливной пол. Минусом полимерных промышленных полов является 
потеря эстетичного вида во время эксплуатации. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Почему потрескался 

наливной пол  

>>>MORE<<< 

), предприятий по 

переработке рыбы (растворы 

соли, органических кислот, 

растительные масла и др. ) 

Как показали исследования, 

кислоты, входящие в состав 

органических пищевых 

продуктов (пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая), при 

контактировании с 
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цементным камнем, образуют 

соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и 
мозаичные покрытия полов. 

Цементные бетоны, находясь 

в течение 1 месяца в льняном 

и подсолнечном маслах, в 

свином жире практически 

никаких изменений не 

претерпевали, а через 2?3 

месяца - полностью 

разрушились. Надо сказать, 

что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в 

бетонах несколько повышали 

их химстойкость, но не в 

такой степени, чтобы это 



имело практическое значение, 

все образцы к 3 месяцам 
начали разрушаться. 

Совмещение в 

полимербетонах цементного 

и полимерного связующего 

весьма интересно с точки 

зрения выполнения 

ремонтных работ на 

действующих предприятиях 

благодаря возможности 

нанесения покрытия на 

влажное основание. Однако 

наличие цементного 

вяжущего почему 

потрескался наливной пол 

значительной мере снижает 



химстойкость такого 

материала. Необходимо также 

учитывать, что помимо 

отходов продуктов 

переработки, покрытия полов 

пищевых отраслей 

подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, 

обеззараживающих и 

моющих растворов, горячей и 

холодной воды, которые 

также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям 

полов с применением 
цементных вяжущих. 

Поэтому становится 

очевидным, что при 



вышеперечисленных 

условиях эксплуатации 

покрытий полов на 

предприятиях пищевого 

комплекса применение 

бетонов на почему 

потрескался наливной пол 

вяжущем или на смешанном 

цементно-полимерном 

вяжущем малоэффективно, а 

по современным требованиям 

недопустимо. Именно в этих 

случаях применение 

полимерных наливных полов, 

стойких по отношению к 

вышеперечисленным 

агрессивным средам 



предприятий пищевого 

комплекса, необходимо и 

целесообразно. 1,2 Научные 

исследования и многолетний 

зарубежный и отечественный 

опыт показали, что одним из 

наиболее 

коррозионностойких 

материалов для устройства 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами пищевого комплекса 

являются почему потрескался 
наливной пол материалы. 

Комплексные исследования и 

промышленную апробацию 

прошли полимерные 



покрытия полов на основе 

композиций полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП (УП 

АНТИЗА). Введение в 

составы добавок - промоторов 

адгезии и 

гидрофобизирующих 

компонентов обеспечивает 

непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании 

коррозионностойких 

(химстойких) полимерных 

покрытий полов следует, в 

отличие от полимерных 

покрытий полов, 



подверженных 

преимущественно 

механическим нагрузкам 

(склады, гаражи, 

административно-бытовые 

помещения, открытие 
площадки и др. 

), уделить внимание двум 

факторам Полимерное 

покрытие пола находится в 

сложном напряженном 

состоянии, обусловленном 

возникновением при 

структурообразовании 

покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в 

процессе эксплуатации пола 



температурными 

напряжениями, а также 

напряжениями от 

механических нагрузок 

почему потрескался наливной 

пол, от перемещения 

транспортных средств, 

волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) 

стойкость полимерных 

материалов для полов 

является необходимым 

условием долговечности, 

почему потрескался наливной 

пол недостаточным, так как 

пригодность материалов для 

монолитных полов в 



промышленных зданиях с 

воздействием агрессивных 

сред определяется почему 

потрескался наливной пол 

выполнения ими защитных 

функций по отношению к 
основанию, т. 

практическим отсутствием 

агрессивной среды на границе 

покрытие пола основание. 

Непроницаемость 

полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется 

поровой структурой 

полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной 

активностью по отношению к 



ингредиентам агрессивной 

среды и наличием дефектов в 

покрытии (микротрещин, 

отслоений и т. ), 

образованных возникающими 

напряжениями. 

3,4. Для уменьшения 

усадочных напряжений в 

покрытии и увеличения 

прочности некоторые 

производители идут по пути 

выполнения 

высоконаполненных 

полимерных покрытий. Но 

при этом необходимо 

учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных 



композиций отрицательные 

моменты, как то увеличение 

пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного 

покрытия и практически 

полное пропадание эффекта 

его пластификации 
(эластификации). 

Коэффициент диффузионной 

проницаемости 

полимербетона по мере 

увеличения степени его 

наполнения от 12 до 14. 18 

увеличивается более чем в 10 

раз. Поэтому 

полимербетонные 

высоконаполненные 



покрытия полов, вполне 

надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 

предприятиях легкой 

промышленности, где нет 

агрессивных сред, на 

предприятиях пищевого 

комплекса могут оказаться 
весьма недолговечными. 

Толщина полимерного 

покрытия на почему 

потрескался наливной пол с 

агрессивными средами 

обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 



основании многочисленных 

исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 

не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными 

механическими нагрузками - 
6-10 мм. 

Применяемые в РБ 

импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 



дороги, использующие их в 

своей работе почему 

потрескался наливной пол 

идут по пути удешевления 

покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения 

конструкции, что для 

предприятий с агрессивными 

средами нецелесообразно, так 

как срок непроницаемости 

таких покрытий за счет малой 

толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 

разрушению. Весьма важным 

моментом в снижении 

внутренних почему 



потрескался наливной пол 

полимерного покрытия пола 

является установление 

равновесия системы 

полимерное покрытие 

бетонное основание. Для 

полимерных покрытий 

толщиной более Почему 

потрескался наливной пол мм 

допускаемые напряжения (G) 

определяются неравенством 

Адгезия полимерного 

покрытия к бетонному 

основанию определяется как 

видом применяемого 

полимерного материала 

(например, у полиуретановых 



покрытий она низкая, и для 

улучшения этой 

характеристики 

полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным 

грунтовкам), так и 

характеристиками основания 

его прочностью, 

шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 

пятен, снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 

основание должно иметь 

прочность не ниже 20 МПа, 

но для покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 



недостаточна. Исходя из 

отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна 
составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие бетонное 

основание, как мы видим, 

подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 

воздействий. Разрушение 

покрытия происходит тогда, 

когда хотя бы один из 



параметров свойств системы 

почему потрескался наливной 

пол за допускаемые пределы 

5. Комплекс исследований в 

этой области и 

промышленная апробация 

почему потрескался наливной 

пол, что один из наиболее 

надежных путей повышения 

долговечности покрытий 

полов на предприятиях с 

агрессивными средами 

применение двух 

трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, 

почему потрескался наливной 

пол котором разделены по 



слоям функции 

сопротивления различным 

видам воздействий и, прежде 

всего, ударным нагрузкам и 
действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 

выбирается из условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия 

максимальной 

ударостойкости 6. Таким 

образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции с модулем 



упругости более низким, чем 

у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему 

обеспечивается высокая 

трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его 

демпфирующее действие при 
механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса и практическая 

апробация двух- и 

трехслойной конструкции 

пола на основе композиций 

полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 



слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 

слоем, и основание, чаще 

всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная стяжки), 

не испытывает напряжений, 

превышающих его предел 
прочности. 
 

Почему потрескался 

наливной пол 

<>>>MORE<<< 

Не зря полимерные наливные полы 
устраивают даже на паркингах и в 
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самолетных ангарах. Их монолитность и 
упругость позволяет выдерживать очень 

большие нагрузки, сопротивляться ударам 

истиранию, не поддаваться действию кислот 

и других реагентов. 

Наливные полы способны почему 

потрескался наливной пол десятки лет, не 

меняя своих характеристик, а если и 

потребуется полный или локальный ремонт, 
то выполнить его можно быстро и легко. 

Если вы все же решитесь купить 

полимерный пол, то должны понимать, что 

почему потрескался наливной пол заливки 

будет довольно большой, если сравнивать с 
укладкой ламината или даже керамической 

плитки, но за эту цену вы получите 

несоизмеримо большее качество и 

долговечность. 

Полимерное покрытие обладает 

диэлектрическими свойствами, а поэтому не 

будет электризоваться и почему потрескался 

наливной пол пыль, равно как и создавать. 
Поэтому цена наливного полимерного пола 

полностью оправдывается его 

достоинствами. И последнее, что касается 



стоимости полимерного пола цена ремонта. 
У наливных полов она гораздо ниже, чем у 

пола из плитки, например, а сам ремонт 

произвести проще, и вряд ли он вообще 

потребуется в ближайшие десять-пятнадцать 

лет, чего не скажешь о других типах 
покрытий. Да и следов от ремонта обычно не 

остается, тогда как на других покрытиях 

заметна разница между почема и новыми 

участками пола. 

Полимерные полы это полимерные покрытия 

для полов из бетона, металла, дерева и 

других строительных материалов. 

Полимерный пол защищает от разрушающих 
механических, химических и других 

воздействий, обеспечивает длительную 

эксплуатацию полов. Полимерные полы и 

покрытия Элакор могут применяться 

практически на любых объектах 
строительства промышленных, гражданских, 

жилых, сельскохозяйственных, 

транспортных и т. 

Наибольшее распространение получили и. 

Именно эти виды полимерных полов 

обеспечивают оптимальный набор свойств, 



необходимых для длительной эксплуатации 
почему потрескался наливной пол полов. 

Характерная особенность полимерных 

пропиток для бетона хорошая проникающая 

способность, за счет которой используемые 

материалы проходят на определенную 
глубину бетонного основания и формируют 

в верхнем слое бетона полимербетонное 

покрытие. Тем самым обеспечиваются 

высокие износостойкость и химстойкость 

пола, достигаются упрочнение, 
обеспыливание и герметизация бетонной 

поверхности. 

Внешний вид прозрачного полимерного пола 
лакированный поррескался. Если цвет 

почему потрескался наливной пол важен, а 

главное прочный долговечный пол, 

пропитки Элакор лучший выбор. 

Экономичный и самый надежный вариант 
полимерных полов. Выполняется на глубину 

2-4мм. Оптимальна для решения 

большинства характерных 

эксплуатационных задач промышленных 

полов. 



Помимо вышенаписанных свойств, 
обеспечивают слой заданного цвета, 

дополнительную почему потрескался 

наливной пол и химическую защиту. 

Глубина пропитки бетона для каждого 

покрытия та же, что для соответствующей 
пропитки. Полимерные покрытия 

окрасочного типа - почему потрескался 

наливной пол вариант цветных полимерных 

полов. 

Максимально прочные износостойкие 

полимерные полы. Основные механические 

нагрузки принимает на себя кварц. Покрытия 

с песком окрашены по всей толщине, 
поэтому даже при постепенном износе не 

теряют цвет поверхности. Кроме кварца в 

полимерных полах могут использоваться 

другие потнескался доломит, мрамор, корунд 

и т. Толщина слоя 1-5мм. Полимерные полы 
это большая группа напольных покрытий, в 

состав которых входят потресаклся, 

красители и полимерные (отсюда и 

название) связующие. Некоторые виды 

представляют собой просто полимерный 
материал, обладающий сильной адгезией, 



что позволяет ему глубоко проникать в 
базовую основу пола бетон или дерево 

образуя прочный износостойкий слой, 

защищающий основу от наливн ой, 

воздействия влаги и химически активных 

веществ. 

Относятся к семейству промышленных 

полов и представляют собой бесшовное и 

гладкое покрытие, предназначенное в 
первую очередь для защиты конструкции 

пола промышленных объектов от тяжелых 

механических и химических нагрузок. В 

природе не существует материалов, 

способных конкурировать на равных с 
полимерными покрытиями, как по 

эксплуатационным характеристикам, так и 

по долговечности. На промышленных 

объектах состояние покрытия оказывает 

непосредственное влияние на качество и 
бесперебойность всего производственного 

процесса. 

Поэтому к полимерным полам 
предъявляются особые требования. 

Полимерные полы самый современный и 

высокотехнологичный тип напольного 



покрытия. Эластичное полимерное 
покрытие, в значительной степени лучше, 

чем при использовании традиционных видов 

покрытий. Полимерные покрытия 

представляют набивной бесшовную 

непрерывную конструкцию, формирование 
которой происходит за счёт нанесения на 

бетонное основание жидкой полимерной 

смеси. 

Почему потрескался наливной пол течение 

определенного времени полимерные смеси 

отвердевают. В силу высоких 

эксплуатационных характеристик 

полимерные полы широко используются 
там, где от напольного покрытия требуется 

не только красота и гладкость, но и высокая 

износостойкость, долговечность, 

устойчивость к механическим и химическим 

воздействиям от абразивных до ударных. 
Такие требования к напольным покрытиям 

характерны, прежде всего, для 

промышленных помещений, где уровень 

агрессивных воздействий на отделку весьма 

высок. 
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