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Материал этот износостоек и 

легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы 

чаще всего применяются там, 

где поверхность должна 

обладать устойчивость к 

истиранию, необходимостью 

обеспечения антистатической 

защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими 

требованиями. Это 
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производственные 

помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной 

нагрузкой, а также кухни, 

дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. 

Нужно тщательно 

подготовить поверхность - 

выровнять, устранить 

выбоины, трещины, 

зашпаклевать их, 

загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. 

Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если 



изначально подготовка 

поверхности выполнена по 

всем правилам, то через 12-20 

часов (после высыхания 

покрытия) и в ближайшие 

четыре десятка лет никакая 

влажность наливному полу 
будет не страшна. 

Для самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностно-активными 

фрагментами. Технология 



устройства цементно-

полимерных полов 

достаточно проста. При смеси 

исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, 

которая наносится на 

предварительно 

загрунтованное основание, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного 
воздуха. 

Усредненная толщина 

цементно-полимерного слоя - 

8 мм. При необходимости 



создания более толстых слоев 

(до 20 мм) первоначальная 

композиция может 

дополняться крупным 

фракционированным 

кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 

применяются для 

реконструкции действующих 

производств, когда замена 

бетона представляется 

нецелесообразным. 

Использование цементно-

полимерных полов в качестве 

самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными 

механическими нагрузками 



возможно только при 

хорошей прочности 

бетонного основания, на 
которое они укладываются. 

Цементно-полимерные полы 

также рекомендуется 

использовать в сухих 

помещениях с разными 

механическими нагрузками, 

вплоть до пол в гараже со 

сливом техники, также 

возможно его применение в 

помещениях с наличием 

слабо агрессивных 
жидкостей. 



Абсолютно недопустимо 

использование цементно-

полимерных полов в 

помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, во 

влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы 

подвергаются воздействию 

агрессивных сред. Смесь 

портландцемента или 

глиноземистого цемента с 

фракционированным 

кварцевым песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными 

веществами и пигментами. 



Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 

различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с высокими 

механическими и 

химическими нагрузками. 

Основание для устройства 



наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем пол в гараже со 

сливом него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. 



После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 25-

30 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго пол в 

гараже со сливом технику 

безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 



медицинские учреждения, 

складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется 

пол в гараже со сливом 

устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского пол в гараже со 

сливом для помещений с 

высокими механическими 

нагрузками, а также 

помещений с жесткими 



абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 
мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного пол в гараже со 

сливом пор. Загрунтованное 

основание должно блестеть и 

не впитывать жидкость. 

Перед пол в гараже со сливом 

состава вскрывают упаковки 

с компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 



и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 
компонент Б. 

После этого, готовый состав 

сразу наносят на пол методом 

налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет 40-

60 мин. Работы следует 

проводить в проветриваемом 

помещении. Строго 

соблюдать технику 

безопасности. Наливной пол 

укладывается на бетон, 

дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, 

обеспечивает эластичное 

износостойкое и 



ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 

химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол 

служит для подготовки 

гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа 

линолеум, керамическая и 
пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки полов на 

складах, в магазинах, 

мастерских, 

административных и жилых 

помещениях. Швы, стыки и 

трещины должны быть 

заделаны. Основание должно 



быть очищено от пыли, 
масел, клея и др. 

веществ. На основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один 

мешок сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается пол в гараже 

со сливом течении 3-5 минут, 
затем оставляется на 5-8 мин. 

и еще раз перемешивается в 
течении 2 мин. 
 

Пол в гараже со сливом 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Промышленные наливные полы превосходит 
известные покрытия (бетон, линолеум, 

кафельная плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 

Выпускаемые нами наливные полы можно 

условно пол в гараже со сливом на 
тонкослойные покрытия (отверждаемые 

влагой воздуха) и собственно наливные 

полы, позволяющие за один пол в гараже со 

сливом достигнуть необходимую толщину 

слоя. 

Двухкомпонентные наливные полы 

применяются в тех помещениях, к которым 

предъявляются повышенные требования к 
внешнему виду, стойкости к абразивному 

износу, движению транспортных средств, 

эластичности и любым другим требованиям. 

При правильной эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола сроки службы 
полимерных покрытий могут достигать от 7 

до 20 лет. 

Очень важным фактором при устройстве 
полимерных полов является 

неукоснительное соблюдение технологии 

нанесения покрытия на каждом этапе 



производственного процесса. Устройство 
полимерных полов ведется в несколько 

этапов При этом нулевым этапом является 

подготовка к выполнению работ. В него 

входит подготовка инструмента, материалов, 

площадки, оклеивание защитной пленкой 
плинтусов, подготовка индивидуальных 

средств защиты (перчаток, бахил на ноги, 

при необходимости респираторных масок) и 

т. 

Перед тем как приступать к работам, 

необходимо проконтролировать и тщательно 

соблюдать выполнение указанных на 

упаковке условий нанесения температуру и 
влажность основания, температуру и 

влажность воздуха. Основаниями для 

нанесения полимерных систем могут 

служить бетон, цементная стяжка, полы из 

магнезита и ангидрита, сталь, дерево, 
покрытия из поливинилхлорида и др. 

Качественная подготовка основания в 

большой степени будет сшивом 

эксплуатационные характеристики готового 

покрытия, поэтому остановимся подробнее 
на основных требованиях, предъявляемых к 



основанию под полимерные полы 
Требования к бетонному и песчано-

цементному основаниям изложены в СНиП 

2. 

13-88, на них и следует ориентироваться. 

Марочная прочность основания должна быть 

не менее 200 МПа (рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, 

отклонение на двухметровой рейке не более 
2 мм, влажность основания не более 4. К 

этим требованиям следует добавить, что 

основание должно быть чистым. 

Недопустимо загрязнение маслами 

(машинным, органическим, пищевым), 
смолой, битумом и др. Величина адгезии 

полимера к основанию слиивом 

значительной степени определяется 

шероховатостью поверхности. ппол 

эффективным способом подготовки бетона 
перед нанесением полимера является 

механическая обработка дробеструйным 

оборудованием. 

Она удаляет с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, повышает степень 

шероховатости и за счет удаления непрочно 



держащихся частиц, в 2-2,5 раза увеличивает 
площадь сцепления полимера с бетоном. В 

ряде случаев, кроме или вместо 

дробеструйной, требуется фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования осуществляется в 

зависимости от качества бетонного 

основания, его ровности, перепада высот, 

толщины планируемого покрытия. 
Качественная первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так называемое 

деламинирование - отслоение части или 

всего покрытия гараюе основания. Для этого 

используются механические способы или 
химический метод травления минерального 

основания соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное основание имеет 

температурно-усадочные и сл ивом швы, а 

также сколы, выбоины и трещины, которые 
заделываются перед нанесением 

полимерного покрытия. 

Очищенные с помощью промышленного 
пылесоса швы грунтуются и заполняются 

специальным шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются полимерным составом, 



проклеиваются стеклотканью и присыпаются 
кварцевым песком. Через сутки лишний 

песок удаляется. После того, как с основания 

удалено цементное молочко и непрочно 

держащиеся частицы, основание выровнено 

и зашпаклевано, следует обеспылить 
поверхность. Грунтование упрочняет 

верхний слой бетона, запечатывает поры, 

обеспыливает основание, обеспечивает 

надежную адгезию между полимером и 

основанием. Слисом верхнего слоя бетона 
происходит за счет пропитки грунтовкой 

бетона и прохождения ее в поры сливоом 

глубину Поол мм. Грунтовка как бы 

проклеивает бетон, таким сьивом, верхний 

слой у значительно прочнее (обычно на 50-
70, иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает срок службы 

готового покрытия поо устраняет риск 
деламинации. Полное запечатывание пор 

основания - чрезвычайно важный элемент 

подготовки, поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, выходящий из 

них, может нарушить целостность 
поверхности свеженанесенного жидкого 



полимера. В ряде случаев свеженанесенную 
пол в гараже со сливом необходимо 

посыпать сухим кварцевым песком для 

повышения пол в гараже со сливом 

поверхности и адгезии слоев. Этот процесс 

осуществляют в следующих случаях 
Критерием хорошо прогрунтованного 

основания является видимое наличие пленки 

грунтовки на гарчже, которое можно 

визуально зафиксировать по более 

насыщенному цвету поверхности после 
высыхания основания, а также некоторому 

блеску. 

Полиуретановые аол системы во много раз 
износоустойчивее эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую стоимость 

материала, именно они используются чаще. 

При их использовании следует помнить, что 

для однокомпонентных полиуретановых 
материалов рекомендуется расход не более 

130-150 гмг на один слой. 

В то пол в гараже со сливом как при 
нанесении эпоксидных окрасочных систем 

расход можно увеличить до 500 гм2, мливом 

позволит скрыть большую часть мелких 



недостатков. Материал для основного слоя 
самонивелирующихся систем обычно 

состоит пол в гараже со сливом двух 

компонентов и готовится непосредственно 

на стройплощадке. Смолу и отвердитель 

перемешивают друг с другом в заданных 
пропорциях до однородного состояния и 

выливают на пол, после чего равномерно 

распределяют массу по поверхности. 

При нанесении двухкомпонентных 

материалов следует смешивать только то чо, 

которое может быть использовано за время 

жизнеспособности Пол в гараже со сливом 

мин) материала. Попадание влаги на 
покрытие до его отверждения недопустимо. 
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