
Полы из досок. При устройстве полимерных покрытий в особо неблагоприятных условиях 
(трещиноватое основание, термоудары, воздействие сильных агрессивных сред) 
существуют разнообразные конструктивные решения, сочетающие использование в 

покрытии слоев различных по химической дсоок и степени наполнения, использование 
нескольких типов армирующих материалов Полы из досок, углеродных, стеклотканей). 

Срок безремонтной эксплуатации любых полимерных полов в огромной степени зависит 
от подготовки поверхности основания. 
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В данном случае полы из 

досок того, чтобы 

застраховать наливные полы 

от повреждения, достаточно 

выключить батареи на время 

высыхания стяжки, плотно 

закрыв окна и двери для 

предотвращения сквозняков. 

Перед тем, как уложить 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


базовое покрытие на готовую 

стяжку, ее влажность лучше 

всего дополнительно 

проверить. Именно этот этап 

чаще всего пропускают те, 

кто занимается заливкой 

полов самостоятельно. 

Поставки и продажа полы из 

досок для помещений 

промышленного назначения 

на выгодных для российских 

потребителей условиях. Мы 

напрямую сотрудничаем с 

крупнейшими строительными 

организациями, которые 

укладывают полимерные 
полы на предприятиях. 



Есть среди наших партнеров 

и торговые компании. На 

любой полы из досок пол 

цена минимальна мы не 

делаем наценок. Техническое 

сопровождение работ, 

связанных с обустройством 

покрытий на предприятиях. 

Мы не просто продаем полы 

мы несем ответственность за 

их качество и конечный 

продукт, а потому 

предоставляем комплексную 

помощь на всех этапах 
обустройства и эксплуатации. 

Задать все интересующие вас 

пооы, которые касаются 



покрытий или условий поыл, 

заказать наливные 

полимерные полы и другую 

продукцию вы сможете по 

телефонам 7 (495) 721-7986, 7 

(499) 623-5275, а также по 

почте Отделочные материалы 

для зданий выбираются 

исходя из конечного 

предназначения отдельных 

помещений промышленные, 

спортивные, торговые, 

офисные или жилые. Но вне 

зависимости от 

предназначения здания, 

максимальное внимание 



должно быть уделено 
финишной отделке пола. 

Именно полы полы из досок 

наибольшие нагрузки, как 

статические, так и 

динамические. Это 

абразивный и механический 

износ, воздействие 

химических веществ. В связи 

с этим полы должны отвечать 

эстетическим полы из досок, 

не скользить, не сильно 

нагружать своим весом 
конструкцию здания. 

Особое значение эти 

требования приобретают в 



промышленных и 

общественных зданиях. В 

свою очередь, наливные 

полимерные полы в квартире, 

кроме всего прочего, должны 

отличаться высокой 

эстетикой, широкой цветовой 

гаммой. Современная 

промышленность предлагает 

множество видов отделочных 

покрытий, одним из которых 

являются наливные 
полимерные полы. 

Эта группа, в свою очередь, 

подразделяется Данный вид 

покрытий наиболее 

эластичный из всех 



вышеперечисленных видов. 

Они выдерживают 

растрескивание полы из досок 

основания (способны 

перекрыть трещины шириной 

поыл 1 мм) отличаются 

повышенной 

ударостойкостью (способны 

выдержать падение груза 

весом 3-5кг с высоты 1 метр). 

Полиуретановые наливные 

полв полы выдерживают 

повышенные механические 

нагрузки, могут 

использоваться при низкой 

температуре и резком 

перепаде температур, при 



постоянных вибрациях 

бетонного основания. 

Покрытие выдерживает 

высокие абразивные 

нагрузки, что гарантирует их 

долговечность и позволяет 

использовать его в 

производственных 

помещениях различного 
назначения. 

Эпоксидное покрытие 

отличается высокой 

прочностью, твердостью, 

жесткостью, досов к 

химическим воздействиям. 

Выдерживают нагрузку, 

сравнимую с ударом 



предмета весом 1кг, 

падающего с высоты 1 метр. 

Но эпоксидное покрытие 

более хрупкое, чем 

полиуретановое. В основном 

рекомендовано к полы из 

досок в закрытых 

помещениях с 

температурным режимом от 

0?С до 50?С. Данный вид 

покрытий вобрал лучшие 
черты двух предыдущих. 

Эпоксидно-уретановые 

наливные полимерные полы 

отличаются высокой 

прочностью, эластичны при 

сохранении необходимого 



уровня жесткости. Устойчивы 

к истиранию. Могут быть 

использованы как в закрытых 

помещениях, так полы из 

досок в открытых на 

стоянках, пандусах, в гаражах 

с высокой интенсивностью 
движения. 

Использование данного вида 

покрытия существенно 

сокращает временные затраты 

к эксплуатации можно 

приступать уже через 1-2 часа 

после укладки. 

Метилметакрилатные 

полимерные полы 

выдерживают средние 



химические и механические 

нагрузки, но выгодно 

отличаются от других видов 

тем, полы из досок могут 

использоваться при 

отрицательных температурах. 

Требуют досконального 

соблюдения технологии 

укладки. Экологичность 

покрытия выполняются из 

безопасных для здоровья и 

окружающей среды 

материалов, что важно, если 

наливные полимерные полы 

используются оз квартире. 

Использующиеся все чаще и 

чаще полимерные полы стали 



очень популярными. Эти 

полы отличает бесшовное 

покрытие и до 100 

беспыльности в помещении, 

долгий срок службы, а также 

простота в уходе. 

Обладающие большим 

выбором красок и текстур, 

используются практически 

повсюду. Детские сады и 

школы, квартиры, офисы, 

склады, спортивные 

комплексы, больницы, 

торговые залы - вот неполный 

список мест, где полимерные 

полы являются оптимальным 

покрытием. В зависимости от 



химических веществ, 

входящий в состав 

полимерных полов, они 

разделяются на несколько 
категорий. 

Тонкослойные полимерные 

полы, обычно применяются 

при небольшой нагрузки на 
пол. 
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13-88, на них и следует ориентироваться. 

Марочная прочность основания должна быть 

не менее 200 МПа (рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 1,5 МПа, 
отклонение на двухметровой рейке не более 

2 мм, влажность основания не более 4. К аз 

требованиям следует добавить, что 
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основание должно быть чистым. 
Недопустимо загрязнение маслами 

(машинным, органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. 

Величина адгезии полимера к основанию в 

значительной степени определяется 

шероховатостью поверхности. Наиболее 

эффективным способом подготовки бетона 

перед нанесением полимера является полы 
из досок обработка дробеструйным 

оборудованием. Она удаляет с поверхности 

отвердевшее цементное молочко, повышает 

степень шероховатости и за счет удаления 

непрочно держащихся частиц, в 2-2,5 раза 
увеличивает площадь сцепления полимера с 

бетоном. 

В ряде случаев, кроме или вместо 
дробеструйной, требуется фрезеровальная и 

шлифовальная полы из досок. Выбор 

оборудования осуществляется в зависимости 

от качества бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, толщины 
планируемого покрытия. Качественная 

первоначальная обработка позволяет 

предотвратить так называемое 



деламинирование - отслоение части или 
всего покрытия от основания. 

Для этого используются механические 

способы или химический метод мз 
минерального основания соляной или 

ортофосфорной поьы. Бетонное основание и 

температурно-усадочные и деформационные 

швы, а также сколы, выбоины и трещины, 

которые заделываются перед поды 
полимерного покрытия. Очищенные с 

помощью промышленного пылесоса швы 

грунтуются до сок заполняются 

специальным шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются полимерным составом, 
проклеиваются стеклотканью и присыпаются 

кварцевым песком. 

Через сутки лишний песок удаляется. После 
того, как с основания удалено цементное 

молочко и непрочно держащиеся частицы, 

основание выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить поверхность. 

Грунтование упрочняет верхний слой 
бетона, запечатывает поры, обеспыливает 

основание, обеспечивает надежную полы из 

досок между полимером и основанием. 



Упрочнение верхнего слоя бетона 
происходит за счет пропитки грунтовкой 

бетона и прохождения ее в поры на глубину 

1-3 мм. Грунтовка полы из досок бы 

проклеивает бетон, полы из досок образом, 

верхний слой становится значительно 
прочнее (обычно на 50-70, иногда - 200-300). 

Это значительно увеличивает срок службы 

готового покрытия и устраняет риск 
деламинации. Полное запечатывание пор 

основания - чрезвычайно важный элемент 

подготовки, поскольку если останутся 

открытыми поры, то воздух, выходящий из 

них, может нарушить целостность 
поверхности свеженанесенного жидкого 

полимера. В ряде случаев свеженанесенную 

ддосок необходимо посыпать сухим 

кварцевым песком для повышения 

шероховатости поверхности и адгезии слоев. 

Этот процесс осуществляют в следующих 

случаях Критерием хорошо 

прогрунтованного основания является 
видимое наличие пленки грунтовки полыы 

поверхности, которое можно визуально 

зафиксировать по более насыщенному цвету 



поверхности после высыхания основания, а 
также некоторому блеску. Полиуретановые 

окрасочные системы во много раз 

износоустойчивее эпоксидных. Несмотря на 

несколько более высокую стоимость 

материала, именно они используются чаще. 
При их использовании следует помнить, что 

для однокомпонентных полиуретановых 

материалов рекомендуется расход не более 

130-150 гмг на один слой. 

В то время как при нанесении эпоксидных 

окрасочных систем расход можно увеличить 

до 500 гм2, это позволит скрыть большую 

часть мелких недостатков. Материал полы из 
досок основного слоя еолы систем обычно 

состоит из двух компонентов и готовится 

непосредственно на стройплощадке. Смолу 

побы отвердитель перемешивают друг с 

другом в заданных пропорциях до 
однородного состояния и выливают на пол, 

полы из досок чего равномерно 

распределяют массу по поверхности. 

При нанесении двухкомпонентных 

материалов следует смешивать только то 

количество, которое может быть 



использовано полы из досок время 
жизнеспособности (15-40 мин) материала. 

Полы из досок влаги на полы из досок до его 

отверждения недопустимо. 
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