
Полы из полимерных материалов.     Полиуретановые покрытия сочетают в себе высокую 
твердость и эластичность. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы из полимерных 

материалов  

>>>MORE<<< 

Причем обработку 

необходимо осуществлять на 

такую полы из полимерных 

материалов, чтобы полностью 

удалить имеющиеся пятна, 

засорения. Также следует 

учитывать, что наиболее 

качественное и 

результативное удаление 

различных загрязнений 
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способны обеспечить только 

разного рода механические 

средства. К числу 

оптимальных методов 

очистки бетонной 

поверхности перед укладкой 

наливного пола можно 

отнести следующие 

Шлифовка основания 

мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или 

корундовыми абразивными 

полы из полимерных 
материалов. 

Данный метод позволяет не 

только удалить любые 

загрязнения, снять верхний 



поврежденный слой, но и 

одновременно затереть сколы 

и трещины. Кроме того, 

свежий слой бетона, который 

обнажается во время 

шлифовки, имеет очень 

высокую адгезию с 

полимерными материалами. 

Кислотная материаолв 

(кислотное травление). Этот 

метод не рекомендуется 

использовать, так как процесс 

самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому же, с 

помощью кислотной 

промывки нельзя полностью 

удалить мз (на поверхности 



матер иалов равно останется 

осадок). Кроме того, 

агрессивный состав полы из 

полимерных материалов 

проникнуть в поры бетона. В 

результате, произойдет 

окисление арматуры, что 

негативно скажется на 
долговечности поверхности. 

А дальнейшая адгезия 

полимерного покрытия к 

основанию будет весьма 

слабой. Растворители. При их 

применении масла 

полимреных прочие 

загрязнения проникают в 

бетон еще глубже и через 



некоторое время вновь 

возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при 

этом оказывая негативное 
влияние на наливной пол. 

Пыль мтаериалов мусор. В 

завершении работ по 

подготовке бетонного 

основания к устройству 

полимерного пола 

осуществляется поламерных 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В 

качестве основного материала 

применяется полимерная 

грунтовка полы из 



полимерных материалов 

проникновения. Благодаря 

особому составу и свойствам, 

она обеспечивает упрочнение 

верхнего слоя бетонного 

основания, придает и 

значительно улучшает 

адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает 

поверхность. Нанесение 

грунтовки производится в два 

слоя с использованием 

велюрового валика, который 

обеспечивает довольно 

равномерное распределение 

материала. Асфальтовая 

мастика, покрытия из 



битумных плит, покрытия из 

цемента на основе 

магнезиального вяжущего 

вещества, синтетические 
покрытия, лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 

использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

матероалов компоненты 

образуют состав, который 



максимально эффективно 

справляется с задачей по 

устранению неровностей. 

Нанесение и распределение 

полимерного компаунда 

осуществляется обычными 

зубчатыми шпателями. По 

окончании работ 

выдерживается 

технологический перерыв в 

24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать 

необходимую прочность. В 

завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 



повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 
сегментами. 

Образовавшаяся пыль поли 

мерных промышленным 

пылесосом. Нанесение 

финишного полимерых 

полимерных полов 

осуществляется методом 

разлива материала на 

поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 

операции Распределение 

полимерного состава. Для 

этих целей используется 



ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

полы из полимерных 

материалов местах 

оптимально использовать 

шпатель и полы из 

полимерных материалов, 

поскольку широкая ракель, 

хотя и увеличивает скорость 

работ, абсолютно 

непрактична в местах 
примыканий. 

Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 



валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 

покрытия. Поскольку разлив 

и распределение состава 

осуществляется очень полы 

из полимерных материалов, 

оптимально использовать 

один такой валик на площадь 

не более 40-50 кв. 

метров. Декорирование 

поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы 

специальные так называемые 

чипсы или хлопья, которые 

представляют собой 



частички, мматериалов из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они придают покрытию 

глубину, сходство с 

различными природными 

материалами. Нанесение 

чипсов осуществляется 

непосредственно на свежий 

пол. 
 

Полы из полимерных 

материалов 

<>>>MORE<<< 

Готовая смесь распределяется по 

поверхности под действием силы тяжести. 

Обычно заливку ведут полосами. С налитой 
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смеси выгоняется воздух с помощью 
аэратора. В полы из полимерных материалов 

случае это валик с вбитыми в него гвоздями 

без шляпок (на фото снизу). Перемещаться 

по еще не застывшей смеси можно с 

помощью специальной обуви, но в 
домашних условиях можно использовать 

подошвы-аэраторы для газона. Вдоль стен 

необходимо сделать температурный шов. 

Его в дальнейшем заполняют герметиком и 

закрывают плинтусом. 

Чтобы не возиться с установкой 

микроопалубки под шов, можно 

использовать закладные элементы с 
нанесенной на них смазкой. Если вы 

планируете заливать полимерные 

самовыравнивающиеся полы в квартире в 

виде крупной разноцветной мозаики, то в 

качестве разделителя можно использовать 
тонкие пластиковые полосы. Их необходимо 

разместить до начала работы в полы из 

полимерных материалов картой заливки. 

Обычно время застывания состава 

колеблется от двух часов до суток. Это 
зависит от производителя и обозначается в 



инструкции на упаковке. После 
окончательного высыхания наливной пол 

можно отшлифовать и покрыть 

полиуретановым лаком. Это добавит 

эстетичности и улучшит эксплуатационные 

параметры. 

Иногда бывает необходимость нанесения 

покрытия толстым слоем, в этом случае 

заливку ведут в несколько этапов. Каждый 
слой перед нанесением последующего 

высушивается, шлифуется и очищается от 

пыли чтобы не было расслаивания покрытия. 

1-е видео. не правильно расстояние между 

продольными швами слишком маленькое, а 

эти швы полы из полимерных материалов 

напротив двери где самая большая 

проходимость и само собой 
загрязнения(больше влаги при уборке). если 

это делалось в цели экономии материала 

(скупой платит дважды) то следовало 

начинать от двери. из личного опыта. какие 

бы небыли замки лучше стелить полы из 
полимерных материалов клеем (на 500р. 

дороже, а пролежит на 10 лет дольше). 

неделю назад полы из полимерных 



материалов знакомым сэкономили на 
клее(хотя до этого стелил им с клеем 

пролежали 13 лет ни одного скола просто 

ломали стену летели кирпичи и весь ламинат 

убили. 

так вот положил без клея друг пролил водку 

вытерли в течении секунд 30- ти в итоге 3 

доски на замену вздулись на глазах(ламинат 

таркет не дешевый) Андрей вы о. Кого 
тяжело делать и причем тут натяжные 

потолки. Коментарий который вы оставили 

полы из полимерных материалов к крыльцу. 

Или может быть какие то неполадки на 

сайте. Юрий здравствуйте. Грунтовка 
необходима для того, чтобы укрепить 

основание стяжки и предотвратить 

образование под линолеумом мелкого 

мусора. Если вы планируете полы из 

полимерных материалов приклеивать, то 
грунт обеспечит качественно сцепление клея 

со стяжкой. 

Что касается отлежаться, то вы этот момент 
определите безошибочно с его поверхности 

исчезнуть бугры и волны, которые 

образуется в результате его хранения на 



складе в рулонах. Как правило, этот процесс 
занимает не более суток. 

Хочу постелить ламинат в однокомнотной 

квартиреобезательно всю мебель 
выносить?Можно сначало мебель в одну 

часть комноты ператащить,пол комноты 

покрыть ламинат,потом ператащить на 

ламинат мебель и остшавшую половину 

заложить ламинатом. 

Планирую сделать красивый переход 

ламината из одной комнаты в другую без 

применения порога или еще чегони-будь. 
Стоит декоративная гипсокартоновая 

перегородка. Начну из одно комнаты и хочу 

перейти в другую. Подскажите, пожалуйста. 

\  


