
Полы над гаражом. В зависимости от основания, мыпредложим грунтовку для 
оптимальной адгезии системы к основанию. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полы над гаражом  

>>>MORE<<< 

Покрытия безвредны после 

отверждения, что 

подтверждено 

соответствующими 

сертификатами. превосходят 

известные покрытия (бетон, 

полы над гаражом, кафельная 

плитка и т. гараюом. ) по ряду 

параметров и ннад 

следующими показателями 

высокие эстетические 
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свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). 

Благодаря отличной 

растекаемости формирует 

максимально гладкое 

покрытие без швов, пор, 

трещин. Монолитное 

покрытие пола может 

выполняться с гладкой и 

шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Полимерные материалы 

являются 



саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без полы 

над гаражом уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Бетонное основание должно 

быть выдержано 28 дней. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить 

влагомером влажность бетона 

(не более 4 мас. ), наличие 

миграции паров воды полы 

над гаражом конструкцию, 

которая должна быть сведена 

к минимуму при нанесении 



непроницаемых материалов. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей чаще 

всего используются молотки 

Шмидта (отечественное 
название. 

?склерометры?), приборы 

типа ?Дина?. Использование 

указанных приборов 

регламентировано 

американскими, полы над 

гаражом, немецкими и 

швейцарскими нормативами, 

а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества 

подготовки поверхности 



бетона производиться по 

ГОСТ 13015-1-81, 12730-5-78, 

22690-88 и т. При нанесении 

покрытия большое значение 

имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура использования 

не должна быть ниже 

указанной в технической 

документации (обычно не 

ниже 150?С). 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 



композиции и ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

композиции и не позволяет 

получить безукоризненную 

влажность воздуха (более 80) 

при снижении температуры 

воздуха может привести к 

нежелательной конденсации 

влаги на наносимом 

покрытии. Спектр свойств 

каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко 

определить границы 



использования достаточно 
сложно. 

Зачастую конструкция 

покрытия состоит из 

материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на гаражок категории 

полы на основе полы над 

гаражом полиуретанов. для 

помещений с постоянной 

вибрацией или гараж ом пола, 

а также помещений с ж?стким 

абразивными нагрузками. 

Наливные полы гарпжом из 

2-х и более сло?в (увеличение 



сло?в вед?т к улучшению 

эстетических характеристик 
покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами полы над 

гаражом дополнительно 

мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 



формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 

уровне. Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор 

бетона для увеличения 

адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной 

подготовки. 



При шлифовке снимается 0,5-

1 мм бетона, дробеструйная 

обработка. Для повышения 

декоративных свойств 

покрытия рекомендуется 

вводить чипсы (цветные 

частички из полы над 

гаражом акриловой краски, 

разной формы и размеров 

когда ?чипсы. лежат в банке, 

они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на 

пол придают полы над 

гаражом глубину и сходство с 

природными материалами, 

например, мрамором или 

гранитом) в первый слой 



полиуретановой композиции. 

В результате поверхность 

наливных полов получается 

ровной, без шероховатостей, 

трещин, пор и раковин цвет. 

равномерным по поверхности 

и толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные 

покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 

полы над гаражом бетонных и 

цементно-полимерных полов 

от воздействия агрессивных 



сред, а также придания полу 
декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в рамках 

области своего применения. 

Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), 

поэтому неизбежно их 

истирание и 
?процарапывание. 
 

Полы над гаражом 

<>>>MORE<<< 

Толщина же таких стен, как правило, 
составляет 0,5 м. Каменные дома, типично, 

характеризуются схемами с поперечными 

либо продольными несущими стенами. План 
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строения характеризуется уступчатой либо 
же прямоугольной формой. Такое гаржом 

может дополняться пристройками. 

Деревянный каркасный дом, как правило, 

строят не более двух этажей в высоту. 

Устройство наружных панелей зачастую 
определяет толщину стены такого дома. Но, 

всё полы над гаражом, стены редко 

превышают 20 см в толщину. Каркас таких 

домов сооружается полы над гаражом 

брусьев, жердей, клееной древесины либо 
досок. 

Конструкции каркасных исполнений 

позволяют увеличивать размеры оконных 
проёмов. Также эти конструкции позволяют 

обходиться без внутренних несущих полы 

над гаражом. Следовательно, планировка 

такого дома может проводиться с большими 

степенями свободы. В доме со сводами 
кровля должна перекрывать отдельно каждое 

помещение. 

Ширина пролёта из легковесного бетона на 
металлической сетке, типично, 

ограничивается 3 или 5 метрами. Чем выше 

подъём свода и больше пролёт, тем большее 



распорное усилие оказывается на стены и 
перекрытия. У готовых строительных 

модулей конструкций из железобетона есть 

ряд недостатков. Особенно для 

индивидуальных застройщиков. Так, панели, 

плиты либо же элементы каркаса, как 
правило, наделены большими размерами. 

Их трудно подгонять к постройке с полы над 

гаражом сложной конфигурации либо 
неточным планом. Также такие блоки 

нуждаются в организации специальной 

транспортировки. Следовательно, дороги и 

разворотные площадки также накладывают 

на применение таких материалов 
определённые ограничения. 

Кроме того, после доставки такие материалы 

должны полы над гаражом с помощью крана 
либо других подъёмных механизмов и 

оборудования. В связи с названными 

проблемами, равно как и высокой 

стоимостью, следует ориентироваться, 

прежде всего, на применение местных 
материалов. Если же части здания 

изготавливаются внушительными "кусками" 

полы над гаражом они должны быть 



произведены рядом либо же на месте, 
гаркжом пределах строительной площадки. 

Материалы должны отличаться прочностью 

и долговечностью. При этом самыми 

достойными следует считать те материалы, 

которые, к тому же, поддаются лёгкой 
обработке. Также материалы должны быть 

лёгкими, экологически чистыми, требовать 

мало энергии при монтаже и производстве. 

Учитывая названные требования, 

оказывается, что такие материалы отличны 

от тех, которые типично применяются для 

застройки современных городов и посёлков. 

Кроме материалов, доступных прямо на 
месте, следует обратить внимание на 

пенобетоны и другие пористые бетонные 

блоки. Эти материалы отличаются такой же 

плотностью гпражом прочностью, как и 

дерево. 

Следовательно, они могут быть легко 

обработаны, стёсаны. В них легко вбивать 

гвозди. Гаражоа легко просверлить. Во-
первых, ознакомьтесь с местной сырьевой 

базой строительных материалов. В данном 

случае за местные строительные материалы 



мы будем принимать не только материалы 
природного происхождения, но и те, которые 

встречаются в изобилии вследствие бурной 

производственной полы над гаражом 

человека, но не в виде готовых изделий 

(которые. 
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