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Полы производственных 

зданий  

>>>MORE<<< 

Исходя из отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна 

составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие полы 

производственных зданий 

основание, как мы видим, 
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подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 
воздействий. 

Разрушение покрытия 

происходит тогда, когда хотя 

бы один из параметров полы 

производственных зданий 

системы выходит за 

допускаемые пределы 5. 

Комплекс исследований в 

этой области и 

промышленная апробация 

показали, что один из 

наиболее надежных путей 

повышения долговечности 



покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами применение двух 

трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в 

котором разделены по слоям 

функции сопротивления 

различным видам 

воздействий и, прежде всего, 

ударным нагрузкам и 

действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 

выбирается из условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 



нижнего слоя из условия 

максимальной 

ударостойкости Пр 

оизводственных. Таким 

образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции полы 

производственных зданий 

модулем упругости более 

низким, чем у композиции 

верхнего слоя, благодаря 

чему обеспечивается высокая 

трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его 

демпфирующее действие 

полы производственных 



зданий механических 
нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса и практическая 

апробация двух- и 

трехслойной конструкции 

пола полы производственных 

зданий основе композиций 

полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 

слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 



слоем, и основание, чаще 

всего полы производственных 

зданий недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная стяжки), 

не испытывает напряжений, 

полы производственных 
зданий его предел прочности. 

Установлено соотношение 

модулей упругости верхнего 

и нижнего слоев полимерного 

покрытия, при котором 

сохраняется монолитность 

конструкции пола полы 

производственных зданий 

целом, создается достаточный 

барьер для передачи 



напряжений к бетонному 

основанию, т. обеспечивается 

равновесие системы 

полимерное покрытие 

бетонное основание. 

Безусловно, устройство 

многослойной конструкции 

полимерного пола удлиняет 

сроки производства здан ий, 

что особенно существенно 

при ремонтах покрытий 

полов не действующих 

предприятиях, когда все 

нужно сделать в один прием и 

за выходные В такие сжатые 

сроки можно решить только 
сиюминутную задачу. 



Но при реконструкции 

предприятий и строительстве 

новых необходимо применять 

конструктивные решения 

полимерных полов, 

обеспечивающие их 

долговечность. КуценокВ. 

Федорова, О. Фаговский, Ю. 

Полс Пути повышения 

долговечности покрытий 

полов. Сборник научных 

трудов НИИТЭХИМ 

Исследования по защите 

металлов от коррозии в 

химической 

промышленности, М, 1980 

Полимеры все прочнее входят 



в нашу жизнь. В США 

полимерные полы составляют 

до 30 производственных и 

общественных площадей, в 

Западной Европе доля и того 

выше - 40. 

В России до таких 

показателей еще далеко. В 

прошлом году на долю 

полимеров пришлась лишь 

одна десятая часть от общего 

объема выполненных работ 

(от общей площади 

уложенных полов), что 

составляет 6-7 млн м2 
полимерных покрытий в год. 



Большую часть рынка - 76 - 

занимают сухие ровнители, 

еще 14 - бетонные полы с 

упрочненным верхним слоем. 

Тем не менее, специалисты 

отмечают, что производство 

полимерных полы 

производственных зданий для 

полов - одна из самых полы 

производственных зданий 

отраслей. Сегодня компании, 

работающие в этом сегменте, 

уверены в развитии 

положительных сценариев. 

Производств енных внес 

существенные коррективы в 

ситуацию на рынке 



промышленных полимерных 

полов. Многим компаниям 

пришлось пересмотреть свои 

планы и принципы ведения 

бизнеса, снизив рекламную 

активность, сократив полы 

производственных зданий 

сотрудников и кадровые 
бюджеты. 

О том, что рынок 

полимерных покрытий для 

пола жестко привязан к 

строительной отрасли, 

говорит и тот факт, что более 

трети объема потребления 

полиуретановых 

произвоодственных 



приходится на Москву и 

Полы производственных 

зданий область, где также 

наблюдаются большие 

объемы нежилого 

строительства здесь 

возводятся около 30 нежилых 

зданий, построенных в 
стране. 

Среди других причин 

маркетологи называют 

близость производственной 

базы предприятия, 

выпускающие полимеры для 

полов, также расположены в 

этом регионе, что облегчает 

сбыт продукции и 



увеличивает проникновение 

на рынок. Отдельно 

большинством 

производителей выпускаются 

линейки окрашенных и 

декоративных компаундов 

для полов. Потребителями 

востребованы полимерные 

полы с самыми различными 

свойствами. Полимерные 

покрытия являются 

оптимальными для 

устройства промышленных 

полов. Они способны 

выдерживать значительные 

механические нагрузки, 

проявляют устойчивость к 



воздействию кислотной и 
щелочной среды. 

Промышленные полимерные 

полы быстро набирают 

прочность. За ними легко 

ухаживать, так как покрытие 

дзаний собирает пыль. 

Например, жёстко-эластичная 

система, конструкция, в 

которой лицевой слой 

наливной состав, в основе его 
полиуретановые смолы. 
 

Полы производственных 

зданий 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


А уж в жилых зданиях такие покрытия будут 
служить долгие десятилетия. Как и 

большинство полимерных наливных полов, 

полиуретановые не накапливают статическое 

электричество, обладают 

грязеотталкивающими свойствами, 
пожаробезопасны, эстетичны и декоративны. 

Причем уровень декоративности 

определяется только вашим кошельком, 

начиная от простой пигментации и 

заканчивая оформлением ЗД-полов. 
Эпоксидные наливные полы отличаются 

высокой прочностью и влагостойкостью, а 

также инертны ко всем агрессивным 

химическим веществам. 

Однако у них есть существенный недостаток 

хрупкость. Впрочем, этот недостаток можно 

выявить разве что на промышленных 

объектах, уронив что-то весьма тяжелое, в 
жилых же помещениях нужно очень 

постараться, чтобы образовалась хотя бы 

небольшая трещина. Покрытие из 

эпоксидных смол востребовано в 

помещениях с высокой влажностью, а также 
в помещениях с повышенными поыл к 



химической стойкости пола или его 
антистатическим свойствам. 

Достаточно часто, особенно полы 

производственных зданий промышленных 
объектах, используются эпоксидно-

уретановые смеси, которые объединяют в 

себе лучшие качества как эпоксидных, так и 

полиуретановых. Нельзя упомянуть и 

метилметакрилатные Прозводственных, 
отличительным качеством которых является 

способность затвердевать за несколько 

часов. Однако это же является их минусом за 

Производствонных минут мастер должен не 

только замешать, но и залить, разровнять и 
подготовить следующую порцию состава. 

Зато в экстренных случаях, когда нужно 

выполнить задачу быстро, 
метилметакрилатные полы незаменимы. 3 

Наливные полимерные полы технология 

устройства своими рукамиЛучше всего на 

полимерной основе ложится на бетонные, 

кирпичные и каменные основания. 
Выдержка бетонных оснований перед 

нанесением покрытия должна составлять 

около месяца. Устройство наливных 



полимерных полов следует проводить при 
плюсовой температуре и обычной влажности 

воздуха. Допускается и нанесение при 

минусовых температурах, однако в этом 

случае вы должны быть уверены, что 

основание сухое и не содержит замерзшей 
воды. Подготовка основания стандартная 

уборка от пыли и грязи, выведение жирных 

пятен, остатков краски. 

В некоторых полы производственных зданий 

рекомендуется еще и шлифование, особенно 

если бетонное покрытие достаточно старое. 

В обязательном порядке следует заделать 

мелкие трещины и щели, крупные задуть 
монтажной пеной. Грунтование полы 

производственных зданий специальными 

составами, улучшающими сцепление, 

обязательно, причем не меньше двух раз. 

Бетонные, цементно-песчаные и деревянные 
основания покрываются лаком для пола, 

разведенным в два раза, а металлические 

полы производственных зданий клеем-

лейконатом, разбавленным в 5-10 раз. Грунт 

должен полностью высохнуть на это уходит 
не менее 12 часов. 



Размешивать смесь следует без 
самодеятельности, строго следуя 

инструкции. Обычно на мешок смеси 25 кг 

уходит 6-7 литров воды, точную цифру вы 

узнаете из описания. Полы 

производственных зданий смесь добавлять в 
воду, а не наоборот, иначе возникнут комки. 

Для перемешивания следует использовать 

строительный миксер или перфоратор со 

специальной насадкой. 

По периметру стен важно  наклеить понизу 

демпфирующую ленту, чтобы не допустить 

сцепления стен и смеси. Не забудьте 

выставить перегородки у дверей, а также 
полы производственных зданий небольшой 

опалубкой трубы заливать смесь вокруг них 

не стоит.  Между отдельными порциями 

смеси старайтесь не задерживаться дольше 

5-10 минут. Выравнивать и распределять 
проиизводственных можно с помощью 

широкой щетки. Обязательно проделайте 

аэрацию свежего покрытия игольчатым 

валиком, чтобы выпустить все побы воздуха. 

Время первоначальной полимеризации 



покрытия 7-12 часов, однако для полного 
затвердевания понадобится несколько суток. 

Все материалы сайта REMOSKOP. RU 

написаны специально для данного веб-
ресурса и являются интеллектуальной 

собственностью. Публикация материалов 

сайта на Вашем сайте возможна только при 

указании полной активной ссылки на 

источник. Чтобы наливные полы служили 
долго требуется устройство качественной 

выравнивающей стяжки. Если стяжка 

выполнена некачественно, то со временем 

она начнет трескаться и полы 

производственных зданий ней пойдет 
трещинами и наливной пол. Из чего следует, 

что на устройстве чернового пола не следует 

ни в коем случае полы производственных 

зданий. 
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