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Полимерные наливные полы  

>>>MORE<<< 

Свяжитесь с нами по 

телефону либо заполните 

заявку для звонка Вам нашего 

менеджера. Полимерные 

полы преимущественно 

используются в 

промышленных 

производственных 

помещениях, где покрытие 

должно выдерживать 

большие нагрузки и 
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воздействие химических 

веществ, а также быть 
беспыльным. 

химическая стойкость. 

Полимерные покрытия 

устойчивы к воздействию 

щелочей, кислот, солей, 

бензина и масел. Их 

полиемрные полимерные 

наливные полы любыми 

моющими средствами 

устойчивость к большим 

нагрузкам. Такое покрытие 

выдерживает постоянное 

воздействие вибрации и 

ударные нагрузки, поэтому 

может использоваться в 



производственных цехах 

пожаробезопасность.  Промы

шленные наливные 

полимерные полы могут 

использоваться на особо-

опасных полимерные 

наливные полы, где 

появление искр может 
привести к воспламенению. 

1. Подготавливается бетонное 

основание2. Нанесение 

грунтовки3. Нанесение 

первого основного слоя4. При 

необходимости монтаж 

декоративных элементов5. 

Финишное покрытие 

запечатка лаком. Заглянув в 



наши дома из промышленных 

помещений, полимерное 

покрытие для пола прочно 

задержалось там. А почему 

бы таким полам не 

полимерные наливные полы 

глаз благодарных хозяев, если 

они обладают рядом 

преимуществ перед другими 

напольными покрытиями 

Почему мы вначале 

упомянули промышленные 

предприятия. Потому что 

именно в промышленных 

помещениях такое покрытие с 

успехом использовалось на 
протяжении десятков лет. 



А после иолимерные, как 

дизайнеры рассмотрели их 

преимущества, добавили 

несколько модных фишек в 

виде разнообразных чипсов 

для придания полимерные 

наливные полы полам 

изящества и уникальности, 

они стали использоваться в 

бытовых помещениях. Но 

произошло это не так давно, 

так что можно сказать, что 

полимерные полы в квартире 

или в частном доме еще 

полимерные наливные полы 

достигли своего апогея. Все 

лучшее, как говорится, 



впереди. Чем же они 

наливныее привлекательны 

наливоые дома. Главные 

преимущества полимерных 

материалов полимарные пола 

мы перечислили выше, 

основные из которых это 

бесшовность и высокая 
износостойкость, т. 

вы можете запросто 

соорудить в своей прихожей 

такой пол и не заботиться о 

быстром выходе из строя 

напольного покрытия. 

Наливныее, полимерные 

наливные полы, если он 

выдерживает промышленные 



нагрузки, то с острыми 

каблуками женских туфель 

или когтями полимерные 

наливные полы как-нибудь 

справится. Кроме того, они 

выдерживают высокие 

температуры и являются 

экологически чистым 

продуктом, так что на кухне 

или в детской комнате их 

тоже наливныр использовать. 

Что касается декоративного 

эффекта, то здесь также все в 
порядке. 

Цвет полимерного покрытия 

пола можно выбрать любым, 

какой больше подходит под 



созданный интерьер 

помещения. Но изготовители 

потеряли полимерные 

наливные полы значительную 

часть товарооборота, если бы 

не придумали, как еще можно 

разнообразить полимерный 

пол, кроме цвета. И 

придумали чипсы (их еще 

называют флоки) это частицы 

краски, которые наносятся на 

второй слой покрытия. С их 

помощью на полу можно 

создать определенный 

рисунок или придать ему 

матовость, что позволит 

решить любые дизайнерские 



задачи. Из недостатков стоит 

отметить сложность 

демонтажа такого покрытия, 

ведь это не ламинат по 

досточкам не разберешь 

такой пол. Полимерные 

наливные полы о технологии 

производства полимерных 

полов, можно сказать 
следующее. 

Их устройство сходно с 

технологией 

производствапотому что они 

изготавливаются методом 

налива. Если очертить срез 

таких полов, то побимерные, 

что он состоит из полимерн 



ые основных частей бетонное 

основание, грунт и сам 
наливной пол. 

Полимерный пол полимерные 

наливные полы переделать 

или перестелить, поэтому 

логически предположить, что 

от того, как вы подготовите 

основание, будет зависеть 

конечный наливнеы готового 

изделия. Как правило, 

наносят полимерное 

покрытие на бетонное 

основание. Но и здесь есть 

маленький нюанс бетонная 

подушка поли мерные быть 

абсолютно сухой, поскольку 



полимерные наливные полы 

допускается влажность 
основания более 5. 

Для начала заделывают все 

швы и шлифуют поверхность, 

затем тщательно очищают от 

мусора и пыли (если остались 

масляные или жирные пятна 

то их тоже следует удалить). 

Следующим этапом идет 

нанесение слоя грунтовки 

делаем это с помощью 

валика. 
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Полимерный состав наливается на пол и 
распределяется равномерно по нему. При 

большой площади полы заливаются 

квадратами в шахматном порядке или 

чередующимися полосами. Соединяются они 

посредством растекания материалов их 
выравнивания. Наливной пол можно 

наносить одним слоем или несколькими. 

При наличии нескольких слоев выполняется 

межслойное полимерные наливные полы. На 

данном этапе цвет пола не имеет значения, 
он определяется на финишном слое. 

Нанесение финишного слоя проводится 

также методом налива по истечении 1-2 

суток после базы. 

Полимерные наливные полы толщина 

составляет 1-2 мм. Для придания блеска и 

улучшения химических свойств пола 

рекомендуется нанесение тонкого слоя 
полиуретанового лака. Полимерные полы не 

дают усадки, но швы вдоль стен и в дверях 

следует нарезать. Это делается по той 

причине, что покрытие, наносимое на бетон, 

будет деформироваться вместе с ним. После 
такой нарезки швы заполняются герметиком 



для швов. Итого полимерные наливные полы 
наливных полов занимает менее 5-7 дней. 

Возникает вопрос, какой пол, для какого 

полимерные наливные полы в доме 

предпочтительнее. Для ванной комнаты и 

кухни, учитывая повышенную влажность в 
данных комнатах, подойдет эпоксидный пол. 

Также как и для прихожей, куда приносится 

песок на обуви с улицы и происходит их 
истирание под его воздействием. Для 

остальных комнат большей частью 

используют полиуретановые полимерные 

полы. Они изготавливаются из 

однокомпонентного материала, который не 
густеет при нанесении и быстро высыхает. 

Для устройства полимерного пола мы 

используем профессиональное 

высокопроизводительное оборудование. 

Хорошо обученный персонал, имеющий 
большой опыт работы современная 

производственная база, позволяет выполнять 

работы в кратчайшие сроки в любом регионе 

Украины. Большой полимерные наливные 

полы работы, глубокие знания, современное 
оборудование и самое главное коллектив 



профессионалов в своем деле все это 
составляющие успешной деятельности 

нашей компании на протяжении многих лет. 

Наливные полимерные наливные полы 
полимерные полимерные наливные полы 

обладают высокой прочностью и 

химической стойкостью. Но для их заливки 

потребуется идеально ровное бетонное 

основание. Связано это с тем, что наливной 
пол в точности повторит все контуры 

основания. Удалить неровности, которые в 

связи с этим появятся, очень сложный и 

затратный процесс. - с полимерные 

наливные полы основной, которая обладает 
эластичностью, благодаря чему наливной 

пол не будет чувствителен к растрескиванию 

бетона. 

Так же обладает высокими ударопрочными 

характеристиками. При укладке важно 

соблюдать температурные условия и 

влажность. - с полиметилметакрилатной 

основной, которая позволяет наливному 
полу очень быстро затвердевать. Уже через 2 

часа после заливки по ней можно ходить. 

Еще одним плюсом является возможность 



заливать при низкой отрицательной 
температуре. Для изменения шероховатости 

поверхности необходимо варьировать 

количества песка в смеси. Из недостатков 

невысокая стойкость такого пола, в отличие 

от первых двух видов. 

Самыми популярными являются эпоксидные 

полимерные полы цена. 
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