
Полимерные покрытия для пола. Другой способ устранения данного дефекта это при 
помощи заделки устранить полимрные полимерного покрытия и в результате влага не 
будет попадать в бетон. Но самым полимерные покрытия для пола способов устранения 

данного дефекта является установка паропроницаемого покрытия на пол. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Полимерные покрытия для 

пола  

>>>MORE<<< 

Полам полимерные покрытия 

для пола страшны песок с 

обуви, шпильки туфель из-за 

свойства износостойкости. И 

еще одно важное 

преимущество герметичность, 

с такими полами к соседям 

влага не пройдет. Самое 

важное при укладке 
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полимерных полов в квартире 

подготовка основания. 

Прочность основания без 

всяких приборов можно 

проверить просто, проведя по 

основанию металлическим 

заостренным предметам, если 

легко оставляет углубление, 

то слабое. Здесь надо или 

переделать стяжку, либо 

сделать. Прочность 

основания подходит, 

приступаем к шлифованию 

основанию, для снятия 

цементного молочка, 

прочных участков и 

открытию пор. Если при 



больших объемов полов 

используется CО-199 

(шлифовальная машина с 

алмазными элементами) то в 

квартире можно шлифануть с 

угло-шлифовальной 

машинкой в качестве насадки 
используется алмазная чашка. 

Обеспыливание, пылесосом, 

после шлифования 

проводиться очень 

тщательно. Грунтование 

проводим в несколько раз, 

чтоб стяжка полностью 

пропиталась.  При шлифовки 

нарушилась ровность пола, 

выравниваем 



шпателем  проходим на 

полимерные покрытия для 

пола полимерным составом. 

После всех подготовительных 

операций наносим финишное 

покрытие. 

Если это наливной, то 

операция проводиться в один 

раз. Тщательно 

размешиваются компоненты 

А и Б в нескольких емкостях. 

Размешав составы 

полимерные покрытия для 

пола одном ведре переливают 

в другое,  чистое ведро и там 

так же тщательно 

перемешивают. Разливают 



полимер слой за слоем 

быстро, растягивают раклей и 

для выхода воздуха 

прокатывают игольчатым 

валиком. Тонкослойное 

покрытие наноситься 

велюровым валиком, в 

несколько слоев. С 

высоконаполненным 

покрытием можно придать 

полу шероховатость, как 
апельсиновая корка. 

Как выравнить полы в 

квартире с помощью 

цементно песчанной стяжки 

можно узнать в статье  если 

стяжка не соответствуе 



прочности под полимерные 

полы то можноповысить 

прочность с помощью и. 

Полимерные полы могут 

быть альтернативой другим 

напольным покрытиям. К его 

преимуществуСтатьи по 

темеРАССКАЖИ О СТАТЬЕ 

ДРУЗЬЯМ. Сделай ДОБРОЕ 

ДЕЛО для БЛОГА!!. 

Полимерных материалов для 

полов очень много есть одно-

двух и трех- компонентные, 

но технология полимерные 

покрытия для пола у всех 

одинаковая. Популярностью 

будут пользоваться всегда из-



за их отличного вида и 

долговечности. Полимерные 

полы имеют очень высокую 

прочность, стойкость с 

ударным и механическим 

нагрузкам, химическую 

стойкость, надежную адгезию 

к бетонному основанию пола 

и непревзойденную 
эластичность покрытия. 

Полимерные полы не пылят, 

не скользят, очень удобны в 

эксплуатации и уборке, 

имеют эстетичный внешний 

вид, гладкую и бесшовную 

поверхность. Полимерные 

наливные полы чрезвыйчайно 



долговечны и 

ремонтопригодны. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет получить 
любое цветовое решение. 

наливные полы на основе 

эпоксидных смол - обладают 

высокой твердостью и 

прочностью, химической 

стойкостью и применяются в 

помещениях с высокими 

механическими и 

химическими воздействиями - 

обладают высокой 

эластичностью 

износостойкостью и 

применяются в помещениях с 



постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, с 

жесткими абразивными 

нагрузками полимерные 

покрытия для пола наливные 

полы - характеризуются 

коротким интервалом между 

установкой и началом 

эксплуатации покрытия и 

применяются полимерные 

покрытия для пола 

неотапливаемых и холодных 

помещениях. 

Высоконаполненные 

полимерные полы - 

отличаются наивысшей 

стойкостью к ударным 



нагрузкам и стойкостью к 
истиранию. 

Такие полимерные полы 

близки по своим свойствам к 

полимербетонам и 

полимеррастворам - введение 

большого количества 

наполнителя (окатанный 

кварцевый песок - до 90) 

позволяет резко снизить 

коэффициент линейного 

расширения покрытия, 

приблизив его к 

соответствующему 

показателю полимерные 

покрытия для пола 

основания. Современные 



полимерные полы с большой 

толщиной слоя покрытия (в 

среднем 3-8 мм) способны в 

некоторой степени 

компенсировать отдельные 

неровности основания. 
 

Полимерные покрытия для 

пола 

<>>>MORE<<< 

Подобное покрытие может устраиваться как 

в помещениях промышленного поллимерные 

(если по отношению к ним предъявляются 
повышенные эстетические требования), так и 

в административных и жилых помещениях. 

Благодаря возможности выбора рисунка в 

декоративных наливных полах можно 

подобрать покрытие, соответствующее 
любому интерьеру. деревянное допускается 

устройство наливного пола и поверх 

деревянного пола, но с рядом оговорок. 
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Необходимо тщательно выровнять пол 
электрорубанком, кроме того необходимо 

заменить при необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной пол 

полимерные покрытия для пола устраивать 
даже поверх плитки, не обязательно 

демонтировать. 

Перед началом полимерные покрытия для 
пола в таком случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, чтобы выявить 

плохо закрепленные плитки, их придется 

удалить. Поверхность основания в этом 

случае гладкая, поэтому сцепление смеси с 
ее поверхностью будет минимальным. 

Для повышения сцепления поверхность 

плитки можно обработать грубым наждаком. 
Перемешивать смесь вручную не 

рекомендуется, так как сам процесс 

приготовления смеси не должен занимать 

больше 3-4 минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный результат будет во 
многом зависеть от подготовки основания. 

Чаще всего под наливной пол используется 

бетонное основание. На подготовительном 



этапе его нужно тщательно выровнять, 
допускается перепад высоты не более 4мм. 

Если основание неровное, то для его 

выравнивания можно использовать поли 

мерные слой бетона. 

Если в качестве основания выступает свежая 

цементная полимерные покрытия для пола, 

то пол устраивать можно будет только через 

28 суток. За это время бетон полностью 
просохнет и наберет необходимую 

прочность. При выборе типа смеси нужно 

учитывать характер эксплуатации 

помещения. Так, смесь на основе 

полиуретана отличается высокой 
эластичностью и неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим механическим 

воздействиям. Составы на основе 

эпоксидной смолы выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими упруго-
пластическими характеристиками. 

Полимерные покрытия для пола на 

подготовительно этапе нужно тщательно 
очистить полимерные покрытия для пола. 

Толщина наливного пола может начинаться 

от 400 мкм, поэтому на конечный результат 



может повлиять любая мелочь. Очистку 
основания лучше производить с помощью 

пылесоса. Затем его необходимо тщательно 

высушить. На очищенное основание 

наносится грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать с небольшим 
количеством песка. В результате 

поверхность основания станет похожей на 

грубый наждак, что будет способствовать 

дополнительной адгезии полимерной смеси. 

Саму полимерную смесь нужно готовить 
только после окончания всех 

подготовительных работ, поола она очень 

быстро схватывается. 

Перемешивать ее необходимо быстро, до тех 

пор, пока она не станет однородной. 

Химическая реакция, протекающая при 

перемешивании между водой и длля смеси 

проходит с выделением тепла, а излишний 
нагрев способствует ускорению схватывания 

смеси. Для того, чтобы полимерные 

покрытия для пола замедлить этот процесс 

можно емкость опустить в холодную воду. 

\  


