
Полимерное покрытие бетона. А также на предприятиях пищевой промышленности, 
агрофирмах, фермах, молочьных комбинатах, мясокомбинатах. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Полимерное покрытие бетона  

>>>MORE<<< 

Полимерные покрытия могут 

быть выполнены в очень 

широкой цветовой гамме. Для 

придания эстетических 

свойств покрытия 

декорируются цветными 

чипсами, возможно 

выполнение полов различных 

цветов в одном помещении. В 

зависимости от условий 

эксплуатации могут быть 
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изготовлены любого вида 

(глянцевые, матовые) и с 

любой фактурой поверхности 

(гладкие или с заданной 

степенью шероховатости). 

При необходимости можно 

легко обновить или поменять 
цвет покрытия. 

Для этого достаточно нанести 

сверху слой полимерное 

покрытие бетона материала 

или лака. В процессе 

эксплуатации всех типов 

напольных полимерное 

покрытие бетона очень остро 

встает вопрос о возможности 

быстрой и качественной 



машинной уборки 

помещений. С этой точки 

зрения, полимерное покрытие 

бетона наливные полы 

являются идеальным 

вариантом при выборе типа 

напольного полимерное 
покрытие бетона. 

Так же из-за своей высокой 

химической стойкости 

полимерные покрытия, в 

случае сильного загрязнения, 

возможно убирать при 

помощи растворителей и 

активных моющих 

жидкостей. Очень важная 

особенность наливных полов 



- отсутствие искр от удара по 

ним металлических 

предметов и отсутствие 

скоплении статического 
электричества. 

Наливные эпоксидные и 

полиуретановые покрытия 

очень широко применяются 

на взрывоопасных 

производствах, таких как 

нефтепереработка, 

испытательные химические 

лаборатории и многое другое. 

В нанесенном состоянии 

наливные полимерные полы 

являются слабо 

распространяющими пламя 



при горении, умеренно 

опасными по токсичности 

при горении и разрешены к 

применению на путях 

пожарной эвакуации 

общественных и жилых 

зданий и сооружений 

Полимерные полы 

отличаются высочайшими 

характеристиками по 

устойчивости к различным 
негативам. 

Первую очередь тут надо 

упомянуть про высокие 

показатели прочности, а 

также про высокие 

показатели устойчивости к 



химическому воздействию. 

Именно поэтому такие полы 

очень популярны там, где пол 

подвергается серьезным 

эксплуатационным 

нагрузкам, а именно ударным 

нагрузкам, нагрузкам на 

истирание и химическим 
нагрузкам. 

Если более конкретно то 

полимерный пол часто 

полимерное покрытие бетона 

на предприятиях 

фармацевтического, 

пищевого и химического 

производства, а также на 

складах и в офисных центрах. 



В качестве исходного 

материала при покрытпе 

полимерных половых 

покрытий чаще всего 

применяются компаунды, 

произведенные на основе 

метилметакрилатных, 

полиуретановых и 

эпоксидных смол. Стоит 

заметить что наибольшей 

популярностью пользуются 

эпоксидные полимерные 

полы по причине того что они 

отличаются более высокими 

прочностными 

характеристиками чем 

остальные, да и вообще они 



обладают большей 

устойчивостью к негативам. 

Так например эпоксидные 

полимерные полы 

отличаются высочайшими 

характеристиками по 

покрыти е к высокой 
влажности. 

Также тут стоит отметить 

метилметакрилатные 

полимерное покрытие бетона 

полы. Дело в том, что они 

очень быстро сохнут и кроме 

пошимерное они прекрасно 

переносят мороз, причем, тут 

идет речь не о готовом 

напольном покрытии а о 



полимерном составе которые 

бетоеа использовать при 

минусовых полимерное 

покрытие бетона. Покрытие 

из резиновой крошки 

применяется на спортивных и 

детских площадках, 

прогулочных зонах, 

конюшнях, гаражах, на 

складах покрырие паркингах. 

Оно пропускает воду и 

обеспечивает быстрое 

высыхание после дождя. 

Полимерное покрытие бетона 

покрытие из резиновой 

крошки имеет толщину от 10 
до 750 мм. 



Производится по методу 

наливных ковров. Поглощает 

удары за счет упругости 

поверхности. Укладывается 

на твердое основание бетон 

или асфальт. Широкая 

цветовая гамм. Наливной пол 

данного ипа можно 

изготовить гладим или 

антискользящим (различной 

степени шероховатости). 

Очень широкая область 

применения складские 

комплексы и пищевые цеха, 

промышленность и торговые 

компексы, паркинги, жилые и 



офисные помещения, 
медицинские учреждения. 

Этапы работ подготовка 

основания, грунтование, 

укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка 

финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость 

от 980 руб. 2 Полимерное 

покрытие бетона работ 

подготовка основания, 

грунтование, укладка 

основного слоя и 

наполнителя, укладка 

финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость 



полимерное покрытие бетона 
1030 руб. 
 

Полимерное покрытие бетона 

<>>>MORE<<< 

Широкий выбор цветов позволяет вписаться 

в уже существующую гамму. При устройстве 

полимерных покрытий в особо 

неблагоприятных условиях (трещиноватое 
основание, термоудары, воздействие 

сильных агрессивных сред) существуют 

разнообразные конструктивные решения, 

сочетающие использование в покрытии 
слоев различных по полисерное природе и 

степени наполнения, использование 

нескольких полимерное покрытие бетона 

армирующих материалов (полиэфирных, 

углеродных, стеклотканей). 

Срок безремонтной полимерное покрытие 

бетона любых полимерных полов в 

огромной степени зависит от подготовки 

поверхности основания. Адгезия полимера к 
основанию определяется степенью 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


шероховатости поверхности (площадью 
сцепления) и отсутствием на поверхности 

слоя цементного молока или латексной 

пленки (вместе с которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя основания). 

Современные производственные 

технологические процессы и требования 

клиентов предъявляют жесткие требования к 

качеству  и внешнему виду напольного 
покрытия. Полы должны обладать 

механической прочностью, химической 

стойкостью, отвечать требованиям 

полимерное покрытие бетона безопасности 

иметь достойный внешний вид. На целом 
ряде предприятий к напольным покрытиям 

предъявляют особые требования 

минимальные перепады по плоскости, 

антистатичность, быстрота уборки, 

беспыльность, монолитность. 

Промышленные полы на основе полимерных 

материалов благодаря своим универсальным 

качествам, применяются во всех сферах 
деятельности человека жилые помещения 

(квартиры, коттеджи, дачи, бани, … ), места 



отдыха и развлечений (рестораны, клубы, 
спортзалы и тд. 

), производственные и административные 

здания и сооружения (офисы, торговые 
центры, цеха, склады, …), медицинские, 

общеобразовательные и дошкольные 

учреждения и многие другие помещения где 

требования к напольным покрытиям, 

соответствуют характеристикам полимерных 
полов. Конструкция полимерное покрытие 

бетона полимерного полимерное покрытие 

бетона пола для каждого объекта 

рассчитывается индивидуально с учетом 

технических требований полимерное 
покрытие бетона пожеланий заказчика. 

Смешение полимеров различных цветов и 

оттенков покрыие устройстве декоративного 
слоя, делают Ваше напольное покрытие 

неповторимым, так как второй покрытиа в 

точности воспроизвести рисунок 

практически невозможно. Полимерные полы 

главным образом устраиваются там, где 
предполагается воздействие химически 

агрессивных веществ, значительных 

механических нагрузок, ударных 



воздействий, а также там, где полам 
необходимо обеспечить высокие 

гигиенические качества, легкий уход за 

полом и его декоративность. Полимерные 

полы являются чуть ли не идеальным 

решением для предприятий пищевой и 
химической промышленности, 

фармацевтического производства, а также 

для складских комплексов, офисных центров 

и т. 

Для полимерных половых покрытий в 

качестве исходных материалов чаще всего 

используются компаунды на основе 

эпоксидных, полиуретановых и 
метилметакрилатных смол. Эпоксидные 

полы достаточно часто устраиваются в 

помещениях с высокими механическими 

нагрузками. Они отличаются прекрасной 

влагостойкостью, а также стойкостью к 
воздействию агрессивных жидкостей. 

Полиуретановые полы достойно 

выдерживают вибрации. Также как их 

эпоксидные собратья, полиуретановые полы 

абсолютно влагостойки. Отличительной 
особенностью метилметакрилатных полов 



является минимальный интервал времени 
между моментом завершения работ по 

устройству пола и его полной готовностью к 

эксплуатации. 

Метилметакрилатные полы даже можно 

назвать быстросохнущими. Ведь полный 

набор прочности в этом случае происходит 

всего за пару часов. Кроме того устройством 

полов этого типа можно заниматься и при 
отрицательных температурах. Полимерные 

покрытия для бетонных оснований могут 

различаться как по толщине, так и по 

степени наполнения. При малом количестве 

наполнителя Бетоа им не редко является 
сухой кварцевый песок - готовое покрытие 

получается гладким. 

Для получения шероховатой нескользящей 
поверхности полимерного покрытия в смолы 

добавляют большее количество песка. В 

некоторых случаях песок рассыпается после 

нанесения основного слоя покрытия. 

Тонкослойные полимерные напольные 
покрытия применяются в основном для того, 

пок рытие предотвратить отслоение от 

бетонного пола пыли при эксплуатации. 



По сути, их можно отнести к окрасочным, 
ведь толщина покрытия в этом случае в 

среднем составляет менее 0,5 мм. 

Тонкослойные ролимерное рекомендуется 

использовать в основном в сухих 

помещениях с незначительными 
механическими нагрузками. 

Самонивелирующиеся (наливные) покрытия 

широко применяются в помещениях с 

достаточно жесткими требованиями к 

чистоте. Толщина покрытия в этом 
полимерное покрытие бетона в основном 

составляет от двух до четырех миллиметров. 

Образуемые покрытия отлично 

выдерживают воздействие агрессивных сред 

и механические воздействия умеренной 
интенсивности. 

Высоконаполненные покрытия устраиваются 

толщиной от четырех до чуть полимерное 
покрытие бетона не двадцати миллиметров. 

Покрытия этого типа характеризуются 

полимерное покрытие бетона высокой 

стойкостью к ударным нагрузкам 

истиранию. Идеальным местом применения 
высоконаполненных полов являются 



полимерное покрытие бетона называемые 
мокрые производства, а также помещения с 

высокими механическими нагрузками. 

Полимерные покрытия для бетонных 

полиемрное широко используются при 

строительстве объектов, как 
промышленного, так и гражданского 

назначения. Полимерное покрытие бетона 

полимерного полового полимерное 

покрытие бетона при соблюдении 

соответствующих технологий обеспечивает 
стабильную и весьма долговечную 

эксплуатацию пола. 

Благодаря многообразию полимерных 
половых покрытий полимерное покрытие 

бетона возможность выполнять полы 

практически с любыми требуемыми 

характеристиками и эксплуатационными 

свойствами. Здесь же следует написать и о 
том, что технология нанесения 

рассматриваемых половых покрытий требует 

весьма качественной подготовки бетонного 

основания пола. Именно качественная 

подготовка основания является залогом 
долговечной эксплуатации полимерных 



полов. Люди скажите, вот полимерное 
покрытие бетона чего вы тусуетесь на 

форумах. 
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