
Полиуретановый наливной пол своими руками. И происходит она с выделением тепла. 
Поэтому крайне желательно емкость в которой смешивается состав поместить в другую, 
заполненную холодной водой. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Полиуретановый наливной 

пол своими руками  

>>>MORE<<< 

Температура использования 

не должна быть ниже 

указанной в технической 

документации. Минимальная 

температура основания при 

нанесении покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 
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ухудшает полиуретановый 

наливной пол своими руками, 

что может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 
поверхность покрытия. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

различают полиуретановые, 



эпоксидные и 

метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому 

они изготавливаются 

довольно нечасто. Наливной 

пол может быть глянцевый и 

полуглянцевый, а также 

матовый или полуматовый. 

Наливной пол в Украине 

новинка, он не приелся. 

Такой полимерный пол 

благодаря обилию расцветок 

и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 
ему изысканный вид. 



Для того чтобы получить 

наливной пол высокого 

качества стоит обратиться к 

профессионалам. Базовый 

слой наносится методом 

налива, он представляет 

собой сплошное покрытие без 

всяких дефектов. 

Полимерный состав 

наливается на пол и 

распределяется равномерно 

по нему. При большой 

площади полы заливаются 

квадратами в шахматном 

порядке или чередующимися 

полосами. Соединяются они 

посредством растекания 



материалов их выравнивания. 

Наливной пол можно 

наносить одним слоем или 

несколькими. При наличии 

нескольких слоев 

выполняется межслойное 
шлифование. 

Полиуретановый наливной 

пол своими руками данном 

этапе цвет пола не имеет 

значения, он определяется на 

полиуретановый наливной 

пол своими руками слое. 

Нанесение финишного слоя 

проводится также методом 

налива по истечении 1-2 

суток после базы. Его 



толщина составляет 1-2 мм. 

Для придания блеска и 

улучшения химических 

свойств пола рекомендуется 

нанесение тонкого слоя 

полиуретанового лака. 

Полимерные полы не дают 

усадки, но швы вдоль стен и в 
дверях следует нарезать. 

Это делается по той причине, 

что покрытие, наносимое на 

бетон, будет полиуретановый 

наливной пол своими руками 

вместе с ним. После такой 

нарезки швы заполняются 

герметиком для швов. Итого 

производство наливных 



полов занимает менее 5-7 

дней. Возникает вопрос, 

какой пол, для какого 

помещения в доме 

предпочтительнее. Для 

ванной комнаты и кухни, 

учитывая повышенную 

влажность в данных 

комнатах, подойдет 

эпоксидный пол. Также как и 

для прихожей, куда 

приносится песок на обуви с 

улицы и происходит их 

истирание под его 

воздействием. Для остальных 

комнат большей частью 

используют полиуретановые 



полимерные полы. Они 

изготавливаются из 

однокомпонентного 

материала, который не 

густеет при нанесении и 

быстро высыхает. 

Для устройства полимерного 

пола мы используем 

профессиональное 

высокопроизводительное 
оборудование. 
 

Полиуретановый наливной 

пол своими руками 

<>>>MORE<<< 

Толщина слоя этого покрытия довольно 

большая - 5-8 мм. Чаще всего поб наливной 
пол можно увидеть на производственных 
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цехах пищевой промышленности, где 
необходимо поддерживать максимальную 

чистоту, а также в помещениях с 

повышенными механическими нагрузками. 

Такие покрытия обладают очень большой 

термической стойкостью, который 
составляет -40С 1200С Антистатические 

покрытия толщиной 1,5-2 мм. Появление 

статического электричества недопустимо в 

некоторых типах помещений. Оно может 

нарушить работу тонкой электронной 
техники или прервать процесс производства 

точной механики, налиной также привести к 

возникновению и оседанию пыли и 

загрязнений. Для исследовательских 

лабораторий, фото салонов или наливноц, 
производящих аудио рукамм видео 

материалы нельзя своиими возникновения 

статического электричества, поэтому в 

качестве покрытия используют этот вид 

наливного пола. 

Существует DIN 51953, согласно которому, 

сопротивление относительно земли не 

превышающее 160 Ом является 
оптимальным для предотвращения 



статических зарядов. При минимальной 
оплиуретановый пола в Полиуретановый 

наливной пол своими руками мм 

сопротивление будет не менее 4109 Ом. 

Морозостойкое полимерной покрытие. 

Толщина полиуретановый наливной пол 
своими руками покрытия не превышает 2 

мм, а само оно используется для помещений 

с повышенной влажностью и низкой 

температурой. 

Кроме того, такое покрытие соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, и 

еол его можно использовать в 

холодильниках и морозильных камерах. 
Именно при низких температурах это 

покрытие обладает наивысшей 

ударопрочностью. 

Высоконаполненные полимерные покрытия. 

Толщина этих покрытий самая большая 5-10 

мм. Они необходимы в полиуретановый 

наливной пол своими руками, где 

необходимо выдерживать механическую, 
химическую и абразивную нагрузку. Для 

того, чтобы это было возможным в состав 

покрытия включается кварцевый песок. 



Полимерные дезактивируемые покрытия. 
Такой тип покрытия используется в качестве 

защитного слоя на объектах ядерной 

энергетики. 

К ним применяются особо серьезные 

требования и ГОСТы. Упруго-эластичные 

покрытия. Этот тип пола изготавливается на 

основе эластомерных заполнителей, что 

обеспечивает гигиеничнойсть и снижает 
травматичность при падении. По этой 

причине это покрытие сипользуется на 

детских площадках, беговых дорожках, 

теннисных кортах. Получаемое покрытие 

имеет шероховатую, а не гладкую 
поверхность, оно устойчиво к ударам износу. 

Идеальное покрытие, которое отвечает всем 

вышеперечисленным требованиям, является 

-полимерные наливные полы. Такие 

нпливной долговечны, надежны и удобны в 
применении. За счет этих плюсов с каждым 

днем становится все больше поклонников 

полимерных полов. 

Наливные полы, в зависимости от условий 

требований и полиуретановый наливной пол 

своими руками к свойствам рабочей 



поверхности, выполняются из нескольких 
типов полимера полиуретана, эпоксида, 

полимочевины, полиуретановый наливной 

пол своими руками такрилата. Сроки службы 

наливного пола, а так же его 

эксплуатационные свойства зависят от 
правильного выбора систем напольных 

покрытий. Самыми важными при выборе 

системы являются две группы критериев, 

первое - нагрузки, которые будут 

действовать на пол, второе - характеристики 
основания, на которое будет наноситься 

полиуреткновый. 

В зависимости от основания, мыпредложим 
грунтовку для оптимальной адгезии системы 

к основанию. Если назрело время заказать 

наливные полимерные полы смело 

обращайтесь в нашу компанию. За плечами 

наших специалистов производство десятков 
тысяч квадратных метров полов. Как 

наливнной никакого брака и только 

благодарные клиенты. 

Такой результат не перестает приносить все 

новый урожай многие клиенты стали 

постоянными, и обращаются к нам вновь и 



вновь. Это ли не лучшее доказательство 
того, что ваши полимерные полы делают 

мастера. Пришло время выбирать. 

Доверьтесь профессионалам и вы. Что же 

такое полимерные полы и нужны ли они 

именно. Давайте разбираться вместе в 
основных характеристиках. 

Обладая этими знаниями, вам будет легче 

сориентироваться. Плюс такая 
информационная подкованность поможет 

подобрать правильные вопросы для 

разговора с консультантом или менеджером, 

когда придет время оформлять заказ. 

Наливные полы (они же полимерные 
покрытия пола) это очень прочный и 

стойкий материал. 
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