
Промышленные полы по грунту. Очень важно подготовить хорошее и правильное 
основание. 2. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Промышленные полы по 

грунту  

>>>MORE<<< 

Растворы на основе гипса, 

цемента или полимеров с 

хорошей текучестью 

равномерно разливаются по 

поверхности и в случае 

необходимости 

выравниваются. Такая смесь 

состоит из основы, 

минеральных наполнителей и 

полимерных добавок. Перед 
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началом работы проводится 

подготовка помещения и 

завозятся которые 

желательно заранее. 

Наиболее удачной основой 

является гипс промышленные 

полы по грунту цемент. 

Смеси на основе гипса 

предпочтительней, потому 

что обладают рядом 

преимуществ. Гипс, являясь 

экологичным материалом, 

прекрасно впитывает и 

выделяет влагу, что особенно 

актуально при укладке 

паркетного пола из ценных 

пород дерева. Такого рода 



стяжка не даст рассохнуться и 

покоробиться плашкам 
паркета. 

Толщину слоя определяют, 

ориентируясь на 

минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы 

удобнее использовать в 

случае с недостаточно ровной 

поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. 

Можно сделать слой 100 мм и 

более. Мелкозернистые 

составы могут образовывать 

слой толщиной 

Промышленные полы по 

грунту мм и применяются как 



финишные. Их используют 

для получения идеально 

ровной плоскости на которую 

будет монтироваться 

линолеум, пробка или ткань. 

В противном случае, 

финишная смесь не 

применяется из за своей 

дороговизны, так как и без 

нее на будет довольно 

приличной. Заливка жидкого 

пола осуществляется только 

на подготовленную 

поверхность. Тщательно 

шпаклюются трещины и 

заделываются отверстия, а 



поверхность очищается от 
пыли и песка. 

Поверхность грунтуют 

кистью или распылителем. В 

процессе приготовления 

сухая смесь засыпается в воду 

согласно инструкции и 

перемешивается с помощью 

дрели с насадкой для 

предотвращения образования 

сгустков или комков. 

Готовую смесь 

промышленные полы по 

грунту на подготовленную 

поверхность и разравнивают 

правилом. После этого смесь 

обрабатывают применяя 



игольчатый валик, для 

удаления выступающих 
воздушных пузырьков. 

Важно осуществить 

вышеописанные действия до 

высыхания смеси. В 

помещении следует 

исключить сквозняки и 

температурные 

промышленные полы по 

грунту. Период высыхания 

составляет 1-2 недели. 

Полимерные наливные полы 

являются набирающим 

популярность объектом 

широкой деятельности 

дизайнеров. В случае 



использования прозрачных 

полимерных составов, 

появляется возможность 

реализовывать рисунки, 

структурные композиции, 

мраморные разводы и т. 

Отказ от ответственности 

читая материалы на этом 

сайте, вы им не верите, а 
думаете саомстоятельно. 

Я ничего не утверждаю сам, а 

лишь промышленные полы по 

грунту понять что 

происходит. Одним из 

наиболее современных 

напольных покрытий в 

настоящее время являются 



наливные 

самовыравнивающиеся полы. 

Полимерный наливной пол 

достаточно универсален, что 

выражается как в его 

качестве, так и в укладке 

самого материала. Сообщить 

об ошибкеНеверное 

размещение 

товарауслугиЗапрещенный 

товаруслугаНекорректный 

контентДругоеСообщение 

отправленоСпасибо!Ваша 

жалоба принята к 

рассмотрению Наливные 

промышленные полы по 

грунту - это специальные 



бесшовные полимерные 

покрытия - 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-
акриловые, полиуретановые. 

Для производственных 

помещений используются 

метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-

акриловые. Для жилых 

помещений используются 

полиуретановые полы. 

Наливные бесшовные полы 

применяются там, где 

поверхность пола должна 

обладать устойчивость к 

истиранию, есть 



необходимость обеспечить 

антистатическую защиту, 

соответствие санитарно-

гигиеническими 

требованиями. Это 

производственные 

помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной 

нагрузкой, а также кухни, 

дачи, застекленные лоджии и 

ванные комнаты. 

Основой для наливных полов 

чаще всего являются 

промышленные бетонные 

полы. Они обладают рядом 

достоинств, и отличаются 

высокими 



эксплуатационными 

характеристиками. - Ввиду 

монолитности и отсутствии 

швов, в наливных полах не 

размножаются бактерии и 

микроорганизмы, не 
проникает влага. 
 

Промышленные полы по 

грунту 

<>>>MORE<<< 

Промышленные бетонные полы могут 
выступать и в виде самостоятельного 

напольного покрытия, если требования к 

прочности и стойкости к различным 
воздействиям не столь высоки, но могут 

быть лишь основанием для создания 

напольного покрытия с более высокими 

эксплуатационными характеристиками. 
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Бетонные полы груну довольно простым и 
доступным даже для непрофессионалов 

способом укладки, тем не менее, не стоит 

забывать, что бетонное напольное покрытие 

высокочувствительно к условиям укладки, 

поэтому необходимо чётко соблюдать все 
правила, указанные в инструкции. Несмотря 

на все свои положительные качества, 

напольные покрытия и основания из бетона 

п олы лишены некоторых недостатков, 

впрочем, большинство из них устранимы. 

Бетонные промышленные полы часто 

подвергаются критике из-за недостаточной 

стойкости к высоким степеням 
механического и химического воздействия. 

Следует отметить, что существует, как 

минимум, два решения этой промышленные 

полы по грунту выбор напольного покрытия 

из высокопрочного сорта бетона или 
установка бетонного пола с укреплённым 

верхним слоем Груну топингом). 

В первом случае промышленные полы по 
грунту бетонные промышленные полы по 

грунту становятся намного более прочными, 

но адгезия со всеми последующими слоями 



покрытий заметно снижается, что может 
даже привести к отслаиванью. Чтобы свести 

этот эффект на нет необходимо использовать 

праймеры с низкой характеристикой 

вязкости. Бетонные промышленные полы со 

специальным топингом представляют собой 
бетоноосновное напольное покрытие, 

которое, через небольшой промежуток 

времени после укладки, было обработано 

специальными составами, приготовленными, 

как правило, на основе сухих строительных 
смесей. Нанесение упрочняющих составов, 

состоящих из цемента, кварца и 

специальных добавок, производится с 

использованием бетоноотделочной машины. 

Промышленные бетонные полы, покрытые 

специальными топингами, служат гораздо 

дольше, по некоторым данным, 

ударостойкость такого напольного покрытия 
повышается в два раза, а износостойкость в 

5-8 раз. Кроме того, в этом случае бетонное 

основание и промышленные полы по грунту 

представляют собой монолитное 

промышленные полы по грунту, а это 
исключает отслоение отдельных элементов 



пола. Ещё одной проблемой, которой нельзя 
не прмоышленные при рассказе про 

промышленные бетонные полы, является 

трещинообразование. Она решается, в 

зависимости от причины появления трещин, 

промышленные полы по грунту 
корректировкой состава бетонного раствора, 

либо введением в него пластификаторов, 

либо применением металлического 

армирования напольного покрытия. 

Если Вам требуется установка полимерного 

промышленного пола, то мы готовы помочь 

Вам и словом, и делом. Но начнём со слов 

промышленные полимерные полы не самая 
простая тема, поэтому мы готовы помочь 

Вам разобраться в ней. 

Что необходимо знать об установке 
полимерного напольного покрытия. Во-

первых, какими бывают промышленные 

полимерные полы, промышленные полы по 

грунту, во-вторых, какие требования 

предъявляются к напольному основанию 
промышленные полы по грунту. 

Полимерные промышленные полы 

достаточно большой класс строительных 



смесей. Существует несколько гру нту, по 
которым разделяют промышленные 

полимерные полы. Во-первых, 

классификация по составу. Промышленные 

полимерные полы бывают 

метилметакрилатные промышленные 
полимерные полы с наименьшей химической 

и механической стойкостью, но 

позволяющие эксплуатацию при 

отрицательных пормышленные. Полы 

промышлеоные полимерные промышленные 
полы по грунту можно классифицировать по 

стойкости к определённым видам 

воздействий их комбинациям. 

Например, промышленные полимерные 

полы могут быть кислотостойкими, 

щелочностойкими, морозостойкими, 

устойчивыми к нагреванию, ударопрочными, 

вибропрочными и так далее. Полимерные 
полы можно разделять по толщине 

тонкослойные (от 0,2 до 0,5 миллиметра), 

самовыравнивающиеся (от 0,8 до 1,5 

миллиметра), кварцевые (от 2 до 4 

миллиметров), полимерные стяжки (от 6 
миллиметров). Промышленныес 



нарастанием толщины покрытия, могут 
выдерживать ао большие нагрузки. 

Также полимерные промышленные полы 

могут делиться по следующим признакам 
массовая доля кварцевого песка в составе, 

вид применяемого растворителя и так далее. 

Но, по какому бы признаку Вы ни выбирали 

промышленные полимерные полы, Вы 

всегда сможете подобрать именно то, что 
нужно в Ваших промышленные полы по 

грунту. 

Промышленные полимерные полы 
достаточно сложные строительные 

конструкции, поэтому они требовательны к 

состоянию бетонного основания напольного 

покрытия. Перечислим основные 

характеристики основания пола, на которые 
необходимо обратить внимание. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы должно обладать высокой 

прочностью. В частности, показатель 
прочности при растяжении должен 

составлять не менее 1,5 мегапаскалей. 

Бетонное основание под промышленные 



полимерные полы должно быть максимально 
ровным. 

Допустимые колебания ровности 

поверхности зависят от толщины 
полимерного покрытия, но в любом случае 

не должны превышать значения в 3-5 

миллиметров. Промышленные полы по 

грунту основание под промышленные 

полимерные полы должно быть чистым. Для 
максимальной адгезии, обеспечивающей 

прочность напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой полимера 

удалить с основания все загрязнения. Для 

того, чтобы бетонное основание под 
промышленные полимерные полы 

соответствовало всем требованиям, 

проводится его подготовка. Среди методов 

подготовки основания чаще всего 

используются следующие дробеструйная 
обработка, фрезерование, шлифование. 

Выбор конкретного метода зависит от того, 

какие недостатки не позволяют укладывать 
промышленные полимерные полы без 

дополнительной подготовки. Перед тем, как 

устраивать наливные полы, мастер 



обязательно проверит, нет ли в бетонном 
основании оп отверстий, значительных 

выбоин, удалит мусор, налипшие куски 

краски или других материалов. Любые 

отверстия необходимо тщательно заделать, 

как и глубокие выбоины, поскольку иначе в 
них утечет часть материала для наливных 

полов. 

Не стоит выполнять устройство наливных 
полов на деревянное основание, кроме тех 

случаев, когда это указано в инструкции к 

ним. После того, как бетонное основание 

очищено от мусора и проверена 

гидроизоляция, устройство наливных полов 
предполагает пропитку основания. 

Грунтовочный слой обычно наносят при 

помощи промышленные полы по грунту или 

кисти, равномерно по всей поверхности 

пола. Чтобы продолжить промышленные 
полы по грунту наливных полов, основание 

должно просохнуть (от 12 до 24-х часов), 

потом можно заделать отверстия в полу, и 

при необходимости воспользоваться 

выравнивающей смесью. 



Теперь непосредственно устройство 
наливных полов для начала приготавливают 

саму смесь для наливного пола в строгом 

соответствии с инструкцией (смеси разных 

производителей имеют свои особенности). 

Устройство наливных полов несложно 
нужно только следить за тем, чтобы каждая 

порция раствора ложилась рядом с 

предыдущей, и чтобы толщина слоя была 

одинакова. После нанесения рекомендуется 

также дополнительно пройтись по всей 
поверхности наливного пола валиком с 

длинными иглами или жесткой щеткой, 

чтобы разбить и вывести пузырьки воздуха. 

Наиважнейшее требование, без которого 

невозможно грамотное устройство наливных 

полов это строгий контроль влажности в 

помещении. 
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