
Пропитки для бетонных полов. Наиболее важный этап это подготовка основания, он 
определяет все свойства будущего пола. Устраивать наливной пол можно не только ролов 
бетоне, но и на дереве и керамической плитке. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Пропитки для бетонных 

полов  

>>>MORE<<< 

А в это время в течение 

минимум еще 28 суток, 

основание будет слишком 

влажным для того, чтобы 

нанести грунтовку. 

Влажность. Бетонный пол 

должен быть сухим. Это 

обязательное условие для 

нормальной адгезии. Даже 

если поверхность бетонной 
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плиты достаточно сухая для 

нанесения грунтовки, но 

пропитки для бетонных полов 

бетона превышает норму 

строительной спецификации 

более 5 масс.то это может 

помешать хорошему 

сцеплению материалов друг с 

другом и приведет к 

дальнейшему отслоению 

полимерного покрытия. 

Пропитки для бетонных 

полов и места стыков. Важно 

заметить, что даже благодаря 

полимерному покрытию 

бетонное основание не 

становится более прочным. 



Так, например, если 

впоследствии бетонная 

стяжка деформируется, то и 

наливной пол треснет. Для 

обеспечения долгого срока 

пропитки для бетонных полов 

полимерного покрытия, 

необходимо тщательно 

заделать все трещины, 

устранить выбоины и другие 

дефекты бетонного 

основания. Тем более, что 

технология их скрытия 

достаточно проста и не 

требует серьезных временных 

и трудозатрат. Например, 

глубокие выбоины 



заполняются полимерными 

шпатлевками. При этом 

следует отметить, что 

определенную угрозу несут в 

себе не только текущие 

дефекты, но и трещины, 

которые потенциально могут 
возникнуть впоследствии. 

Источником их образования, 

как правило, выступают 

основные стыки. А потому 

они должны быть зачищены, 

а при необходимости 

расшиты и наполнены 

полимерной шпатлевкой. 

Температурные или 

деформационные швы. В 



данном случае важным 

требованием является 

сохранение целостности 

таких швов при укладке 
наливных полимерных полов. 

В этих целях осуществляется 

их заполнение эластичным 

полиуретановым герметиком. 

Данные меры 

предосторожности позволяют 

предотвратить 

растрескивание пропитки для 

бетонных полов основания. 

Загрязнения. Как уже было 

сказано выше, одним из 

ключевых требований к 

основанию является чистота 



поверхности. Так, например, 

перед устройством 

полимерного пола 

необходимо удалить все 

остатки старого покрытия, 

битума и прочих материалов. 

Это можно сделать путем 

соскабливания, 

дробеструйной очистки или 
алмазного шлифования. 

Причем обработку 

необходимо осуществлять на 

такую глубину, чтобы 

полностью удалить 

имеющиеся пятна, засорения. 

Также следует учитывать, что 

наиболее качественное и 



результативное удаление 

различных загрязнений 

способны обеспечить только 

разного рода механические 
средства. 

К числу оптимальных 

методов очистки бетонной 

поверхности перед укладкой 

наливного пола можно 

отнести следующие 

Шлифовка основания 

мозаично-шлифовальными 

машинами с алмазными или 

корундовыми абразивными 

сегментами. Данный метод 

позволяет не только удалить 

любые загрязнения, снять 



верхний поврежденный слой, 

но и одновременно затереть 

сколы и трещины. Кроме 

того, свежий слой бетона, 

который обнажается во время 

шлифовки, имеет очень 

высокую адгезию с 

полимерными материалами. 

Кислотная промывка 
(кислотное травление). 

Этот метод не рекомендуется 

использовать, так как процесс 

самой очистки очень сложно 

контролировать. К тому 

пропитки для бетонных 

полов, с помощью кислотной 

промывки нельзя полностью 



удалить загрязнения (на 

поверхности все равно 

останется осадок). Кроме 

того, агрессивный состав 

может проникнуть в поры 

бетона. В результате, 

произойдет окисление 

арматуры, что негативно 

скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая 

адгезия полимерного 

покрытия к основанию будет 

весьма слабой. Растворители. 

При их применении масла и 

прочие загрязнения 

проникают пропитки для 

бетонных полов бетон еще 



глубже и через некоторое 

время вновь пропитки для 

бетонных полов на 

поверхность бетонного 

основания, при этом оказывая 

негативное влияние на 
наливной пол. 

Пыль и мусор. В завершении 

работ по подготовке 

бетонного основания к 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка 

образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 

промышленного пылесоса. В 

качестве основного материала 

применяется полимерная 



грунтовка глубокого 
проникновения. 
 

Пропитки для бетонных 

полов 

<>>>MORE<<< 

Кроме того, бетон не очень устойчив к 
истиранию буквально через три-четыре года 

вам снова придется реставрировать 

покрытие, доливая свежий раствор. А еще, 
как известно, бетонное покрытие очень 

сильно пылит - микрочастицы в большом 

количестве витают в воздухе и оседают на 

окружающих предметах. 

По этим причинам в производстве продуктов 

питания такой пропитки для бетонных полов 

неприемлем. В свою очередь, полимерные 

полы являются беспыльными, не позволяя 

проникать бетонным частицам проиптки 
внутрь помещения. Самыми 

распространенными полимерными 

покрытиями сегодня считаются эпоксидные 
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полы и полиуретановые полы. Благодаря 
особой технологии изготовления таких 

полов, они называются наливными. 

Пропитки для бетонных полов полы 

представляют собой жесткое и твердое 

покрытие, которое не боится влажности. 
Благодаря этому, полы из эпоксида 

устойчивы к воздействию горячей воды, а 

также агрессивных химических жидкостей 

(например, бензина, кислоты, щелочи и т. 

Несмотря на некоторую хрупкость, 
эпоксидные полы пропитки для бетонных 

полов ударостойки, хорошо сопротивляются 

истиранию. 

Эти полимерные покрытия обычно 

используются в лабораториях, операционных 

залах и проеитки закрытых помещениях, где 

температура колеблется от 0 до 50C. 

Полиуретановые полы пропитки для 
бетонных полов высокой эластичностью и 

прочностью. Они успешно противостоят 

всевозможным ударным, механическим, 

химическим нагрузкам. Очень важно, что 

полиуретановые полы не боятся 
растрескивания бетонного основания, 



постоянной вибрации или живого пола. По 
этой причине многие промышленные 

предприятия очень часто применяют 

полимерные покрытия из полиуретана. 

Отсутствие швов облегчает уборку и не дает 

развиваться бактериям, а безыскровость 

покрытия допускает применение его на 

взрывоопасных производствах. В целом, 

полимерные полы действительно 
заслуживают тех похвал, которые раздаются 

в их адрес. Прочность, надежность, 

долговечность, неприхотливость 

полимерных полов была оценена по 

достоинству многими компаниями, и в 
ближайшем будущем ожидается рост 

бетоноых полимеров при строительстве. 

Наливные полы из полимерных материалов 

являются современным, 

высокотехнологичным типом покрытия 
пола. В отличие от распространенных типов 

покрытий позволяют получать покрытия с 

высокими эксплуатационными свойствами. 

Беспыльность и бесшовность. Полимерные 

полы обеспечивают самую высокую степень 

чистоты. Считаются незаменимыми в чистых 



помещениях. Не имеют швов, в которых 
могут заводиться  патогенные 

микроорганизмы и через которые к бетону 

может поступать вода и бетонны х вещества, 

разрушая его изнутри. 

Химическая стойкость. Большинство 

полимерных покрытий стойки к растворам 

солей, кислот и щелочей. Особые 

эпоксидные покрытия на новолачных смолах 
выдерживают повышенные химические 

нагрузки концентрированные кислоты и 

щёлочи. Безопасность. Наливные полы 

позволяют создать любую шероховатость 

поверхности, что обеспечит безопасность 
при ходьбе по залитому жиром и водой полу. 

Декоративность. Наливные полы пропитки 

для бетонных полов широкую цветовую 

гамму, что позволяет создавать на 

предприятиях положительный 
психологический настрой, поддерживать 

фирменный стиль, делать разметку. 
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