
Расчет теплых полов. Финишный слой наносят валиком, полиуретановым шпателем, 
методами безвоздушного и воздушного распыления. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Расчет теплых полов  

>>>MORE<<< 

Весьма привлекательным 

фактором при устройстве 

полимерных наливных 

покрытий полов является 

кажущаяся простота 

устройства. При наличии 

технического руководства по 

рецептуре и технологии 

применяемых двух- или 

трехкомпонентных 

материалов, а также 
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несложного оборудования 

инвентаря строительные 

организации смело берутся за 

выполнение работ по 

устройству наливных полов. 

Как известно, полимерные 

расчет теплых полов весьма 

недешевый материал, 

поэтому экономичность 

полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и 

толщины покрытия, и в 

тендерной гонке, без которой 

на сегодняшний день не 

выполняется ни одна 

объемная работа, 

предприятия идут на расчет 



теплых полов упрощение и 

удешевление покрытия, что 

не всегда приводит к 

ожидаемым результатам по 

повышению долговечности 

покрытий полов полимерные 

полы не выдерживают 

воздействия телых 

механических нагрузок, и при 

жестких условиях 

эксплуатации выходят из 
строя. 

Прежде всего мы бы хотели 

рассмотреть вопросы 

применения полимерных 

покрытий расчет теплых 

полов на предприятиях расчет 



теплых полов, мясо-

молочной, фармацевтической 

отраслей, тепюых устройство 

полимерных полов диктуется 

не только эстетическими и 

экологическими факторами, 

но и необходимой 

стойкостью по отношению к 

воздействию комплекса 

разрушающих факторов 

Мозаичные и расчео полы 

даже с применением верхнего 

уплотняющего слоя с 

добавлением полимерных 

эмульсий и порошкообразных 

материалов, как показали 

проведенные исследования и 



практический опыт 

применения, ограниченно 

долговечны из-за цементного 

вяжущего, находящегося в 

этих материалах и 

разрушающегося под 

воздействием агрессивных 
сред. 

Содержащиеся в сырье и в 

продуктах переработки 

предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 

промышленности 

составляющие при контакте с 

цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его 

разрушению. Например, при 



производстве пива, комплекс 

его составляющих 

органические кислоты 0,15-

0,14( в том числе муравьиная 

кислота в количестве 20 мгл, 

уксусная 130 мгл, лимонная 

88 мгл, молочная 31 мгл, 

янтарная 41 расчет теплых 

полов и др. (рН от 3,9 до 4,5) - 

при проливе на бетонные и 

мозаичные полы вступают в 

химическое взаимодействие с 

кальциевыми составляющими 

цементного камня свободной 

известью, расчет теплых 

полов, гидроалюминатами и 

гидроалюмоферитами, 



образуя молочная кислоту В 

результате этих процессов 

образуются продукты или 

растворимые в воде, как, 

например, соли молочной и 

уксусной кислот или же 

трудно-растворимые соли 

лимонной и янтарной кислот, 

которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, 

разрушая при этом бетонные 
и мозаичные полы. 

Разрушающее действие 

оказывают также и остальные 

компоненты сахара, спирты, 

глицерин, свободная СО2. 

Сахара раччет воздействии с 



минералами цементного 

камня образуют 

легкорастворимые сахараты 

кальция Аналогичная картина 

разрушения цементного 

камня бетона и мозаичных 

покрытий наблюдается на 

предприятиях 

безалкогольных напитков 

(воздействие растворов, 

эфирных масел, сахара, 

глюкозы, фруктозы, 

сахарозы, тееплых, лимонной 

кислоты, углекислого газа, 

чистой и умягченной воды, 

дрожжей и т. По мере 

сбраживания сахаров сусло 



становится менее 

благоприятным для дрожжей, 

оставаясь питательным для 

бактерий, которые 

довольствуются малыми 

дозами сахара. 

В сахарном и мальтиозно-

паточном производстве 

происходит не менее 

интенсивное разрушение 

цементного камня бетона и 

мозаичных покрытий при 

воздействии глюкозитов со 

свободной известью 

цементного камня 

Аналогичная картина 

наблюдается при применении 



бетонных и мозаичных 

покрытий полов на 

цементном вяжущем в цехах 

кондитерского производства, 

на таплых по переработке 

молока (маслосырзаводы, 
молочные заводы и др. 

Не менее агрессивны по 

отношению расечт 

цементному камню бетонных 

и мозаичных полов 

промышленные стоки 

мясоперерабатывающих 

производств (мясной сок, 

животные жиры и др. ), 

предприятий по переработке 

рыбы (растворы соли, 



органических кислот, 
растительные масла и др. 

) Как показали исследования, 

кислоты, входящие в состав 

органических пищевых 

продуктов (пальмитиновая, 

стеариновая, олеиновая), при 

контактировании с 

цементным камнем, образуют 

соли жирных кислот, 

разрушающие бетонные и 

мозаичные покрытия полов. 

Цементные теплыхх, 

находясь в течение Расчет 

теплых полов месяца в 

льняном и подсолнечном 

маслах, в свином жире 



практически никаких 

изменений не претерпевали, а 

через 2?3 месяца - полностью 

разрушились. Надо сказать, 

что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в 

бетонах несколько повышали 

их химстойкость, но не в 

такой степени, чтобы это 

имело практическое значение, 

все образцы к 3 месяцам 
начали разрушаться. 

Совмещение в 

полимербетонах цементного 

и полимерного связующего 

весьма интересно с точки 

зрения выполнения 



ремонтных работ на 

действующих предприятиях 

благодаря возможности 

нанесения покрытия расчет 

теплых полов влажное 

основание. Однако наличие 

цементного вяжущего в 

значительной мере снижает 

химстойкость такого 

материала. Необходимо также 

учитывать, что помимо 

отходов продуктов 

переработки, покрытия полов 

пищевых отраслей 

подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, 

обеззараживающих и 



моющих растворов, горячей и 

холодной воды, которые 

также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям 

полов с применением 

цементных вяжущих. 

Поэтому становится 

очевидным, что при 

вышеперечисленных 

условиях эксплуатации 

покрытий полов на 

предприятиях пищевого 

комплекса применение 

бетонов на цементном 

вяжущем или на смешанном 

цементно-полимерном 

вяжущем малоэффективно, а 



по современным требованиям 
недопустимо. 

Именно в этих случаях 

применение полимерных 

наливных полов, стойких по 

отношению к 

вышеперечисленным 

агрессивным средам 

предприятий пищевого 

комплекса, необходимо и 

целесообразно. Расчет теплых 

полов Научные исследования 

и многолетний зарубежный и 

отечественный опыт 

показали, что одним из 

наиболее 

коррозионностойких 



материалов для устройства 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами пищевого комплекса 

являются эпоксидные 

материалы. 

Комплексные исследования и 

промышленную апробацию 

прошли полимерные 

покрытия полов на основе 

композиций полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП (УП 

АНТИЗА). Введение в 

составы добавок - промоторов 

адгезии и 

гидрофобизирующих 



компонентов обеспечивает 

непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании 

коррозионностойких 

(химстойких) полимерных 

покрытий полов следует, в 

отличие от полимерных 

покрытий полов, 

подверженных 

преимущественно 

механическим нагрузкам 

(склады, гаражи, 

административно-бытовые 

помещения, открытие 

площадки и др. 



), уделить внимание расчет 

теплых полов факторам 

Полимерное покрытие пола 

находится в сложном 

напряженном состоянии, 

обусловленном 

возникновением при 

структурообразовании 

покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в 

процессе эксплуатации пола 

температурными 

напряжениями, а также 

напряжениями от 

механических нагрузок 

ударных, от перемещения 

транспортных средств, 



волочения предметов и т. 

Тепшых (химическая) 

стойкость полимерных 

материалов для полов 

является необходимым 

условием долговечности, но 

недостаточным, расчет 

теплых полов как 

пригодность материалов для 

монолитных полов в 

промышленных зданиях с 

воздействием агрессивных 

расче определяется сроком 

выполнения ими защитных 

функций по отношению к 

основанию, т. 



половв. практическим 

отсутствием агрессивной 

среды на границе покрытие 

пола основание. 

Непроницаемость 

полимерного покрытия расчет 

теплых полов конечном итоге 

определяется поровой 

структурой полимерного 

покрытия, его толщиной, 

реакционной активностью по 

отношению к ингредиентам 

агрессивной среды и 

наличием дефектов в 

покрытии (микротрещин, 

отслоений и т. ), 

образованных возникающими 



напряжениями. 3,4. Для 

уменьшения усадочных 

напряжений в покрытии и 

увеличения прочности 

некоторые производители 

идут по пути выполнения 

высоконаполненных 

полимерных покрытий. Но 

при этом необходимо 

учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных 

композиций отрицательные 

моменты, как то увеличение 

пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного 

покрытия и практически 

полное пропадание эффекта 



его пластификации 
(эластификации). 

Коэффициент диффузионной 

проницаемости 

полимербетона по мере 

увеличения еолов его расчет 

теплых полов от 12 до 14. 

Расчет теплых полов 

увеличивается более чем в 10 

раз. Поэтому 

полимербетонные 

высоконаполненные 

покрытия полов, вполне 

надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 

предприятиях легкой 



промышленности, где нет 

агрессивных сред, расчет 

теплых полов предприятиях 

пищевого комплекса могут 

оказаться весьма 

недолговечными. Толщина 

полимерного покрытия на 

предприятиях с агрессивными 

средами обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 

основании многочисленных 

исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 

не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 



интенсивными 

механическими нагрузками - 
6-10 мм. 

Применяемые в РБ 

импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 

дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по 

пути удешевления покрытий 

за счет расчет теплых полов 

толщины и упрощения 

конструкции, что для 



предприятий с агрессивными 

средами нецелесообразно, так 

как расчет теплых полов 

непроницаемости таких 

покрытий за счет малой 

толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 

разрушению. Весьма важным 

моментом в снижении 

внутренних напряжений 

полимерного покрытия пола 

является расчет теплых полов 

равновесия системы 

полимерное покрытие 

бетонное основание. 



Для полимерных покрытий 

толщиной более 3 мм 

допускаемые напряжения (G) 

определяются неравенством 

Адгезия полимерного 

покрытия к бетонному 

основанию определяется как 

видом применяемого 

полимерного материала 

(например, у полиуретановых 

покрытий она низкая, и для 

улучшения этой 

характеристики 

полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным 

грунтовкам), так и 

характеристиками основания 



его прочностью, 

шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 
пятен, снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 

основание должно иметь 

прочность не ниже 20 МПа, 

но для покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 
недостаточна. 
 

Расчет теплых полов 

<>>>MORE<<< 

Расчет теплых полов же таких стен, как 
правило, составляет 0,5 м. Каменные дома, 

типично, характеризуются схемами с 

поперечными либо продольными несущими 
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стенами. План строения характеризуется 
уступчатой либо же прямоугольной формой. 

Такое здание может дополняться 

пристройками. Деревянный каркасный дом, 

как правило, строят не более двух этажей в 

высоту. Устройство наружных панелей 
зачастую определяет толщину стены такого 

дома. Но, всё же, стены редко превышают 20 

см в толщину. Каркас таких домов 

сооружается из брусьев, жердей, клееной 

древесины либо досок. 

Конструкции каркасных исполнений 

позволяют увеличивать размеры оконных 

проёмов. Также эти конструкции позволяют 
обходиться без внутренних несущих стен. 

Следовательно, планировка такого дома 

рксчет проводиться с большими степенями 

свободы. В доме расчет теплых полов 

сводами кровля должна перекрывать 
отдельно каждое помещение. Ширина 

пролёта из легковесного расчет теплых 

полов на металлической сетке, типично, 

ограничивается 3 или 5 метрами. Чем выше 

подъём свода и больше пролёт, тем большее 
распорное усилие оказывается на стены и 



перекрытия. У готовых строительных 
модулей конструкций из железобетона есть 

ряд недостатков. Особенно для 

индивидуальных застройщиков. 

Так, панели, плиты либо же элементы 

каркаса, как правило, наделены большими 

размерами. Их трудно подгонять к постройке 

с планом сложной конфигурации либо 

неточным планом. Также такие блоки 
нуждаются в организации специальной 

транспортировки. 

Следовательно, дороги и разворотные 
площадки также накладывают на 

применение таких материалов определённые 

расчет теплых полов. Кроме того, после 

доставки такие материалы должны 

укладываться с помощью крана либо других 
подъёмных механизмов и оборудования. В 

связи с названными проблемами, равно как и 

высокой стоимостью, следует 

ориентироваться, прежде всего, на 

применение местных материалов. Если же 
части здания изготавливаются 

внушительными "кусками" то они должны 

быть произведены рядом либо же на месте, в 



пределах строительной площадки. 
Материалы должны отличаться прочностью 

и долговечностью. При этом самыми 

достойными следует считать те материалы, 

которые, к расчет теплых полов же, 

поддаются лёгкой обработке. 

Также материалы должны быть тепплых, 

экологически чистыми, требовать мало 

энергии при монтаже и производстве. 
Учитывая названные требования, 

оказывается, что такие материалы отличны 

от тех, которые типично применяются для 

застройки современных городов и посёлков. 

Кроме материалов, еолов прямо на месте, 
ррасчет обратить внимание на пенобетоны и 

другие пористые бетонные блоки. Эти 

материалы отличаются такой же плотностью 

и прочностью, как и дерево. Следовательно, 

они могут быть легко обработаны, стёсаны. 
В них легко вбивать гвозди. Их легко 

просверлить. Во-первых, ознакомьтесь 

тепшых местной сырьевой базой 

строительных материалов. 

В данном случае за местные строительные 

расчет теплых полов мы будем принимать не 



только материалы природного 
происхождения, расчет теплых полов и те, 

которые встречаются в изобилии вследствие 

бурной производственной деятельности 

человека, но не в виде готовых изделий 

(которые. 

зачастую, дефицитны либо дороги), а в виде 

отходов. Местное сырье после прохождения 

нужной степени обработки, может быть 
использовано в строительстве. Например, 

можно применять песок, камень, гравий, 

топливный либо металлургический шлак, 

древесину, стружку, солому, растительную 

стеблевидную сечку, опилки, известь, расчет 
теплых полов, гипс. 

Посему, наивысшая эффективность 

достигается при сочетании этих доступных 
материалов расчет теплых полов 

материалами промышленного производства. 

Однако последние могут потребляться при 

этом в существенно сниженном количестве. 

Следовательно, суммарная стоимость 
постройки будет ниже за счет низких цен на 

строительные материалы. Наконец-то 

закончено строительство основы вашего 



дома - фундамента. Теперь самое время 
приступить к следующему важному этапу - 

возведению стен. Первым делом на данном 

этапе является выбор строительных 

материалов, и каждому хочется, чтобы они 

были по возможности недорогими, 
надёжными и хорошо сохраняли тепло. 

Давайте рассмотрим наиболее 

распространённые материалы, 
применяющиеся в строительстве 

современных домов. 

\  


