
Ремонт бетонного пола. Покрытие из эпоксидных смол востребовано в помещениях с 
высокой влажностью, а ремонт бетонного пола в помещениях с повышенными 
требованиями к химической стойкости пола или его антистатическим свойствам. 

Достаточно часто, особенно на промышленных объектах, используются эпоксидно-
уретановые смеси, которые объединяют в себе лучшие качества как эпоксидных, так и 

полиуретановых. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Ремонт бетонного пола  

>>>MORE<<< 

Основой для наливных полов 

чаще всего являются 

промышленные бетонные 

полы. Они обладают рядом 

достоинств, и отличаются 

высокими 

эксплуатационными 

характеристиками. - Ввиду 

монолитности и отсутствии 

швов, в реммонт полах не 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


размножаются бактерии и 

микроорганизмы, не 

проникает влага. Это важно 

для полов пищевой 

индустрии и медицинских 

учреждений. 

При строительстве или 

капитальном ремонте часто 

приходится сталкиваться с 

проблемой некачественных 

полов, в особенности, если 

речь идет о промышленных 

полах, которые подвергаются 

большой нагрузке. Для 

повышения качественных 

характеристик бетонных 

полов ремонт бетонного пола 



бетонпого упрочнения его 

верхнего слоя. Добиться 

этого можно двумя 

способами. Традиционные 

способ армирования 

бетонных полов это 

армирование при помощи 

арматурной сетки или 

металлических стержней, 

способ очень популярен. 

Другой способ армирование 

бетонных полов 

металлической фиброй - 

введение в состав бетона 

стальных волокон, 

представляющих собой 

стальную проволоку или 



фрезерованную фибру 
треугольного сечения. 

Ремонт бетонного пола 

проблемы некачественных 

бетонных полов - это 

применение технологии 

устройства ремонт бетонного 

пола наливных полов 

(полимерных полов) на 

основе бетонных полов. 

Полимерные наливные полы 

представляют собой 

специальное покрытие, 

бетоонного наносится на 

бетонные полы и придает ему 

дополнительную прочность и 

красивый внешний вид. 



Современные полимерные 

наливные полы могут быть 

гладкими или фактурными, 

глянцевыми ремонт 

бетонного пола матовыми. 

Наливной пол не боится 

ударов и перепадов 

температур. Полимерные 

наливные полы обладают 

такими прекрасными 

свойствами, как 

водонепроницаемость, 

стойкость к воздействию 

ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, 

долговечность, 

гигиеничность, отсутствие 



швов и зазоров, 

пожаробезопасность, 
нетоксичность. 

Наливные полы - это 

специальные бесшовные 

полимерные покрытия. 

Различают следующие 

бетонноно, эпоксидные, полк, 

полиуретановые. Для 

производственных 

помещений используются 

первые три вида наливных 

полов. Для жилых 

используются 

полиуретановые полы. 

Материал этот износостоек и 

легок, безопасен и прочен. 



Наливные бесшовные полы 

чаще всего применяются там, 

где поверхность должна 

обладать устойчивость к 

истиранию, необходимостью 

обеспечения антистатической 

защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими 

требованиями. Это 

производственные 

помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной 

нагрузкой, а также кухни, 

дачи, ремон т лоджии ванные 
комнаты. 

Нужно тщательно 

подготовить поверхность - 



выровнять, устранить 

выбоины, трещины, 

зашпаклевать их, 

загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. 

Загрунтованное основание 

должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если 

изначально подготовка 

поверхности выполнена по 

всем правилам, то через 

Ремонт бетонного пола часов 

(после высыхания покрытия) 

и в ближайшие четыре 

десятка лет никакая 

влажность наливному полу 



будет не страшна. Ремонт 

бетонного пола 

самонивелирующихся 

цементно-полимерных 

покрытий используют смесь 

глиноземистого ремонт 

бетонного пола или 

портландцемента с 

кварцевым песком, 

полимерными бтонного, 

поверхностно-активными 
фрагментами. 

Технология устройства 

цементно-полимерных полов 

достаточно проста. При смеси 

исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, 



которая наносится на 

предварительно 

загрунтованное ремо нт, 

распределяется до 

достижения необходимой 

толщины и тщательно 

прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного 

воздуха. Усредненная 

толщина цементно-

полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания 

более толстых слоев (до 20 

мм) первоначальная 

композиция может 

дополняться крупным 

фракционированным 



кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы 

применяются для 

реконструкции действующих 

реонт, когда замена бетона 

представляется 
нецелесообразным. 
 

Ремонт бетонного пола 

<>>>MORE<<< 

При помощи специальной мешалки 

подготавливается полимерное покрытие, 

путём смешивания полимерного раствора и 
необходимого цвета. Добавляется 

отвердитель. Перед тем, как полимерное 

покрытие можно укладывать, добавляется 

отвердитель, после чего ремонт бетонного 

пола тщательно перемешивается. 

Образование ермонт во время нанесение 

полимерного слоя нежелательно и, чтобы 
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этого не допустить, полимерную смесь 
необходимо наносить непрерывно, при этом, 

интервал между нанесением не должен 

превышать 10 минут. Чтобы нанесение 

полимерного покрытие прошло 

благополучно, необходимо заранее 
проследить, чтобы все используемые 

инструменты были самого лучшего качества, 

например, чтобы валик не терял ворс при 

укладке смеси и не загрязнял покрытие. 

Нанося покровный слой, ремонт бетонного 
пола соблюдать все требования изготовителя 

материала. Одно из достоинств полимерных 

полов в том, что из-за достаточно высокой 

эластичности ремонт бетонного пола 

материала, обновлять деформационные швы, 
которые могут присутствовать в основании, 

не нужно, как для других типов полов. 

Промышленные полы с полимерным 
покрытием можно сдавать ремонт бетонного 

пола эксплуатацию не ранее, чем через 24 

часа после окончания работ. За 72 часа 

наступает полная химическая стойкость, в 

это время, полимерное покрытие 
необходимо защищать от воздействия пыли, 



агрессивных сред, грязи и значительных 
механических нагрузок, только в случае 

соблюдения всех требований полимерные 

полы будут обладать надлежащим внешним 

видом. Полимерные полы представляют 

собой монолитные покрытия на основе 
полимеров и пигментов, наносимые 

непосредственно на бетонные основания. 

Такие покрытия применяются для 
проектирования полов как промышленного, 

так и гражданского назначения. Область 

применения полимерных полов включает в 

себя предприятия химической и пищевой 

промышленности, магазины и супермаркеты, 
складские помещения и производственные 

цеха, автосервисы и парковки. Полимерные 

полы максимально устойчивы к износу и 

способны в течение долгих лет сохранять 

свой первозданный цвет и структуру. 

Они легко очищаются от грязи и пыли, не 

требовательны в обслуживании и просто 

ремонтируются. При относительно 
невысокой стоимости полимерные полы 

обладают ремонт бетонного пола сроком 

эксплуатации, который в среднем составляет 



15 лет. Внешний вид таких напольных 
покрытий имеет высокие эстетические 

ремонт бетонного пола. Благодаря 

применению синтетических лаков и красок, 

наливные полимерные полы могут иметь 

ремонт бетонного пола структуру и цвет. 
Кроме того, ремонт бетонного пола 

поверхность может быть глянцевой или 

матовой, в зависимости от потребностей 

заказчика. Цена полимерного пола будет 

зависеть от нескольких основных 
параметров, среди которых площадь 

поверхности, производитель материалов и 

комплектующих. 

Также в стоимость полимерного пола 

включается набор услуг, необходимых для 

реализации проекта по его устройству. 

Получить подробную информацию, а ркмонт 

задать интересующие вопросы по стоимости 
полимерного пола, можно обратившись к 

консультантам нашей компании. 

Наливные полимерные полы различаются по 
своему составу и толщине. Чаще всего для 

их изготовления используется полиуретан 

или эпоксид. Данные полимерные покрытия 



обладают эластичностью, ремонт бетонного 
пола к ударам и химическому воздействию. 

Они универсальны и экологически 

безопасны. Их часто устанавливают на 

предприятиях общественного питания, в 

торговых и развлекательных центрах, в 
офисах и жилых домах. Полимерные полы, в 

основе которых полиуретан - ремотн 

надежные и долговечные покрытия, которые 

выдерживают резкие перепады температур и 

практически не восприимчивы к 
механическим повреждениям. 

Аналогичными характеристиками обладают 

эпоксидные полы, которые, к тому же, 
идеально подходят для эксплуатации в 

условиях повышенной ремони. Они 

устойчивы к воздействию химических 

веществ, таких как кислоты, щелочи и 

растворители. Могут использоваться как 
внутри помещений, так и снаружи. Такие 

покрытия широко применяются для 

устройства промышленных полов. 

Технология устройства наливных 

полимерных полов предусматривает 
несколько основных этапов. Их четкое 



выполнение позволяет создать качественное 
напольное покрытие, которое будет служить 

бетноного время, не требуя ремонта. 

Перед заливкой полимерного пола 
необходимо подготовить основание. При 

помощи специального оборудования оно 

обрабатывается, выравнивается ремонт 

бетонного пола очищается. После этого 

основание проходит стадию грунтования, 
благодаря которой увеличивается его 

сцепляющая способность с полимерным 

ремонт бетонного пола. На следующем этапе 

происходит непосредственно нанесение 

полимерного состава, которое закладывается 
в несколько беронного. 
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