
Ремонт бетонного пола в гараже. Каменные дома, типично, характеризуются схемами с 
поперечными либо продольными несущими стенами. План строения характеризуется 
уступчатой либо же прямоугольной формой. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ремонт бетонного пола в 

гараже  

>>>MORE<<< 

Как правило, такой тип полов 

наносится на бетонное 

основание. Но технология 

позволяет использовать и 

другие варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 

от пыли и мусора. Все щели и 

трещины тщательно 

заделываются. Основание 
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нужно хорошенько 

просушить. В промышленных 

условиях это делают с 

помощью вакуумной сушки. 

Теперь можно приступать 

непосредственно к заливки 

смеси. Подготовьте все 

необходимые материалы. 

Весь объем компонентов 

должен быть под рукой. Если 

в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 

градусов Цельсия. Именно 

такую температуру ремонт 

бетонного пола в гараже 

рекомендую большинство 
производителей. 



Смешивание компонентов 

наливного пола желательно 

проводить с использованием 

миксера или насадки на 

дрель. Полимерное покрытие 

после смешивания очень 

быстро начинает застывать, 

поэтому само смешивание 

проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо 

сразу выливать на основание. 

Есть еще один нюанс при 

смешивании. Дело в том, что 

в этот момент происходит 

химическая реакция 

компонентов смеси. 



И происходит она с 

выделением тепла. Поэтому 

крайне желательно емкость в 

которой смешивается состав 

поместить в другую, 

заполненную холодной 

водой. Это даст немного 

дополнительного времени 

перед окончательным 

затвердеванием смеси. В 

помещении, где происходит 

заливка, необходимо 

исключить сквозняки и 

перепады температуры. 

Иначе верхний полимерный 

слой может схватится раньше 

основной массы и тогда на 



покрытии получатся 

трещины. Впрочем, если 

после заливки у вас все таки 

будут дефекты покрытия их 

легко исправить с помощью 

того же состава. 

Это касается и дефектов 

которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. 

Готовая смесь распределяется 

по поверхности под 

действием силы тяжести. 

Обычно заливку ведут 

полосами. С налитой смеси 

выгоняется воздух с 

помощью аэратора. В 

простейшем случае это валик 



с вбитыми в него гвоздями 
без шляпок (на фото снизу). 

Перемещаться по еще не 

застывшей смеси можно с 

помощью специальной обуви, 

но в домашних условиях 

можно использовать ремонт 

бетонного пола в гараже для 

газона. Вдоль стен 

необходимо сделать 

температурный шов. Его в 

дальнейшем заполняют 

герметиком и закрывают 
плинтусом. 

Чтобы не возиться с 

установкой микроопалубки 



под шов, можно использовать 

закладные элементы с 

нанесенной на них смазкой. 

Если вы планируете заливать 

полимерные 

самовыравнивающиеся полы 

в квартире в виде крупной 

разноцветной мозаики, то в 

качестве разделителя можно 

использовать тонкие 

пластиковые полосы. Их 

необходимо разместить до 

начала работы ремонт 

бетонного пола в гараже 

соответствием ремонт 

бетонного пола в гараже 

заливки. Обычно время 



застывания состава 

колеблется от двух часов до 
суток. 

Это зависит от производителя 

и обозначается в инструкции 

на упаковке. После 

окончательного высыхания 

наливной пол можно 

отшлифовать и покрыть 
полиуретановым лаком. 
 

Ремонт бетонного пола в 

гараже 

<>>>MORE<<< 

Под термин полимерные подпадает целый 
ряд материалов, которые сейчас предлагают 

многие фирмы 3. Наливные полы могут 

применяться в любых помещениях - офисах, 
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ресторанах, выставочных ремонт бетонного 
пола в гараже и даже цехах промышленных 

предприятий. 

Существуют системы материалов для 
наливных полов, использование которых в 

каждом отдельном случае позволяет 

учитывать запросы заказчика к полам - 

износостойкость, сопротивление 

химическим воздействиям, ударопрочность, 
стойкость к резким перепадам температур, 

сопротивление скольжению. В диапазон 

материалов для устройства наливных полов 

входят от тонких пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от пыли износа, до 
толстослойных покрытий, подвергающихся 

ремонт бетонного пола в гараже нагрузкам. 

Монолитное покрытие пола может 
выполняться с гладкой и шероховатой. 

поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом). Для успешного выполнения работ 
по устройству наливных полов необходима 

качественная подготовка основания. Оно 

должно быть очищено от пыли, масляных 



пятен, краски и т. п.препятствующих адгезии 
покрытий. Слабые мягкие основания 

(например, асфальт) должны быть 

обязательно удалены. Следует определить 

прочность бетона на сжатие и отрыв, для 

этих целей используются специальные 
приборы. 

Если основание бетонное, то его возраст 

должен быть не менее 28 суток и обладать 
проектной несущей способностью. 

Конструкционные швы, стыки, трещины 

необходимо заделать. Если бетонное 

основание старое, то необходимо 

подготовить его методом шлифовки, 
фрезеровки или очистки водой под 

давлением. Полимерные материалы 

являются саморастекающимися, поэтому 

поверхность подготовки должна быть 

достаточно ровной, без больших уклонов, 
чтобы избежать стекания материала. Перед 

нанесением полимерных наливных полов 

следует проверить влажность бетона (не 

более 4 мас. Если существует опасность 

капиллярного подъёма грунтовых вод к 
основанию - необходимо выполнить 



гидроизоляцию. При нанесении покрытия 
большое значение имеет температурно-

влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 
ниже указанной в технической 

документации. Минимальная температура 

основания при нанесении покрытия - 5-10оС, 

максимальная - 30оС. Слишком низкая 

температура замедляет скорость химической 
реакции и ухудшает растекание, что может 

привести к ремонт бетонного пола в гараже 

расхода материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком ремонт бетонного пола в гараже 
температура ускоряет реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни материала и не 

позволяет получить идеально ровную 

поверхность покрытия. Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в зависимости от 
них различают полиуретановые, эпоксидные 

и метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 
метилметакрилата, поэтому они 

изготавливаются довольно нечасто. 

Наливной пол может быть глянцевый и 



полуглянцевый, а также матовый или 
полуматовый. 

Наливной пол в Украине новинка, он не 

приелся. Такой полимерный пол благодаря 
обилию расцветок и возможности 

комбинировать цвета очень украсит 

помещение и придаст ему изысканный вид. 

Для того чтобы получить наливной пол 

высокого качества стоит обратиться к 
профессионалам. Базовый слой наносится 

методом налива, он представляет собой 

сплошное покрытие без всяких дефектов. 

Полимерный состав наливается на пол и 

распределяется равномерно по нему. При 
большой площади полы заливаются 

квадратами в шахматном порядке или 

чередующимися полосами. Соединяются они 

посредством растекания материалов их 

выравнивания. 

Наливной пол можно наносить одним слоем 

или несколькими. 
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